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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. 

Термины и определения дефекта поверхности

Rolled products of ferrous mefals. 
Surface defects. Terms end definitions

ОКСТУ 0901

ГОСТ
21014—88

Дага введения 01.01.90

Настоящий стандарт устанавливает термины и определении 
дефектов поверхности проката из нелегированных н легированных 
сталей и сплавов; горячекатаных и кованых прутков круглого, 
квадратного и шестигранного сечения, горячекатаных профилей, 
листов и полос, холоднокатаных листов и лент, холоднокатаных и 
холоднотянутых прутков н профилей, а также дефекты формы лис
тов, лент и рулонов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, входя
щих в сферу деятельности по стандартизации или использующих 
результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 
26877-86.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного тер
мина не допускается. Недопустимые к применению термины-си
нонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных н обозначены 
пометой «Ндп».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в 
объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В табл, 1 приведены чертежи.

Издание официальное Перепечатка иоепрешенв
<С) Издательство стандартов, 1989
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2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D). анг
лийском (Е) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов 
на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в 
табл. 2—5.

4. Термины, определения и чертежи дефектов формы листа, 
ленты н рулона приведены в приложении 1 (табл. 6).

5. Алфавитные указатели терминов дефектов формы листа, 
ленты н рулона на русском языке и их иноязычных эквивалентов 
приведены в приложении 1 (табл. 7—10).

6. Дополнительные термины приведены в приложении 2.
7. Фотографии внешнего вида дефектов поверхности и в отдель

ных случаях — микроструктуры в зоне дефекта приведены в при
ложении 3.

8. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, а недопустимые синонимы — курсивом.
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Т а б л и ц а  2
Алфавитный указатель терминов на русском языке

Терния Мойер
термина

Бородка 24
Бороздки •12
Бугорки 29
Вдов механический 38
8  (1а в липы 37
Вдовы от окалины 36
Вкат посторонних предметов 38
Включение огнеупорное 1
Включения 37
Включения инородные 37
Вмятины 62
Волос 3
Волосовина 3
Вырыв торцевой 6
Выступ 18. 47
Выступы 29
Выточки 42
Выхва? 48
Гармошка 11
Доска стиральная 51
Дыра 17. 25
Елочка 50
Забоины 62
Завал кромки 47
Завороты 2
Загрязнение краевое 1

1
1

27
23

Загрязнение раскатанное
Загрязнение раскованное
Задир
Зажим
Зажаривание 45
Зазубрина 13
Зазубрины 48
Закат 22
Закат кромка 14
Зпков 23
Заливина 2. 8
За плес*и 41
Зарезь кромки 13. 48
Заусенец 47
Заисенец 18
Изломы 50. 52
Канавка 24
Корка 8. 15
Корка апельсиновая 33
Коронка раскатанная 2
Коронка раскованная 2
Коррозия пятнистая 56. 59
Красноватость 59
Кромка затянутая 14
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Продолжение табл. ?

Терман Ноиер
термина

Кромка рваная 13
К рупнозернисгос ть 33
Лампас 18
Линии сдвига 50
Лунки 42
Л вика 19. 27
Моршииы 21
Му ары 45
Надивы от валков 29
Нагар смазки 45
Надир 27
Надломы 52
Надрыв крупный 11
Нахрывы 26
Надрывы 7. 12
Надрывы местные 26
Надрывы по кромке 13
Надрывы по ока.шне 26
Няколы—проколы 28
Налет после травления 57
Надет шахи* 57
Наплывы 14. 29
Насечки 29
Науглероживание пятнистое 44
Нк;лянцевитость 64
Недокал 53
Недотрав 55
Henptnpae 55
Неровность резки 48
Нить 4
Окалина вдавленная 34. 35
Окалина вкатанная 34
Окалина <?лягая 34
Окалина отстающая 39
Окалина прокатная 34
Оспины 35. 36
Остатки окалины 58
Отпечатки 29
Отпечатки раскатанные 30
Ог< лоение 8. 15
Отелей 2
Оттенки травления 60
Перегибы 52
Перегрев 12
Перегрев поверхности 33
Пережог 12
Перетрав 56
Перстрав общий 56
Перетрав точечный 56
Песочина 1
Плена прокатная 15
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Продолжение табл, 2

• Термин Номер
термина

Плена слиточная
Пленки шлаковые 
Плечи
Площадки светлые 
Поверхность матовая
Поджог
По* ре»
Подтеки
Полоска
Полоски матовые 
Полосы—линии скольжения 
Полосы нагартоаки
Полосы пробуксовки
Порез
Приварка
Пригар
Пригар раскатанный
Пригар мазута 
Пригар масла 
Пригар эмульсии 
При моги 
Продир 
Прорыв
Пузыр .—вздутие 
Пузырь подкорковый 
Пузырь раскатанный.
Пузырь раскованный
Пузырь сотовый 
Пузырь травильный 
Пятна
Пятна грязи 
Пятна желтые 
Пятна загрязнения 
Пятна окалины 
Пятна от сварки 
Пятна от травления 
Пятна ржаячииы 
Пятна светлые 
Пятна серые 
Пятна слипания 
Пятня слипания сварки 
Пятна темные 
Пятна травильные 
Пятна черные 
Разводы 
Раздвоение 
Разрыв
Разрывы сквозные 
Раковина едав
Раковина усадочная 
Раковины от окалины

8
41
18
30
64
61
19
45
24 
ЭО
50
51 
51
20
46 
9 
9

45
45
45
53
п
25 
5 
4 
4 
1
4
5 

60
57 
45
45
58
46

55. 57
59

30 43
43 
46 
46 
41 
53
44
45
6

20
25
;»
11
36
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Продолжение табл. 2

Терман Моче?
?«рчии*

Расплавы 41
Расслоение 6
Расслой 6
Pan рае 56
Расщепление 6
Рванина деформационная 12
Рванина на кромках 13
Рванинаслиточная 7
Рвань 12
Рвань сотовая 7
Ржавчина 59
Риска 24
Лижа ват ян ито я 14
Риски от зачистки *2
Рибец 14. 20
Рубц 0. 50
Рыхлость усадочная 11
РяОмзия 35
Рябизна общая 35
Рябизна от выпавшей окалины 35
Рядовитость 35
Сема 44
Сборки 21
Свищ 4. 17
Сдир 30
Сероватость 43
Слтки отпечатков 31
Сетка разгара 29. 31
Скворечник 17
Складка 14
Складки 21
Складчатость 21Скобы 52Следы абразивной зачистки 42
Следы насечек 42
Следы подмочки 45
Следи усадочной рыхлости 6
Смятие торца 47
Стружка вкатанная 37
Схватывание 46
Точки .56
Травление фигурное 55. 60
Трещина волосная 4
Трещина волосовидная 3
Трещина горячая 10
Трещина деформации 16
Трещнна закалочная 16
Трещина кристаллизационная 10
Треи»не напряжения 16
Трещина от правки 16
Трещина от пузыря 4
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Лродо.сжемие табл. 2

Термин Номер 
терм N11А

Трещина охлаждения 16
Трещина продольная 16
Трещина раскатанная 10
Трещина раскованная 10
Трещина термическая 16
Трещина торцевая 49
Трещины травильные 54
Трещина иг.гова* 10
Трещина холодная 16
Трещины шлифовочные 61
Углубления 28
Ужимина 14
Узоры 31
Уколы 23
Ус 18
Усадка М
Усадка—вздутие И
Участки разной тональности 53
Фестонистость 50
Царапина 63
Цвета побежалости 53
Частицы вкатанные инородные 40
Частицы вкатанные металлические 37
Частицы инородные 40
Чсрновина 35. 58
Чермовины 36
Чсшуйчатость 32
Чешуя 15
Чешуя рыбья 32
Шероховатость кромки 48
Шлаковика 1
Шгриховатость 42
Язык 6

Т а б л и ц а  3
Алфавитный указатель терпимо» иа немецком языке

Тернии Номер
термина

Abdrucknctr 31
Abpialztcr Zundcr 
AnbrQche

39
26

Anlauflarben 53
Anschwemmung des Metalls 41
Ausgewalztc Abdruckc 30
AusgcwaJzter Sehlackeneisenschftm 2
Beizblase 5
Beizrissc 54
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Продолжение табл. 3

Термин Номер
терпимо

Brandriss 12
Brandriss Von Blocken 7
Dopplung 6
Durchgangsbriichc 25
Durchsttche 28
Einbeulungen 62
EindrSckc 29
Eingcwalzte Bias* 4
Etngewalzte Fremdelnschiusw 40
Eingcwalzte Metelltellchen 37
Eingcwelzlcr Rise 10
Eingewaltztcr Sand Und EingewalUte Schlacke l
Einwalzzunder 34
Eiscnroatflccken 59
Faltelungcn 21
Fleckcnaufkohlung 44
FHnalinien 50
Gcschlossene Blasen (Beulen) 5
Gewalztc Schalc 15
Glcltllnicn 50
Graue Ftecken 43
Grobcr Anbruche 11
Haarriss 3
Kahverfestigungjstrciten 51
Kanlenriss 13
Knickc 52
Kratzer 63
Lingselnschnltt 19
Loch 17
.viatie Flachc 64
OberfUchenQverhitzung 33
Prcssgrat 47
Queraufbrucht 7
Rattermarke 35
Raltcrmarken 60
Rauhigkeil 35
Rlele 24
Schale 8
Scharlc 48
Schleifrissc 61
Schltifstcllcn 42
Schrammen 27
Schuppc 3
Schuppenhcit 32
Spannungsriss 16
Stimriss 49
Oberbeizung 56
Ubrrschmiedung 23
Ubciwalzung 22
Unzureichendes Bcizcn 56
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Пpoihuxi'Hur ки11. S

Тернии (lutH'p
•<l*V4..HJ

Verunreinigungsilcekcn 43
Waltnai I*
Zundcrdnwalzungvii 31
Zundt-rnarben :«>
Zunderrestc •>8

Т а 6 л п и а 4
Алфавитный указатель термин»* на английском ясыкс

Ti p urn» M"V4p

Burr 47
Coil breaks 52
Compression marks 62
Cracked edge 13
Cross breaks 52
Di-lamination r>
Dirl spots «5
Dull surface 61
End crack 49
Exfoliating scale 39
Folded edge II
Forging fold 23
Gray spots 43
Grinding cracks 61
Grinding traces 42
Groove 24
Cat iife mark 24
Gt :dc scratch 27
Hi :ks 
Hi.rlinc

48
3

Hi 'idling marks 62
He j| lints S3
Hi.‘ tears 12
Inc dilations arid roll marks 29
Ingot h«>l tear 7
Lap 22Net shape.1 roll marks 
Oveqiickling

31
36

O.x elation tiijls
Pi kling cracks 
Fie ling finis 
Pigeon hole 
Pipe

54

EPilttsl surface 35Pilling 36
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Продолжение тайл. 4

TV р мин Номер
WpWMM»

1»г 1 Л р 28
R id | » i 18
R i p p l e d  s u r f a c e 32
R o l l e d  M i s l n 4
R i l l  l e d  J l l i r i M H I 9
R o l l e d  c r a c k 10
R o l l e d  с п Ы 2
l < ( » l l e d  i l h l e n l a l t i u i s •in
R o l l e d - i n  f u r c i j j n  p a r t i c l e s 40 ‘
R o l l e d - i n  s e e k - 34
R o l l e d  M i l . 8
R o l l e d  s l a t ;  p a l e l i 1
R o l l i n g  s t i l l 1 5
R u s l  s p o t * 59
S a m i  m a r k 1
S c a l e  p i i s 36
S c a l e  r i  s i i l i i * ' 58
S c r a t c h 63
S h e l l 2
S l i m s -  d e p o s i t 57
S l i p  h a n d s

V *
5 0

S l i v e r 8 15
S p i l l 3
S p i l l  e a r l i i i r r / a l i u n 4 4
S t i c k e r  p a t e l k - s 46
S t r e s s  c r a c k 16
S i i i  l a c e  m e r l l e a t i i t f » 33
S u r f a c e  t e a r s 26
11|(<и|ц1| t e a r s 25

U n d e r  p i c k N i i R 55\\ r i l l k  I t 'S 21

Т  а Л .1 и  ц  a 5

Алфавитный указатель терминов на французском « ш

Т е р м и н
H i r t h f

H a l i d e s  d c  t ' l i s M i i i c i i l 5 o
I t o v u r t - 4 7
K u r i l  l a i i i i i i i 1 4
l l r e e l l e 4 8
O n l i i n i i n e  d i  i a c l i i i i i n - 3 9
( . a s s u r e s 2 6
l a i i l i 1 7
C i i n l . - H i i i n a l i n i i  l a i i i i i i i .- 1
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Термгн

Couleurs de recuit 
Coupe dc laminage 
Crique
Cmqise de lingot 
Crique de tension 
Crique sur les bords 
CroOte lamini 
Deeapage insuffisant 
Dcchirures 
Depdt dc bouc 
Ecailles
Emprcintc dc choc 
Exfoliation 
Fissure capillaire 
Fissure laniinc 
Fissure sur i'extr&nit*
Fissures de deeapage
Marques dc d^grossisage abrasif
Marques du cylinde de laminoir
Marques laminces
Nuances dc deeapage
Particules mttalliques laminees
Particulcs par laminage
Piqures
Pliage
Rainure
Rayure
Rectification
Repliurc
Repliure de forgeage 
Repliurc de laminagc 
Repliurc dc lingot 
Rtales de calamine 
Rcliculc des marques 
Rides 
Ruptures
Sable Incruste lamine 
Sailie
Scories de laminoir 
Scories de puit 
Soufflure lamine 
Souffurc de surface 
Surchauffe dc la surface 
Surface grelte 
Surface terne
Tachcs d'adhesion du soudage
Taches de carburisation
Tachcs de crasse
Taches de rouille
Taches grises
Trouecs

Продолжение тайл. 5

Номер
термам

53 
19 
12
7 

16 
13 
2

55
26
57
32 
62

6
3 

10 
49
54
42
29
30 
60
37 
40 
28 
52
24
63 
61 
15 
23 
22

8
58
31 
21
25 
9 

18 
34 
36
4

38
33 
40
64 
46 
44-
45
59
43 
25
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Т а б л и ц а  7

Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа, 
ленты и рулона на русском языке

Термин Номер
ттоини»

Виг.тообразность 8
Вспучивание торца 10
Заворот кромки 4
Заворот горца 1
Загиб краев 4
Загиб кромки 4
Задиры 4
Конец отогнутый 1
Конец смятый 1
Концы выпуклые 5
Кривизна поперечная 3
Кривизна продольная 3
Кромка дефектная S
Кромка мятая 4
Кромка смятая 4
Листы забуртованные 4
Листы загнанные 4
Овальность 10
Подгиб 3
Подгиб 1. 4
Подогнутое:ь местная 4
П ропеллерность 8
Птички 10
Роги ни лис те 5
Ромбмчность 7
Рулой распушенный 11
Рулон складчатый 9
Рулой смятый 10
Рулой со складками 9
Рулон телескопический 12
Складка 6
Скручивание ленты 8
Скручивание листа 8
Сплющенность 10
Телескопачкость 12
Торец неровный 5
Уголок загнутый 2
Штопорность 8
Языки 5
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Т а б л и ц а  8
Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа, 

ленты и рулона на немецком языке

Термин Huufp
термина

Abgellachlcr Ring 10
Bandverdrehung 8
Blcchverdrehung 8
Fallung 6
Gerrimmte Ecke 2
Rautigkeil 7
Slirnumbicecn 1
Undicht autgewickclter Ring 11
Uncbene slim 5

Т а б л и ц а  9
Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа, 

ленты н рулона на английском языке

Термин Howep
;«рмиша

Bended edge 4
Bon! angle 2
P.cr.l end 3
Cos! with folds 9
Crumpled «oil 10
Fold 6
Horns 5
l.oaec coll II
Rhomboid!!/ 7
Telescoped coil 12
Turn-down end 1.3
Turned-in end 3
Turn-rp 1
Twisting 8
Uneven end 5
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Та б л н  ца 10
Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа, 

ленты и рулона на французском языке

Термин Hovep
термина

Angle recourbe 2
Word pas coupe •1
Form rhomboidalc 7
Pli ■ 6
Rcph'cr bord ou extremite 3
Ride e
Rides dans de rouleau 9
Rouleau desserte 11
Rouleau en lelescopique 12
Rouleau froisse 10
Surface de bool integrate 5
Surface de boui rcpliee 1
Tordage des tales (des bandes) 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Для более полной характеристики распределения и развития дефектов, на
ряду с терминами, изложенными в настоящем стандарте используются следую
щие термины:

мелкие дефекты, местные к отдельные дефекты.
Мелкие дефекты — дефекты, глубина которых, как правило, находится в 

пределах допускаемых отклонений по толщине (диаметру), если это специально 
ие оговорено в НТД на металлопродукцию.

Местные и отдельные — локально сосредоточенные дефекты, расположен
ные. как правило, без определенной закономерности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

■ "S JH H H  ВИД И МИКРОСТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ 
ГОРЯ «ЕКАТАНЫХ И КОВАНЫХ ПРУТКОВ. ПОЛОС И ПРОФИЛЕЙ

I Раскатанное (раскованное) загрязнение

а

а  — мешиий чих: 6 ~  микроструктура S0 *
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2. Раскатанная (раскованная) корочка

в

и -  мчсш»п« вид: 6 и л  — нчврострукгура в >оис дефекта 110 “
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10 Раскатанная (раскованная) трещина

а

а  — вне ним а вид: 6 микроструктура п зояс дефМ’а  КО
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12 Рванины

я

а . 6 -  шки'ний иид: j  — хнирог^уж урв в доне дефекта 1W *
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1$ Прокатная плена

о — MtuiHHil вид; 6  —  микроструктур» ц»
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16 . 1рсш ина иаириж гнмй

а
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17. Скворечник (внешний вид)

IS. Ус (внешний вид)

*  '  V

19 Под pc i (внешний вид)
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21. Морщины (внешний вин)

22. Закат



ГОСТ 21014-88 G. №

за.-шииЛ вид; О — «акрооруктуря; в  — uiixpocipyKtyp# IOO'-
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23. Залов

а

24. Риека (внешний вид)
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29 Отпечатки

<5

-  о т п е ^ к и  m w k i  от м а й  - а  прутке: * -  отпечатка от выработа.- 
■on помсрхиссти п р ок ати *  валков на ярутке



С. 56 ГОСТ 21014-ад

32 Чешуйчатое™.

а. 6 — внешний мд; v — MUHpu-i|iy\o|t* ЛИ
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35. Рябина ( •нсшиий аил)
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54 Травильные (ретины

б

я. 6  — и н с ш н и Л  ИНД

36. Неретрая (внешний вил)
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58 Остатки окалины (внешний вид)

61 . Шлифовочные трсшммы

6

а — •ысшииЯ оид: 6 — микроструктур* *о
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