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Настоящий стандарт распространяется на литьевые сополимеры 
полиамида марок ЛК-93/7 и АК-80/20, представляющие собой про
дукты совместной поликонденсации соли АГ и капролактама в 
соотношениях массовых долей 93:7 и 80:20 соответственно.

Литьевые сополимеры полиамида предназначаются для изготов
ления литьем под давлением различных изделий конструкционного 
назначения, применяемых в машиностроении, электротехнической 
промышленности, приборостроении и в других отраслях народного 
хозяйства как заменители цветных металлов.

Температурный диапазон эксплуатации изделий из литьевых со
полимеров полиамидов от минус 50 до ачюс 70*С. Литьевые сополи
меры полиамида стойки к действию углеводородов, органических 
растворителей, масел, разбавленных и концентрированных растворов 
щелочей. Они растворяются в концентрированных минеральных 
кислотах, муравьиной и уксусной кислоте, в фенолах.

Показатели технического уровня, установленные настоящим 
стандартом, предусмотрены для высшей категории качества.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Х а р а к т е р и с т и к и
1.1.1. Литьевые сополимеры полиамида должны изготовляться в 

соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологичес
кому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

II м аии с оф ициальное Н ерепечагаа поспрошена
*  £> И здательство стандартов, 1988

©  ИПК Издательство стандартов, 1997 
Переиздание с изменениями
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Н анмемопамие
llo p v ia  для  чл р к и

М етоды  и сп ы тан и япока ia  им и А К -93/7  
22 2413 0700

А К -80/20 
22 2413 0200

1. В н е ш н и й  ви л Н е о к р а ш е н н ы е  гран улы П о  п .3 .3  
н ас т о я щ ег о  
стан д ар та

1.1. М ассо вая  д о л я  гр а 
нул р а зм е р о м  2 —5 м м  п о 
д л и н е  и ш и р и н е . % , н с  
м е н ее

9 5 Т о  ж е

2. Т е м п ер ату р а  п л ав л е 
н и я . “С .  н е  м ен ее

3. Ч и с л о  в я зк о сти  рас
тв о р а  с о п о л и м е р а , г /с м 5, 
н с  м ен ее

238 212 П о  Г О С Т  21553 
и п .3 .4  н а с т о я 
щ его  стан д ар та

П о Г О С Т  11034 
и п .3 .5  н а с т о я 
щ его  стан д ар та

а )  в  м стак р езо л с 130 130

б ) в  с е р н о й  ки сл о те Н е  п орчш р у стся

4 . М ассо в ая  д о л я  в о 
д ы . % ,  н с  более

0 .4 0 .4 П о  п .3 .6  н а с т о я 
щ его  стан д ар та

5. У д ар н ая  в я з к о с т ь  н о 3,9 3 .9 П о  Г О С Т  4647
Ш а р н и , к Д ж /м 2
( к гс  • с м /с м 2), н с  м ен ее

(4 .0 ) (4 .0 ) и п .3 .7  н а с т о я 
щ его  стан д ар та

6 . И зг и б а ю щ е е  н ап р и - 71.5 55.8 П о  Г О С Т  4648
ж е н и е  п р и  зад а н н о й  вел и 
ч и н е  п р о ги б а . М П а 
(к г с /с м 2), н с  м ен ее

(730) (570) и п .3 .8  н а с т о я 
щ е ю  стан д ар та

7. У д ел ьн о е  о б ъ е м н о е  
с о п р о т и в л е н и е , О м -см , не 
м е н ее

М О 11 1 1012 П о  ГО С Т  6433.2 
и п .3 .9  н а с т о я 
щ его  стан д ар та

8. Э л ек тр и ч е с к а я  п р о ч 
н о сть , к В /м м , н с  м ен ее

20 20 П о ГОСТ 6433J 
и и .3 .10  н а с т о я 
щ его  стан д ар та
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Н орм а дли  м арки
Н аи м ен о ван и е

локдтателя А К -93 /7  А К - 80/20
22 2413 0700 22 2413 0200

М етоды  и сп ы тан и я

9. Тангенс угла ди- 0,12 
электрических потерь 
при частоте 10* Гц, 
нс более

0,12 По ГОСТ 22372 и
п.3.11 настоящего 
стандарта

10. Стойкость к го- ПВ-2 
рению

ПВ-2 По ГОСТ 28157 и
п.3.12 настоящего 
стандарта

Примечания:
1. Д оп уск ается  и литьевы х со п ол и м ерах  п о л и ам и д а  н ал и чи е кр о ш ки  разм ером  

м енее 2 мм и гранул разм ером  более 5 л о  8 мм не более 5 Ж о г  парти и : а  такж е м ассовая 
д о л я  волы  не более 0 ,6  S-.

2. Д оп уск ается  н ал и чи е о ки сл ен н ы х  части к  и соответстви и  с кон тр о л ьн ы м  об раз 
к о м  в виде гран ул , утверж денны м  в устан ов л ен н ом  порядке

3. П оказатели  7—9 н о рм и рую ! ш л ь к о  л ля п а р т и я  ал ек тр о и ю л я ц м о н н о го  натндче 
н и я  п о  требован и ю  п отреби тел я .

4. С п равоч н ы е п ок азател и  л щ ь е а ы х  со п о л и м ер о в  п о л и ам и да п ри веден ы  п при л о  
ж ен и н  1.

5. О пределение п ок азател я  36 о б язател ьн о  ло 0 I.0 I.9 S  ю л ь к о  для н аб ора дан ны х 
не м ен ее чем  для 50 партий .

(Измененная редакция, Изм. №  1).
П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  литьевых сополи

меров полиамида:
Сополимер полиамида литьевой марки Л К—НО/20 ГОСТ 19459—87

1.1.3. Требования безопасности
1.1.3.1. Литьевые сополимеры полиамида при температуре до 

300’С не токсичны, не оказывают вредного влияния на организм 
человека.

1.1.3.2. В процессе переработки литьевых сополимеров полиами
да литьем под даатеиием при температуре 240—270'С разложения и 
выделения вредных веществ не происходит.

1.1.3.3. При температуре выше 300'С на воздухе литьевые солоди - 
меры полиамида рахтагаются с выделением окиси углерода, аммиака, 
углекислого газа.

Показатели токсичности продуктов терморазложеиия литьевых 
сополимеров полиамида приведены в табл.2.
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Таблица 2

Н аи м ен о ван и е  вредны х П редельно  до п у сти м ая
вещ еств к о н ц ен т р ац и я , мг/м^

А м м и а к 20
О к и с ь  угл ер о д а 20

1.1.3.4. Контроль за состоянием воздушной среды — по ГОСТ 
12.1.005.

1.1.3.5. Переработка литьевых сополимеров полиамида проводит
ся с соблюдением правил безопасности по ГОСТ 12.3.030.

1.1.4. Маркировка
1.1.4.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 с указанием 

манипуляционного знака «Беречь от влаги» и следующих реквизитов:
наименования предприятия-изготовителя или его товарного 

знака;
наименования продукта и его марки;
номера партии;
массы брутто и нетто;
даты изготовления;
обозначения настоящего стандарта.
При упаковывании литьевых сополимеров полиамида на каждый 

мешок прикрепляют или наклеивают ярлык в соответствии с 
п.1.1.4.1.

При упаковывании литьевых сополимеров полиамида в мягкие 
контейнеры транспортную маркировку наносят на боковую поверх
ность контейнера или вкладывают сопроводительные документы в 
специальный карман, расположенный на внутренней поверхности 
контейнера.

1.1.5. Упаковка
1.1.5.1. Литьевые сополимеры полиамида должны быть упакова

ны в бумажные мешки марок НМ с полиэтиленовым вкладышем, 
ВМ. ПМ, ВМП по ГОСТ 2226. а также в мешки из вин ил ис кожи с 
полиэтиленовым вкладышем.

Горловину полиэтиленового вкладыша после заполнения матери
алом заваривают, бумажного мешка и мешка из виншшскожи — 
прошивают машинным способом.

Масса нетто единицы упаковки должна быть не более 25 кг.
При наличии в партии крошки она должна быть упакована 

отдельно от гранул.
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Допускается упаковывание литьевых сополимеров полиамида 
в мягкие специализированные контейнеры для сыпучих продук
тов, мягкие специализированные контейнеры разового исполь
зования типов МКР— I, ОС или МКР—1, ОМ по нормативно
технической документации. Мягкий специализированный 
контейнер типа МКР—I, ОС применяется только с полиэтиле
новым мешком-вкладышем.

Предельные отклонения от номинальной массы ±3 % при упако
вывании в мешки, ±3 кг при упаковывании в контейнеры. 

(Измененная редакция. Изм. №  I).

2. ПРИЕМКА

2.1. Литьевые сополимеры полиамида принимают партиями. 
Партией считают количество однородного по качеству материала

одной марки, полученного за один технологический цикл и сопро
вождаемого одним документом о качестве. Масса партии должна 
быть не менее 500 г.

В документе о качестве указывают следующие данные: 
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; 
наименование продукта и его марку; 
номер партии; 
массу нетто;
количество единиц упаковки в партии; 
результаты испытаний; 
дату изготовления; 
обозначение настоящего стандарта.
2.2. Для контроля качества партии случайным образом отбирают 

5 % упакованных единиц от партии, но не менее чем три единицы; 
при объеме партии менее чем три единицы пробы отбирают от 
каждой единицы упаковки.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные 
испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю 
партию.

2.4. Показатель «стойкость к горению» определяют при измене
нии рецептуры и технологии.

(Введем дополнительно. Изм. .\е 1).
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3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Точечные пробы из мешков отбирают совком, а из контей
нера — щупом по ГОСТ 2517 из трех слоев по высоте продукта, 
отобранного, как указано в п.2.2. Точечные пробы соединяют вместе.

Полученную общую пробу тщательно перемешивают и методом 
квартования доводят массу средней пробы не менее чем до 2 кг.

Отобранную среднюю пробу помещают в чистую сухую плотно 
закрывающуюся банку или полиэтиленовый пакет, горловину кото
рого запаивают или завязывают. На банку наклеивают или в пакет 
вкладывают ярлык с наименованием продукта, его маркой, номером 
партии и датой отбора пробы.

3.2. Испытания литьевых сополимеров по показателям 5—9 табл. I 
проводят на образцах, изготовленных литьем под давлением на 
литьевых машинах со шнековой пластикацией с соблюдением общих 
требований ГОСТ 12019. Поверхность образцов, отобранных для 
испытания, должна быть гладкой, блестящей, без «серебра*, раковин, 
вздутий, утечек, заусенцев.

3.2.1. Перед изготовлением образцов материал должен быть под
сушен в термошкафу или вакуум-шкафу при температуре 80—90’С 
до массовой доли воды не более 0,2 %.

3.2.2. Режим литья, формы и размеры образцов приведены в 
приложении 2. Во избежание деструкции материал должен находить
ся в нагревательном цилиндре литьевой машины не более 15 мин.

3.2.3. Образцы для испытаний по показателям 5, 6 табл.1 непо
средственно после их изготовления (литье под давлением) помещают 
в полиэтиленовый пакет, горловину которого запаивают и хранят в 
пустом эксикаторе (влагонепроницаемом контейнере) при комнат
ной температуре не менее 16 ч и не более 10 суг.

Время с момента извлечения образцов из пакета (эксикатора) до 
окончания испытания не должно превышать 40 мин. При нарушении 
герметичности подсушивание не допускается, следует изготовить 
новые образцы. Температура испытаний (20 ± 2)*С.

3.2.4. Образцы для испытаний по показателям 7—9 табл.1 перед 
испытанием кондиционируют по ГОСТ 6433.1. Нормализация о б 
разцов не проводится.

Условия кондиционирования и испытания образцов по показате
лям 7. 9: (24 ± 1,2) ч/(20 ± 2)*С/(жидкость); М(15-35*С) 4 5 -7 5  %.

Условия кондиционирования и испытания образцов по показате
лю 8: (24 ± 1,2) ч/(20 ± 2)'С/(жидкость); М(15—35*С) (жидкость).
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Кондиционирование проводят в дистиллированной воде. Перед 
испытанием образцы вынимают из воды и осушают фильтровальной 
бумагой.

Время с момента из&зечения образцов из воды до окончания 
испытаний не должно превышать 40 мин.

Испытание по показателю 8 проводят в среде трансформаторного 
масла по ГОСТ 982.

3.3. О п р е д е л е н и е  в н е ш н е г о  в и д а
3.3.1. Внешний вид литьевых сополимеров полиамида определя

ют сравнением 100 г продукта с контрольным образцом в виде гранул, 
утвержденным в установленном порядке.

3.3.2. Массовую долю гранул размером 2—5 мм определяют 
следующим образом: около 100.0 г средней пробы литьевого со 
полимера полиамида взвешивают на весах общего назначения по 
ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взве
шивания 200 г или других, имеющих идентичные метрологические 
характеристики, и помешают на листе миллиметровой бумаги. 
Последовательно отделяют произвольное количество гранул, рас
пределяют однослойно и путем визуального осмотра в течение 
5 мин выбирают гранулы размером менее 2 и свыше 5 мм. Остав
шиеся гранулы взвешивают на весах того же класса точности. 
Массовую долю гранул размером 2—5 мм (Л) в процентах вычис
ляют по формуле

т .
X  * —1. 100.

" »
где /и, — масса оставшихся гранул, г;

т} — масса пробы, взятой для определения, г.
3.4. Температуру плавления определяют по ГОСТ 21553 

(метод ВЛ).
Предварительно литьевые сополимеры полиамида измельчают в 

дробилке или вручную режущим инструментом и сушат в течение 
30—40 мин при 100—105*С.

За результат испытания принимают среднее арифметическое зна
чение результатов двух параллельных определений, расхождение 
между которыми не должно превышать 2*С.

3.5. Число вязкости определяют по ГОСТ 11034.
В качестве растворителя используют метакрезол и серную кислоту.
Предварительное экстрагирование не проводят.
(Измененная редакция. Изм. № 1).
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3.6. О п р е д е л е н и е  м а с с о в о й  д о л и  в о д ы
3.6.1. Массовую долю воды определяют по ГОСТ 25055.
3.6.2. Определение массовой доли воды методом сушки
3.6.2.1. Средства авалиia
Шкаф сушильный любого типа, обеспечивающий температуру 

нагрева (125 ±5)*С.
Эксикатор по ГОСТ 25336 с осушающим агентом.
Весы общего назначения по ГОСТ 24104 2-го класса точности с 

наибольшим пределом взвешивания 200 г или другие, имеющие 
идентичные метрологические характеристики.

Стаканчик СН45/13 по ГОСТ 25336.
Кальций хлористый плавленый или кальций хлористый техничес

кий, предварительно прокаленный.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.6.2.2. Проведение испытания
Около 2,000—3.000 г литьевого сополимера полиамида взвешива

ют. поместив в стаканчик для взвешивания, предварительно высу
шенный при (125 ± 5)*С в течение 30 мин. Стаканчик с испытуемой 
пробой помешают в сушильный шкаф и сушат при температуре (125 ± 
± 5)*С в течение 4 ч, приоткрыв крышку.

Закрытый стаканчик охлаждают в эксикаторе с прокаленным 
хлористым кальцием или другим осушителем и взвешивают.

3.6.2.3. Об/юботка результатов
Массовую долю воды (Л-,) в процентах вычисляют по формуле

(/и —т 4) 
т

- 100,

где т — масса навески литьевого сополимера полиамида, г; 
nty, mt — массы стаканчика с литьевым сополимером полиамида до 

высушивания и после него соответственно.
За результат испытания принимают среднее арифметическое ре

зультатов двух определений, расхождение между которыми не должно 
превышать 0.05 %.

3.6.3. В случае разногласий массовую долю воды определяют по 
ГОСТ 25055.

3.7. Ударную вязкость по Шарли определяют по ГОСТ 4647 на 
образцах типа 3 с надрезом типа Л при номинальной скорости 
движения маятника в момент удара 2,9 м/с.

Надрез на образце осуществляют однозубой фрезой, изготовлен
ной из фрезы 2254—0766 2 ГОСТ 2679 путем снятия всех зубьев.
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кроме одного, и заточкой зуба с обеспечением перпендикулярности 
торцевой и боковых граней и радиусов скруглення между торцевой 
и боковыми гранями не более 0,2 мм.

Частота вращения горизонтального шпинделя (26,7 ± 1,7) с -1 
или (1600 ± 100) об/мин, скорость подачи S O -110 мм/мин.

Испытания проводят на пяти образцах.
Контроль формы и размеров надреза осуществляют путем контро

ля профиля зуба фрезы по ГОСТ 4647.
(Измененная редакция. Изм. .Ve I).
3.8. Изгибающее напряжение определяют по ГОСТ 4648 при проги

бе, равном 1.5 толщины образца. Испытания проводят на пяти образцах. 
Размер образца (10.0 ± 0,5) х (4,0 ± 0,2) х (120,0 ± 2,0) мм.

3.9. Удельное объемное сопротивление определяют по ГОСТ 
6433.2 на трех образцах в виде дисков диаметром (100 ± 1) мм, 
толщиной (2,0 ± 0.2) мм при постоянном напряжении 1 кВ. Подача 
напряжения фиксированная. Диаметр измерительного электрода 
(50.0 ± 0,2) мм. Электроды из токопроводящей резины.

Толщину образца измеряют в пяти точках, равномерно располо
женных на поверхности образца, при помощи любого измерительно
го инструмента с погрешностью не более 0.02 мм.

3.10. Электрическую прочность определяют по ГОСТ 6433.3 не 
менее чем на пяти образцах в виде дисков диаметром (100 ± I) мм, 
толщиной (2.0 ± 0.2) мм при частоте 50 Ги н плавном подьеме 
напряжения со скоростью 2—3 кВ/c. Электроды латунные нажимные 
диаметр 25 мм, радиус закругления 3 мм. Измерение толщины образ
ца проводят в пяти точках, равномерно рас положенных на поверх
ности образца, при помощи любого измерительного инструмента с 
погрешностью не более 0,02 мм.

3.11. Тангенс угла диэлектрических потерь определяют на трех 
образцах по ГОСТ 22372 при частоте 10ь Ги с применением микро
метрической ячейки по двухэлектродной системе с электродами 
диаметром (50 ± 1) юти (100 ± 1) мм на дисках диаметром (50 ± 1) 
или (100 ± I) мм соответственно, толщиной (2.0 ± 0,2) мм.

Перед измерением к поверхности образцов притирают электроды 
из отожженной алюминиевой фольги в соответствии с ГОСТ 22372 
диаметром, равным диаметру электродов микрометрической ячейки.

3.12. Стойкость к горению определяют по ГОСТ 28157 (метод Б), 
время кондиционирования — 88 ч. Образцы шириной (10.0 ± 0,5) мм
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и толщиной (4,0 ± 0,2) мм изготавливают в соответствии с п.2 табл.1 
приложения 2 настоящего стандарта.

(Введен лопашителыю, Изм. №  1).

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Литьевые сополимеры полиамида транспортируют всеми ви
дами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с 
правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транс
порта. и техническими условиями погрузки и крепления грузов.

Грузовые места формируют в транспортные пакеты.
Размеры и масса пакета должны соответствовать ГОСТ 24597. 

средства скрепления — ГОСТ 21650.
При перевозке железнодорожным транспортом литьевые сополиме

ры полиамида транспортируют пакетами, повагонными отправками.
При перевозке автомобильным и авиационным транспортом ли

тьевые сополимеры полиамида транспортируют в мягких контейне
рах или мелкими отправками.

(Измененная редакция. Изм. №  1).
4.2. Литьевые сополимеры полиамида хранят в закрытом поме

щении, исключающем попадание влага.

5. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

5.1. Перед переработкой литьевых сополимеров полиамида в из
делия в них определяют массовую долю воды в соответствии с п.3.6 
настоящего стандарта.

Увеличение массовой доли воды при хранении (более 0.6 %) не 
является причиной бракования материала, так как сополимеры поли
амида литьевые яазяются гигроскопичным материалом.

5.2. Перед переработкой литьевые сополимеры полиамида подсу
шивают, как указано в п.3.2.1, до массовой доли воды 0,1—0,2 %.

5.1. 5.2. (Измененная редакция, Изм. .\е 1).

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие литьевых сополиме
ров полиамида требованиям настоящего стандарта при соблюдении 
условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения литьевых сополимеров поли
амида — 1 год со дня изготовления.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  I 
Справочное

Т а б л  и и л I

Фи шко механические свойства литьевых сополимеров полиамида

Наименование показателя
Норма для марки

А К —93/7 Л К -8 0 /2 0

1. П л о т н о с т ь , г /с м 5 1,14 1,13

2. П р о ч н о с ть  п р и  р а ст я ж е н и и  М П а 
(к г с /с м -)

5 8 .8 —68.6
(6 0 0 - 7 0 0 )

5 8 .8 - 6 8 ,6  
( 6 0 0 -  700)

3. Р а зр у ш а ю щ е е  н а п р я ж е н и е  п р и  сж а
т и и . М П а  (к г с /с м 2)

9 8 ,0 - 1 1 7 .6
(1 0 0 0 - 1 2 0 0 )

6 8 .6 - 8 8 .2
(700—9(8))

4 . Р а зр у ш аю щ ее  н а п р я ж е н и е  п ри  
с р ез е , М П а  ( k ic / cm2)

4 9 .5 - 5 8 .8
(5 5 0 - 6 0 0 )

4 9 ,5 - 5 8 ,8
(5 5 0 - 6 0 0 )

5. Т в ер д о ст ь  н о  Б р и н н с л ю /,  М П а 
(к г с /с м 2)

9 8 .0 - 1 1 7 .6
(1 0 0 0 - 1 2 0 0 )

9 8 .0 - 1 1 7 .6
(1 0 0 0 -1 2 0 0 )

6. О т н о с и те л ь н о е  у д л и н е н и е  п р и  р а >  
р ы в е , %

8 0 - 1 0 0 2 0 0 - 3 0 0

7. К о э ф ф и ц и е н т  т р е н и я  п о  стал и  

S. В о д о п о г л о ш сн и е . %:

0 .2 4 - 0 .2 5 0 ,2 2 - 0 .2 3

за  24  ч 2 . 1 - 2 .2 2 .5 —2,6

м а к с и м ал ь н о е 9.0 1 0 .0 - 1 1 ,0

1). У сад к а , % 1 .4 - 1 .8 1,4— 1,8

И). У д арн ая  в я з к о с т ь  о б р а зн а  б е з  н ад р е
за , к Д ж /м 2 (к г с -см /с м 2):

п ри  (УС 1 0 2 .9 -1 0 7 ,8
( 1 0 5 - 1 1 0 )

9 1 ,1 - 9 8 .0
( 9 3 - 1 0 0 )

п ри  м и н у с  20°С 9 8 .0 - 1 0 7 ,8
(1 0 0 - 1 1 0 )

1 0 7 .8 -1 1 2 .7
( 1 1 0 - 1 1 5 )

п ри  м и н у с  5(УС 8 3 .3 - 9 8 .0
(S 5 - 1 0 0 )

9 8 .0 - 1 0 7 .8
(1 0 0 - 1 1 0 )
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Таблица 2

Тсплоф нш чсскис и электрические свойства литьевы х сополимеров полнамила

Н аи м ен о ван и е  п о к азател я
Н орм а иля мирки

АК —93/7 А К - 80/20

1. Температура размягчения по Вика, °С 220-230 200-210

2. Теплостойкость по Мартенсу, °С 55-60 50-60

3. Температура изгиба под нагрузкой 
при напряжении 1.80 МПа, ‘С

50-55 45-50

4. Коэффициент линейного термическо
го расширения в интервале температур 20— 
200‘С

I0-10-5-  
-1 2  10-5

10-10“ * -  
— 1210-5

5. Диэлектрическая проницаемость при 
10** Гц (после 24 ч пребывания в дистилли
рованной воде)

4.0—5.0 4,0—5.0

6. Тангенс угла диэлектрических потерь 
при 50 Гц (исходном состоянии)

0.04-0.05 0.05-0.06

7. Удельное поверхностное сопротивление 
(в исходном состоянии). Ом

1 10м-  
- м о 15

11014—
-М О 15
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