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Настоящий стандарт распространяется на мозаичный паркет (далее -  паркет), предназначенный 
для устройства полов в жилых зданиях.

Пояснения к терминам, применяемым в настоящем стандарте, приведены в приложении.
Установленные настоящим стандартом показатели технического уровня паркета предусмотрены для 

высшей и первой категорий качества.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Паркет, в зависимости от способа фиксации паркетных планок для образования ковра, подраз
деляют на типы:

111 — планки наклеены лицевой стороной на бумагу, которая снимается вместе с клеевым слоем 
после настила паркета на основание пола (черт. 1);

112 -  планки наклеены оборотной стороной на эластичный (теплозвукоизоляционный) биостой- 
кий материал, который остается в конструкции пола после настила паркета (черт. 2).

В качестве эластичного материала могут применяться битумнрованные ДВГ1, плиты из резиновой 
крошки и т. п.

В кромках ковров паркета типа 112 могут быть выбраны пазы, предназначенные для соединения 
ковров между собой посредством соединительных полос из картона по ГОСТ 4194.

1.2. В зависимости от категории качества, породы древесины и обработки планок паркет подразде
ляют на марки А и Б.

Тип 111 Гии 112

4 c p t . 2

II здание официальное П ерепечатка кос пре шеи a
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ГОСТ 862.2-85 С. 2

1.3. Основная форма ковра паркета -  квадрат. По согласованию изготовителя с потребителем допус
кается изготовление паркета в форме прямоугольника.

1.4. Паркетный ковер собирают из элементарных квадратов, укладываемых в шахматном порядке. По 
согласованию изготовителя с потребителем допускаются и другие варианты расположения планок.

1.5. Форма, размеры паркета и его элементов и предельные отклонения от размеров должны 
соответствовать указанным на черт. I, 2 и в табл. 1.

Т л б  л и и а I

им

H i i i t i r N i M i a K  исмсита 
u u ia u iM O f t i  n x j « n . i

Н м м с си о в а» и м г
п п и и г е з я

Мимаа рапсср Прг* DTM.

1. Планки Тол шина л S (10» ±  0.2
Ш ирина Ь 20: 24; 26; 30
Длина / 100; 120; 130; 150; 160; 200

2. Элсмеитарный киалраг Ш ирина 6, 100; 120; 130; 150; 160; 200 ±  0.2

3. Копер Длина на ш ирину I. • В 400 400 ±  0.4
4S0 - 480 ±  0.5
520 • 520 ±  0.6
600  600 ±  0.S
650 • 650 ±  0.S

П р и и с ч а и и я:
1 Рдтмер. у к а и н и и й  в скобках, установлен для м оп н ч м ого  паркета с  планками и> древесины  хвойны х пород.

2. Паркетные ковры размерами 4S0 4S0 мм допускаете!! и нпгапхяи . д о  наноса оборудования, установленного до введении 
в действие настоящ его стандарта.

3. По согласовании ниотовнтеля с  потребителем допускается илготовлять паркетные ковры других ратиеров по ш ирине и

длине.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Паркет изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической 
документации, утвержденной в установленном порядке, включающей нормы удельного расхода древеси
ны, энергии, клеевых и вспомогательных материалов на изготовление паркета.

2.2. Требования к паркету марки Л установлены на уровне высшей категории качества, к паркету 
марки Б — на уровне первой категории качества.

2.3. Планки паркета марки Л следует изготовлять из древесины ду<за и тропических пород.
2.4. Планки паркета марки Б следует изготовлять из древесины дуба, бука, ясеня, остролистного 

клена, береста (карагача), вяза, ильма, каштана, граба, акании белой, гледичии, березы, обыкновенной 
сосны, сибирской сосны, корейской сосны, лиственницы, а также тропических пород и модифициро
ванной древесины с показателями эксплуатационных и физико-механических свойств, не уступающими 
древесине перечисленных пород.

2.5. Планки паркета из обыкновенной сосны, сибирской сосны, корейской сосны, лиственницы 
следует изготовлять с радиальным разрезом древесины. Угол наклона голичных слоев на торце и лицевой 
стороне планки должен быть не менее 45*.

2.6. Планки в элементарном квадрате должны быть из одной породы древесины, одинаковой длины 
и ширины.

Допускается изготовлять по согласованию с потребителем мозаичный паркет с сочетанием и ковре 
планок из древесины рагтичных пород с учетом художественного и цветового рисунка ковра.

2.7. Отклонения от формы планок и ковра не должны превышать указанных в табл. 2.
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С. 3 ГОСТ 862.2-85

Т а 6  л и и  а 2

Заичсиис ш» тисни*, и» . Ж *И Ujpot
tbllBCHUIUHIIC OTt-tUMCMMU

А ь

1. Отклонение от параллельности плоскостей Н с долж но превышать предельного О1кломсния но толщ ине и ш ирине
П.1ЛМОК
2. О пел оме мне от перпендикулярности кро- 0.3 па длине 100
мок и vopua планки
У. Отклонение от перпендикулярноеш  про 0.13  на длине 100 0 .3  на длине 100
дольной и поперечной кромок ковра 
4. Заторы между планками, не более 0.2 0.3

2.8. Нормы ограничения пороков древесины в планках паркета должны соответствовать указанным в 
табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Н.иг*;ииклипс пороха ipcaniBb
но ГОСТ

Норик aia vxpik

I. Здоровые светлые и гем ние сучки: 
-  сросш иеся

-  частично сросш иеся и иссросш иеся

2. Трешины

3. Наклон волокон

4. К репь, свилеватость, шишок

5. Глапси

6. Проростке
-  огкрышя односторонняя

-  светлая и темная

Не допускаю тся разм ером, мм. более: 
налиисиой сю р ои е

на оборотной стороне

10

10
числом, ш т.. более: 

па лицевой стороне

на обор ош ой  стороне

Н е  п о п у с к  а ю т с я 

Нс допускаю тся на лицевой стороне
Нс лопускаются н а о б ор ош ой  сю р о и е  и кромках (дубиной  более I мм 

и длиной более 1/S длины планки

Нс допускается более S %

Н с допускаются

Нс у'<игыиас1ся а планках листвен
ных порол

Не допускается п планках хвойных 
пород более 10 %

Нс лопускаются на планках щ  со  
сны я бер еш  па расстоянии $0 мм от 
ториа. на планках яр. пород пе у ч т и 
в а »  ten

не допускается

Н е  у ч к т и  а а ю г с я

Нс донускасю я на лине ион стороне 
На о б о р о ш о й  сю р ои е:

I не учнтыпае1ся

76
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Прог>о.1ж ениг /паб.т. 3

Ньиисмпаамис зс?ок« ipcmiaru
Норма 1ЛВ марок

по (ОС t  2(40 л а

7. Кармаш ек. засмолок Не допускаю тся на лицевой ст о 
р оне.

Нс допускаю тся на оборотной с т о 
роне числом более 2 шт.

Должны бы тс очищ ены  от смолы

S. П ятнистость. подос.тсй, химическая ок- Н е допускаю тся на лицевой с т р о п е
риски, ибо.ш имы с грибные окраски, иобу 
ремне

Не учитываются на оборотной стороне

9. Тупой обзол Не допускается иа лицевой стороне

Н е допускается на оборотной с  т р о н е  более 1/5 длины и ширины план
ки

Долж ен быть очиш еи o i  коры и луба

10. O m e n , ск ол , вырыв, задир, вышербн- Не допускаю тся иа лицевой стороне
н и . риски Н е допускаю тся на оборотной стороне глубиной более 2 ЯМ

II. Ожог Не допускается на лицевой стороне. 
Н е учитывается на оборотной стороне

П р и м е ч а и и я:
1. Пороки лрепесмиы по ГОСТ 2140. ис укатанные в гибл. 3. не допускаю тся.
2. Допускается изготовление планок марки Б с ложным ядром при условии комплектации планок по цвету.
3. На лицевой стороне планки не допускается одноврем енно наличие на участке длиной, равной ш ирине планки, более двух 

учитываемых пороков, указанных в табл. 3.

2.9. Влажность древесины паркетных планок при отгрузке потребителю должна быть (9 ± 3) %.
2.10. Шероховатость поверхности (наибольшая высота неровностей) Rz по ГОСТ 7016 не должна 

быть более:
100 мкм . . .  на пластях и торнах
250 мкм . . .  на продольных кромках
2.11. Для закрепления планок паркета типа Ml используют мешочную бумагу по ГОСТ 8273, кото

рую наклеивают на лицевую сторону планок водорастворимыми клеями.
Применяемые клеи должны быть разрешены Министерством здравоохранения для применения внутри 

жилых помещений.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Приемку паркета производят партиями. Партией считают количество ковров мозаичного паркета 
одного типа, марки, размера и варианта расположения планок, одной породы древесины. Размер партии 
устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.

3.2. Соединительные полосы из картона постаазяют вместе с коврами паркета типа П2 в количестве 
2 м на 1 м1 ковра.

3.3. Потребитель имеет право проводить проверку соответствия мозаичного паркета требованиям 
настоящего стандарта. Ятя проверки применяют выборочный одноступенчатый контроль по альтернатив- 
ному признаку по ГОСТ 23616. Планы контроля при приемочном уровне дефектности 4 % приведены в 
табл. 4.

Paaatip пютгл D6vcm выспрен Присмочмиг чист bpjfcoantяос чмсип

Д о  280 13 1 2
Св. 280 д о  500 в ключ. 20 2 3
.  500 .  1200 . 32 3 4
* 1200 « 3200 • 50 5 6
.  3200 .  1000(1 . 80 7 8
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С 5 ГОСТ 862.2-85

3.4. Приемочный контроль ковров осуществляют в следующем порядке:
- отбирают от партии число ковров, соответствующее объему выборки для данного объема партии; 

ковры в выборку следует отбирать методом случайного отбора по ГОСТ 18321;
- проверяют каждый ковер в выборке на соответствие требованиям настоящего стандарта и опреде

ляют число ковров с дефектами;
- сравнивают число дефектных ковров с приемочными и браковочными числами, установленными 

дтя данного объема выборки;
- партию принимают, если число дефектных ковров в выборке меньше или равно приемочному 

числу;
- партию не принимают, если число дефектных ковров в выборке равно или больше браковочного 

числа.
3.5. По числу дефектных ковров в выборке определяют их процент во всей партии. Это число ковров 

в приемку и поставку не включают.
3.6. Паркетные ковры учитывают в квадратных метрах с погрешностью до 0,01 м- и в штуках. Площадь 

ковра определяют по лицевой стороне. Предельные отклонения в расчет не принимают.

4. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Отобранные ковры проверяют поштучно. Размеры и форму ковров проверяют при их влажности 
(9 ± 3) %.

Длину и ширину ковров измеряют по лицевым сторонам параллельно кромкам. Длину планок 
измеряют параллельно, а ширину -  перпендикулярно продольным осям планок.

Толщину планок измеряют по торцам и посередине длины планок.
Для измерения применяют предельные калибры по ГОСТ 13494, штангенциркули по ГОСТ 166, а 

для измерения толщины и индикаторные толщиномеры по ГОСТ 11358.
4.2. Отклонение от параллельности пластей определяют измерением толщины планки, а кромок — 

измерением ширины планки штангенциркулем по ГОСТ 166. Измерение проводят в трех точках -  посе
редине и у торцов планки.

4.3. Отклонение от перпендикулярности кромки и торца планки, продольной и поперечной кромок 
ковра определяют поверочными угольниками по ГОСТ 8026 и щупами по НТД измерением максимально
го зазора между кромкой планки (ковра) и приложенным к ней угольником. Измерение проводят на 
длине 100 мм.

4.4. Угол наклона годичных слоев на торце планки определяют в градусах транспортиром по 1'ОСТ 
13494 между касательной к годичным слоям и пластью, а наклон волокон -  на радиальной поверхности 
планки.

4.5. Породу древесины, вид разреза, наличие пороков древесины оценивают визуально.
Пороки древесины измеряют по ГОСТ 2140, при этом размер сучка измеряют по его наименьшему 

диаметру.
4.6. Влажность древесины планок определяют по ГОСТ 16588.
4.7. Шероховатость поверхности планок определяют по ГОСТ 15612 или сравнением с образцами- 

эталонами.

5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Паркетные ковры упаковывают в картонные коробки по ГОСТ 9142 или ГОСТ 21140 в пачки, 
обернутые в плотную бумагу по ГОСТ 8273. ГОСТ 515 или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354. и 
обвязывают стальной лентой по ГОСТ 3560, проволокой по ГОСТ 3282 или шпагатом по ГОСТ 17308. Под 
проволоку на ребрах пачки следует подкладывать прокладку из деревянных реек, картона или других 
материалов, защищающих кромки ковров от механических повреждений при обвязке и транспортирова
нии.

Ковры в упаковке укладывают лицевой стороной вверх, кроме верхнего ряда, который укладывают 
лицевой стороной вниз. Масса упаковки брутто не должна превышать 15 кг.

5.2. К каждой упаковке должна быть прикреплена этикетка или бирка, а на пачке нанесена несмыва
емой краской четкая маркировка п виде штампа, в которых должно быть указано:
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ГОСТ 862.2-85 С. 6

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- помер приемщика ОТК;
- тип и марка паркета;
- размеры в миллиметрах;
- количество ковров в штуках и квадратных метрах;
- порода древесины планок;
- дата изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.
5.3. Поставляемый потребителю паркет должен сопровождаться документом о качестве, в котором 

должно быть указано:
- наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- тип и марка паркета;
- количество в штуках и квадратных метрах;
- номер партии:
- дата изготовления;
- обозначение настоящего стандарта.
5.4. Паркет перевозят всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами пере

возки грузов, действующих на данных видах транспорта.
5.5. При транспортировании и хранении паркета должна быть обеспечена целостность упаковки и 

соблюдены условия, исключающие возможность механических повреждений, увлажнения, действия со
лнечных лучей и загрязнения.

5.6. Погрузка упаковок паркета навалом и выгрузка их сбрасыванием не допускаются.
5.7. Паркет следует хранить в упаковке уложенным в правильные ряды и рассортированным по мар

кам. размерам, породам древесины и вариантам расположения планок, в отапливаемых помещениях при 
относительной влажности воздуха (55 ± 25) % и условиях, не допускающих увлажнения, воздействия 
солнечных лучей, поражения дереворазрушающими грибами и насекомыми.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие паркета требованиям настоящего стандарта при соблюде
нии потребителем условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения — 12 мес со дня изготовления партии паркета.

П РИ ЛО Ж ЕН И Е
Справочное

Т Е РМ И Н Ы  и  п о я с н к н н я

Мозаичный паркет -  элем ент п о к р ы л а  пола, квалрагпой или п р ям оугольной  ф о р м ы ,  представляющий собой  ковер, обр а
зованный наклеиванием на бумагу или другой эластичный материал п а р к ет ы *  планок, набранных в -элементарные квадраты.

Планка мозаичного паркета — деталь, и потопленная нз м ассивной древесины  с  взаимно параллельными и перпендикуляр
ными п.тастиым и кромками, длина которой кратна се  ширине.

Элем* в гарный квадрат мозаичною паркета -  набор планок одинаковой Длины и ширины , уложенны х кромка к кромке, 
образую щ их квадрат.

Лицевая сторона планки — наружная поверхность слоя износа планки мозаичного паркета.
Лицевая сторона маш инною  паркета -  наружная поверхность слоя изн оса мозаичного паркета.
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С. 7 ГОСТ 862.2-85

И НФОРМЛЦИОН Н Ы Е ДАН Н Ы Е

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством лесной, целлюлозно-бумажной н деревообрабатывающей 
промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР но делам 
строительства от 12.03.85 №  25

3. В стандарте учтены требования рекомендаций СЭВ но стандартизации. PC 4715—74, PC 4460—74 
и международного стандарта ИСО 631—75 (Е)

4. ВЗАМЕН ГОСТ 862.2-76

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

iXoMJKHHi Н У  на коюрии 
■ни ссм.тка Номер цуката Огиимкиаг ИТ Л- bj который

даиь и м зи Ножр чумки

ГОСТ I 6 6 -S 9 4.1 . 4.2 ГОСТ 1 0 3 5 4 -8 2 5.1
ГОСТ S 1 5 -7 7 5.1 ГОСТ 1 1 3 5 8 -8 9 4 1
ГОСТ 2 1 4 0 -8 1 2.8 . 4.5 ГОСТ 1 3 4 9 4 -8 0 4 .1 . 4.4
ГОСТ 3 2 8 2 -7 4 5.1 ГОСТ 1 5 6 1 2 -8 5 4.7
ТОСТ 3560 -7 3 5.1 ГОСТ 1 6 5 88 -91 4.6
ГОСТ 4 1 9 4 -8 8 1.1 ГОСТ 17308- 88 5.1
ГОСТ 7 0 1 6 -8 2 2.10 ГОСТ 1 S 3 2 I-7 3 3.4
ТОСТ 8 0 2 6 -9 2 4.3 ГОСТ 2 1 1 4 0 -8 8 5.1
ГОСТ 8 2 7 3 -7 5 2.11. 5.1 ГОСТ 2 3 6 1 6 -7 9 3.3
ГОСТ 9 1 4 2 -9 0 5.1

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ

soГОСТ 862.2-85

http://files.stroyinf.ru/Index/125/12539.htm

