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УДК 621.791.042.4:006.354 Группа В05

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ЭЛЕКТРОДЫ ПОКРЫ ТЫ Е МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ 

ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ С ОСОБЫМ И 
СВОЙСТВАМИ

Типы

ГОСТ
10052-75

Metal covered electrodes for manual arc welding o f high-alloyed steels 
with special properties. Tvpes

M КС 25.160.20
Р К П  12 7300_____________________________________________________

Дата введения 01.01.77

1. Настоящий стандарт распространяется на металлические покрытые электроды для ручной 
дуговой сварки коррозионно-стойких, жаропрочных и жаростойких высоколегированных сталей 
мартенситного, мартенсито-ферритного, ферритного, аустенито-ферритного и аустенитного клас
сов.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. Настоящий стандарт устанаативает следующие основные типы электродов: Э -12X13, Э-06ХIЗН,

Э-10Х17Т. Э-12Х11НМФ. Э-12Х! 1НВМФ. Э-14Х11НВМФ. Э-10Х16Н4Б, Э-08Х24Н6ТАФМ,
Э-О4Х20Н9. Э-07Х20Н9, Э-02Х21Н10Г2, Э-06Х22Н9, Э-08Х16Н8М2.Э-08Х17Н8М2, Э-06Х19Н11Г2М2, 
Э-02Х20Н14Г2М2, Э-02Х19Н9Б, Э-08Х19Н10Г2Б, Э-08Х20Н9Г2Б. Э-10Х17Н13С4, Э-08Х19Н10Г2МБ, 
Э-09Х19Н 10Г2.М2Б, Э-08Х19Н9Ф2С2, Э-08Х19Н9Ф2Г2СМ, Э-09Х16Н8ГЗМЗФ, Э-09Х19Н11ГЗМ2Ф, 
Э-07Х19Н11МЗГ2Ф, Э-08Х24Н12ГЗСТ, Э-10Х25Н13Г2, Э-12Х24Н14С2, Э-ЮХ25Н13Г2Б, Э-10Х28Н12Г2, 
Э-03Х15Н9АГ4, Э-10Х20Н9Г6С, Э-28Х24Н16Г6, Э-02Х19Н15Г4ЛМЗВ2, Э-02Х19Н18Г5ЛМЗ.
Э-11Х15Н25М6ЛГ2. Э-09Х15Н25М6Г2Ф. 3-27X15Н35ВЗГ2Б2Т, Э-04Х16Н35Г6М7Б. Э-06Х25Н40М7П. 
Э-08Н60Г7М7Т, Э-08Х25Н60М10Г2, Э-02Х20Н60М15ВЗ. Э-04Х10Н60М24. Э-08Х14Н65М15В4Г2, 
Э-10Х20Н70Г2М2В, Э-10Х20Н70Г2М2Б2В.

3. Химический состав наплавленного металла и механические свойства металла шва и наплав
ленного металла при нормальной температуре должны соответствовать указанным в табл. 1.

(Измененная редакция, Изм. №  I).
4. Содержание ферритной фазы в наплавленном металле должно соответствовать указанному 

в табл. 2.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★

|'О Издательство стандартов, 1975 
©  ИПК Издательство стандартов. 2004
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С. 6 ГОСТ 10052-75

Т а б л и ц а  2

Т ипы  электродов

С одерж ание 
ферритной фаты 
в наплаплемиом  

м еталле, ?

Т и п и  электрод»»

С одерж ание 
ферритной фаты 
в н ап лавленном  

м еталле. %

Э-02Х20Н14ГМ2, Э-02Х19Н9Б 0.5—4,0 Э-08Х17Н8М2. Э-08Х20Н9Г2Б. 
Э-09Х19Н10Г2М2Б. 
3-08Х19Н9Ф2Г2СМ. 
Э-09Х16Н8ГЗМЗФ. Э-10Х25Н13Г2. 
Э-12Х24НI4C2, Э-10Х25Н13Г2Б

2 .0 -1 0 .0
Э-08Х16Н8М2 2,0—4.0
Э-06Х19Н11Г2М2, 
Э-08Х19Н10Г2Б. 
Э-09Х19Н11ГЗМ2Ф

2 ,0 -5 ,5

Э-07Х20Н9. Э-08Х19Н10Г2М Б. 
Э-07Х19Н11МЗГ2Ф

2.0—8,0 Э-04Х20Н9. Э-02Х21Н10Г2 4 .0 -1 0 .0
Э-08Х19Н9Ф2С2 5 ,0 -15 .0
Э-06Х22Н9. Э-10Х28Н12Г2

10.0-20.0

5. Приведенные в табл. 1 и 2 нормы химического состава наплавленного металла и содержания 
в нем ферритной фазы, а также механических свойств металла шва и наплавленного металла должны 
быть проверены при испытании электродов в соответствии с требованиями ГОСТ 9466.

Для электродов диаметром менее 3 мм при испытании механических свойств сварного соеди
нения временное сопротивление сварного соединения разрыву должно соответствовать временному 
сопротивлению разрыву металла шва и наплавленного металла, указанному в табл. 1, а угол загиба 
— указанному в стандарте или технических условиях на конкретную марку электродов.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
6. Испытания наплавленного металла на межкрнсталлитную коррозию следует проводить по 

ГОСТ 6032 или по специальной методике, оговоренной в паспорте или технических условиях на 
электроды конкретной марки.

7. Условное обозначение электродов для дуговой сварки высоколегированных сталей с особы
ми свойствами — по ГОСТ 9466.

При этом но второй строке условного обозначения электродов группа индексов, указывающих 
характеристики наплавленного металла и металла шва, должна состоять из четырех цифровых 
индексов для электродов, обеспечивающих аустенито-ферритную структуру наплавленного металла, 
и из трех цифровых индексов — для остальных электродов.

Первый индекс характеризует стойкость наплавленного металла и металла шва к межкристал- 
литной коррозии (0 — данные отсутствуют, 2 — металл шва не склонен к межкристаллитной 
коррозии при испытании методами AM и АМУ, 3 — методом Б, 4 — методами В и ВУ, 5 — методом 
Д по ГОСТ 6032).

Второй индекс указывает максимальную рабочую температуру, при которой регламентированы 
показатели длительной прочности наплавленного металла и металла шва (табл. 4).

Т а б л и ц а  4*

М акси м ал ьн ая  рабочая температура, 
при которой  реглам ентированы  

показатели  длительн ой  прочности  
н ап лавленного  металла и м еталла шва. "С

И ндекс

М акси м ал ьн ая  рабочая тем пература, 
при которой  реглам ентированы  

показатели  длительн ой  прочности  
н ап лавленного  м еталла и м еталла шва, 'С

И ндекс

Данные отсутствуют 0 660-700 5
До 500 1 710-750 6

510-550 2 760-800 7
560-600 3 810-850 8
610-650 4 Св. 850 9

Третий индекс указывает максимальную рабочую температуру сварных соединений, до которой 
допускается применение электродов при сварке жаростойких сталей (табл. 5).

•Табл. 3. (Исключена. Или. №  1).
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Т а б л и ц а  5

М акси м ал ьн ая  рабочая температура 
сп ар н и к  со е д и н ен и й , при которой 

допускается п ри м ен ен и е электродом  при 
силркс ж аростойких ст ал ей . "С

И мдскс

М аксим альна!! рабочая температура 
сп ар н и к  со е д и н ен и й , п ри  которой  

допускается п р и м ен ен и е  электродов  при 
сварке ж аростойких ст ал ей , 'С

И илеке

Данные отсутствуют 0 760-800 5
До 600 1 810-900 6

610-650 2 910—1000 7
660-700 3 1010-1100 8
710-750 4 С». 1100 9

Четвертый индекс указывает содержание ферритной фазы в наплавленном металле для электро
дов, обеспечивающих аустенито-ферритную структуру наплавленного металла (табл. 6).

Т а б л и ц а  6

С о д е р ж а н и е  ф е р р и т н о й  ф а ш  

в н а п л а в л е н н о м  м е т а л л е .  %
И н д е к с

С о д е р ж а н и е  ф е р р и т н о й  ф а т и  

в н а п л а в л е н н о м  м е т а л л е .
Индекс

Нс нормируется 0 2 . 0 - 1 0 . 0 5
0 . 5 — 4 , 0 1 4 . 0 - 1 0 . 0 6
2 . 0 — 4 . 0 2 5 , 0 - 1 5 . 0 7
2 , 0 -  5 . 5 3 1 0 . 0 - 2 0 . 0 8
2 . 0 — 8 . 0 4

8. Все данные, необходимые для составления группы индексов по п. 7, должны быть взяты из 
стандартов или технических условий на электроды конкретных марок.

П р и м е р ы  с о с т а в л е н и я  г р у п п  и н д е к с о в ,  указывающих характеристики на
плавленного металла и металла шва. для условного обозначения электродов:

- электроды марки ЦП-41 (типа Э-06Х13Н); данные по стойкости наплавленного металла и 
металла шва к межкристаллитной коррозии, а также по их длительной прочности и жаростойкости 
отсутствуют (0):

000

-электроды марки Щ1-9 (типа Э-10Х25Н13Г2Б); наплавленный металл и металл шва не 
склонны к межкристаллитной коррозии при испытании по методу AM ГОСТ 6032 (2), данные по 
длительной прочности отсутствуют (0), при сварке жаростойких статей могут быть применены для 
выполнения сварных соединений, работающих при температу ре до 1000 *С (7), содержание феррит
ной фазы в наплавленном металле 3.0—10,0 % (5):

2075
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