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ГОСТ

19088—89

ОКСТУ 5401

Дата введения 01,07.90

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения 
дефектов бумаги и картона.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения во всех видах документации и литературы, вхо
дящих в сферу работ по стандартизации или использующих ре
зультаты этих работ.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в 
табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный 
термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного тер
мина не допускается. Недопустимые к применению термины-си
нонимы приведены в табл. 1 в качестве справочных и обозначе
ны пометой «Ндп».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости из
менять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения 
используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объ
ем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объ
ем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

2.2. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные 
эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), анг
лийском (Н) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терми
нов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены 
в табл. 2—5.

4. Стандартизованные термины набраны полужирным шриф
том, а недопустимые синонимы — курсивом.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1989



С. 2 ГОСТ « М М »

Т а б л и ц а  I

Теэмкн Определена

ДЕФЕКТЫ СТРУКТУРЫ БУМАГИ (КАРТОНА)
1. Дефект
2 Неравномерная окраска бумаги

(картона)
Ншт Иепрокрас
D. Mis*fdrbung 
EL Colouring uneven 
F. Coloration ini-gale dc papier (de 

carton)
3. Неравномерный просвет бумаги

(картона)
D. Durchsicht
E. Look-through
F. Epair irregulicr dc papier (dc car

ton)
4. Косина листа бумаги (картона)
D. Schiefwinkllgkeit
E. Out-of-square sheet
F. Coupe oblique
5. Дырчатость бумаги (картона)
D. Papier gclochtcs;

Kartop gelochtes

По ГОСТ 15467
Дефект мелованной или окрашен

ной бумаги (картона), характеризу
емый неравномерным распределением 
красителя по площади полотна бу
маги (картона) или по сырьевым ком
понентам бумаги (картона)

Дефект, характеризуемый нерав
номерным распределением волокнис
тых компонентов в структуре бума
ги (картона), обнаруживаемый при 
рассмотрение в проходящем свете

Дефект, характеризуемый откло
нением формы листа бумаги (карто
на) от прямоугольной

Дефект, характеризуемый нали
чием в бумаге (картоне) отверстий

ДЕФЕКТЫ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНА БУ.МДГИ (КАРТОНА)
6. Пылимость бумаги (картона)
Г). Stauben dcs Papier* (Kartons)
E Paper (paperboard) dusting 
F. Poudrage de papier (dc carton)
7 Маркировка бумаги (картона) от 

сетки или сукна бумагоделательной (кар- 
тоноделатедьиой) машины

D. Papiermarkierung; Kartonmarkie- 
rung

E. Paper (paperboard) parking
F. .Marque
8. Механическое повреждение бума

ги (каргона)
Ндп. Сдир мелованной бумаги 

Закатыш каргона (бумаги) 
Рваный край
Надрыв бумаги (картона)

D. PapierbeschSdlgung mcchanischc; 
Kartonbeschadigung mechanisehe

E. Mechanical iniurity
F Deterioration mechaniquc

Дефект, характеризуемый отде
лением or сухого полотна бумаги 
(картона) частиц наполнителя и мел
ких волокон

Дефект, характеризуемый образо
ванием на поверхности полоша бу
маги (картона) отпечатков от сетки 
или сукна бумагоделательной (карто- 
ноделатсльной) машины

Дефект, характеризуемый наруше
нием целостности поверхности бума
ги (каргона).

П р и м е ч а н и е .  Нарушение це
лостности может иметь характер 
выщипов. отрыва мелованного 
слоя, задира, вмятин, иаддома (тре
щины). разрыва кромки полотна, 
разрезов и царапин; возможно- на
рушение целостности одного лишь 
наружного слоя многослойной бу
маги (картона) или гофрированного 
картона



гост irttft-t*  с. а

Продолжение табл. 1

Теринх Ооредкмии*

9 Разносторонность бумаги (картона)
D Zweiseitigkett
E. Paper (paperboard) Iwo-sideness
F. Envers de papier (de carton)

!0. Электризация бумаги (картона)
Нал. Магнитность бумаги 
О. Anhaften
Е. Paper (paperboard) electrification 
F Electrisation de papier (de carton) 
11. Пятна на бумаге (картоне)
Ндп. Плешки
D. Flecken
E. Specks
F. Тaches

12. Сорность бумаги (картона)
D. Papierwnreinhclten; 

Kartonunreinheiten
E. Dirtness
F. lmpurirts

Id. Полосы на бумаге (картоне)
D. Streifigkeit 
Е  Pin-nolcs

14. Ра»иооттеночность бумаги (кар
тона)

D. Farbunterschied
E. Cloudiness
F. Ecart de teinte
15. Скручнааемость бумаги (картона)
D. Pianlage
E. Curl
F. Roulage
16. Морщины бумаги (картона)
D. Runzel
E. Fold
F. Plissure de papier (de carton)
17. Лепесток в бумаге 
Ндп. Нашлепка в бумаге

Шишка
Бугорок

Дефект, характеризуемый превы
шением допустимого различия в по
верхностной структуре или опенке 
между двумя сторонами листа бума
га (картона)

Дефект, характеризуемый слипа- 
.емостью листов бумаги (картона) 
при наличии на се (его) поверхности 
электрического заряда

Дефект, характеризуемый нали
чием на поверхности бумаги (кар
тона) загрязненных мест.

П р и м е ч а н и е .  Загрязненные 
места могут быть от клея, масла, 
смолы, капель грязной воды, краси
теля, парафина и др., а также от 
раздавленных при каландрировании 
сгустков волокон, слизи и пузырь
ков воздуха
Дефект, характеризуемый наличи

ем в бумаге (картоне) контрастных
посторонних включений разнооб
разных оттенков.

П р и м е ч а н и е .  Включения сос
тоят из песка, минеральных вклю
чений, угля, коры, костры и т. п.

Дефект в виде узких участков на 
бумаге (картоне), отличающихся по 
внешнему виду и (или) цвету от ос
тальной поверхности 

Дефект, характеризуемый наличием 
оттеиков иа разных участках бумаж
ного (картонного) полотна

Дефект, характеризуемый наруше
нием плоскости листа бумаги (кар
тона) при изменении внешних условий

Дефект, характеризуемый наличи
ем на полотне бумаги (картона) смя
тых мест

Дефект в виде местного утолще
ния бумаги, образующегося при по
падании з бумагу нсразмодотых сгусг- 
коз волокон бумажной массы



С. 4 ГОСТ 1ММ-М

Термин

18. Складка иа бумаге (картоне)
D. Papierlalle; Kartonfaite
E. Crease
F. Plis
19. Расслаивание бумаги (картона)
Ндп Воздушный кармам а картоне
D. Schlchtapaltung
E. Delamination
F Deiamlnation; Delaminage
20. Коробление бумаги (картона)
D. KrSuselung
E- Creasing
F. Cauchissement

Продолжение табл. 1

Опрехм1*кие

Дефект, характеризуемый нали
чием иа полотне бумаги (картона) 
утолщения из-за перегибов и сдав
ливания в месте ее (его) слоев 

Дефект в виде отделения элемен
тарных слоев многослойной (го) бу
маги (хартона)

Дефект в виде искривления листов 
(полотна) бумаги (картона) с обра
зованием вогнутого или выпуклого 
участка

ДЕФЕКТЫ РУЛОНА БУМАГИ (КАРТОНА)
21. Внутрнрулонный дефект бумаги 

(картона)
22. Неровный торец рулона бумаги 

(картона)
Ндп. Тарельчатость
D. Rollenstrin unebene
E. Wavy end roll
F. Bout accident* de rouleau
23. Поврежденный рулон бумага (кар

тона)

24 Склеивание слоев бумаги (карто
на) а рулоне

E. Sticking of paper (paperboard) 
layers in roll

F. Agglutination de couches de papier 
(de carton) dans !e rouleau

25 Неравномерная плотность намотки 
рулона бумаги (картона)

Ндп. Слабина
Продушина

D. Schlalfhelt
E. Slackness
F. Enroulage dffectueux
26. Неровный обрез кромки бумаги 

(картона)
Ндп. Мшистый обрез бумаги (картона)
D. Pepierbeschnitt (Rarlonbeschnitt) 

unrcgclmassigcr
E. Clipped cut
F. Coupe i  cote inegaie

Дефект, обнаруживаемый при раз
мотке рулона бумаги (картона) 

Дефект, характеризуемый выступа
ми или углублениями на торце рулона 
бумаги (картона)

Дефект, характеризуемый разрыва
ми или вмятинами на торце рудоив, 
на его поверхности или отклонением 
формы рулона от цилиндрической

П р и м е ч а н и е .  Склеивание 
происходит из-за попадания клея 
на торец рулона при его упаковхе, 
а также вследствие наличия на по
верхности бумаги (картона) покры
тий или веществ, обладающих клея
щей способностью 
Дефект, характеризуемый нали

чием в рулоне бумаги (картона) мест 
с разной плотностью намотки по ши
рине его, углублениями или выпук
лостями на боковой поверхности ру
лона

Дефект в виде ворсистости по кром
кам полотна бумаги (картона), воз
никающей при разрезании его тупыми 
ножами



ГОСТ 1908Й—19 С. 5

Термин

27. Неформатная (ый) бумага (картон)
D Papier (Karton) mil mangclhafien 

Format
F. Format batard 
28 Обрыл ■ рулоне
D. Abreiss In Rollon
E. Roll break
F. Rupture <k fcuiile
29. Залощениость бумаги (картона)
D CbergliHten

Продолжение табл. I

Опр*Д«Л*ИН«

Дефект, характеризуемый наличием 
листов бумаги (картона), не соответ
ствующей требованиям нормативно- 
технической документа ими по форма
там

Дефект, характеризуемый наличием 
пятен или полос на бумаге (картоне), 
возникающих при каландрировании

ДЕФЕКТЫ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА
30 Расклеивание гофрированного кар

тона
D. Wcllpappenspattung
F. Dteoltanent de carton ondute
31. Неравномерность гофров 
Г) Hochticfeffeet
32. Падающий гофр

33. Разрыв гофров
D Weltenbruch
E. Corrugating rupture
F. Rupture de cannelures

Дефект, характеризуемый отклеива
нием плоских и гофрированных слоев 
картона при незначительном усилии

Дефект, характеризуемый неодина
ковой высотой гофров 

Дефект, характеризуемый несим
метричным профилем гофров

Т а б л и ц а  2
Алфавитный указатель терминов на русском языке

Термин Номер topvhim

Бигорок 17
Бумага неформатная 27
Гофр падающий 32
Дефект 1
Дефект бумаги внутрнрулонный 21
Дефект картона впугрирулониый. 21
Дырчатость бумаги 5
Дырчатостъ картона 5
Закатыш бумаги 8
3 окатыш картона 8
Залошсниость бумаги 29
Залощеииость картона 29
Карман воздушный н картоне 19
Картон неформатный 27



С. 6 ГОСТ f fO M - t l

Продолжение табл. 2

Термин Номер термина

Коробление бумаги 20
Коробление картона 20
Косина листа бумаги 4
Косина листа картона 4
К pat) рваный 8
Лепесток и бумаге 17
Магма ноет ь бумаги J0
Маркировка бумаги от сетки или сукна бумагоделательной ма-
шины 7
Маркировка картона от сетки илн сукна картоноделательной
машины 7
Морщины бумаги 16
Морщины картона 16
Подрыв бумаги 8
Надрыв картона 8
Нашлепка на бумаге 17
Непрокрас 2
Неравномерность гофров 31
Обрез бумаги мишаый 26
Обрез картона мшистый 26
Обрез кромки бумаги неровный ' 26
Обрез кромки картона неровный 26
Обрыв в рулоне 28
Окраска бумаги нерапномерная 2
Окраска картона неравномерная 2
Плешки 11
Плотность намотки рулона бумаги неравномерная 25
Плотность намотки рулона картона неравномерная 25
Повреждение бумаги механическое 8
Повреждение картона механическое 8
Полосы на бумаге 13
Полосы на картоне 13
Продушина 25
Просвет бумаги неравномерный 3
Просвет картона неравномерный 3г*
Нылимость бумаги 6
Пылимость картона 6
Пятна на бумаге 11
Пятна на картоне 11
Разиооттсночность бумаги 14
Разиооттеночмость картона 14
Разносторонность бумаги 9Л
Разносторонность картона V
Разрыв гофров 33
Расклеивание гофрированного картона 30
Расслаивание бумаги 19
Расслаивание картона 19



ГОСТ 19088—8* С. 7

Продолжение табл 2

Термин Номер термкн.»

Рулой бумаги поврежденный 25
Рулон картона поврежденный 23
Сднр мелованной бумаги 8
Складка на бумаге 18
Складка на картоне 18
Склеивание слоев бумаги о рулоне 24
Склеивание слоев картона в рулоне 21
Скручнвасмость бумаги 15
Скручииаемость картона 15
Слабимо 25
Сорность бумаги 12
Сорность картона ~ 12
Тарельчатость 22
Торец рулона бумаги неровный 22
Торец рулона картона неровный 22
Шишка 17
Электризация бумаги 10
Электризация картона 10

Т а б л и ц а  3
Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Т е р м к в Н о м е р  т е р м и н а

Abrelsj us Roiion 28
Anheflen 10
Durchsicht 3
Farbimtersch.ed 14
Fleckcn 11
Hochtlefefiekt 31
Karton gelochtcs 5
Karton mil mangelhaften Formal 27
Karionbeschadigung mechanischc 8
Karlonbeschnitl unfcgclmiissigcr 2 6
Kartonfalte 18
Karlonmarkicrung 7
Kartonunreinhelten 12
Kruusclung 20
Mi*$f£rbimg о
Papier gelochtes 5
Papier mil mangclhaflcn Formal 27
PapierbesctiMgung mechanischc 8
PapkrbeschniK unrcgclmassigcr 26
PapicrJallc 18
Papicrmarkierung 7
Papicrunreinhciten 1 2

Planlage IS



С. 8 ГОСТ 19М8-89

Продолжение табл. 3

'['ерики Номер термин*

Rollcnstim unebene 2 2
Rutuel 16
Schichtspaltung
Schlefwlnkligkeit

19
4

Schlaffheit 2 5
Staubcn des Kartons 6
Stauben des Papicrs 6
Streiiigkeit 13
DberglSlten 2 9
Wellcnbruch 3 3
Wellpappenspaltung 3 0
Zweiseitigkcit 9

Т а б л и ц а  4
Алфавитный указатель терминов на английском языке

Термин Н омер термина

Clipped cut 26
Cloudiness 14
Colouring uneven 2
Corrugating rupture 33
Crease 18
Creasing 20
Curl 15
Delamination 19
Dirtncss 12
Fold 16
Look-through 3
Mechanical injuritv 8
Out-of square sheet 4
Paperboard dusting 6
Paperboard electrification 10
Paperboard marking 7
Paperboard two-sidenesa 9
Paper dusting 
Paper electrification

6
10

Paper marking 7
Paper two-sideness 9
Pin-noles 13
Roll break 2 8
Slackness 2 5  •
Specks
Sticking of paperboard layers in roll

11
24

Sticking of paper layers in roll 24
Wavy end roll 2 2



ГОСТ 190U—S* С. 9

Т а б л и ц а  5
Алфавитный указатель терминов на французском ты ке

Термин Hoh*p Т*РИЯИ1

Agglutination de couches de carton dans le rouleau 24
Agglutination dc couches dc papier dans Io rouleau 24
Bout accident! de rouieau 22
Coloration incgaic de carton 2
Coloration in h a le  de papier 2
Coupe b cot! inegale 26
Coupe obloque 4
D!collemcnt de carton ondule 30
Dclaminage 19
Delamination 19
Deterioration m!chaniqus 8
Enroulage dcfectueux 25
Envers de carton 9
Envers de papier 9
Epair irregtiiier dc carton 3
Epair irregulier de papier 
Ecart de feinte

3
16

Electrisation de carton 10
Electrisation dc papier 10
Cauchissement 20
Format batard 27
Impuntts 12
Marque 7
Plis 18
Plissure de carton 16
Pllssurc de papier 16
Poudrage de carton 6
Poudrage dc papier 6
Rouiage 15
Rupture dc cennciurcs 33
Rupture de feuiiie 28
Taches 11
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Ордена «Знак Попета» Иалатрдьстао стандартов, ЮДОТ, Москва. ГСП.
Новоптж мсискив пер.. д 3.

Вильнюсу*** типографии Иадатсдьстаа стандартов. >'Л- Дараус и 1 прево. J9. Зак. 2804.
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