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1. Настоящий стандарт устанавливает метод определения гигроскопической влаги в огнеупор
ных цирконийсодержаших материалах и изделиях (при массовой доле от 0.1 до 10 %).

Метод основан на определении разности массы тигля с навеской до и после высушивания. 
(Измененная редакция, Изм. №  1).
2. При проведении анализа должны быть соблюдены общие требования, установленные по 

ГОСТ 13997.0.
3. (И склю чен. И зм . №  1).
4. Метод определения гигроскопической илаги — по ГОСТ 2642.1.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
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