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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике и производстве термины к определения понятий в области по
рошковой металлургии.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в нормативно-технической документации.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных краткие формы, которые разреша
ется применять в случаях, исключающих возможность их различ
ного толкования. Установленные определения можно, при необ
ходимости, изменять но форме изложения, не допуская нарушения 
границ понятии.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты для ряда стандартизованных терминов на немецком 
(D), английском (Е) и французском (F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке н их иностранных эквивалентов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы—кур
сивом. -

Издание официальное Перепечатка воспрещена

©  Издательство стандартов, 1982
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Термин Oa редел euue

1. Порошковая металлур
гия

Иди. Металлокерамика
D. Pulvermetallurgie
E. Powder metallurgy
Р. Mltallurgie de> pond- 

res

Область науки И техники, охватывающая про
изводство металлических порошков, а также из
делий нз них или их смесей с неметаллическими 
порошками

2. Металлический поро
шок
Порошок

D. Pulvcr
E. Powder
F. Poudrc

Совокупность частиц металла, сплава и иетад- 
лоподобного соединения размерами до миллимет
ра, находящихся во взаимном контакте и не свя
занных между собой

3. Распыление металли
ческого расплава

Распыление 
Г) Zer.staiibung
E. Atomizing
F. Pulverisation

Получение металлического порошкз дисперги
рованием расплавленного металла или сплава 
струей сжатого газа, жидкости или механическим 
способом

4. Порошковое волокно
D Faser •
E. Fiber
F. Fibre

Разновидность частиц металлического порошка, 
у которых один из габаритных размеров не ме
нее чем о пять раз превышает остальные

5. Металлизированный по
рошок

6. Распыленный метал
лический порошок

Распыленный порошок 
I). Zersliubungspiilver
E. Atomized powder
F. Роиdre alomls£e

Неметаллический порошок, частицы которого 
покрыты слоем металла

Металлический порошок, подученный распыле
нием металлического расплава

7. Восстановленный ме
таллический порошок

Восстановленный поро-
Металлический порошок, полученный восстанов

лением химических соединений металлов
шок

D. Reduktionspulver
E. Reduced powder 

• F. Poudrc rcduile
8. Карбонильный метал

лический порошок
Карбонильный порошок
D. Karkonylpulver
E. Carbonyl powder
F. Poudre ex-carbonyle
9 Химически осажденный

Металлический порошок, получеиный разложе
нием карбонильных соединений металлов

металлический порошок
Химически осажденный 

порошок
D. Fallungspulver
E. Precipitated powder
F. Poudre precipitin

Металлический порошок, полученный осажде
нием нз растворов содей металлов
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10. Электролитический 
металлический порошок

Электролитический поро
шок

I) EleMrolytpulver
E. Electrolytic powder
F. Poudrc ilectrolytique

Металлический порошок, полученный улсктро- 
лнзом растворов или расплавов металлов

11. Смешивание металли
ческих порошков

Смешивание порошков 
D. Mischen 
R, Mixing 
F. Melange

Приготовление однородной механической сме
си из металлических порошков различного хими
ческого и гранулометрического составов или сме
си металлических порошков с неметаллическими

12. Мокрое смешивание 
металлических порошков

Мокрое смешивание
D. -Nassmixchen
E. Wet mixing
F. Melange humide

Смешив8ние металлических порошков с добав
лением жидких веществ, препятствующих разде
лению смеси по компонентам

13 Порошковмй шликер
Шликер
D. Aufschlammung
E. Slurry
F. Suspension

Устойчивая суспензия металлического порошка

14. Пластификатор поро
шка

D. Plastifieiernngsmiltel
E. Binder
F. Liant

Вещество, добавляемое к металлическому по
рошку с келью улучшения его прессуемости. уве
личения прочности прессовки и предотвращения 
сегрегации перед прессованием

15. Сматка порошка
D Presscrleichternder Zu- 

satz
E. Lubricant
F. Lubrifiant

Вещество, добавляемое к металлическому по
рошку для облегчения перемещения частиц его 
относительно друг друга и формующей поверх
ности пресс-формы при прессовании

16. Прессуемость метал
лического порошка

Прессуемость порошка 
1). Pressbarkeit

Способность металлического порошка образо
вывать под воздействием давления тело, имеющее 
заданные размеры, форму и плотность

E. Compactibility
F. Compressibility
17, Формуемое™ метал

лического порошка
Формурмость порошка
D. KantenbesUndigkelt
E. Formability

Способность металлического порошка сохра
нять придонную ему под воздействием давления 
форму в заданном интервале значений пористо
сти

18. Уплотияемость метал
лического порошка

Уплотняемое™ порошка
D. Verdichtbarkeit
E. Compressibility
F. Comprossibilitc

Способность металлического порошка к умень
шению занимаемого объема под воздействием 
давления или вибрации
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19- Дегазация металличе
ского порошка 

20. Формование метал-' 
личесиого порошка

Формование порошка
D. Formen
E. Forming
F. Mj$e еп forme

Удаление гааа с поверхности частиц порошка 
и из занимаемого им объема

Технологическая операция, в результате кото
рой металлический порошок образует порошко
вую формовку

21. Изостатическое фор
мование

D. Isostatisches Pressen
E. Isostatic pressing
F. Compression isostatique

Формование- металлического порошка в эла
стичной или деформируемой оболочке в условиях 
всестороннего сжатия

22. Горячее изостат иче- 
ское формование

23. Импульсное формова
ние

D. Formen durcii Stoss- 
vellen

E. Impulse forming
F. Formage par explosion

Изостатическое формование до получении мак
симальной плотности заготовки при температуре 
выше температуры рекристаллизации

Формование металлического порошка или по
рошковой формовки, при котором уплотнение 
производится ударными волнами а интервале 
времени, не превышающем 1 с

24. Мундштучное формо
вание

D. Pulverstrangpressen
E. Extruding
F. Extrusion

Формование металлического порошка продав- 
ливаннсм через отверстие, определяющее форму 
и размера поперечного сечения порошковой фор
мовки

25. Шлнкерное формова
ние

D. Schlickergiesseo 
K. Slip casting 
F. Coulee en bsbotine

Формование металлического порошка заполне
нием шликером пористой формы, обеспечивающей 
удаление жидкости нз шликера

26. Прокатка металличе
ского порошка

Прокатка порошка
D. Palverwalzcn
E. Powder rolling
F. Laminagr de poudre

Формование металлическое порошка в прокат
ном стане

27. Экструзия порошко
вой формовки

D. Strangpressen
E. Extruding •
F. Extrusion

Продавливанис порошковой формовки при тем
пературе выше температуры рекристаллизации 
материала через отверстие, определяющее форму 
и размеры поперечного сечения изделия

28. Прессование метал
лического порошка

Прессование порошка
D. Presscn
E. Pressing
F. Compression

Формование металлического порошка а пресс- 
форме под воздействием давления
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29. Одностороннее прес
сование металлического по
рошка

Одностороннее прессова
ние

D. Eiiueittges Pressen
E. Singlc-action-pressing
F. Compression unilateral

Прессование металлического порошка, при ко
тором давление к нему прикладывается с одной 
стороны

30. Двустороннее прессо
вание металлического поро
шка

Двустороннее прессова
ние

D. Beidseitiges Pressen
E. Double-ictlon-pressing
F. Compression bilalcralc

Прессование металлического порошка, при ко
тором давление к нему' прикладывается с двух 
противоположных сторон

31. Прессование скошен
ным пуансоном

Е. Pressing with oblique 
punch

Непрерывное формование металлического по
рошка последовательным перемещением верхнего 
пуансона, часть формующей поверхности которо
го расположена под углом, обеспечивающим пред
варительное уплотнение, прессуемого участка

32. Горячее прессование 
металлического порошка

Горячее прессование
D. Heisspreseen
E. Hot pressing
F. Compression a chaud

Прессование металлического порошка или по
рошковой формовки при температуре, превыша
ющей температуру рекристаллизации основного 
компонента

33. Теплое прессование 
металлического порошка

D. Warmprcsscn
E. Warm pressing
F. Compression a ebaud

Прессование металлического порошка или по
рошковой формовки при температуре от 0.1 тем
пературы плавлении до температуры рекристал
лизации основного компонента

34. Горячая штамповка 
пористой порошковой фор
мовки

D. Warmumlormen
E. Hot forging
F. Form age a chaud

Штамповка порошковой формовки, нагретой до 
температуры, обеспечивающей пластическое тече
ние материала в штампе под воздействием дав
лении

35. Порошковая формов
ка

D. Presskorpcr
E. Compact
F. Comprime .

Тело, полученное из металлического порошка н 
имеющее заданную форму, размеры я плотность

36. Прессовка
D. Prcsskorper 

■ E. Compact 
F. Comprimc

Порошковая формовка, полученная прессова
нием металлического порошха
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37. Выпрессовывание по
рошковой формовки

ВыПрессовыванис
D. Aiisstossvcrfahrcn
E. Ejection
F. Ejection

>
Удаление порошковой формовки из формующей 

полости пресс-формы или пластичного контейнера

38. Инфильтрация поро
шковой формовки

Инфильтрация 
D. Trinken 
К. Infiltration 
F. Intiltration

Заполнение пор порошковой формовки расплав
ленным металлом или сплавом

39. Нейтральная зона 
прессовки

D. Ncul rale Zone.
E. Neutral zone
F. Zone neutre

Зона наименьшей плотности о прессовке, полу
ченной двусторонним прессованием

40. Спекание порошковой 
формовки

Спекание
D. Sintern
E. Sintering
F. Frittage

Нагрев и выдержка порошковой формовки при 
температуре ниже точки плавления основного 
компонента с целью обеспечения заданных меха
нических и физико химических свойств

41. Предварительное спе
кание порошковой формов
ки

Предварительное спекание
D. Vorsintern
E. Presintcring
F. Rrt-frittage.

Спекание порошковой формовки при темпера
туре более низкой, чем температура спекания 
материала, с целью удаления смазки или пласти
фикатора и обеспечения механической прочности, 
достаточной для ее последующею транспортиро
вания или обработки

42. Активированное спе
кание порошковой формов
ки

Активированное спека
ние

IJ. Aktiviertes Sintern
E. Activated sintering
F. Frittage actif

Спекание порошковой формовки при воздейст
вии химических и физических факторов, вызыва
ющих интенсификацию спекания

43. Жидкофазное спека
ние порошковой формовки

Жидкофазное спекание 
I). Sintern mil Itussiger 

Phase
E. Liquid-phase sintering
F. Frittage avec phase li- 

quide

Спекание порошковой формовки при темпера
туре, обеспечивающей появление жилкой фазы
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44. Твердофазное спека- 
иие порошковой формовки

Твердофазное спекание
D. Sintcm mit fester Pha

se
E. Soli»1 phase sintering
F. Fritiflge a I'clat solidc

Спека иие порошковой формовки бел обрз.юаа- 
иия жидкой фазы

45. Циклическое спекание 
порошковой формовки

Циклическое спекание
D. Zyklisches Sinlern
E. Cyclic sintering
F. Frittage cycHque

Спекание порошковой формовки с циклическим 
изменением температуры

46. Спекание под давле
нием

D. Dnicksintcrn
E. Pressure sintering
F. Frillage sous pression

Спекание порошковой фирм(«хи с одновремен
ным приложением давления с целью интенсифи
кации усадки и предотвращения коробления

47. Пркпекание
D. Feslbackcn

Нанесение па поверхность детали или порош
ковой формовки слоя металлического порошка с 
цепью получения двухслойного материала нагре
ванием до температуры, обеспечивающей спека
ние порошкового материала и образование диф
фузионной связи с деталью

48. Электроимпульсиое 
спекание

Спекание порошковой формовки, находящейся 
в пресс-форме под воздействием давления, про
пусканием через мес импульса тока

49 Дог.рессовывонис спе
ченной прессовки

Допрсссовываиие
D. Nachpressen
E. Repressing
F. Rccomprcssion

Повторное прессование спеченной прессовки с 
целью увеличения ее плотности

30. Калибрование прес
совки

Калибрование
D. KaHbricrcn
E. S im g
F. Ca'lbrage

Обжатие спеченной прессовки в пресс-форме 
для получения требуемых размеров и качества 
поверхности

51. Прописка спеченной 
порошковой формовки

Прошггкг
D. Tranken
E. Impregnation
F. Impregnation

Заполнение пор спеченной порошковой формов
ки неметаллическими материалами
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52. Порошковый матери
ал

Ндп. Металлокерамиче
ский материал 

Спечецный материал
D. Pulverwerkstofl
E. Powder material
F. Matiriau de poudre

Материал, наготовленный из металлического 
порошка или кз его смеси с неметаллическим 
порошком

53. Порошковый твердый 
сплав

D. Sinlcrhartmclall
E. Hard metal
F. MWll dur

Порошковый материал на основе, мсталлооо* 
добных твердых соединений с металлической 
связкой, обладающий тзердостью свыше 80 HRA

54. Порошковый тяжелый 
сплав

D. Sinlennctall hoher Di- 
chte

E. Heavy metal
F. Metal lourd

Порошковый материал, имеющий плотность вы
ше 16500 кг/м*

55. Волокновый материал
D Faser • Verbundwerkstof(
E. Fiber composite
F. Materiau renforefe par 

dcs fibres

Порошковый материал, изготовленный ' из по
рошкового волокна

56. Дмсперсиоупрочнен- 
ный материал

D. Dispcrsions-Sinler- 
werkstoff

E. Dispersion strengthened 
material

F. Materiau a durcisse- 
ment par phase dispersAe

Порошковый материал, упрочненный включе
ниями тугоплавких соединений или окислов, вво
димых в смесь или образующихся за счет внут
реннего окисления и не растворяющихся при спе
кании или эксплуатации

57. Карбмдосталь
E. Cnrbidc-stccl

Порошковый материал, подвергающийся в 
отожженном состоянии обработке и состоящий из 
стали и карбидов с массовой дачей от 20 до 70%

58. Кермет
D. Mctall-Kcramik <Sin- 

terwerkstoff)
E. Cermet
F. Cermet

Порошковый материал, состоящий из тугоплав
ких охисиых соединений и тугоплавких металлов

59. Фрикционный порош
ковый материал

D. Retbwerkstoff
E. Powder frictional ma

terial
F. Materiau dc frottement

Порошковый материал для работы в тормоз
ных и передаточных узлах машин и приборов
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7ериии

60. Антифрикционный 
порошковый материал

D. Gleitwcrkstolf
E. Bearing material
F. Material! <lc gllssement 

trill*
61 Конструкционный по

рошковый материал
1). Sinterbauteile
E. Structural parts
F. Piece structural frittte
62. Здектрокоитактиый 

порошковый материал
D. Sinlerkontaklwerkstoff
E. Sintered electrical con

tact
F. Materiau frittc pour 

contact *lectrique
63. Армированный порош

ковый материал
D. Bewehrter Sintenverk- 

stoff
E. Reinforced material
F. Material! fritte arm*
64. Композиционный по

рошковый материал
D. Verbundwcrkstoff
E Composite material
F. Materiau composite
65. Пористый порошко

вый материал
D. Slntermetallfilter
E. Sintered metal filters
F. Filtre en m*tal fritt*
66. Порошковое изделие
Ндп. Металлокераяичс-

слое изделие
Спеченное изделие
D. Sinterfomiteile
E. Powder part
F. Places frtttfcs
67. Плотность утряски
D. Klopldichte
E. Tap density
F. Masse volumique tass*e
66. Толщина подачи ме

таллического порошка
Толщина подачи порошка
D. Pulvcrzufuhrungshdhe
E. Powder feeding thick

ness
F. Epaisseur d'avance de 

la poudre

Определен»®
■ -* ■ ■ —........................ 4T«— • «« - ■*. g.n—.T-

Порошковый материал для производства из
делии, от которых требуются низкие потеок на 
трсяие

Порошковый материал для несущих деталей 
машин, приборов и механизмов

Порошковый материал для производства элек
тропроводящих деталей коммутационных уст
ройств

Порошковый материал, упрочненный сетхой, 
проволокой, волокнами или нитевидными кри
сталлами, равномерно расположенными в сече
нии изделия

Порошковый материал. представляющий меха
ническую смесь металлов или металлов к неме
таллов, исключающих взаимную диффузию при 
спекании

Порошковый материал, имеющий пористость, 
обеспечивающую его проницаемость при эксплуа
тации

Изделие из металлического порошка

Плотность металлического порошка, измерен
ная после утряски его по определенной програм
ме

Толщина слоя металлического порошкз в сы
пучем или пластифицированном состоянии перед 
поступлением в валки
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Термин Определение

69. Угол подачи металли
ческого порошка.

Угол подачи порошка 
D Ansgangswinkel 
К. Powder feeding angle

Центральный угол, определяемый толщиной 
подачи металлического порошка при вертикаль
ной прокатке

70. Угол спрессовывании 
металлического порошка

Угол спрессовывания 
I) Presawinkei 
Е. Angle of compacting

Центральный угол, определяемый толщиной 
проката на границе раздела между металличе
ским порошком и прокатным материалом в очаге 
деформации

71. Давление прессова
ния металлического порош
ка

Давление прессования
D. Pressdruck
E. Compacting pressure
F Pression de compressi

on

Давление, необходимое для получения прессов
ки

72. Упругое последейст
вие прессовки

D Rikkfederung 
E Spring-back 
F. Detente

Увеличение размеров прессовки в результате 
действия упругих сил после снятия давлении

73. Объемная усадка по- 
рошновой формовки

Объемнач усадка
D. Voiumensciiwund
E. Volume shrinkage 
Г Rctrail <l« volume

Относительное уменьшение объема порошковой 
формовки во время спекания

7-1. Линейная усадка по
рошковой формовки

Линейная усадка
D. Linearsehwund
E. Linear shrinkage
F. Retrait

Относительное уменьшение размеров порошко
вой формовки во время спекания

75. Объемный рост поро
шковой формовки

Объемный рост
D. Volnmenwaci-.sen
E. Volume growth
F. Expansion de volume

Относительное увеличение объема порошковой 
формовка во время спекания

76. Линейный рост порош
ковой формовки

Линейный рост 
D. Linearwaehscn 
Е Linear growth 
F. Gonflenunt

Относительное увеличение размеров порошко
вой формовки во время спекания
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Терния Определен ие

77. Циклограмма прессо
вания металлического по

рошка
Циклограмма прессова

нии
D. Presszyklogramm 
К. Pressing cyclogram 
F. Cyciogramme de comp

ression

Графическая зависимость, показывающая взаи
модействие во времени основных рабочих частей 
прессового инструмента при прессовании метал
лического порошка

78. Арочный аффект
D BrOckenbildung
E. Bridging
F. Formation de$ ponts

Возникновение в металлическом порошке или 
прессовке пор. превышающих размеры наиболее 
крупных частиц порошка

79. Открытая пористость 
порошковой формовки

Открытая пористость 
D Oflene Porositat
E. Open porosity
F, Porositfe chi eerie

Отношение объема пор, сообщающихся с внеш
ней средой, к объему порошковой формовки

80. Закрытая пористость 
порошковой формовки

Закрытая пористость
D. Gesehlossene Porositat
E. Closed porosity
F. Porositc fennee

Отношение объема пор, ие сообщающихся с 
внешней средой, к объему порошковой формовки

81 Диффузионная пори
стость

D. Diriusionsporositat
E. Diffusion porosity
F. Porositc dc diffusion

Пористость, возникающая при спекании порош
ковой формовки, состоящей из материалов, об
ладающих различными коэффициентами взаим
ной диффузии

82. Расслой
D. Prcssriss 
E Pressing crack 
F. Cnque

Дефект при формовании .металлического порош
ка, заключающийся в появлении трешии в порош
ковой формовке во время никла формовании

83. Корочка
D. Sinterha.it
E. Sintcrskin
F. Peau de frillagc

Дефект при спекании порошковой формовки, 
заключающийся в образовании в поверхностном 
слое Структуры, отличающейся от заданной

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Волокно лорошкояо; 4
Выпрессовываиие 37
йынрессоаываиис порошковой формовки 37
Давление прессования 71
Давление прессования металлического порошка 71»
Дегазация металлического порошка 19,
Допрсссовыаанне 49
Допрессокываиие спечеииой прессовки 49
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Зона прессовки нейтральная 39
Наделив металлокерамикеское «6
Изделие порошковое 66
Изделии спеченное 66
Инфильтрация 3»
Инфильтрация порошковой формовки 36
Калибрование 30
Калибрование прессовки 50
Карбндоствль 57
Кермет 58
Корочка 83
.Материал волокновый 55
.Материал дисперсноунрочнеииый 56
Материал металломрамический 52
Материал порошковый 52
Материал порошковый антифрикционный 60
Материал порошковый армированный 63
Материал порошковый композиционный . 61
Материал порошковый конструкционный 61
Материал порошковый пористый 65
Материал порошковый фрикционный 50
Материал порошковый электроконтахтиый 62
Материал спеченный 52
Металлокерамика 1
Металлургия порошковая 1
Пластификатор порошка 14
Плотность утряски - 6 7
Пористость диффузионная 81
Пористость закрытая 80
Пористость открытая 70
Пористость порошковой формовки закрытая 81>
Пористость порошковой формовки открытая 79
Порошок 2
Порошок восстановленный 7
Порошок кзрбопильный 8
Порошок металлизированный 5
Порошок металлический 2
Порошок металлический восстановленный 7
Порошок металлический карбонильный 8
Порошок металлический распыленный 6
Порошок металлический химически осажденный 9
Порошок металлический электролитический 10
Порошок распыленный G
Порошок химически осажденный 9
Порошок электролитический 10
Последействие прессовки упругое 72
Прессование горячее 32
Прессование двустороннее 
Прессование металлического порошка

30
28

Прессование металлического порошка горячее , 32
Прессование металлического порошка двустороннее 30
Прессование металлического порошка одностороннее 20
Прессование металлического порошка теплое 33
Прессование одностороннее . 29
Прессование порошка 28
Прессование скошенным пуансоном 31
Прессовка 36
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Лрессусмостк металлического порошка
Лрессуемость порошка 
Приискание
Прокатка металлического порошка
Прокалка порошка 
Пропитка
Пропитка спеченипй порошковой формовки
Распыление
Распыление металлического расплава 
Расслой
Рост линейный 
Рост объемный
Рост порошковой формовки линейный 
Рост порошковой формовки объемный 
Смазка порошка
Смешивание металлических порошков 
Смешивание металлических порошков мокрое
Смешвёанке мокрое 
Смешивание порошков 
Спекание
Спекание активированное
Спекание жидкофазное
Спекание под давлением
Спекание порошковой формовки
Спекание порошковой формовки активированное
Спекание порошковой формовки жидкофазное
Спекание порошковой формовки предварительное
Спекание порошковой формовки твердофазное
Спекание порошковой формовки циклическое
Спекание предаамлельиое
Спекание твердофазное
Спекание циклическое
Спекание электроимпульсное
Сплав твердый порошковый
Сплав тяжелый порошковый
Толщина подачи металлического порошка
Толщина подаче порошка
Угол подачи металлического порошка
Угол подачи порошка
Угол спрессовывания
Угол спрессовывании металлического порошка 
Уплотняемое!ь металлического порошка
Уплотпяемость порошка 
Усадка линейная 
Усадка объемней
Усадка порошковой формовки линейная 
Усадка порошковой формовки объемная 
Формование тостатическое 
Формирование мзостатичсское горячее 
Формование импульсное 
Формование металлического порошка 
Формование мундштучное 
Формование порошка 
Формование шликериос 
Формовка порошковая 
Формуемость металлического порошка

16
16
47
26
26
51
5J
3
3

82
76
75
76
75
15
II
12
12
11
40
42
43
46
40
42
43
41
44
45
41
44
45
48
53
54
68
68
69
69
70
70
18
18
74
73
74
73
21
22
23
20
24
20
25
35
17
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Формуемость порошка 
Циклограмма прессовании
Циклограмма прессования металлического порошка
Шликер
Шликер порошковый
Штамповка пористой порошковой формовки горячая 
Экструзия порошковой формовки 
Эффект арочный

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Aktiviertes Sintern
Aufsdilammung
Ausgangswlnket
Ausslossvcriahren
Beld.%«>iige* Pressen
Bewehrter Sinlerwerkslolf
Bnlckenbildung
D i I (usionsporosilat
Diapersions-SinterwerksloH
Drucksinlern
Kinseitiges Pressen
Blektrolytpulvcr »
Fallungspulver
laser
paser-VrAundwerkslol/
Festbacken
Format
Formen dureb Stosswellen
Geschlosscne Porosilat
Gldtwerkstoff
Hei$spre»een
Isoslalischos Pressen
Kalibrieren
Kamenbcs’andigkdt
Karbonytpuiver
Klopldichle
Lincarsch'Aund
l.inearwachjen
MeUII-Keramik
Misehen
Nassmiscbcn
Nachpressen
Noutrale 7.one
ОПепе Porositil
PlastifizterungsmiUel
Pressdruck
Presserlelchlernder Znsatz
Presskdrper 35.
Prcssriss
Press jryklogramm
Prcssbarkeit
Pros sen
Press* inkel
Pulver
PulverwerksloJf

I7
77
77
I t
13
34
27
7*

42
l.t
69
.17
30
(.3
78
81
56
10
C9
10
9
4

55
47
20
23
80
60
32
21
SO
17
К

07
74
70
58
It
12
49
39
79
14
71
15
30
82
77
16
28
70
2

52
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Piilvermetallurgie
Pulverwalzen

1
26

Pulvtfzufuhrungshdhc ti8
Pulverstrangpressen 24
Rcduktionspiilver 7
Reibwerkstoff 59
Ruckfcdcnmg 72
Srhliekergiessen 72
Sinterbautcile or
Sinlerforinteite 66
Sintcrharlmctall 63
Slnterhaut 83

•Sinterkontoktwcrkstolf 62
SlntermetaWilter «5
Sinlcrmctall holier Dichtc 3-1
Sinlcrn 40
Sintern mil fester Phase 44
Sin tern mil flussiger Phase 43
Sinterwerkstolf 68
Strangprcssen 27
Tranken 38. 51
Yerbtindwerkstofl t>4
Verdlchtbarkeit 18
Volumensehwund 73
Volumenwachsen 75
Vorslntern 41
Warmpresscn 33
Warmumformen 34
Zcrstiiibimg 3
ZerstS ubungspulver 6
Zyklisches Sinlcrn 45

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Activated sintering 12
Angle of compacting 70
Atomized powder 6
Atomizing 3
Bearing material 60
Binder 14
Bridging
Carbide-steel

78
57

Carbonyl powder 8
Cc-rmei 58
Closed porosity 80
Compact 35. 36
Compatibility Irt
Compacting pressure 71
Composite material 64
Compressibility 18
Cyclic sintering 45
Diffusion porosity 81
Dispersion stengthened maleriai 3fi
Dduble-action-pressing 30
Ejection 37
Elect roly lie powder 10
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Extruding 24. 27
Tiber 4
Fiber composite 47
Form ability 17
Form j ng 20
Hard metal 53
Heavy metal 40
Hot forging 34
Hot pressing: 32
Impregnation 51
Impulse forming 23
InflJir«.‘.ion 38
Isostatic pressing 21
Liquid-phase sintering 43
Linear growth 7G
Linear shrinksge 74
Lubricant 15
iMixing tl
Neutral rone 39
Open porosity 79
Powder >>
Powder feeding angle 69
Powder feeding thickness 68
Powder frictional material 59
Powder material 52
Powder metallurgy 1
Powder part 66
Powder rolling 26
Precipitated powder D
Pressing 28
Pressing crack 82
Pressing cyctogra.m 77
Pressing with oblique punch 31
Presinlerlng 41
Pressure sintering 46
Reduced powder 7
Reinforced material 63
Repressing 49
Single-sction-pressing , 29
Sintered electrical contact 62
Sintered metal filters 65
Sintering 40
Sintcrskin 83
Slip casting 25
Slurry 13
Solid-phase sintering 44
Spring-back 72
Structural parts 61
Sizing 50
Tap density 67
Volume growth 75
Volume shrinkage 73
Wet mixing 12
Warm pressing 33
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Calibrage
Cermet
Compressibility I».
Compression
Compression i  chand 32,
Compression bilaterale 
Compression isostatique 
Compression unilateral

iCbmprime 35.
Coulee cn babotine
Clique
Cyclogramme de compression
Detente
Ejection
Epaisseur d'avancc dc la poudre 
Expansion de volume
Extrusion 24,
Fibre
Filtrc en mi-tal fritli
Formage a chaud
Formage par explosion
Formation dcs ponts
Frittage
Frittage actif
Frittage i  l'etat solide
Frittage avee phase liquide
Frittage cyclique
Frittage sous pression
Gonflement
Impregnation
Infiltration
Laminage dc poudre
Liant
Lubrifjant
Masse volumique tassec
Materiau У durcissemcnt par phase dispersce
Materiau composite
Material! de gll.vsement fritte
Materiau de frottement
Matfcrjau de poudre
Materiau fritte armc
At3teriau frltte pour contact clectrique
Materiau renforce par dcs fibres
Melange
Melange humide
Metal dur
МУЫ lourd
Mctallurgic des poudres 
Mise cn forme 
Pcau de frittage 
Piece structural frittee 
Pieces frlttees 
Porositc de diffusion 
Porosity fermee 
Porositc ouverte

17

<50
58
18
28
33
30
21
29
36
25
82
77
72
37
68
75
27
4

65
34
23
78
40
42
44
43
45
46
76
61
38
26
14
15
67
56
64
60
59
52
63
62
55
II
12
53
64

I
20
83
61
66
81
80
79
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Poudre 2
Рои dre atoinisic 6
Poudre ciectrolytique 10
Poudre cx-carbonylc 8
Poudre prccipitie 9
Poudrr reduitc 7
P r6 -fritl3ge  • 41
Prcssior. de compression * 71
Pulverisation 3
Rccomprcssion 49
Retrait 74
Rctrail de volume 73
Solidirc des a rites 17
Suspension 13
Zone ne litre 39
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