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Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике н производстве термины и определения понятий, относящих
ся к химическим наименованиям пластмасс, полимеров и синтети
ческих смол.

Термины, установленные стандартом, обязательны для приме
нения в документации всех видов, научно-технической, учебной и 
справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного терми
на запрещается Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены п стандарте н качестве справочных и обозначены «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены в качестве справочных их краткие формы, которые разре
шается применять в случаях, исключающих возможность их раз
личного толкования.

Установленные определения можно, при необходимости, изме
нять по форме изложения, не допуская нарушения границ поня
тий.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эк
виваленты стандартизованных терминов на немецком (D). анг
лийском (Е> и французском <F) языках.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся 
в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

В стандарте имеется справочное приложение I, содержащее 
правила построения наименований пластмасс, и справочное прило
жение 2, содержащее термины н определения общих понятий.

Издание официальное 

★

Перепечатка оослресцема 

Ф  И здательство  стандартов , 1981
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Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы -  курси
вом.

Терния Определит

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Составное звено
К. Constitutional unit 
F. Motii eonstitutionnc!
2. Повторяющееся составное 

звено
Ндп. Элементарное эаено
П Constitutional repealing unit
F. Motif eonstilutiomel repote
.3 Мономер
(). Monomer
F_ Monomer
F. Monomerc
4. Полимер
D. Polymer
R Polymer
F. Polymcre

о. Г«моцепной полимер
D. Homokcttcn— Polynrer 
R. Homochain polymer 
F. Polymcre bomorhaine

б. Карбоцепной полимер
D. Kohlenstollkcttcn—Polymer
E. Carbon—chain polymer
F. Polymcre a cliafne carbonFe 
7 Гетероцетшой полимер
D. Jlclcrokettcn—Polymer 
R. Hetero—chain polymer 
F. Polymcre г iicterochafne 
8. Олигомер 
D Oligomer 
F. Oligomer 
R 01 i gome re

9 Синтетическая смола
D. Synthetische Hare 
E Synlhctjc resin 
F. Resine synthi'iique

Выделяемая группа атомов, с помощью 
которой можно описывать строение цепи 
макромолекулы

Наименьшее единственно нозможное сое- 
I а иное звено, которое многократно повто
ряется

Вещество, каждая молекула которого 
может образовать одно или несколько сос
тавных или повторяющихся составных 
звеньев

Вешссгво, характеризующееся многократ
ным повторением одного или более состав
ных звеньев. соединенных между собой в 
количестве, достаточном для проявления 
комплекса свойств, который остается прак
тически неизменным при добавлении или 
удалении одного или нескольких составных 
звеньев

Полимер, основная цепь которого поет- 
ровна из атомов одинаковых элементов.

П р и м е ч а н и е .  Под осиовноН цепью 
полимера понимают такую последова
тельность химически связанных атомов, 
которая имеет существенно большую дли- 
ну, чем длина боковых ответвлении

Гомоцепной полимер, основная цепь ко
торого построена и» атомов углерода

Полимер, основная цепь которого пост
роена из атомов различных элементов

Вещество, молекулы которого содержат 
составные звенья, соединенные повторяю 
щимея образом друг с другом, комплекс 
свойств которого изменяется при добаолс 
мин или удалении одного или нескольких 
составных звеньев

Олигомер, мономер или их смесь, способ
ная при переработке в результате отверж
дения превращаться в полимер трехмерной 
структуры
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Термин Определение

10. Пластическая масса 
Пластмасса
Пал Пластик
D. Plast. Kunststoff
E. Plastic
F. Mature plastique

Материал, представляющий собой ком
позицию полимера или олигомера с раз 
личными ингредиентами, находящуюся при 
формовании изделий в вязкотекучем или 
высокоэластичиом состоянии, а при эксп
луатации— в стеклообразном или кристал
лическом состоянии

ПОЛИМЕРЫ
I I ПрОСЮЙ ПОЛИЭфир
D. Polyather
E. Poiyether
F. Polycthcr

12. Полиэтмленоксид
Г1ЭОК
D. Polyiithylcnoxid 
К. Poly (ethylene oxide) 
F. Poly (ethylene oxyde)
13. Сложный полиэфир 
0. Polyester
F. Polyester 
F. Polyester

14 Полиарилат
ПАР
D. Polyarylat 
П. Polyarylate 
F. Polyarylate
15. Поликарбонат 
ПК
I). Polykarbonat
E. Polycarbonate
F. Polycarbonate
16. Иолиэтилеитерсфталат 
ПЭЗФ
D. Polyathylcnterephtalal
E. Poly (ethylene tcrephthalate)*
F. Poly (ethylene ter^phtalatc)

Полимер, .повторяющиеся составные эве
нки которого соединены простой эфирной 
связью

Простой полиэфир со структурной фор. 
му.той повторяющегося составного звена 

| —СНг—CHj—О—]

Полимер. повторяющиеся составные 
звенья которого соединены сложноэфирной 
связью

—С—О—
Н
О

Ароматический сложный полиэфир

Сложный полиэфир угольной кислоты и 
дпоксисоелинеиий

Сложный патиэфир тсрефталевой кисло
ты и этиленгликоли

• В этом случае и далее по тексту соблюдено правило Международного 
союза по теоретической н прикладной химии (ИЮПАК): когда за приставкой 
«поли* следует сложное выражение, состоящее более, чем из одной части или 
слова, это выражение пишется в скобках Это правило соблюдено для экви 
йа.мпгов на английском и французском языках а стандарте ИСО 472—1979 
«Пластмассы Словэрь». раздел «Наименования химические».



O p . 4 ГОСТ 24888—*1

Термин Определение

17. Поливиниловый спирт 
ПВСП
D. Polyvinylalkohol
E. Poly (vinyl alcohol)
F. Poly (alcohol de vinyle)

Полимер гипотетического винилового спир
та со структурной формулой повторяюще
гося составного звена

Г - С Н г - С Н - 1

I in j
18. Поливинилхлорид 
ПВХ
D. Polyvinylchlorid
E. Poly (vinyl chloride)
F. Poly (chlorure dc vinyle)

lfl. ПолииинилидснхдормА
ПВДХ
D. Polyvinylidenchlorid
E. Poly (vinylidene chloride)
F. Poly (chlorure de vinylidene)

Полимер винилхлорида со структурной 
формулой повторяющегося составного эве
на

Г - С Н .- С Н - 1

l  &  J
Полимер винилидсихдорндэ со структур

ной формулой повторяющегося составного
зоеиа

CI
I

—СН.—С—

С;

'20. Полнвинидфторид 
ПВФ
D. Polyvlnylfluorid
E. Poly (vinyl fluoride)
F. Poly (fluorure de vinyle)

21. Поливинилиденфторид 
ПВДФ
О. Polyvinylldenfluorid
E. Poly (vinylidene (luoride)
F. Poly (fluorure de vinylidene)

Полимер винилфторяда со структурной 
формулой повторяющегося составного эве
на

Г - С Н . - С Н - 1

I Р J
Полимер вншмиденфторида со структур

ной формулой повторяющегося составного 
звена

F.

22. Полиаинилацстат 
ПВАЦ
D. Polyvinylacetal
E. Poly (vinyl acetate)
F. Poly (acetate de vinyle)

Полимер винилацетата со структурной 
формулой повторяющегося составного эве
на

~ —СН,—СН—

6  С -Г .Н ,
I
О
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Термин Определение

23. Полиакрилонитрил
ПАКН
D. Potyakrylnitrll
E. Polyacrylonitrile
F. Polyacrylonitrile

Полимер акрилонитрила со структурной 
формулой повторяющегося составного зве
на

Г —СН/—СН— 1

CN J
24. Полистирол
ПС

Полимер стирола со структурной фор
мулой повторяющегося составного звена

I) Polystyrol 
Р. Polystyrene 
Г Polystyrene

Г"СН, С Н -
I

4*4
3

v /
25. Полиолефин
О Polyolefine
E. Polyolefine
F. Polyolefine
26. Полиэтилен 
ПЭ
D. Polyathylen 
Г.. Polyethylene 
F. Polyethylene 
27 Полипропилен 
ПП
D. Polypropylen
E. Polypropylene
F. Polypropylene

28. Полибутилен
ПК
D. Polybutylcn 
Е Polybutylene 
F. Polybutylene

29. Полиизобутилен 
ПИБ
Ндп. Поли-2■ «епипропан 
О. Polyisobutyien 
F Polyisobutylene 
F. Polyisobutylene

Карбоцепной полимер, содержащий в ка
честве заместителей у углерода основной 
испи водород и (или) алкил

Полимер этилена с преобладающим стро
ением повторяющегося составного звена 

| —ОН,—С Н ,~]

Полимер пропилена со структурной фор
мулой повторяющегося составного авева

г-сн,-сн~1
[  СН3 J

Полимер бутилена со структурной фор
мулой повторяющегося составного авева

■—сн,-сн-~
<к
Iон, _

Полимер изобутилена со структурной 
формулой повторяющегося составного зве
на

ОН,’

I
с н . »
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Термин Определение

30. Полнтрифторхлорггвлеи
ПТФХЭ
Ндп. Фторопласт-3 
D PolytrHIuorchlorathylcn
E. Polychlorotrifluoroethylenc
F. Polychlorotrlfluorcthyleiie

31. Политстрафторзтилем
ПТФЭ
Ндп. Фтороп.гасг-4
D. Polytctrafluorfithylen
E. Polytetrafluorethylcne
F. Polytetrafluori-thyl^ne

Пахимер трифторхлорэтнлена со сгрук- 
турной формулой повторяющегося состав
ного звена

“ к  I-

J .  L

.  I ь .
Полимер тетрифторэгилена со структур- 

ной формулой повторяющегося составного 
звена

К 1*
: г

32. Полнакридат
ПАК
D. Polyakrylat
E. Polyacrylalc
F. Polyacrylate

33. Полиметилмегакрилат
1IMMA
D. Polymethylmcthakrylat
E. Poly (methyl methacrylate)
F. Poly (methacrylate de methy- 

le)

Карбоцелной полимер сложного уфира 
акриловой кислоты, ее гомологов или за
мешенных производных со структурной 
формулой повторяющегося составного зве
на

- О Н - С И - 1 

COOR Г
где R — алкильный или арильный радикал 

Полиакрилат со структурной формулой 
повторяющегося составного звена

СН,I
-С Н ,-  С  -

СОО-СНд

34. Полиамид
ПА
D. Polyamid
E. Polyamide
F. Polyamide
35. Полнкмид 
ПИ
1). Polyimld
E. Polyimide
F. Polyimide

Полимер. 1ювторнк>1Ш1сси сосиеные 
звенья когорого соединены амидной связью

f t r j
Гетсроисииой полимер, составные .звенья 

которого соединены имидной связью

—С - С - 0

! X-с -с  о
-  I
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Тернии Определение

36. Полиуретан
ПУР
D. Polyurethan
E. Polyurethane 
К Polyurtthanne

37. Полиацеталь
ПАЦЛ
D. Polyacetal 
Е Polyacetal
F. Poly acetal

38 Полиформальдегид
ПФ
Мдп. Лолиоксиметилен, палиме- 

тиленоксид
D Polyformaldehyd 
П. Polyformaldehyde, polyoxyme- 

thylcnc. Polymethyleneoxide 
Г. Polyformaldehyde, polyoxyme- 

thylcne
39. Полиамнн.ищетад|.
ПВАЦЛ
D Polyvfnylazetal 
E. Poly (vinyl acetal)
F Poly (acetal de vinyle)

•10 Полиаииилформаль
ПВФМ
D. Polyvinyl formal
E. Poly (vinyl formal)
F. Poly (formal de vinyle)
41. Лолнвииилбутираль
ПВБ
D. Polyvinylbulyral
E. Poly (vinyl butyral)
F. Poly (butyral de vinyle)

42. Кремнийор!эпический поли 
мер

КО
D. Organosilikonpolymer
E. Organosilicone polymer
F Polym&e organosillcique

Гетероиспиой полимер. составные звенья 
которого соединены уретановой связью

I —N—О—О —
I II 

И О
Гетероцепиой полимер со 

формулой составного звена
Г—R'—О- СН—О—

структурной

где R '— алкильный бирадикал;
R—Н или алкильный радикал 

Полиацегаль со струхтурной формулой 
повторяющегося составного звена1-сн ,-о-1

Карбоиснной полимер со структурной 
формулой составного звена

СН—ОН;—СН- СН—~
о -  СН -  iII

R
где R — углеводородный радикал 
или И .  ,

Поливинилацеталь со структурной фор
мулой составного звена

г - a t -  сн, сн—си,— 1 
[ 6 — сн -  о J

Поливинилацеталь со структурной фор
мулой составного звена

" —СН—CH; -СН -С Н ,- 
<!)- СН - О

<1:н;-сн..-сн;,
Полимер, составное звено которого со

держит зю ми кремния и органические 
группы



Стр. В ГОСТ 24Ю —«1

Терна* Озрвдмем*

СИНТЕТИЧЕСКИЕ СМОЛЫ
■13. Амнносмола I Синтетическая смола на основе здьдегя-
D Aminoplasthar* 
Е. Amino resin

да и веществ, содержащих аминогруппу

F Rcsinc aminique 
44. Анилиноформальдег1д т а  

смола
АФ

Амнносмола на основе анилина и фор
мальдегид*

D. Anilin—Formaidehydharz
E. Aniline—formaldehyde resin
F Ri-sine aniline—formaldehyde 
45. Мсламииоформальдег макая 

смол»
Амнносмола на основе меламина и фор

мальдегида
МФ
D. Mciamin—Formaldehydharz
E. Melamine—formaldehyde re

sin
F. Resine melamine—formaldehy* 

de
46, Карбамидофоркахьдегядндя

смола
Амнносмола на основе карбамида я фор

мальдегида
КФ
0  Karbamid—Formaldehydharz. 

Karbamidharz
E. Urea—formaldehyde resin
F. R£slne urce—formaldehyde 
47. Тмокарбамидоформальдегид-

иая смола
ТКФ
D. Thlohnrnstoffonruildehydharz 
F. Thiourea—formaldehyde resin 
F. Resine thiouree—formaldehyde

Амнносмола на основе ткокарбамидл > 
формальдегида

48. Фенольная смола
D. Phenolharz 
E Phenolic resin

Синтетическая смола на основе фенола, 
его гомологов или его производных и аль
дегидов или кетонов

F. Rcsine phenolique 
49 Фенолоформальдегадная смо

ла
ФФ

Фенольная смола на основе фенола и 
формальдегида

D Phenol—Formaldehydharz 
E Phenol—formaldehyde resin 
F. Rfrsine ph$no!~forma)d£hyde 
50. Ксилснольная смола 
КС

Фенольная смола на основе кенленола и 
альдегида или кетона

D. Xylenolharz
E. Xylertol resin
F. Reslne xylcnique 
51. Креаольная смола 
KP
D. Kresolharz
E. Crcsol resin
F Reslne crcsolique

Фенольная смола на основе крезола н 
альдегида или кетона
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Тернии Определение

52. Крезолоформальдегидиая 
смола

К РФ
D. Kresol—Formsldehydharz 
П. Crcsol—formaldehyde resin 
F. RSsine cresol—formaldehyde 

'53. Фснодофурфурольная смола 
ФФЦ
D Phenol—Furfuro!—Harz 
H. Phenol—furfural resin 
F Risine phenol~furfurat 
54. Фурановая смола 
ФУР
D. Furanharz
E. Furan resin
I Rcslne turannique
55 Эпоксидная смола
ЭП
D. Epoxydharz
E. Epoxy resin
F. Resine dpoxydique
56 Кремиийортаническая смол*
D. Orgxnosilikonharz 
E Orgnnosilicone resin 
F. R&sine organosilicique

Фенольная смола ни основе крезола в 
формальдегида

Сингегическая смола на основе фенола в 
фурфурола

Синтетическая смола, составное звено ко
торой содержит фураиооое кольцо

Сингегическая смола, а молекуле которой 
не менее двух составных звеньев содержат 
по эпоксидной или глицидиловой группе

Синтетическая смола со структурной фор
мулой составного звена

57. Ненасыщенная полиэфирная 
смола

ПН
D. Unge&attigtes poiyesterharz
E. Unsaturated polyester resin
F. R£sine polyester non satur*e

где R — органический радикал; 
n —■ в среднем иеясе 2 

Синтетическая смола на основе сложно
го полиэфира фумаропой или малеиновой 
кислоты или ангидрида и диолов с обяза
тельным присутствием мономера

5В. Аминопласт
D. AminopJsst
E. Aminopiastic 
F Amlnoplaste
59. Фенопласт
D. Phenoplast
E. Phenolic plastic
F. Phcnoplaste
60. Фторопласт 
E Fluoroplastic 
F. Plastique fluorfc

ПЛАСТМАССЫ

Пластмасса на основе змнмоемоя

Пластмасса на основе фенольных смол

Пластмасса на основе фторсодсржаших 
полиолефинов к (или) их сополимеров
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Аминопласт 58
Амвносмола 43
АФ 44
Звено составное 1
Звено составное повторяющееся 2
Звено я.гсмен7арное 2
КО 42
КР 51
КРФ 52
КС SO
КФ 46
Масса пластическая 10
Мономер 3
МФ 45
Олигомер 8
ПА 34
ПАК 32
ПАКИ 23
ПАР 14
ПАЦЛ 37
ПБ 28
ПВАЦ 22
ПВАЦЛ 39
ПВБ 41
ЛВДФ 21
п в д х 19
п в е п 17
ПВФ 20
ПВФМ 40
п в х 18
л и 35
ПИБ 29
ПК 15
Пластик 10
Пластмасса 10
ПММА 33
ПИ 57
Полиакрилат 32
Полиакрилонитрил
Полиамид YT
Полнарилаг 14
Полиацеталь *37
Полибутилен 28
Поливинилацеталь
Поливинилацетат “
Полняинилбутираль 41
Поливинилидеифториа
Лоливинилиденхлорид
Поливинилфориаль
Поливинилфторид ТГ
Поливинилхлорид
Полинаобутилеи
Полинмид
Поликарбонат
Полимер *
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Полимер гетероиепной
Полимер юмоцепной
Полимер карбоцепиой
Полимер кремнийоргаиическнй
П алиметиленоксид
Ноямметилметакрилат
Пп.щ-2- пстилпропан
П олноксиметнл ен
Полиолефин
Полипропилен
Полистирол
Политетрафторэтилен
Полнтрифгорхлорэтилен
Полиуретан
Полиформальдегид
Полиэтилен
Полиэтмлеиоксид
Полмэтилеитерефталат
Полиэфир простой
Полиэфир сложный
ПП
ПС
ПТФХЭ
Г1ТФЭ
ПУР
ПФ
пэ
пэок
ПЭТФ
Смола анилиноформадьдегндная
Смола сарбамидофориальдегиднаи
Смола креэолоформальаегидная
Смола кремльиая
Смола кремнийоргакичсская
Смола ксиленольная
Смола меламииоформальдегидиая
Смола полиэфирная ненасыщенная
Смола синтетическая
Смола тнокарСамндоформальдетндиая
Смола фенольная
Смола фенолоформлльдегидная
Смола фемолофурфурольнаи
Смола фураноеая
Смола эпоксидная
Спирт полияинилоный
ТКФ
Фенопласт
Фторопласт
Фторопласт-Я
Фторопласт-4
ФУР
ФФ
ФФЦ
ЭИ

7
5
6

42
38
33
29
38
25
27
21
31
:К1
36
38
26
12
16
II
13
27
21
30
31
36
38
26
12
16
44
46
52
51
56
50
45
57
9

47
48
49
53
54
55
17
47
59
СО
30
31
54
49
53
55
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Aminoplast 
Aminoplastharz 
Anilin—Formaldehydharz 
Fpoxydharx 
Furanharz
I Ictcrokctten—Polymer 
Homoketten—Polymer 
Karbamid—Formaldehydharz 
Kohlensfoffketten—Polymer 
Kresol—Formaldehydharz 
Kresolharz 
Kunststoff
Meiamin—Formaldehydharz
Monomer
Oiigomcr
Organosilikonharz
Phenol—Formaldehydharz
Phenol—Furfurol llarz
Ptienoplast
Phenol ha rz
Plast
Polyakrylal
Polyakrylnitril
Polyamld
Polyarylate
Polydtner
Polyalhylcn
PolyS thylenoxid
PolySthylenterephtalat
Polyacetal
Polybutylen
Polyester
Polyformaldehyd
Polyimid
Polylsobutylen
Polykarbonat
Polymer
Polymcthytenoxyd
Polymethylmctakrylat
Polyolefin
Polyoxymethylen
Poiypropylen
Poiystyrol
Polytetrafluoratlylen
Polytrifluorchlorathylen
Polyurethan
Polyvinllalkoho)
Polyvinilacctal
Polyvinilacetat
Polyvinylbutyral
Polyvinylchlorid
Polyvinylfluorid
Polyvinylformal
Polyvinylidenchlorid
Polyvinylldenfluorld

58
43
44
55
54
7
5

4G
6

52
51
10
45
3
8

56
49
53
59
48
10
42
23
34
14
II
26
12
16
37
28
13
38
35
29
15
4

38
33
25
38
27
24
31
30
36
17
39
22
41
18
20
40
19
21



Synthetische Harr 
Ungcsattigte* Polyesterhara
Xylcno!har2
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Aminoplastlc 
Amino resin
Aniline—formaldehyde resin
Carbon—chain polymer
Constitutional repeating unit
Constitutional unit
Cresol—formaldehyde resin
Crcsol resin
Epoxy resin
f'hioroplastic
Furan resin
Helero—chain polymer
Homochain polymer
Melamine—formaldehyde resin
Monomer
Oligomer
Organosiiicone polymer
Organoslllcone resin
Phenol—formaldehyde reeln
Phenol—furfural resin
Phenolic plastic
Pixnolic resin
Plastic
Polyacetal
Poivacrylate
Polyacrylonitrile
Polyamide
Polyarylatc
Polybulylene
Polycarbonate
Polychlorotrifluorocihytene
Polyester
Polyether
Polyethylene
Poly (ethylene oxide)
Poly (ethylene terephthalate)
Polyformaldchyde
Polyimide
Polyisobutylcne
Polycarbonate
Polymer
Poiymethyleneoxide 
Poly (methyl methacrylate)
Polyolefin
Polyoxymcthylcne
Polypropylene
Polystyrene
Polytetrafluorethylene
Polyurethane
Poly (vinyl acetal)
Poly (vinyl acetate)

9
87
60

68
43
44
в
2
1

62
51
55
60
54
7
5

45
3
8

42
56
49
3

59
48
10
37
32
23
34
14
28
16
30
13
11
26
12
16
38
35
29
16
4

38
33
25
38
27
24
31
36
39
22
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Poly (vinyl alcohol)
Poly (vinyl butyral)
Poly (vinyl chloride)
Poly (vinyl fluoride)
Poly (vinyl formal)
Poly (vinytidene chloride) 
Poly (vlnylidene fluoride) 
Synthetic resin
Thiourea—formaldehyde resin 
Unsriturated polyester resin 
Urea—formaldehyde resin 
Xylenol resin

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Amlnoplaste
Maticre plastlque
Monoinere
Motif constitutionnel
Motif constitutionnel repute
О ipomere
PhoDuplaste
Plastique fluori
Poly acetal
Poly (acetal de vinyle)
Poly (acetate de vinyle)
Polyacrylate
Polyacrylonitrile
Poly (alcohol de vinyle)
Polyamide
Polyarylate
Polybutylenc
Poly (butyral de vinyle)
Polycarbonate 
Polychlorotrifluorethyldne 
Poly (chlorure de vinyle)
Poly (chlorure de vlnyliddne)
Polyester
Polyether
Polyethylene
Poly (ethylene oxyde)
Poly (i-thylene t£r6phtiilalc)
Poly (flnorure de vinyle)
Poly (iluorure de vinylideftc)
Polvforma’dehvde 
Poly (lormal de vinyle)
Polyimide
Polyisobulytene
Polymerc
Polyrmre h chafnc carboncc 
Polyinerc a hdterochaino 
PolynV-ie homochafnc

17
41
18
20
40
19
21
9

47
57
46
50

58
10
3
I
2
8

59
GO
37
39
22
32
23
17
34
14
18
41
15
30
18
19
13
II
26
12
16
20
21
38
40
35
29
4
6
7
5
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Polymire organosilicique 42
Poly (methacrylate tie methyle) 33
Polyolefine 25
Polyoxymethyline 38
Polypropylene 27
Polystyrene 24
Polytctrafluorcthylene 31
Polyurithanne 36
Resine aminique 43
Rcsine aniline—lormaldihydc 44
Rcsine cresol—formaldehyde 52
Resine cresolique 51
Rcsine epoxydique 55
Resine iurannique 54
Rcsine melamine—formaldehyde 45
Resine organosilicique 56
Rcsine phenol—formaldehyde 40
Resine phenol—furfural 53
Rcsine phenolique 48
Rcsine polyester non saturie 57
Rcsine svnthcliquc 9
Rfsine tniourie—formald&iyde 47
Rcsine uric—formaldihyde 46
Risine xylinlque 50

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Справочное

ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ПЛАСТМАСС

Правила построения наименования пластмассы основывается на наимено
вания полимера, олигомера или синтетической смолы, которые являются суше* 
ставимой составной частью пластмассы

Если нормативно-техническая документация распространяется на полиме
ры и пластмассы на их основе, то это необходимо отразить в наименовании 
нормативно-технической документации.

Например, «Поликарбонаты и пластмасса на основе поликарбонатов», «По
лиэтилен и пластмасса на основе полиэтилена»; «Поливинилхлорид, сополимеры 
винилхлорида и пластмасса иа основе поливинилхлорида и сополимеров винил- 
члорнда»; «Политетрафторэтилен и фторопласт-4».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

термины и определения общих понятия, применяемых в стандарт!

Ttfan Ооредалояиа

I. Ингредиент полимера

2. Смола

3. Природная смола

Добавка, которую вводят в полимер для 
придания ему требуемый свойств и облег
чения переработки.

П р и м е ч а н и е  Основные группы ин
гредиентов: 
наполнители, 
пластификаторы, 
стабилизаторы, 
красители, 
сшивающие агенты, 
структурообразователи, 
порообразователй, 
смазки, 
антипирены, 
антистатике, 
антимикробные агенты, 
антифрикционные добавки, 
отвердите.* и, 
ускорители отверждения 
Твердое, полутвердое или псевдотвердое 

органическое вещество неопределенной и 
высокомолекулярной массы, проявляющее 
под нагрузкой тенденцию к течению, раз
мягчающееся или плавящееся в установ
ленном диапазоне температур н разруше
ние которого обычно проявляется в рако
вистых изломах

Смола растительного происхождения, кро
ме шеллака, содержащаяся в жидкостях, 
которые выделяются на поверхность коры

4. Гомополнмср 

б. Сополимер

деревьев
Полимер, образованный из мономера од

ного типа
Полимер, образованный из мономера бо

лее чем одного типа
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