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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на кожу для изготов
ления шорно-седельных изделий, людского и конского снаряже
ния, ремешков и других мелких изделий.

I. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Шорно-седельные кожи вырабатывают из шкур крупного 
рогатого скота, конских и свиных.

1.2. Шорно-седельную юфть вырабатывают без головной части 
площадью дм2, не менее:

150 — из шкур крупного рогатого скота;
'150 — из конских шкур;
98 — из свиных шкур.
1.3. Шорно-седельные кожи в зависимости от вида и назна

чения, вида сырья, конфигурации, толщины, цвета, способа и ха
рактера отделки подразделяют в соответствии с требованиями 
табл. 1.

1.4. По конфигурации шорно-седельную кожу делят на чепрак, 
рыбку и полы.

Чепрак (черт. 1) отделяют от воротка по линии АБ, которая 
находится от линии ВГ, касательной к впадинам задних лап, на 
расстоянии, измеряемом на линии СЗ-. для шорно-седельной кожи 
видов П и К—С — 1750 мм и для шорно-седельной кожи видов Л
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и К —от 1210 до 1400 мм; чепрак определяют от левой и правой 
пол по линиям ДВ и ЖЗ, соединяющим вершины передних и 
задних лап.

х

Полы отделяют (с передней лапой) по линии ДВ  и ЖЗ или 
(без передней лапы) по линиям АР—РВ и ПС—СЗ (черт. 4).
.. 1.4.1. При отделении пол в причепраковой части допускается 
оставлять пашины не более чем на 10 мм от линии реза ДЕ  и ЖЗ 
(см. черт. 1).

1.5. По ширине иолы подразделяют на:
от 150 до 200 мм включ.;
св. 200 мм.
1.5.1. Ширину полы определяют по прямой линии, перпенди

кулярной направлению линии отделения полы ДВ или ЖЗ и про
ходящей через стандартную точку Н определения толщины полы 
(см. черт. 4).

1.6. По методу дубления кожу подразделяют на:
растительного” дубления в комбинации с основными хромовы

ми солями и синтетическими дубителями — РХС:
хромового дубления в комбинации с синтетическими дубите

лями — ХС.
1.7. Стандартную точку Н определяют на правой стороне це

лой кожи, чепрака или рыбки на пересечении линии ЛМ, отстоя
щей на 200 мм от хребтовой линии ХУ, с линией ИК. находящей
ся на расстоянии 250 мм от линии ВГ, касательной к впадинам 
задних лап (см. черт. 1).

в юфти конской — на правой стороне, на пересечении линии 
ЛМ, отстоящей на 200 мм от хребтовой липни ХУ, с линией ИК, 
находящейся на расстоянии 50 мм от линии ВГ. касательной 
точке Ц линии отделения хаза ФЦЧ (черт. 2);
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X

Черт. 2

в юфти свиной — на правой стороне, на пересечении линии 
ЛМ, отстоящей на 150 мм от хребтовой линии ХУ, с линией ИК, 
находящейся на расстоянии 150 мм от линии ВГ, касательной к 
впадинам задних лап (черт. 3);

в полах — на расстоянии 30 мм от середины линии Д Е  или 
ЖЗ, отделяющих полы от остальной части кожи (см. черт. 4).

А

Черт. 3 Черт. 4

1.8. Минимальную толщину чепрака и рыбки определяют в 
стандартной точке О, расположенной на правой стороне на рас
стоянии 1200 мм от линии ВГ, касательной к впадинам задних 
лап, и на расстоянии 150 мм от линии Ж З  отделения полы (см. 
черт. 1).
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1.9. Толщину кожи в любой точке чепрачной части определяют 
на расстоянии не менее 5 см от края.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Шорно-седельная кожа должна изготовляться в соответ
ствии с требованиями настоящего стандарта по образцам-этало
нам, утвержденным по ГОСТ 15.007—81 и по методике, утверж
денной в установленном порядке.

2.1.1. Шорно-седельная кожа должна быть равномерно окра
шенной. полностью продубленной, без садки, с чистой лицевой по
верхностью, а также чистой, отделанной, хорошо выстроганной 
или отшлифованной бахтармой.

2Л.2. Кожа видов П, К—-С. Л и К, а также, предназначенная 
дли ремешков и других мелких изделий, должна быть эластичной, 
плотной.

2.1.3. Шорно-седельная юфть должна быть мягкой, пластичной 
и полной на ощупь.

2.1.4, 2.1.5. (Исключены, Изм. Лг 1).
2.2. По химическому составу и физико-механическим свойст

вам кожа должна соответствовать нормам, указанным в табл. 3*.
2.3. В зависимости от полезной ллошадн кожу делят на сорта: 
1, 2 и З й  — шорно-седельная кожа видов П, К—С, Л и К;
1, 2, 3 и 4-й— шорно-седельная юфть.
2.4. (Исключен. Изм. № 1).
2.5. При определении сорта шорно-седельной кожи пороками 

не считают:
заросшие, разбросанные, не вываливающиеся и не ломающие

ся (при испытании на садку) евпши;
разбросанные неглубокие (до '/4 толщины кожи) подрези; . 
заросшие неломаюшиеся роговины и рубцы; 
неглубокие (до ’/« толщины кожи), хорошо заделанные цара

пины и безличины);
малозаметную лизуху; 
заросшие укусы насекомых.
2.5.1. Скученными заросшими свищами считают свищи, распо

ложенные на площади 1 дм* в количестве более 20 шт. — для 
шорно-ссделыюй кожи видов К—С, К и Л и более 6 шт. — для 
шорно-седельной кожи вида П. В противном случае их считают 
разбросанными.

2.6. При определении сорта кожи не допускаются следуюшне 
пороки;

непродуб,
подсед,

Т а б л и ц а  2. (Исключена, Изм. St 1).
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садка лицевой поверхности,
стяжка лицевой поверхности свыше 20% площади чепрака, 
отдушистость: на расстоянии свыше 150 мм от края чепрака 

свыше 50% площади полы, 
неотделанная бахтарма, 
неровная окраска, 
осыпание красителя,
загрязнение лицевой и бахтармяной поверхностей по всей пло

щади.
2.7. Все пороки, не указанные в пп. 2.5 и 2.6, измеряют в ме

рах длины или площади.
(Измененная редакция, Иэм. № 1).
2.8. Характеристика пороков — по ГОСТ 3123—78.
2.9. Сорт кожи в зависимости от полезной площади опреде-

л я  ю т  в  с о о т в е т с т в и и  с  т а б л .  4 .

Т а б л и ц а  4

Сорт кож и
П о л н а я  п л о щ а д ь ,  о п р е д е л я ю щ а я  сор ; 

КОЖИ, \

1-Й О т 100 д о  9 0  вклю ч.

2-Й О т 80 .9  д о  80 юс.тюч.

3-Й О т 79.9  д о  7 0  вклю ч.

2.10. Сортировка шорно-седельной юфти — по ГОСТ 337—84.
2.11. Шорно-седельная кожа, вырабатываемая по госзаказу, 

должна соответствовать следующим дополнительным требова
ниям:

толщина шорно-седельной кожи вида Л в любой точке чепрач- 
ной части должна быть не менее 2.3 мм;

шорно-седельную кожу вида Л вырабатывают растительного 
дубления в комбинации с основными хромовыми солями и синте
тическими дубителями (РХС);

шорно-седельная кожа с подшлифованной лицевой поверх
ностью не допускается. _ ..

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Правила приемки — по ГОСТ 938.0—75 со следующими 
дополнениями:

показатели гигротермической устойчивости, массовой доли ве
ществ, экстрагируемых органическими растворителями (после об
работки пылью), являются периодическими и определяются по 
согласованию изготовителя с потребителем.



С. 10 ГОСТ 1904— «1

Для продукции госзаказа вышеуказанные показатели опреде
ляются для каждой партии.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИИ

4.1. Отбор проб — по ГОСТ 938.0—76.
4.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.
4.3. Определение массовой доли окиси хрома — по ГОСТ 

938.3—77.
4 4. Определение химического состава — по ГОСТ 938.4—70.
4.5. Определение массовой доли веществ, экстрагируемых ор

ганическими растворителями — по ГОСТ 938.5—68.
4.6. Определение массовой доли водовымываемых веществ — 

по ГОСТ 938.6-68.
4.7. Определение величины pH хлор кал невой вытяжки — по 

ГОСТ 938.8- 69.
4.8. Определение предела прочности при растяжении и удли

нения — по ГОСТ 938.11—69.
4.9. Подготовка образцов к физико-механическим испытани

я м— по ГОСТ 938.12—70.
4.10. Определение массы и линейных размеров образцов- -  

по ГОСТ 938.13-70.
4.11. Кондиционирование пробы — по ГОСТ 938.14—70.
4.12. Определение толщины образцов и толщины кож в стан

дартной точке — по ГОСТ 938.15—70.
4.13. Испытание на садку лицевой поверхности кож — по 

ГОСТ 938.27—76 со следующими дополнениями:
испытание кожи на садку проводят сгибанием кожи лицевой 

поверхностью наружу по дуге 180° вокруг валиков следующих 
диаметров в миллиметрах: 20 —для кожи вида К—С:

6 — для кожи видов П. К. Л.
4.14. Определение гигрометрической устойчивости- по ГОСТ 

938.28—77.
4.15. Определение прочности окраски — по ГОСТ 938.29—77.
4.16. Испытание на отдушистость — по ГОСТ 938.31—78 со 

следующим дополнением:
валик должен быть диаметром 50 мм.
4.17. Площадь кожи измеряют кожемерной машиной по нор

мативно-технической документации.
4.18. Определение полезной площ ади--по ГОСТ 26343—84.
4.17, 4.18. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5. МАРКИРОВКА. УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение 
шорно-седельной кожи — по ГОСТ 1023—81.
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