
УДК 62—567:629.(2.06:006.354 Группа Л63

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

АРМАТУРА ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ КОРАБЕЛЬНЫХ 
АКСС-М

Технические условия
Inserts for ship shock absorbers AKCC-M. 

Specifications

ГОСТ
17053.2-80

Взамен
ГОСТ 170JJ—71 в части 
разд. 1—6 для арматуры

ОКП 25 3212

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 ма» 
1980 г. Н* 2447 срок действия установлен

Настоящий стандарт распространяется на металлическую ар- 
матуру (скобу, несущую планку, опорную планку), предназначен
ную для изготовления резинометаллических корабельных свар
ных со страховкой маслостойких амортизаторов АКСС-М.

1.1. Конструкция, основные параметры и размеры металли
ческой арматуры должны соответствовать указанным на черт. 
1—4 и в табл. 1—3.

Размеры и предельные отклонения, не указанные в настоящем 
стандарте, должны соответствовать рабочим чертежам, утверж
денным в установленном порядке.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

с 01.01. 1982 г. 
до 01.01. 1987 г.

Несоблюдение стандарта преспедуетсв по закону

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

★  ★
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O p. 2 ГОСТ 17053.2—И

Скоба б*скоэырьжового амортизатора

Скоба козырькоаого амортизатора

« отВ d  А »  AtCC -Ж М
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ГОСТ 17053.2—10 Стр. 3

Несущая планка

tome a  Aw м с с -п ..

Черт. 4
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Стр. 4 ГОСТ 17053.2—SO
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ГОСТ 1T05J.2—SO Стр. 5
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Стр. 6 ГОСТ 1705JJ—80
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ГОСТ 170Я.2-80 Стр. 7

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Арматура должна соответствовать требованиям настоя
щего стандарта и чертежам, утвержденным в установленном по
рядке.

2.2. Материал, применяемый для изготовления арматуры, дол
жен соответствовать указанному в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Н-ииекомиис 
дигали «рхатуры Тип оыпрти laropa Материал

Скоба ЛКСС-М Сг 3 по ГОСТ 380—71.
Взамен стали марки Ст 3  допуска

ется применять стали марок С Т 4 по 
ГОСТ 380—71, сталь 20 н сталь 25 
по ГОСТ 1050—74

АКСС-М-] Сталь ЮЗ по нормативно-техни
ческой документации

Несущая планка АКСС-М Сталь 10 по ГОСТ 1050—71.
АКСС-М-1 Взамен стали марки сталь 10 до

пускается применять стали марок 
сталь 20 по ГОСТ 1050—74. Ст 3 по 
ГОСТ 380—7! и при изготовлении 
заготовок методом точною литья — 
сталь 35Л. сталь 25Л. сталь 45Л 
по ГОСТ 977-75

Опорная планка АКСС-М Ст 3 по ГОСТ 360-71.
Взамен стали марки СТ 3 допускает
ся применять стали марок сталь 20 
и сталь 25 по ГОСТ 1050—74

АКСС-М-1 Сталь ЮЗ по нормативно-техниче
ской документации

2.3. На поверхности арматуры не допускаются отклонения, пре
вышающие указанные в табл. 5.

2.4. Кромки арматуры должны быть притуплены и закругле
ны радиусом не менее 0.5 мм. Опорная планка не должна иметь 
погибов.

Необрезиниваемые кромки арматуры допускается закруглять 
или притуплять радиусом не менее 0,3 мм.

2.5. Поверхность арматуры должна быть без цвета побежа
лости, ржавчины и окалины.

2.6. Допускается внешний вид арматуры устанавливать по 
контрольному образцу.

2.7. Арматура должна быть обработана на дробеструйном 
аппарате и очищепа от дроби сжатым воздухом.
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C tp . 8 ГОСТ 17053J — 80

Т а б л и ц а  5

Нзимемзминс отклоя*ми1 Размер «гмонеяия

1. Посторонние включения, трещины, заусенцы Не допуекзюгея

2. Заднры То же

3. Следы от гибки на поверхности скоб В пределах допусков 
на размеры

4. Гребешки or скола металла на внутренних по
верхностях отверстий в скобах н опорных планках 
высотой, мм, не более 0,8

5. Утонение боковых стенок скоб. % от толщины 
исходного материал», нс более 15

6. Раковины и поры глубиной, мм. нс более 0.5

П р и м е ч а н и я :
1. На деталях арматуры, наготовленных из стали ЮЗ, нс допускаются забо

ины. следы резца и напильника глубиной более 0.5 мы.
2. На деталях арматуры, изготовленных из сга.тк марки ЮЗ, допускаются:
охменые пленки, образующие темные пятна, которые возникают при изго

товлении сортамента (полосы), допускаемые технической документацией на 
поставку материала:

непараллельное» боковых поверхностей скоб в пределах допусков на тол
щину материала.

2.8. Партию арматуры комплектуют металлическими дисками 
из материала арматуры в соответствии с ГОСТ 209—75 в коли
честве не менее 12 шт.

Допускается по согласованию между изготовителем и потре
бителем уменьшать количество поставляемых дисков.

Ш авки металла арматуры и металлических дисков, постав
ляемых в комплекте, могут быть различными.

2.9. По требованию предприятия-изготовителя амортизаторов 
арматуру комплектуют резьбовыми заглушками для предохра
нения резьбовых отверстий при обрезиниваннн.

У  П РАВИ Л А  ПРИЕМКИ

3.1. Арматуру принимают партиями. Партией считают нс бо
лее 1000 комплектов арматуры одного размера, сопровождаемых 
одним документом о качестве.

Документ о качестве должен содержать:
наименование предприятия-изготовителя;
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ГОСТ 170SJ.J—80 C tp . 9

наименование детали, условное обозначение детали и номер 
чертежа арматуры;

марку металла и номер технической документации на него;
количество штук;
обозначение настоящего стандарта;
дату изготовления;
количество дисков, приложенных к арматуре;
штамп отдела технического контроля.
3.2. Внешний вид и размеры арматуры изготовитель проверя

ет на каждом комплекте арматуры, потребитель — на 10% ком
плектов от партии, но не менее 10 комплектов.

3.3. При получении неудовлетворительных результатов конт
роля хотя бы по одному из показателей по нему проводят пов
торный контроль на удвоенном объеме выборки, взятой от тон 
же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю
партию.

4 МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Размеры арматуры проверяют универсальным или спе
циальным измерительным инструментом (штангенциркуль, мик
рометр и др.), обеспечивающим необходимую погрешность из
мерения.

4.2. Внешний вид арматуры проверяют визуально или сравне
нием с контрольным образцом.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА,. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. На поверхности арматуры в местах, указанных на черт.
1—3, ударным или искровым способом наносят мархировку:

М —для арматуры из стали ЮЗ.
Арматуру из сталей марок СТ 3 и сталь 10 не маркируют.
Допускается наличие на арматуре, в местах, не подлежащих 

обрезннинакию, маркировки производственного характера, не 
предусмотренной в п. 5.1 настоящего стандарта, например, номер 
плавки, метка межоперационного контроля, внутризаводская 
маркировка и др.

Допускается по согласованию между изготовителем и потре
бителем не маркировать арматуру, а необходимые ланные ука
зывать в сопроводительном документе, вкладываемом в каждое 
упаковочное место. При этом на арматуре для амортизаторов 
М-1 маркировать M l.

5.2. Арматуру, кроме арматуры из стали ЮЗ. консервируют 
по ГОСТ 9.014—78 (группа изделий I, категория условий хране
ния Л, С и Ж ) водным раствором номер 1 технического азотис
токислого натрия по ГОСТ 1990&—74.
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Стр. 10 г о с т  17053.2—SO

Допускаются по согласованию между изготовителем и пот
ребителем другие способы консервации арматуры.

5.3. Арматуру упаковывают в деревянные ящики (ГОСТ 
2291—77, ГОСТ 9396—75). Допускается по согласованию меж
ду изготовителем и потребителем упаковывать арматуру в ящи
ки, не предусмотренные настоящим стандартом, предохраняющие 
арматуру от повреждений и попадания на нее влаги- или в кон
тейнеры.

Арматура должна быть упакована в ящики стопками, завер
нутыми в парафинированную бумагу по ГОСТ 9569--79. Стопки 
должны состоять из равного количества .деталей.

Не допускается упаковывать детали арматуры разных раз
меров в одну упаковку.

При наличии нескольких деталей в комплекте арматуры упа
ковывание всех деталей производят комплектно в одну упаковку.

5.4. Арматуру, обработанную консервирующими растворами 
по ГОСТ 9 014—78, завертывают в бумагу по ГОСТ 9569—79, про
питанную 15%-ным раствором нитрита натрия. Сушку консер
вированных продуктов и бумаги не производят. Применение про
смоленного толя и рубероида нс допускается. Масса ящика с ар
матурой должна быть не более 50 кг.

5.5. Транспортную тару маркируют по ГОСТ 14192—77 с до
полнительным указанием наименования н номера чертежа де
тали, количества штук, номера отгрузочной квитанции.

5.6. Арматуру транспортируют всеми видами транспорта в 
крытых транспортных средствах.

5.7. Арматура должна храниться в упакованном виде и долж
на быть защищена от воздействия влаги, паров кислот, смазоч
ных масел, загрязнений.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие арматуры тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении транспортирова
ния и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения арматуры — нс ограничен.

Редактор Р. С. Федорова 
Технический редактор //. П. Замолодчикоса 

Корректор А. В. Прокофьева

Сдаио в пав. 13.06.80 Пода. в печ. 00.12 80 1.75 п. а. 1.79 ун-та я. Тир, 1ЖО Цена 10 коп.
Ордена «Знак Почета» И а д а тв л к т а о  стандартов, I23MV. М осква . H o w m c h w c k b A о«Р . 3. 

К ал уж ская  тапограф ня стандартов, у л . М осковская , « в .  Зак-2832



Изменение J6 1 ГОСТ 17053.2-80 Арматура для амортизаторов корабельных 
АКСС-М. Технические условия
Утверждено н введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.12.80 М 4493

Дата введения 01.06 87

Пункт 1 1. Таблица 1. Головку для размеров А Б. Б , изложить в новой 
редакции

Обозн-исьяе яиорглэаторд А Б (сред опм. no ft,4>

Таблицы 2, 3 Головка Для размеров А и Б исключить слова: «(пред,
откл, по hu)».

Пункт 2.2. Таблица 4 Графу «Материал» для несущей вланкк амортиза
тора АКСС-М после слов «сталь 10» дополнить маркой: «или 25»

Пункт 2.3. Таблицу 5 дополнить пунктом 7:

Наимеиоааиис отклонения Размер отклонения

7. Прогиб нижней опорной планки, ми. не 0о-
лее 0.5

(Продолжение см с. 226)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17053.2—80>
Пункты 2.4. 4.1 изложить в новой редакции: «2.4. Кронки арматуры дол

жны быть притуплены и закруглены радиусом нс менее 0.3 мм.
4.1. Размеры арматуры проверяют универсальным измерительным инстру

ментом; обеспечивающим погрешность измерений ±0.! мм».
Пункт 5.2. Второй абзац дополнить словами: «согласованные с разработчи

ком стандарта».
Пункт 53 дополнить словами н абзацем: «Применение просмоленного татя 

и рубероида не допускается. Масса ящика с арматурой должна быть не боде© 
50 кг.

По согласованию с потребителем допускается увеличение массы одного 
упаковочного места с применением устройства для перемещения подъемными 
механизмами».

Пункт 5.4 исключить.
Пункт 6.1 после слова «при соблюдении» допотнить словом: «условий».

(ИУС S i  4 1987 г.)



Изменение Н  2 ГОСТ 17053.2—80 Арматура дли амортизаторов корабельных 
АКСС-М. Технические условия *■
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 26.12.91 Л* 2166

Дата введения 01.08 92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта, кро
ме пп. 2.6, 2.8.1, 2.9. являются обязательными».

Пункт 1.1. Таблица I. Графа £,. Заменить значения: 108 на 106: 118 на 
116 126 на 124; 130 на 128.

Пункт V I. Таблица 4. Графа «Материал». Для несущей планки второй абзац 
изложить в новой редакции: «Сталь Ю по ГОСТ 1050—88. Взамен стали марки 
10 допускается применять сталь 20 по ГОСТ 1050-88. сталь 3 по ГОСТ 380— 
—88 и при изготовлении заготовок методом точного литья и литья по выплав
ляемым моделям — стали 35Л. 25Л и 45Л по ГОСТ 977—88».

Пункт 2-3. Таблица 5. Пункт 7 изложить в новой редакции; дополнить пун
ктом — 8:

(Продолжение см. с. 210)



(Продолжение изменения к ГОСТ 17053.2—80)

Намы««с»апие отклскснхя Размер отлипни»

7, Допуск плоскостности опорной планки, мм, не 
более 0.5

8. Следы дроби на двух последних витках резьбы 
несущей планка Допускается

Пункт 2 8. Второй, третий абзацы исключить.
, Раздел 2 дополнить пунктом — 2.8.1: «2.8.1. Допускается по согласованию 

между изготовителем и потребителем уменьшать количество поставляемых дис
ков.

Плавки металла арматуры и металлических дисков, поставляемых 9 ком
плекте, могут быть различными».

Пункт 5.1. Последний абзац. Ззмснить слова: «на арматуре» на «для арма
туры амортизаторов АКСС-М-1 в сопроводительном документе указывают мар
кировку М*.

Пункт 6.2 изложить в новой редакции: <6.2. Гарантийный срох хранения 
арматуры — 1 год».

ГНУС М 4 1992 г.)

ГОСТ 17053.2-80
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