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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

Группа Г18

С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

УСТРОЙСТВА УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ С РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ 

КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ.
ШАЙБЫ ФТОРОПЛАСТОВЫЕ ГОСТ

Конструкция и размеры
Sealing devices of screw joints with round 

cross-section rubber rings. Fluoroplastic washers. 
Construction and dimensions

ОКП 75 9970

19531- 74*

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 25 февраля 1974 г. № 480 срок введения установлен

_  с 01.07.75
Постановлением Госстандарта от 27.09.85 № 3124
срок действия продлен '  до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фторопластовых шайб должны со
ответствовать указанным на чертеже и в таблице.
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* Размеры обеспечиваются инструментом.

Издание официальное
★

/

Перепечатка воспрещена

*  Переиздание (сентябрь 1986 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными 
в октябре 1980 г., сентябре 1985 г. (ИУС 1— 81, 12— 85).
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оценка квартиры

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


Стр. 2 ГОСТ 19531—74
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оо б о з н а ч е н и я  фторопластовойП р и м е р  у с л о в н о г о  

шайбы для резьбы М20Х1>5: . (ЛГО<
Шайба фторопластовая 20 ГОСТ 19531— 74

П р и м е ч а н и е .  Условные обозначения, принятые настоящим стандартом, 
не должны использоваться в случаях обязательного применения кодов Обще
союзного классификатора промышленной и сельскохозяйственной продукции.

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2 Материал — заготовки из фторопласта-4 высший и первый 

сорт'по технической документации, утвержденной в установленном

Материал заготовок — порошкообразный фторопласт-4 марок 
ПН или О по ГОСТ 10007—80.

Допускается изготовление шайб из листа, прутка или труоы.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Допускается ворсистость кромок не более 0,1 мм.
(Введен дополнительно, Изм. № 1).
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