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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Формы металлические (исжмлм)

ШТЫРИ ОХЛАЖДАЮЩИЕ 

Раамары

Chill moulds. Cooling pins. 
Dimensions

ГОСТ 
I6239—70

■аамем
м н  753— 60

Постановлением Комитата стандартов, мар и измерительных приборов при 
Совета Министров СССР от 2» мода 1970 г. М» 1163 срок ввадоииа у станов я м

1. Настоящий стандарт распространяется на штыри, применяе
мые для охлаждения металлических форм, размерами да 
320X320 мм.

2. Размеры и расположение штырей должны соответствовать 
указанным на чертеже.

3. Для охлаждения металлических форм размерами более 
320 X 320 мм принимать ребра жесткости по ГОСТ 16238—70.

4. При установке приспособлений для удаления стержней и 
выталкдаания отливок расположение и высота охлаждающих
штырей определяются конструктивно.___________________________
Иадамив офмчиат.<ое Пврапвчатка воелрагцама-

С 01.61 1972 г.
Провера* в i960 г.

Нвсобтодвмка стандарта преследуется по закону

А-А

★
Переиздание. Май 1982 s.

7»
стоимость здания

ГОСТ 16239-70

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
http://files.stroyinf.ru/Index/269/26990.htm

