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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на нержавеющие ста
ли, применяемые для изготовления хирургических и стоматологи
ческих инструментов, я также специальных инструментов для ор
топедической хирургии.

П р и м е ч а н и е .  При омборс марки стали, формы, размерив и состоянии 
нос гайки инструментов необходимо принимать во внимание такие факторы, как 
конструкция инструмента и производственные возможности изготовителя, не 
предусмотренные настоящим стандарты

Настоящий стандарт не исключает возможность использования 
сталей других марок при изготовлении инструментов, таких, на
пример. как углеродистых сталей для режущих инструментов.

Требования разд. 4 настоящего стандарта являются обязатель
ными. остальные требования являются рекомендуемыми.

Соответствие марок сталей, установленных в стандарте, мар
кам сталей, применяемым в народном хозийстзе, приведены в 
приложении.

2. С СЫ ЛКИ НА НОРМАТИВНЫ Е ДО КУМ ЕН ТЫ

Нижеперечисленные стандарты, на которые имеются ссылки в 
тексте данного стандарта, обязательны для использования.

ИСО 683/13 «Сталь термообработаннаи. Легированная и бы
строрежущая. Часть 13. Сталь кованая нержавеющая»*.

ИСО 4957 «Инструментальные стали»*.
*  Ом информационный данные

Издание официальное

(g Издательство стандартов. 1992
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России
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3. ПОДБОР МАРОК СТАЛЕЙ

Примеры использования сталей для изготовления инструмен
тов различного назначения приведены в табл. 1.

Таблица I

UvbWHHM П л с л л и ч п п с м ы т
ОбОМ|,»'|Г|Шс Р е ж уы яе f||lH  Wil’li 1-Г >| .41’ .V.III П|ы<оедяи4Т<-п1.иие
и а р К * сгыги *кс тр у м е *гш н с -к -ж у щ ш - и и другие
(см . 1 *б л . 2 \ ннс< луме щ .м п р и н а д л е ж а л и !

Л 1 Пинцеты для уда I Ося; цельные руч-
I левая iKanert; хнрур ки . направляющие 
' гияеекме пинцеты, ! штифты: пинты; гай- 
t рстракторы; зонды; ни 

пинцет ы-щй.щ ы ; стп-| 
патологические (ма
лые)

___________________ I I

В Костные кусачки; 
кусачки; комхотомкг 
ДОЛОТ Л И ДОЛОТА ж е
лобоватые; костные 
кюретки; ножницы с 
пластинами на твер
дого сплава

Зажимы; зажимы 
с изогнутыми ручка 
ми; щипцы для раз 
деления; ретрак торы 
ЗОНДЫ. СТОМЛТО.УОГИ 
ческие шипим длг 
удаления зубов

Пружины; цельные 
ручки; аинты; гайки

Зонды стоматоло
гические. корневые 
элеваторы, каиэлона- 
псынптели. стонаю 
логически? шнпиы 
пинцеты маленькие

С Костные кусачки; 
ножницы; инструмен
ты дли снятия зуб
ного камня; стоиато- 
лот кческие кюретки; 
стоматологические 
долота

Лабораторные и 
ортопедические щип
цы; ЛОНДЫ СТОМЛТОЛО 
гические; пинцеты- 
щипцы стоматологи
ческие (малые); сто
матологические щип
цы для удаления зу
бов; корневые эле 
оаторы. мжмонапал-
ИИТе.ТН
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Продолжение табл. I

Ьуквс|*|юе 
обошаш-мпс 
ними стали 
<cw. табл. 2)

PvrfkYtllbc
инструменты

Предком тат+«1Ы«0 
примсшсмдо для 

нережуишя
ИНСТ|>>МСПТОП

npiKoeni4irrc.il. лие 
час ill и ainrfne 
ppKHim.ie.*iiurtil

D Ножницы; костные 
кусачки ; режущ ие ко
стные щипиы; кон 
хотомы; скальпели, 
ножи, долота и До
лота желобоватые. 
костные кюретки; ку 
сачки для проволоки 
инструменты для сия 
тня зубного камня, 
стоматологические 
кюретки; стоматоло
гические долота

Корневые эденато. 
эы; хонды стомато
логические; капало 
наполни гым

F. Скальпели

' Скальпели

G Скальпели, долита 
и долота желобова
тые; ножницы боль 
тис

H Ножницы, костные 
кусачки; конхогомы; 
долота и долота же 
лобоватыс; костные 
кюретки; кусачки для 
проволоки

1 Ножницы, костные 
кусачки, конхотомы; 
скальпели; ножи; до
лота и долота жсло 
боватые; костные кю 
ретки; кусачки для 
проволоки
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Продолжение табл. I

Буквенное
обозначение
м арки стали 
<см- тайл 21

Режгшм 
»»нетруден гы

Предп<тит*лым>
прим«*и»#мыи лли

мереж утих
И*СГРУ*«ИТО»

ПрНСОСДМИН>РДЫ1иг 
»»ст« и аругк* 
п р и н я д м ж и о гти

К Долота и долота 
желобоватые, кост
ные кюретки

1. Цельная ручка; на 
нранляющне штиф
ты. оси, винты, гай
ки

м Рстракторы, ван
ночка для оттисков

Полые ручки; на- 
праиляющие штифты, 
заклепки, винты

X Долота, костные 
кюретки

Зонды Цельные ручки; на
правляющие штиф
ты; заклепки; оси: 
винты, гайки

О Зонды стома то ло
гические

Пружины; гайки; 
з а к л е п к и

|>
»
| В и т ы ; з а к л е п к и

R Инструмент» для 
снятия зубного к .эм 
ия; долота, стомлто- 
логически»- кюретки

Каии.иэииполичте- 
и н ;  зонды стомлто- 
логические; лабора
торные И ОРТОДОНТ-.! 
чесхж- щипцы

4. ХИМ ИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Химический состав сталей должен соответствовать указанному 
в табл. 2

Химический состав сталей, предусмотренный в ИСО 683/13 и 
ИСО 4957. дан только для информации.
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п р и л о ж и т е
Справочное

ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ МАРОК СТАЛЕЙ. УСТАНОВЛЕННЫХ 
В СТАНДАРТЕ, М АРКАМ  СТАЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫМ 

В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ

Т а б л  н и з  3

Ьукпеипое 
обоз паче

Диалог стали дли 
па полного хо!*Яства Стелемw ctioiастстмдж 

химического С0СТЙА4 СТАДО
И PC М*|ЮК
' стилей

"
i If ГОСТ. ТУ

страим С1*иди|<|у МСО 7153.1—№.
OoiMuxiiMTk применения 

« т к т м н и М  яром win леи иое)мп

А 12X13 ГОСТ 5632 72 Соответствие полное, примене
ние возможно

В 20X13 То же То же
с 30X13 > >
D 45X14 > >
F. — — —

Г 65X13 ТУ 14— 1—4105— 
—86

Соответствие полное (верхний 
предел по хрому больше — 11 ; 
применение возможно

О — — —
н — — —

1 50ХН М Ф ТУ 14— 1—3909— Соответствие полное (верхний 
предел по молибдену — <>.8 ^ ). 
применение возможно

к — — —

R 90Х18МФ ТУ 1 4 -1 —4628— 
- 8 9

Соответствие полное, примене
ние ВОЗМОЖНО

L — — —
М 12X18119 ГОСТ 5632-72 CooiHt-iciBHe полное (верхний 

предел по углероду — 0.12 %>; 
применение возможно {до созда
нии новой стали!

N — —

О — — —

Р " *
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1. ПОДГОТОВЛЕН Техническим комитетом по стандартизации 
ТК И «Медицинские инструменты»

РАЗРАБОТЧИКИ
X. С. Менекеев (руководитель темы); Е. С. Зедснов, канд. 
те.хн. наук; Р. Н. Феофилов; Г. А. Шейнина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением 
Госстандарта России от 07.10.92 АЬ 1324
Настоящий стандарт подготовлен методом прямою применения 
международного стандарта И СО 7153/1—88 «Инструменты хи
рургические. Металлические материалы. Часть 1. Нержавеющая 
сталь* с дополнительными требованиями, отражающими потреб
ности народного хозяйства

3. Срок проверки — 1998 г., периодичность проверки — 5 лет

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

OOiiiix'ieiiiic отечественного 
НГД, на аотирмА 

дина ccjrxa

Оботиаченяе соотеет- 
ста)мщсю метдунвродноео 

е гм м р н
Номер ражла, 

ярвложешия

_ ИСО Ш 1 13-86* 2; 4

— И СО 1957—80* 2; 4

ГОСТ 5632—72 — Приложение

•  Д о прямого применения данного документа в качестве государственного 
он  может быть приобретен в фонде И Н Т Д  В Н И И КИ .
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