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ПРОКЛАДКИ ПЛОСКИЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ

Основные параметры н размеры ГОСТ
Flexible lla t gaskets. Main parameters and dimensions

ОКП 37 9900

Дата ваодемиа 01.01.Ц

Несоблюденно стандарта преследуетса по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на плоские эластич
ные прокладки из паронита, резины, картона, фторопласта-4 и 
композиционных материалов на их основе для фланцев арматуры, 
соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными по
верхностями исполнений 1—5, 8. 9 по ГОСТ 12815—80, изготов
ляемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 
200 кге/см2) и условный проход Dy от 10 до 3000 мм.

2. Исполнения прокладок в зависимости от исполнения уплот
нительных поверхностен фланцев должны соответствовать указан
ным и табл. 1.

Издание официальное Перепечатка воспрещена 

©  Издательство стандартов, 1987



С. 2 ГОСТ « 1 8 0 - М

Исполнения Исполнения гплотинтмя- 
пдокладс* ,ш * поверхностен по

ГОСТ 13815—80

Т а б л и ц а  I

Чертеж

А



ГОСТ 1Я  8 0 - м  С. 3

Исчоляекия 
rpo>:.!i док

Исозляеиия у|мотки!ел>- 
иих помрхностеЛ по 

ГОСТ 12в15-»>

8: 9

Продолжение табл. I

Чертеж

П р и м е ч а н и я .  1 Шероховатость уплотни тельник поверхностей должна 
быть « ,  от 10 до 5 ккм.

2. Размер пала Аг {наполняется с предельным отклонением +0.1 мм. 
2-2965



С 4 ГОСТ 1S180—86

3. Исполнение прокладки в зависимости от диаметра условно
го прохода Dу и условного давления Ру должно приниматься в 
соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Мсполмриие
про<л*дки Условное Давление Р у. МПа (кгсЛм'1 Условии* npow a Оу. ни

0 ,1 :  0 .2 5 ( 1 :  2 .5 ) 1 0 -3 0 0 0
0 .6 3 ( 6 ,3 ) 10 2400

А 1 .0  (Ю ) 1 0 -5 0 0 0
1 .6  (1 6 ) 10 1609
2 .5  (2 5 ) 1 0 -1 4 0 9
4 .0  (4 0 ) 10— 1200

0 . 1 - 4 . 0 ( 1 , 0 - 4 0 ) 1 0 - 6 0 0
Р О Г 6 . 3  (6 3 ) 1 0 - 6 0 0
D, О , 1 10 (100 ) 10—400

16(160) 1.5— 300

Г 2 0 (2 0 0 ) 1 5 - 2 5 0

0 .1  - 0 . 6 3 ( 1 . 0 —43.3) 4 0 - 6 0 0
1 . 0 - 4 , 0 ( 1 0 - 4 0 ) 2 5 - 8 0 0

Л 6 .3  (6 3 ) 2 5 -  600
1 0 (1 0 0 ) 2 5 - 4 0 0
16 (160 ) 2 5 - 3 0 0
2 0 (2 0 0 ) 2 5 —250

П р и м е ч а н и е .  Марка материала н область применения прокладок в 
зависимости от рабочей среди, давления и температуры должна выбираться в 
соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

4. Предельные отклонения наружного и внутреннего диаметра 
прокладок должны соответствовать:

h 15. Н15 — для прокладок из наронита по ГОСТ 481—80 и 
картона но ГОСТ 9347—74.

h 12, Н 12 — для прокладочной ленты марки ПН по ГОСТ 
24222 — 80 и прокладок из фторопласта-4.

h i4, Н И  — для прокладок из пластины резиновой листовой 
типа 1 но ГОСТ 7338—77.

5. Размеры прокладок из паронита по ГОСТ 481 80 и карто
на но ГОСТ 9347—74 должны соответствовать указанным на 
черт. 1 и в табл. 3—5.



ГОСТ 1Л80—86 С. 5

• Для 1), 1400 мм и более толщина прокладки 3 мм.
Черт. !

Т а б л и ц а  3

Прокладки исполнения Л
Р а з м е р ы  в мм

Проход
условны* Давление условное Р?, МПа 

(KrcfCM'J
.. 1

Наружный 
див «игр 

прокладки 1>
ВнутрешгиЛ 

Л11*мо1!> 
прокладки а

Мд сед 
1000 шт.. «г. 

н« болев

Ю
0.1—О.вЗС! .0—6.3) 38 \А 4,0
1 ,0-4 .0 (10—40) 45

И
6.0

15
0.1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 43 20 5.0

1.0—4.0(10—40) 50 7.0

20
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 53 • \С 7.0

1 ,0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 60
20

9.0

пг 0 ,1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 63 10,025
1,0 4.0(10 40) 69

29
13.0

32
0 .1 -0 .6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 75

38 13,0
1 ,0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 81 16,0

40
0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 85

45
17,0

1 .0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 91 20,0

50
0.1 -0,63(1,0 6,3) 18.0
1 ,0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 106

57
26,0

0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 115
75

24,0
ОЭ

1 ,0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 126 33,0

80
0,1—0 ,6 3 (1 ,3 -6 ,3 ) 132

87 32,0

1 ,0 -4 ,0 (1 0  10) 111 40.0

2»



С. 6 ГОСТ 15180—М

Продолжение табл. 3
Р а з м е р ы  в мм

Проходусловный
УУ

Давление условием Яу. МП* 
{кгс/си’)

Наружны*дивкетр
прокладки D

Внутренний
Д И * И « 7 р

прокладки d
Мае*» 1000 шт. кг. 

не Солее

100
0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 151

106
37,0

1,0; 1 , 6 :  (10; 16) 161 47,0

2,5: 4.0(25; 40) 166 52,0

125
0 .1 -0 .6 3 (1 ,0  -6 .3 ) 181

132
49,0

1.0: 1.6(10; К») 191 61.0

2.5: 4.0(25; 40) 191 61.0

150
0 ,1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 206

161
53,0

1.0; 1.6(10; 16) 216 66.0

2.5; 4.0(25; 40) 222 75,0

075)

0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 236

191

62,0

1.0; 1,6(10.0: 16) 246 77.7

2.5(25) 252 87.0

4.0(40) 261 106,0

200

0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 261

216

69.0

1.0: 1.6(10; 16) 271 86.0

2.5(25) 282 105,0

4,0(40) 288 116,0

(225)

0 ,1 -0 ,6 2 (1 .0 -6 ,2 ) 286

236

84,0

1.0; 1,6(10; 16) 301 112.0

2.5(25) 308 126.0

4.0(40) 320 150,0

250

0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 318

264

101,0

1.0; 1,6(10: 16) 327 120,0

2,5(25) 338 143,0

4.0(40) 350 170.0

300
0 .1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 372 318

119,0

1,0: (Ю) 376 129,0



ГОСТ 15180—М  С. 7

Продолжение табл. 3
Р а з м е р ы  в мм

Проход
условны?

"у
Давление условное Ру. МП.» 

|кг«.'сиа>
Наружный 
ли:метр 

проклеакп О
Внутренний 

ЛИЛМС1Р 
прокладки d

Mecca 
10»  пи., кг. 

не бод**

300
l.6(J6) 382

318
144.0

2.5(25) 398 183.0

4,0(40) 415 228.0

350

0 ,1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 421

372

125.0

1.0(10) 436 166,0

1.6(16) 442 183,0

2.5(25) 455 220,0

4,0(40) 475 280,0

•100

0 ,1 -0 .6 3 (1 ,0  6,3) 473

421

149.0

1,0(10) 487 192.0
1.6(16) 495 211.0

2,5(25) 515 282.0
4,0(40) 543 377,0

(450)

0 ,1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 ,3 ) 528

473

173.0

1.0(10) 537 200,0
1.6(16) 553 258.0

2.5(25) 565 300.0
4.0(40) 568 311,0

500

0 .1 --0 .63(1,0 -6.3) 576

528

165.0
1.0(10) 592 210.0
1.6(16) 615 312.0

2.5; 4,0(25: 40) 620 332.0

000

0.1—0,63(1.0—6.3) 677

620

232.0

1.0(10) 693 301.0

1.6; 2,5(16; 25) 728 457,0
4.0(40) 739 508.0

(700)
0 .1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 782

720
292.0

1.0(10) 808 422,0



С. 8 ГОСТ 15180—М

Продолжение 7абл. 3
Р а з м е р ы  в мм

Проход
усюанмЛ

°Г
Давление усх-лихос Р}. МП* 

<жгх|'смг»
НиоумнмЛ
диаметр

ПрОх.идкн О
Bnvtpi-ичмА 

диаметр 
прокладки d

Масса 
:оо> шт.. хг.

НС боасс

(700)
1,6(16) 798

720
372.0

2,5(25) 827 520,0
•1.0(40) 844 G09.0

800

0,1 —0. G3( 1.0—G. 3) 888 '

820

365.0
1.0(10) 915 517.0
1.6(16) 908 478.0
2.5(25) 012 675,0
4.0(40) 970 84-3.0

(ООО)

0 .1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 938

920

407,0
1.0(10) 1015 577,0
1,6(16) 1008 533.0
2.5(25) 1034 700.0
4.0(40) 1080 1005.0

1000

0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 1083

1020

450,0
1.0(10) 1125 707,0
1.6(16) 1122 686.0
2.5(25) 1150 886.0
4.0(40) 1190 1180.0

1200

0 .1 -0 .2 5 (1 -2 .5 ) 1288

1220

536.0
0.63(6.3) 1305 674,9
1.0(10) 1338 948.0
1,6(16) 1334 914.2
2.5(25) 1360 1134.0
4,0(40) 139-1 1428.0

м о о

0 ,1 -0 ,2 5 (1 -2 .5 ) 1488

1420

931,0

0.63(6,3) 1525 1456.0
1.0(10) 1512 1702.0
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Продолжение табл. 3
Р а з м е р ы  в мм

Проходусловии!)
"у

Давление условное Ру. МПа 
(кгс/сы’)

Наружный 
диаметр 

прокладки D
внутренний 

диаметр прокладки d
Масса 

1000 ют., кг. 
не Оо.тее

1400 1,6(16) 1534
1420

1586.0

2,5(25) 1571 2172.0

1000

0 .1 -0 .2 5 (1 -2 .5 ) 1698

1620

1219.0
0,63(6.3) 1725 1654.0
1.0(10) 1735 2312.0
1.6(16) 1760 2228,0

(1800)
0 .1 - 0.25(1- 2.5) 1893

1820
1.348.0

0.63(6,3) 1929 1925.0
1.0(10) 1965 2585.0

2000
0 .1 -0 .2 5 (1 -2 .5 ) 2098

2020
1513,0

0.63(6.3) 2133 2210,0
1.0(10) 2175 3063.0

(2200) 0 .1 -0 .2 5 (1 -2 .5 ) 2305
2220

1816.0
0,63(6,3) 2343 2644.0

2400 0 .1 -0 .2 5 (1 -2 ,5 ) 250.5
2420

1972.0
0.63(6.3) 2553 2115,0

(2600)
0 ,1 -0 .2 5
(1 -2 .5 )

2705 2620 2132,0
2800 2919 2820 2676.0
3000 3119 3020 2863.0
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Т а б л и ц а  4
Прокладки исполнения Б

Р а з м е р ы  в мм

Проход>4VOH!Ui;i
°У

Давление услашюе Ру  МПо lUpyiKUH*
диаметр

|рОКЛ9ЛК'1 о
Duyr?M'i«n

диаметр
ПРЭХ.14ЛМ1 а

Месса 
100В ст». кг, 

вс Солее.

10
0 ,1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 29 14

2.0

1 .0 -10 .0(10-100) 34 3.0

15
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 - -6.3) 33 20

2,0

1.0-16 ,0(10-160) 39 4.0

20
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 - 6.3) 43 25

4.0

1.0—16,0(10—1G0) 50 6.0

25
0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 51 29

6.0

1.0—16.0(10—160) 57 8.0

32
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 59 38 7.0

1 .0 -16 .0(10  160) 65 9.0

40
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 69 45

9.0

1 .0 -16 ,0(10-160) 75 I I , 0

50
0 .1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 80 57 10,0

1 ,0 -1 6 .0 (1 0 ' 160) 87 14.0

65
0.1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 100 75 14,0

1 .0 -16 .0 (10-160) 109 20,0

80
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 115 87 18,0

1 ,0-16 .0 (10-160) 120 22,0

100
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 137 106 24.0

1 ,0 -1 6 ,0 (1 0 -1 6 0 ) 149 35,0

125
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 166 132

33.0

1 .0 -16 .0 (10-160) 175 42.0

150
0 ,1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 191 161

34.0

1 .0-16 .0 (10-160) 203 49.0

(175)
0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 223 191

42.0

1 ,0 -16 ,0(10-160) 233 57.0
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Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

Проход
условный

° т
Давление услоиюс М Па 

(кгс/см*)
Мгруиный 
диаметр 

эроктгдкн 0
Внутренний 

дна негр 
прокладка .1

.4 иуд 
ЧУЗО шт. г̂. 

не Солсе

200
0 .1 -0 .0 3 (1 .0 -6 .3 ) 249 216 49.0

1 .0-16 .0 (10-160) 259 66,0

(225)
0 .1 -0 .0 3 (1 .0 -6 .3 ) 276 66.0

1.0-16 ,0(10-160) 2S6
2оо

84,0

250 0 ,1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 303
264

72.0
1.0-16 .0(10-160) 312 89,0

300 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 356
313

82.0

1 .0 -16 .0(10-160) 363 98.0

350 0 ,1 -0 .6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 106
372

85.0

1,0-10 ,0(10  100) 421 125.0

■100
0 ,1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 456

421
98.0

1,0-10 .0(10-100) 473 149.0 •

(450)
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 509

473
111.0

1 ,0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 523 157.0

г л л 0 ,1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 ,3 ) 561 113,0500
1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 575

528
163.0

ЛПЛ 0 ,1 -0 .6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 661
620

165.0OUU
1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 677 232,0

(700) 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 763 *7 л л 200,0

1 ,0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 777 268.0

80Э 0 ,1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 867 о п л 249.0

1 .0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 877
02U

30*,0
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Т а б л и ц а  5
Прокладки исполнения В

Р а з м е р ы  в мм

Про.чод4C.4VKMI.il Д авлени е  у сливное Р , .  МПй
Гигс'си')

Наружна Я Д|ми*тр
пг̂ жлйхкп О

Внутренний 
диаметр 

прокладки U
М асса 

1000 ш т„ иг, 
нс более

10
0 .1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 ,3 ) 29 19

2.0
1,0-10 .0(10-100) 34 24

15
0.1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 33 23

2.0
1 ,0 -16 .0(10-160) 39 29

20 0 .1 -0 .6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 43 33 3.0

1 .0 -16 .0(10-160) 50 36 4.0

25
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 51 41 3,0

1 .0 -16 .0(10-160) 57 43 4.0

32
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 59 49 3,0

1 .0 -16 .0(10-160) 65 51 5.0

•10 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 69 55
6,0

1.0-16 .0(10—160) 75 61

50 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 80 66 7,0
1.0—16.0(10-160) 87 73

65 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 100 86 8.0

1 .0 -16 .0(10-160) 10?) 95 9.0

80 0.1- -0,63(1.0 -6 .3 ) 115 101
10,0

1 .0-16 .0 (10-160) 120 106

100 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 137 117 16.0

1 .0 -16 .0(10-160) 149 129 18.0

125 0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 166 146 20.0

1 ,0-16 ,0 (10-160) 175 155 21.0

150 0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 191 171 23.0

1 . 0 - 1 6 . 0 ( 1 0 - 1 6 0 ) 203 183 25.0

(175)
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 223 203 27.0

1.0 16.0(10 -ИЗО) 233 213 29.0
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Продолжение 7абл. 5
Р а з м е р ы  и мм

Продел
условный

°У
Дав.«-иис гелопяое Py, МНя 

(ВГСЧ-мЧ
Наружный диаметр 

прокладки 0
0i /Тр»Ч1’ Л диаметр 
up.и идти Я

Масса 
КЧЮ шт., кг. 

не Солее

ПЛЛ 0.1-0,«53(1.0 6,3) 249 229 31,02UU
1,0-16.0(10 160) 259 Ж 32,0

(225)
0 .1 -0 .6 3 (1 .0-G .3) 27G 256 34.0
1.0-16 .0(10-160) 286 2G6 36.0

250
0.1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 ,3 ) 303 283 37,0

1,0-16 .0(10-160) 312 292 39,0

300
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 356 336 44.0

1 .0 -16 .0(10-160) 363 343 45.0

350
0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 406 386 51.0
1 .0 -10 .0(10-100) 421 395 68,0

4/V\ 0. 1- 0 .63( 1.0 6,3) 456 •136 57,0
4UO

1.0—10.0(10—100) 473 447 77.0

(150)
0 .1 -0 .6 3 (1 .0 -6 .3 ) 509 489 . 62.5

1 .0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 523 497 83,3

r/v\ 0,1—0 ,6 3 (1 ,0 -6 ,3 ) 561 541 69.2
•AMJ

1 .0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 575 519 92.0

r./w\ 0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0  -6.3) 661 635 106,0

1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 677 651 108,4

(700) 0 ,1 -0 ,6 3 (1 ,0 -6 .3 ) 763 737 122,5

1.0—».0(10 10) 777 751 125,0

800
0 ,1 -0 ,6 3 (1 .0 -6 .3 ) 867 641 140,0

1.0—4,0(10— JO) 877 851 141,0

П р и м е ч а н и я  к черт. 1 и табл. 3—5:
1. Толщина прокладки из картона должна обеспечиваться путем склеива

ния (или набора) прокладок исходя нз ссртамента по ГОСТ 9347—74.
2. Приведена масса для прокладок из пяроимтя. Для определения массы 

прокладок из картона приведенные значения необходимо уменьшить в 3 раза.
3. Значения 0 , .  заключенные о скобки, нс допускается применять для яр

м а.) ры обшето стначч'ппя.
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П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прокладки ис
полнения А для фланца Dy 100 мм на Ру 0,25 МПа (2,5 кгс/см8) 
из пароннта марки ПОН:

Прокладка Л-100—2.5ПОН-ГОСТ 15180-86 
то же из прокладочного картона марки А:

Прокладка А-100—2,5—А-ГОСТ 15180—86
6. Размеры прокладок из фтороиласта-4 и прокладочной ленты 

марки ПН по ГОСТ 24222—80 должны соответствовать указанным 
на черт. 2 н в табл. 6.

Черт. 2
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Т а б л и ц а  6
Прокладки исполнения Г

Р а а  м е р ы  в мм _______________________

П роход
условный

°У
Лкалепке условное Ру. МП* 

(КГСДО*)
Наружный
д никетр

D
Внутрен
ний диаметр d

Толшипаж
Масса. 
ICO0 1*т., 
кг. яе 
Оояее

10
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 30 18

1.0

1.0

1 ,0 -10 .0(10-100) 35 23 1.2

15
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 34 22 1.1

1 .0 -20 .0(10-200) 40 28 1.4

20
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 44 32 1,6

1,0—20,0(10-203) 51 35 2.4

25
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 52 40 1.9

1,0-20 ,0(10-200) 58 42 2,76

32
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) G0 48 2.2

1.0-20 ,0(10-200) 66 50 3.2

40
0 ,1 -4 ),6 3 (1 -6 .3 ) 70 54

2,0

6.9

1 ,0 -20 .0(10-200) 7G 60 7,5

50
0,1 0.63(1—6.3) 81 65 8.1

1,0-20.0(10 -200) 88 72 8.8

65
0.1 0.63(1—6.3) 101 85 10.3

1 ,0 -20 .0(10  200) 110 94 11,3

80
0,1—0.63(1—G.3) 116 100 11.9

1,0-20 .0(10-200) 121 105 12.5

100
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 138 116 19.4

1 .0 -20 .0(10-203) 150 128 21.0

125
0 .1-0 .63 (1  6,3) 167 145 23.7

1.0-20 .0(10-200) 176 154 25,0

150
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 192 170 27.5

1.0-20 ,0(10  200) 204 182 29.3

(175)
0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 224 202 32,4

1 ,0-20 .0 (10-200) 234 212 33,9
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Продолжение табл. 6
Р а з м е р ы  в мм

П рохад >словчий Дгплекие усланное Р МПа 
(кгс.'смЧ

Наружны*линкор
О

Внутренний яи.1 
■четр d

Топтана1
№ 4 ,

'ОМ шт . 
кг. не 
«мм

200 0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 250 228 36.3
1.0 -2 0 ,0 (1 0 -  200) 260 238 37.8
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 277 255 40.4
1,0-20 .0(10-200) 287 265 2.0 42.0

250 0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 304 282 44.5
1 ,0 -20 .0(10-200) 313 291 46.0

300 0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 357 335 52.6
1 ,0 -16 ,0(10-160) 361 342 53.6

350 0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 407 385 36,1
1,0 10,0(10-100) 422 394 122,8

400 0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 457 435 101.7
1 .0 -10 ,0(10-100) 474 446 3.0 133,5

(450) 0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 510 488 114,0
1 ,0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 524 496 148.0

500 0.1—0,63(1—6,3) 562 540 126.0
1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 576 548 163.0

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прокладки для 
фланца Dг 250 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/смг) нз фторопласта-4: 

Прокладка Г-250—40-Ф-ГОСТ 15180-86 
то же из прокладочной ленты марки ПН:

Прокладка Г-250—40-ПН-ГОСГ-15180—86
7. Размеры заготовок прокладок из фторопластового уплотни- 

тельпого материала марки В (ФУМ-В) должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 7.

Размеры для смрааок
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Т а б л и ц а  7
Прокладки исполнения Г

Р а з м е р ы  о мм

П р о  ЮЛ
условны*

°У
Л 'М (И 1 1 «  у сл о в н о *  Ру, 

М П а  ( к г с с м : )

НарумичА
д и а м е т р

111К>К*|,ДК*
!>,•

R u y T » r i | .  

M i l k  Д Н И -  
*8 Г *  Я

просящей

ILimiij
jjrofc-nK H So

f t
III

Масса 
ICW* и г .
кг. ас 
6»дмL, и

10 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 30 18 94 57

2

1.1
I.Q -6,3(10-63) 35 23 100 72 1.3

15
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 34 22 107 69 1.2
1 ,0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 40 28 126 88 1.5

2 0
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 44 32 138 101 1.7
1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 51 35 160 ПО 1.9

25 0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 52 40 163 126 2.0
1.0—6,3(10- 63) 58 42 182 132 2,2

32
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 60 48 188 151 2.3
1 .0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 66 50 207 157 2.5

40 0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 70 54 220 170 2.7
1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 76 60 239 188 3.0

50 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 81 65 254 201 3.2
1 .0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 8 8 72 276 226 3.5

65
0 .1 - 0 .63( 1 -6 ,3 ) 101 85 317 267 4.0
1 .0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 110 9« 315 295 4 . 4

8 0
0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 116 100 364 3 1 1 4,7
1,0-6 ,3(10--63) 121 105 380 3 3 0 4 , 9

100 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 138 116 433 361

3

12,4
1 .0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 150 128 4 71 402 13,6

125 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 167 145 521 455 15.2
1 ,0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 176 154 553 481 16.1

150 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 1 9 2 170 603 534 17.7
1 .0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 204 182 641 572 18.9

(175) 0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 2 2 4 202 703 63-1 20,8
1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) ' 23-1 212 735 GG6 21.8
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Продолжение табл. 7
Р а з м е р ы  в мм

Проход Давление условное Р г , 

МПа (кгс/с*’)

Наружны» диаметр 
прока >дм<

5?

Внутрен
н и й  Л И Я -

Д л и н а
Э9ГОТНОКИ М а « а

|.1<1 В Т ,условней п е т о
прочиллкн

/ > : • L , L , ш
КГ. не 
более

200
0.1—0.63(1—6.3) 250 228 785 716 23,3

1 .0 -6 ,3 (1 0  63) 260 238 816 746 24,3

(221)
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 277 235 870 801 26.0

1 .0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 287 265 ■ 901 832 27,0

230
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 304 282 955 886 28.6

1 ,0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 313 291 983 914 29,5

300
0.1—0.03(1—6.3) 357 335 1121 1052 33,8

1 .0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 364 312 1143 1074
3

34.5

350
0 . 1 - 0 .6 3 ( 1 - 6 . 3 ) 407 335 1278 1209 38.7

1 ,0 -6 ,3 (1 0 -6 3 ) 422 •304 1325 1237 40.0

400
0,1 -0,63(1-6 ,3) 457 435 1135 13G6 43.5

1 ,0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 474 446 1488 1400 45.0

(450)
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 510 488 1602 1532 48.7

1 ,0-4 ,0 (10—10) 524 496 1645 1557 50.0

500
0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 ,3 ) 562 540 1765 1696 53,8

1.0 6.3(10-63) 576 548 1807 1721 55,0

600
0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 6 6 2 634 *s 2079 1991 63.3

1 ,0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 678 650 2129 2041 65,0

700
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 764 736 2399 2311 130.1

1 ,0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 778 750 2443 2355 132,6

800
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 864 840 2713 2638 4 148.0

1 ,0 -4 ,0 (1 0 -4 0 ) 878 850 2757 2669 150.0

П р и м е ч а н и я  к табл. 7. При монтаже составной прокладки из фторо
пластового уплотнительного материала (ФУМ) заготовки длиною L\ укладыва
ются по диаметру Du длиною Ц  по диаметру Dy

2. Места соединении колец должны располагаться при монтаже диамет
рально противоположно.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прокладки для 
фланца Z)v 350 мм на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2) из ФУМа марки В: 

Прокладка Г350-40-Ф УМ  В ГОСТ 15180-М
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8. Размеры прокладок из пластины резиновой листовой типа 1 
по ГОСТ 7338—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 
и в табл. 8.

Т а  б л н ц а  8
Прокладки исполнения Д

Р а з м е р ы  в мм

Проход
услоиий

°Г
Давление условное f*y, 

МПа iKPeftl*»)
Наружный 
диаметр 

прокладки О
Внутренний 
диаметр d

п
В 1 

! .

Масс*
нк>.' шг. кг. 

не «одев

25 1,0-20 .0(10-200) 58 48 5.75

32 1 ,0-20 ,0 (10-200)' 66 56 6.62

10
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 70 60 7,06

1 ,0 -20 .0(10-200) 76 66 7,70

50
0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 81 71 8.26

1 ,0 -20 .0(10-200) S3 78 9,01

G5
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 101 91 10.40

1 .0 -20 ,0(10-200) 110 100 11,00

80
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 116 106 12,05

1 .0 -20 ,0(10-200) 121 III 12,6

I00
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 138 124 4 19.90

1,0-20 ,0(10-200) 150 136 21.70

f r%t* 0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 167 153 24.32
125

1 .0 -20 ,0(10-200) 176 162 25.70

ISO
0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 192 178 28.12

1,0-20 ,0(10—200) 204 190 30.00

(l 75)
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 224 210 32.99

1 ,0-20 .0 (10-200) 234 220 34.50

200 0 .1 -0 .6 3 (1 —6,3) 250 236 36,94

1,0-20 ,0(10-200) 260 246 38.50

(225)
0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 277 263 41.04

1 ,0 -20 ,0(10-200) 287 273 42.60

250
0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 ,3 ) 304 290 45.15

1,0-20 .0(10-200) 313 299 46,50
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Продолжение табл. S 
Р а з м е р ы  в мм__________________ _ _ _ _ _ _

П роход
условии* Д авлени е  условное 

М П» <хгс('смг)
Наружны* 

диам етр 
гр о х .и д х и  D

Внутренний 
диаметр £ I

J.
М ассе 

1000 и  г , кг. 
не бодсс

0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 357 345 68,G0
о1Л/

1 ,0 -16 .0(10-160) 364 352 70.00

350 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 407 395 78.40

1 .0-10 .0 (10-100) 422 406 107.90

400 0 .1 -0 .6 3 (1 —6.3) 457 445 6 88,2

1 ,0-10 ,0 (10-100) 474 458 121,4

(450) 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 510 498 93.5

1 ,0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 524 508 134,5

500 0 .1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 562 550 108,7

1 .0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 576 560 148,0

600 0 ,1 -0 .6 3 (1 -6 .3 ) 662 ' 644 223,34

1 .0 -6 .3 (1 0 -6 3 ) 678 660 228,8

700 0 .1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 764 746 7 258.2

1 ,0 -4 .0 (1 0 —40) 778 760 263.0

800 0 ,1 -0 ,6 3 (1 -6 .3 ) 668 850 293.8

1 ,0 -4 .0 (1 0 -4 0 ) 878 860 297,2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  прокладки для 
фланца Dy 100 мм на Ру 4.Q МПа (40 кге/см2) из резины марки 
ТМКЩ, средней твердости:

Прокладка Д-Ю0-40-ТМКШ-С-ГОСТ 15180-86
9. Прокладки исполнений А, Б. В диаметром свыше 500 мм 

допускается изготавливать составными.
Склеивание отдельных частей прокладок из пароннта произво

дится в соответствии с требованиями ГОСТ 481—80 из прокла
дочного картона клеем марки ХКС или БФ-2 по действующей 
нормативно-технической документации.

Соединения отдельных частей должны осуществляться «под 
углом внахлестку».
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