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УДК 678.5 : 006.354 Группа Л27

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛАСТМАССЫ КОНСТРУКЦИОННЫЕ

Номенклатура показателен

Constructive plastic mosses. Quality characteristics 
nomenclature

ГОСТ
2 5 2 8 8 -8 2

Постановлением Государственного комитета СССР по 
1982 г. Не 2190 срок действия установлен

стандартам от 28 мая

с 01.07. 1983 г. 
до  01.87. 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на конструкционные 
пластмассы и устанавливает номенклатуру показателей. Нормы 
н методы испытаний по показателям устанавливают в технических 
заданиях, программах испытаний опытных партий, стандартах н 
технических условиях из конкретные виды пластмасс.

2. Конструкционные пластмассы подразделяют на:
силовые—для изготовления деталей, несущих силовые на

грузки;
антифрикционные —для изготовления деталей скольжения; [
электроизоляционные — для обеспечения изоляции арматуры 

токопроводящих частей электрооборудования и проводов;
прокладочно-уплотнительные — для обеспечения герметичности 

подвижных и неподвижных соединений узлов.
3. Материалы, относящиеся к тон или иной группе конструк

ционных пластмасс, указаны в табл. 1.

Издание официальное

★
Перепечатка воспрещ ена

© Издательство стандартов, 1982



С тр. 2  ГОСТ 25288—82

Т а б л и ц а  1

Монстр; •циояиые пластмассы Материалы

Силовые Полиамиды, поликарбонаты и их модификации, 
аминопласты, фторопласты, сополимеры полиэти
лена с поликзобутилском марок НОВ. сополимеры 
формальдегида марок СТД н СФД к их модифи
кации. стеклоиэполненные полиамиды, кремне- 
пласты. пресс-материалы на основе полнимидов

Антифрикционные Композиционные фторопласты модифицирован
ные, полиамиды и их модификации, сополимеры 
формальдегида и их модификации, иресс-магериа-
лы на основе полни мпдов

.Электроизоляционные Полиамиды и их модификации, поликарбонаты, 
аминопласты, стеклопластики, фторопласты 4 и 3 
и их модификации, пресс-материалы на основе 
полиамидов

Про кладочно-уп лоти итсль- 
«ые

Полиамиды, поликарбонат, фторопласты 3 и 4. 
наполненные фторопласты, модифицированные 
поликарбонаты типов ДНТ н ДЛК-42

4. Группы требований к пластмассам и степень обязательности 
показателей на этапах разработки н производства, в зависимости 
от назначения пластмасс, приведены в табл. 2—5.

5. Требования по стойкости к воздействию внешних воздейст
вующих факторов приведены в табл. G.
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Стр. 12 ГОСТ 252М—82

Т а б л и ц а  6
Требовании по стойкости к воздействию аистник воздействующих факторов 

для всех групп конструкционных пластмасс

Покваатель Метол испытания

Водоаоглощенне ГОСТ 4650—80
Стойкосгь к старению в условиях складского хра- ГОСТ 9.707-81

нении
Стойкосгь к радиации ГОСТ 9.706—81
Стойкость к действию химически активных сред ГОСТ 12020—72
Кислородный индекс ГОСТ 21793-76
Т роиккосгойкосгь ГОСТ 9.703-79
Унос в условиях модельных испытаний 1ТГД на материал
Грибосгойкосгь ГОСТ 9.049—75
НагревостоАкосгъ ГОСТ 6865-70

у ( Л -
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