
УДК 678.0S7.726.006.354 Группа Г21

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПАКЕТЫ БЫСТРОСМЕННЫЕ С КОНИЧЕСКИМ 
РАЗЪЕМОМ ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

РЕЗИНОВЫХ КОЛЕЦ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ 
Конструкция и размеры

Packets quick-changing with conical break 
nl press-moulds lor manufacturing of rubber 

О rings section.
Construction and dimensions

ОКП 39 6381

ГОСТ
24514-80

Утвержден Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 
от 3D декабря 1980 г. N9 6273. Постановлением Госстандарта от 19 мая 1981 г. 
N* 2454 срок действия установлен

с 01.01 1983 г. 
до 01.01 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на быстросменные 
пакеты с коническим разъемом (угол разъема 90') компрессион
ных универсальных пресс-форм для изготовления из резиновых 
смесей с процентом усадки до 4,3 резиновых уплотнительных колеи 
круглого сечения с внутренним диаметром (rf,) колец от 2,8 до 
100,0 мм, диаметром (d2) сечения от 1,4 до 5.8 мм по ГОСТ 
9833—73.

2. Конструкция и размеры пакетов должны соответствовать 
указанным на черт. 1 и и табл. 1.

Издали» официальное Пврелаиагкв воспрещена
* ■ ★
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энергетический аудит

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html


Стр. 2 ГОСТ 24514—М

Для пакетов с диаметром £>,»23 мм

Для пакетов с диаметром D(>25 мм

•Для изготовления колец 2-й группы точности — предельное 
нне — 0,052 мм. остальные размеры для справок.

Черт. I

огкдоие-



ГОСТ 14514—80 Стр. 3

I

Для пакетов с диаметром £\<33 мм

Исполнение 1 Исполнение 2

Для пакетов с диаметром Dj>33 мм

Исполнение I Исполнение 2

•• Допуск для справок; в пакетах для колец 2-Й группы точности допуск 
симметричности формообразующих полостей 0,05 мм 

Черт. I (продолжение)
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Стр. 4 ГОСТ 24514—30

Т а б л и ц а  I

Обозам» Прайс-
Резиновыекоаьва

CI
а*» Dt.ми

Muicu. По». 1
MetOHIU Поз. 2 Пу»и<$*

КОЛ. 1мелис
1ПИСГ4 м»С-

чо<гтъ J. ч
а

КГ. КС 
боли- Ко.ь 1

МЧА S 06$зиач*И|1*

1017-000) 2,8 1 1017-COO 1/001 1017-CK50J/002
1017-0002 1.4 2 I017-C002/001
1017-0003

3.8 1 1017-0003,'001
1017-C003/0021017-0004 2 1017-0004/001

1017-0005 2.8 1 1017-0005/001.
1017-0005/002

1017-0006 2 1017-0005/001
1017-0007

3,2 1 1017-0007/001
1017-0007/0021017-0008 2 1017-0008/001

1017-01X19
3.8

1 23 0.05 1017-0009/001
1017-0009/0021017-0011 2 1017-0011/001

1017-0012
4.2 1 1017-0012/001

1017-0012/0021017-0013 2 1017-0013/001
1017-0014

4.7 1 1017-0014/001
1017-0014/002

1017-0015 2 1017-0015/001
I0I7-00IG 1,9

5.2 1 1017-IXH6/00I
1017-0016/002

1017-0017 2 1017-0017/001
1017-00181

5.7 1 1017-0018/001 1017-0018/002
1017-0019 2 1017-0019/001
1017-0021

6.2 1 1017-0021/001 1017-0021/002
1017-0022 2 1017-0022/001
1017-0023

6,7 1 1017-0023/001 1017-0023/002
1017-0024 2 25 0.С6 1017-0024/001
1017-0026

7.2 1 1017-0025/001 1017-0025/002
1017-0026 2 1017-0026/001
1017-0027

7,7 1 1017-0027/001 I017-C027/M2
1017-0028 2 1017-0028/001
1017-0029 8.2 1 29 0,07 1017-0029/001 1017-0039/002
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ГОСТ 24514—М Cip. 5

Продолжение табл. I
V

1\

«4X
Sfi
II

Ре:<»1*0кольца
а*XГ
3••Ос£

IX
сГ

и* V. «4

И
Поз- 1 
Матрица Кол. 1

no*, a Муансоа Кол. 1
<1. | d.

мм Оболи '1с*и*

1017-0031

1,9

8,2 2

29 0,07

1017-00-31/001 1017-0029/002
1017-0032 8,7 1 1017-0032/001

1017-0032/002
1017-0033 2 1017-0033/001
1017-0034 9,2 1 1017-0034/001 1017-0031/002
1017-0035 2 1017-0035/001
1017-0030 9,7 1 1017-0036/001 1017-0030/002
1017-0037 2 1017-0037/001
1017-0038 10,0 1 1017-0038/001 1017-0038/002
1017-0039 2 1017-0039/001
1017-ОМ» 10,6 1 1017-0041/001 1017-0041/002
1017-0042 2 1017-0042/С01
1017-0013 11.0 1 1017-004-3/001 1017-0343/002
1017-0014 2 1017-0044/001
1017-0045 11.6 1 1017-0043/001 1017-0045/002
1017-0018 2 1017-0046/001
1017-0017 12,0 1

33 0,10

1017-0047/001 1017-00-17/002
1017-0038 2 1017-0048/001
1017-0049 12.6 1 1017-0019/001 1017-0019/002
1017-0051 2 1017-0051/001
1017-0052 13,0 1 1017-0052/001 1017-0052/002
1017-0033 2 1017-0053/001
1017-0051 13,6 1 1017-0054/001 1017-0034/002
1017-0035 2 1017.0055/00!
1017-0056 14,0 1 1017-00136/001 1017-0056/002
1017-0057 2 1017-00.V7/001
1017-0068 И ,6 1 1017-0058/001 1017-0358/002
1017-0020 2 1017-0059/001
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Стр. 6 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. I
4»-
И

5 *
I »
о З

ия

н

PvMIIOOUC
кольца

•■К
а
3сU

яЯ
О

51*

I !  < *

По». 1 
Матрица Кол. 1

По». 2 Пуажок Кол. 1
d, | d.

им О4<о,:г чеяпя

1017-0061

1,9

15.0 1

33

0,10

1017-0061/001 1017-0061/002
1017-0062 2 1017-0062/001
1017-006.1 15.6 1 1017-0063/001

1017-0063/002
1017 0064 2 1017-0064/001

1017-0035
16.0

1

37

1017-0065/001
1017-0065/002

1017-0066 2 1017-0066/001
1017-0067

16 .6
1 1017-0067/001

1017-0067/002
1017-0068 2 1017-0068/001
1017-0069

17.5
1 1017-0069/001

1017-0069/002
1017-0071 2 1017-0071/001

1017-0072 18.5 1

41 0,15

1017-0072/001 1017-0072/002
1017-007.3 2 1017-007.3/001

1017-0074 19,5 1 1017-0074/001 1017-0074/002
1017-0075 2 1017-0075/001
1017-0076

20.5
1 1017-0076/001 1017-0076/002

1017-0077 2 1017-0077/001

1017-0078 21,5 1

44 0,17

1017-0078/001 1017-0078/002
1017-0079 2 1017-0079/001

1017-0081 22.5 1 1017-0081/001 1017-0081/002
1017-0082 2 1017-0082/001

1017-0081 23,5
1 1017-0083/001 1017-0083/002

1017-0081 2 1017-0084/001

1017-0085 24.5
1

52 0,22

1017-0085/00! 1017-0085/002
1017-0086 2 1017-0086/001

1017-0087 25.5 1 1017-0087/001 1017-0087/002
1017-0088 2 1017-С088/001

1017.00© 26.5 1 1017-0089/001 1017-0089/002
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ГОСТ 24514—80 Стр. 7

Продолжение табл. /
иасК*•
tr
5 -
2 5*э * 
° = к

(Чгэинояы#
КОЛЫ!»

Г»Гя
5
Ч
О
£
X

5а
Q

Й .

S i

Поз. 1 Матрица 
Кол 1

Поз. 2 
Пуаясои 
Кол. 1

Л» | л.

ММ Обозначении

1017-0091

1.9

26.5 2

52 0,22

1017-0091/001 1017-0089/0)2

1017-0092
1017-0093

1017-0094

— 27.5
1 1017-0092/001

1017-0092/002
2 1017-0093/001

28,5
1 1017-0094/001 1017-0094/002

1017-0096
1017-00%
1017-0097

1017-0008

1017-0090

2 1017-009.5/001

29.5
1

59 0,31

1017-0096/001
1017-0036/002

2 1017-0097/001

31,0
1 1017-0098/001 1017-0098/002
% 1017-0099/001

1017-0101

1017-0102

1017-0103

32.0
1 1017-0101/001

1017-0101/002
2 1017-0102/001

33.0
1 1017-0103/001 1017-0103/002

1017-0104

1017-0106
1017-0106

1017-0107

1017-0108

2 1017-0104/001

34.0
1 1017-0105/001

1017-0105/002
2 I017-010G/001

35.0
1 1017-0107/001

1017-0107/002
2 1017-0108/001

1017-0109
36.0

I 1017-0109/001 1017-0109/002
1017-0111 2 1017-0111/001
1017-0112

37.0
1

62 0,30

1017-0112/001 1017-0112/002
1017-0113

1017-0114

1017-0116

2 1017-0113/001

38,0
1 1017-0114/001 1017-0114/002
2 1017-0115/001

1017-0116
39.0

1 1017-0116/001 1017-0116/002
1017-0117 2 1017-0117/001
1017-0118

1017-0119
41,0 1 70 0,33

1017-0118/001 1017-0118/002
2 1017-0119/001
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Стр. 8 ГОСТ 14514-80

Продолжение табл 1
•ф*
5
г

Ок
PenmoMit

КОХИИ SS«/ f i .
Поя. 1 

Матрица
Поз. 2  II VI пеон

”  Г4
5 »• S О Л *

z e

С  а

d , 1 4. i
s

i ' l
Кал. i Ко*, 1

С е М Ы «Г» q" s * ООааапспия

1017-0121 44,0 1 1017-0121/001 1017-0121/002
1017-0122 2 70 0.33 1017-0122/001
1017-0123

40,0 1 10l7-0l23/00t
1017-0123/002

1017-0121 1.9 2 1017-0121/001
1017-0125 •17,0 1 1017-0125/001

1017-0125/032
1017-0125 2 7.4 0,39

1

1017-0126/001
1017-0127

40.0 1 1017-0127/001 1017-0127/002
1017-0128 2 1017-0128/001
1017-0123

3 .8
1 1017-0129/001

1017-0129/002
1017.0131 2 1017-0131/001
1017-0132 4.2 1 1017-0132/001

1017-0132/002
1017-0133 2 2} 0.05 1017-0133/001
1017-0134 4.7 1 1017-01J4/001

1017-ОСИ/002
1017-0133 2 1017-0133/001
I017-013C

3 ,2
1 1017-0136/001

1017-01.36/002
1017-0187 2 1017-0137/001
1017-0138

5.7 1 1017-0138/001 (At 9 ЛИО /lW)
1017-0130 2 1017-0139/001

IOI7-UI 'о f O J 2

1017-0111 2,.i
6.2 I 1017-0141/001

1017-0141/002
1017-0142 2 23 0 .0 5 1017-0142/001
Ю17-0ИЗ 0.7 1 1017-0141/001 1017-0113/00®
1017-0144 2 1017-0144/001
1017-0143

7 0 1 1017-0143/001 1017-0145/002
1017-0146 2 1017-0146/001
1017-0147

7 т 1 1017-0147/001 1Л1л Л1 J"  1ЛЛО

1017-0118
* 1*

2 29 0.07 1017-0148/001
101 / -OMi ; 002

1017-0110
1

8 .2 1 1017-0149/001 1017-0149/002



ГОСТ 24514—80 Стр. 9

Продолжение табл. Г

гX
а *

о  * 
О в

<4■V
и
с *

Р е ж и м ы *
ао-Гыи

ел
\оX
•1о
V

S

Я
я

О

■ |
42

П т  1 
Mai риса 
Кол- !

По». 2 
П уансон 

К ол. 1
А  | А

ИИ ОСоаклиОии»

1017-0151

2,5

8.2 2

29 0.07

1017-0151/001 1017-0149/002

1017-0152 8,7 1 1017-0152/001 1017-0152/002
1017-0153 2 1017-0153/001

1017-0154 9.2
1 1017-0154/001 1017-0154/002

1017-0155 2 1017-0155/001

1017-0156 9.7 1 1017-0156/001
1017-0156/С02

1017-0157 - 2 1017-0157/001

1017-0158 10,0
1 1017-0158/001

1017-0158/002
1017-01.59 2 1017-0159/001

1017-0101 10.6 1 1017-0101/001 1П1? ЛИ 1 'Л М

1017-0162 __2_
1

1017-0162/001 |

1017-0103 11.0

33 0.10

1017-0163/001
1017-0103/002

1017-0151 2 1017-0164/001

1017-0165
П , 6

1 1017-0165/001
1017-0106/001

1017-01(55/002
1017-016& 2

1017-0167 12,0
I 1017-0167/001

1017-0167/002
1017-0108 2 1017-0168/001

1017-0169 12.6 1
2

1017-0169/001 1017-0169/00(2
1017-0171 1017-0171,'0С1

1017-0172 13,0 1 1017-0172/001 1017-0172/002
1017-0173 2 1017-0173/001

1017-0174/0011017-0174 13.0 1 1017-0171/002
1017-0175 2 1017-017:.,001

1017-0176 14.0 1 1017-0176/001 1017-0176/002
1017-0177 2 1017-0177/001

1017-0178 Н.6 1 1017-0178/001 1017-0178/002
1017-0179 2 1017-0179/001



Стр. 10 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. /
5Sfizr
s -о ** «о * О 2

4Л

иС у

Рсзикоаые
кольцд

л» | 4,

1»X
I
3в

Жя

О

М *. а
S i

Па». ) 
Матрица
Кал. 1

поз. гП VJKCUII
Кол. 1

ММ Обозиа-кчия

1017-0IK]
15.0 1

37 0.16

1017-0181/001 1017-0181/002
I0I7-0182 2 1017-0182/001
1017-QI83

1017-018*
15,6

1 1017-0183/001
1017-0183/002

2 1017-0184/001
1017-018!)

16.6
1 1017-0185/001

1017-0185/0021017-0186 2 1017-0185/001
1017-0187

1017-0188
17,5 1

41

0.14

1017-0187/001
1017-0187/002

2 1017-0188/001
1017-0189

18.5
1 1017-0189/001

1017-0189/0021017-0191 2 1017-0191/001
1017-0192

19.5
I 1017-0192/001

1017-0192/0021017-019*

2 .5

2 1017-0193/001
1017-0194

1017-0195

1017-0195

1017-0197

20,5
1

44

1017-0194/001
1017-0194/002

2 1017-0195/001

21.5
1 1017-0196/001

1017-0196/002
2 1017-0197/001

1017-0198
22.5

1 1017-0198/001
1017-0198/0021017-0199 2 1017-0199/001

1017-0201
23.5

1

52 0.23

1017-0201/001
1017-0201/002

1017-0202 2 1017-0202/001
1017-0203

24.5
1 1017-0203/001

1017-0203/002
1017-0201 2 1017-020-1/001
1017-0206

25.5
1 1017-0205/001

1017-0205/002
1017-0206

1017-0207
2 1017-020С/001

26.5
1 1017-0207/001

1017-0207/0021017-0208 2 1017-0208/001
1017-0209 27.5 1

1
1017-0209/001 1017-0209/002

m



ГОСТ 34514—80 Стр. 11

Продолжение табл. I
5?-•В

i f

*-О*
I -

М

ПОЛЫМ В
8
3 '
SV
S

яа

Q
и
Is

Пм. 1 
М а т р и ц  
Кол. t

Поз. 2 
riVdllCOH 
КОЛ. 1i t  | d,

мм 1>6ояи*ч«и11*

1017-0211

2 ,5

27.5 2

52 0,23
1017-0211/001 1017-0209/002

1017.0212
28.5

1 1017-0212/001
1017-0212/002

1017-0213 2 1017-0213/001

1017-0214
29.5

1

59 0,26

1017-0214/001
1017-0214/002

1017-0215 2 1017-0215/С01

1017-0216
31,0

1 1017-0216/001
1017-0216/002

1017-0217 2 1017-0217/001

1017-0218
3-3,0

1 1017-0218/001
1017-0218/002

1017-0219 2 1017-0219/001

1017-0221
35.0

1 I017-022I/C01
1017-0221/002

1017-0222 2 1017-0222/001

1017-0223
36,0

I

62 0 , 2 1

1017-0223/001
1017-0223/002

1017-0224 2 1017-0224/001

1017-0225
37,0

1 1017-0225/001
1017-0225/002

1017-0226 2 1017-0226/001
1017-0227

39.0
1

70 0.33

1017-0227/001
1017-0227/002

1017-0228 2 1017-0228/001

1017-0229
40,0

1 1017-0229/001
1017-0229/002

1017-0231

1017-02:12

2 1017-0231/001

41,0
1 1017-0232/001

1017-0232/002
1017-0233 2 1017-023.3/001

1017-0231
42.0

1 1017-0234/001
1017-0234/002

1017-0235 2 1017-0235/001

1017-0236
43,0

1 1017-0236/001
1017-02.36/002

1017-0237 2 1017-0237/001
1017-0238

44.0
1 1017-0238/001

1017-0233/002
1017,0239

\
2 1017-0239/001
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Стр. 12 ГОСТ 24514—10

Продолжение табл I
Ояа
а*
|S
г г

к

ь
C s

P f j . in o n u 't
п о л ы й

4а
Я
Ясг03
6е=

а
а

с

Я •
а г
S4»
S i

поз. 1
М а .р и ц я  
Ко л . 1

П о з . 3 
ПуаясвяКол. 1

Л |
им ОГ.ои-ачекнн

1017-0241

2.5

45,0 1 70 0,33 1017-0241/001 1017-0211/002
1017-0242 2 1017-0242/001

1017-0243 47.0 1

74 0,34

1017-0243/001 1017-0243/002
1017-0244 2 1017-0244/001

1017.024.. 49.0 1 1017-0245/001 1017-0245/002
1017-0246 2 1017-0246/001

1017.0247 50.0 1

84 0,50

1017-0247/001 1017-0247/002
1017-0248. 2 1017-0218/001

1017-0240 51.0 1 1017-0219/001 1017-0249/002
1017-02.71 2 1017-0251/001

1017-0252 53.0 1 1017-0252/001 1017-0252/002
1017-0253 2 1017.0253/001

1017-0254 54.0 1 1017-0254/001 1017-0254/002
1017-0255 2 1017-0255/001

1017-0256 55,0 1 1017-0256/001 1017-025G/002
1017-0257 2 1017-02.57/001

1017-0258

1
57.0 1

0,75

1017-02.58/001 1017-0258/002
1017-0259 2 1017-0259/001

1017-11261! 50.0 1 1017-0261/0Э1 1017-0261/002
1017-0262! 2 1017-0262/0)!

1017-0263 00.0

01.0

1
1 2

91
1017-0263/001 1017-02133/002

1017-0264 1017.02>1/001

1017-025- * Г 1017-0265/001 1017-0265/01)2
1017-02613 2 1017-0266/001

1017-0267 62.5 1 1017-0267/001 1017-0267/002
1017-0205 2 1017-0268/001

1017-0265 С 3 . 5 1 1017-0269/001 1017 *0269/002

19 2



ГОСТ 24514—SO Стр. 13

Продолжение табл. I
♦г*оУ
а»

* SS

•«гг
X*Я Г*а. о Ся

РМдИОВЫС
ПОЛЫМ

€>ftГ«ЛX
елог

aZ
О

С* V « V
51
« г

Поз. ! 
Матриц*КОЛ. 1

Поз. 2 Стансом Кол. Ii t  | dx
«и Обсапачсии,

1017-0271

2,5

03.5 2 94 0.75 1017-0271/001 1017-0269/002
1017-0272

66,5
1

104 0,81

1017-0272/001
1017-0272/002

1017-0273 2 1017-0273/001
1017-0274 68.5 1 1017-0274/001

1017-0274/002
1017-0275 2 1017-0275/001
1017-0276 70,5 1 1017-0276/С01

1017-0276/002
1017-0277 2 1017-0277/001
1017-027& 73,5 1 1017-0278/001

1017-0278/002
1017-0279 __2

1
1017-0279/001

1017-0281 76,5

124 1,29

1017-0281/001
1017-0261/002

1017-0282 — 2 1017-0282/001
1017-0283 78,5 1 1017-0284/001

1017-0283/002
1017-0284 2 1017-0284/001
1017-0285 60.5 1 1017-0285/001

1017-0285/002
1017-02861 2 1017-0288/001
1017-0287

83,5 1 1017-0287/001
1017-0287/002

1017-0288 2 I017-02S8/001
1017-0280

83,5 1 1017-0289/001
1017-0289/002

1017-0291 2 1017-0291/001
1017-0292

88,5 • 1017-0292/001
1017-0292/002

1017-0293 2 1017-0293/001
1017-0294

90,5 1 1017 0294/001 1017-0294/002
1017-0295 2 1017-0295/001
1017-0296 93,0 1 1017-0296/001

1017-02J6/C02
1017-0297 2 1017-0297/001
1017-0298

96.0 1 134 1.20
1017-0298/001 1017-0298/002

1017-0299 2 1017-0299/001

7 3**. 271 193



Стр. 14 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл- I

а-г-г
? г
I !
О  с

к

Ч

Реэнное 
к о л ь т

V
5
V

2
с

и
i t

Поя. 1 
Метрик* 
Код- 1

По>. 4 
Пу«исоя 
Код. 1

*•'. 1 3С
мм VS Ободиамеаня

1017-0301

2 ,5
98,0 1

131 1,20

1017-0301/001 1017-0301/002
1017-0002 2 1017-0302/001

1017-0303 100,0
1 1017-0303/001

1017-0303/002
1017-0301 2 1017-030-1/001

1017-0305»

1

3 ,0

9.7
1

37 0.14

1017-0305/00!
1017-0305/002

1017-0300 2 1017-0306/001

1017-0307
10.6

1 1017-0.307/001
1017-0307/002

1017-0908 2 1017-0308/001

1017-0300
П .б

1 1017-0309/001
1017-0309/002

1017-0311 2 1017-0311/001

1017-0312
12.6

1 1017-0312/СО1
1017-0312/002

1017-0313 2 1017-0313/001

1017-0314
13,6

1 1017-0314/001
1017-0314,002

1017-0313 2 1017-0315/00!

1017-0310 14,6
1

41 0,15

1017-0316,' 001
1017-0316/002

1017-0317 2 1017-0317/001

1017-0318 15,6
1 1017-0318/001

1017-0318/002
1017-0319 2 1017-0319/001

1017-0321
16,6

1 1017-0321/001 1017-0321/002
1017-0322 2 1017-0322/001

10)7-0123
— 17,5

_ 1

2

•14 0,17

1017-0323/001 1017-0323/С02
1017-0324 1017-0324/001

1017-032' 18.5
1 1017-0325/001

1017-0325/002
1017-0320 2 1017-0326/001

1017-0327 19,5
1 1017-0327/001

1017-0327/002
1017-0328 2 1017-0328/00!

1017-0329 20.5 1 52 0,24 1017.0329-00! 1017-0523/002

194
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Продолжение табл, 1

а
г

С  с

iц
U I

п о л ы й i

I
О
в
V
X

Z
Z

О

3 £

S

III По». 1 Пганои 
К о л . 1

r f. 1 4,

мм Обозначения

1017.0331

3.0

20.5 2

52 0,24

1017.0331/001 Ю17-032Э/002

1017*0332 21.5 1 1017-0332.'001 1017-0332/002
1017*0333 2 1017.0333/00!

1017-0134 22.5 1 1017-0331/00! 1017-0.334/002
1017*0333 2 1017.0335/001

1017-0336 23.5 1 1017-0336/001 1017-0336/002
1017-0337 2 1017-0:07/001
1017-0338

— 24.5 1 1017.0338/001 1017-0338/002
1017*0339 2 1017-0319/00?

1017-0341 25,5
1 1017-0341/001 1017-0X1/002

1017-0342 2 1017-0342/001

1017-0343 26.5
1

59 0.26

1017-034.3/001 1017-0343/002
1017-0344 2 1017-0344/001

1017-0343 27.5 1 1017-0345/001 1017*0345/002
1017-0346 2 1017-0346/001
1017-0347

28,5 1 1017-0347/07! 1017-0317/002
1017-0348 2 1017-0348/001
1017-0340

29.5 1 1017-0349/001 1017*0349/002
1017-0351 2 1017-0351/001
1017-0352 31,0 1 1017-0152/001 1017-0152/002
1017-0353 2 1017-0353/001

Ю17-О.Г4;0011017-0354 32.0 1 1017*0354/002
1017-0355 - 2 ioi7.oi.vi/aoi

1017-0856 .3-3.0 1

0 2 0.3)

1017-0156/001
1017-оз ю/оог

1017*0357 2 1017-0357/001

1017-0358 34.0 1 1017*0358/001 1017*0358/002
1017-0359 2 1Л|7*0359.'001

1J37*
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Продолжение табл. I
ф*
х

У

I IOJ!

i
isH

Рг^иови*
колена

«*
В

к**I
22
Q

» 41
SI
5 в

По». 1 Мирина h'0.1. I
Пов. 2 Пуансон 
К» а 1

4» | 4|
MU 06М1мчсн*п

1017.0361

3.0

35.0 1 62 0,31 1017-0361/001 1017-0361/002
1017-03412 2 1017-0362/001
1017-0363

36,0
I

70 0,37

1017.0.363/001
1017-036)/002

1017-0Э64 2 1017-0364/001
1017-0365 39,0 1 1017-0365/001

1017-03G-. /002
1017-0366 2 1017-0366/001
1017-0067 41,0 1 1017-0357/001

1017-0367/002
1017-0068 2 1017-0368/001
1017-0069 44,0 1

84 0,55

1017-0369/001 1017-0369/002
1017-007» 2 1017-0371/001
1017-0372 40.0 1 1017-0372.001 1017-0372/002
1017-0370 2 1017-0373/001
1017-037-4 49.0 1 1017-0374/001 1017-0371/002
1017-0375 2 1017-0)75/001
1017-0376

50,0 1 [017-0376/001 1017-0.376/002
1017-0377 2 1017-0377/001
1017-0378

51.0 1 1017-0378/001 1017-0378/002
1017-0379 2 1017-0379/001
1017-0381

54,0 1

94 0,63

1017-0381/001 1017-0381/002
1017-0382 2 1017-0382/001
1017-0381

55.0 1 1017-0383/001 1017-0383/002
1017-0:584 2 1017-0384/001
1017-0385 58.0 _ » _

2
1017-0383/001 1017-038'>/002

1017.038-3 1017-038-'.,‘001
1017-0387 59.0 1 1017-0387/001 1017-0387/002
1017-0388 2 1017-0388/001
1017-0389 62.0 1 1017-0389/001 1017-0389/002
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UpoOOAMtHUt TOOJ. I
ся
я»у
S *

1 5
О  о

■

ч
c S

Г о и п ш ч е
ксчмх*

<ЭX
я•X
по
Б

X
X

Q

•Г
*  с»
п  5  w О и «а

г г

П о... 1 
М этрии»
КОД. 1

По*. 1
IlytJCOlt

Код. 1
4 .  |  4 ,

мМ О боааа-км к*

1 0 1 7 -0 3 9 1

3 .0

6 2 .0 2 94 0 .8 3 1 0 1 7 -0 3 9 1  ,'001 1 0 1 7 -0 3 1 9 /0 0 2

1 0 1 7 -0 3 9 2
6 3 , 5

1

104 0 ,8 8

1 0 1 7 -0 3 9 2 /0 0 1
1 0 1 7 -0 3 9 2 ,0 0 2

1 0 1 7 -0 3 9 3 2 1 0 1 7 -0 3 9 3 ,’ СО 1

1 0 1 7 -0 3 9 4
6 4  >5

1 i o i 7 - o ') 9 i ; o o i
1017 0 3 0 4 /0 0 2

1 0 1 7 -0 3 % 2 1 0 1 7 -0 3 9 5 /0 0 1

1 0 1 7 -0 3 %
6 8 , 5

1 1 0 1 7 -0 3 9 6 /0 0 1
1 0 1 7 -0 3 0 6 /0 0 2

1017 0 3 9 7 2 1 0 1 7 -0 3 9 7 /0 0 1

1017-01Й 8
6 9 /*

1 1 0 1 7 -()3 9 8 ;0 0 1
1 0 1 7 -0 3 9 8 /0 0 2

1 0 1 7 .0 3 % 2 1 0 1 7 -0 3 9 9 /СО 1

1 0 1 7 -0 4 0 1
7 3 , г»

1

1.3-1

1 0 1 /-0 4 0 1 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 0 1 /0 0 2

1017 0 4 0 2 2

124

1 0 1 7 -0 4 0 2 /0 0 1

1017-040:5
7 8 / .

1 1 0 1 7 -0 1 0 3 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 0 1 /0 0 2

1 0 1 7 -0 4 0 4 2 1 0 1 7 -0 4 0 4 /0 0 1

1 0 1 7 -0 4 0 ?
8 0 ,5

1 1 0 1 7 -0 4 0 5 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 0 5 ,’0 0 2

1017-0401'. 2 1 0 1 7 -0 4 0 6 /0 0 1

1 0 1 7 -0 4 0 7
8 3 , 5 .

1 1 0 1 7 -0 4 0 7 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 0 7 /0 0 2

1017 0 4 % 2 1 0 1 7 -0 4 0 8 /0 0 1

1 0 1 7 -0 4 0 9
8 5 , 5

1 1 0 1 7 -0 1 0 9 /0 0 1
1017 0 4 0 9  0 0 2

1 0 1 7 -0 4 1 1 2 1 0 1 7 -с и г  1 ,о о 1

1 0 1 7 -0 4 1 2
8 8 .  Г,

) 1 0 1 7 -0 4 1 2 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 1 2 /0 0 2

1 0 1 7 -0 4 1 3 2 1 0 1 7 -0 4 1 3 /0 0 1

1 0 1 7 -0 4 1 4
9 0 ,5

1 1 0 1 7 -0 1 1 4 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 1 4 /0 0 2

1 0 1 7 -0 4 1 5 2  _  

1

1 0 1 7 -0 1 1 5 /0 0 1

1 0 1 7 -0 4  U.
9 3 ,0

1 0 1 7 -0 4 1 6 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 1 6 /0 0 2

1 0 1 7 -0 4 1 7 2 1 0 1 7 -0 4 1 7 /0 0 1

1 0 1 7 -0 4 1 8
9 5 .0

1
134 1 .3 0

1 0 1 7 -0 4 1 8 /0 0 1
1 0 1 7 -0 4 1 8 /0 0 2

1 0 1 7 -0 4 1 9 2 1 0 1 7 -0 4 1 9 /0 0 1
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Продолжение гаЗи. /
•в■•
яг

3 *Я V
3 SО с

V

ч

Роиповы?
коли»

В
1<1В
н
1

Яа
Q

La* V . В
21
5 s

110Э. 1
Матрим 
Кол- 1

ПОЯ- 2 
Пу1 Н(1Ш 
KOI. 1

4 .  I rf,
ММ Обозначения

1017-0421 3.0 98.0 1 134 1,30 1017-0421/001 1017-0421/002
1017-0422 2 1017-0*22/001

1017-0423

3.6

13.6
1

41 0,15

1017-0423/001
1017-0423/002

1017-0424 2 1017-0124/001

1017-0425 14,6
__ 1

2

1017-0425/001
1017-0425/002

1017-0426 1017-0426/001

1017-0427
15.6 1 1017-0427/001

1017-0427/002
1017-0428 2 1017-0128/001

1017-0429

1017-0431
16.6 1

44 0,17

1017-0429/001
1017-0429/002

2 1017-0431/001

1017-0432
17,5

1 1017-0432/001
1017-0432/002

1017-0433 2 1017-0433/001

1017-0434

1017-0435
18.5

1 1017-0434/001 1017-0434/002
2 1017-0435/001

1017-04Э5
19,5

1

52 0,25

1017-0436/001
1017-0436/002

1017-0437 2 1017-0437/001

1017-0438
20,5 I 1017-0438/001

1017-0438/002
1017-0430

1017-0441

2 1017-0439/001

21,5
1 1017-0441/001

1017-0441/002
1017-0442

1017-0443

1017-0444

1017-0445

2 1017-0442/001

22.5
I 1017-0443/001

1017-0443/002
2 1017-0444/001

23,5
1 1017-0445/001 1017-0445/002

1017-0446 2 1017-0446/001

1017-0447

1017-0448
24.5

25.5

1 1017-0447/001 1017-0447/002
2 1017-0418/001

1017-0449
•

1 59 0,31 1017-0449/001 1017-0449/002

198
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Продолжение табл. I

!■
1 з

О•
•Я •*
I I

Резиновые
кольца 

•0 | <*.

0
1Ок•1
8VX

3я
Q

сГX V . V а ЧО Ф 
1 !

Пси. 1 Матраца Кол. 1
По». 2 Нуавсоо 
Кол. 1

ММ

1017-0451

3,0

25.5 2

59 0,31

1017-0151/001 1017-0419/002
1017-0452 20.5 1 1017-0452/001 1017-0452/002
1017-0453

—
2 1017-0153/001

1017-0454 27,5
1 1017-0454/001 1017-0454/002

1017-0455 2 1017-0455/001
1017-0456 28.5

1 1017-0456/001 1017-0156/002
1017-0457 2 1017-0-157/001
1017-0458 29.5 1 1017-0458/1)01 1017-0158/002
1017-0459 2 1017-0459/001
1017-0461 31,0

1 1017-0461/001 1017-0461/002
1017-0162 2 1017-0462/001
1017-0463 33,0

1

62 0,30

1017-0463/001 1017-0463/002
1017-0464 2 1017-0464/001
1017-0465 34,0

1 1017-0465/001 1017-0465/002
1017-04661 2 1017-0466/001
1017-0457 35,0

1
2

70 0,34

1017-0467/001 1017-0167/002
1017-0468 1017.0468/001
1017-0469 37; 0 1 1017-0169/001 1017-0469/002
1017-017! 2 1017-0471/001
1017-0472 38,0 1 1017-0472/001 1017-0472/002
1017-0473 2 1017-0173/001
1017-0474 39,0 1 1017-0474/001 1017-0474/002
1017-047.*, 2 1017-0475/001
1017-0476 41.0

43.0

1 1017-0476/001 10 U-0470/002
1017-0477 2 1017-0477/001
1017-0478 1 74 0,38 1017-0478/001 1017-0478/002
1017-0479 2 Т1017-0479/001

199
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Продолжение табл I
*

V 1
Z

Ре»М«иММ
Х0Д»Ь» ■41 Л V

Поя 1 Матриц» 11оз. 2 Пу аксон
КОД- 13 .

зЕ и <6 ОБ
яя

р
Ход. 1

З г ММ иг Q А К ОГшзи»ч(’1111я

1017-0481 44,0 1 1017-0181/001 1017-0481/002
1017-0482 2 74 0,38 1017-0482/001
1017-0481 -15.0 1 1017-0483/001 1017-0183/002
1017-0484 2 1017-0481/001
1017-018}

47.0 1 1017-0480/001 1017-0485/002
1017-0186 2 1017-0486/001
1017-0487 ЛЛ А 1 1017-0187/001

1017-0487/002
1017-0488

to  ,v»
2 84 0.55 1017-0488/001

1017-0480 49.0 1 1017-0489/001
1017-0489/002

1017-0491 2 1017-0191/001
1017-0492 51.0 1 1017-0492/002 1017-0192/002
1017-0493 2 1017-0493/001
1017-0494 53.0 1 1017-0494/001
I017-0498 3.6 2 1017-0495/001

10|7-0«У1зОи^

1017-0-1% 5*. .0 1 1017-04%, 001
1017-0196 002

1017-0497 2 11117-0497/001
1017-0438 55,0 1 1017-0498/001 1017-0498/002
1017-0499 2 1017-0499/001
1017-0501 50,0 1 1017-0501/001 1017-0501/002
1017-0502 2 94 .0.83 1017-0502/031
1017-0503 07.0 1 1017-0503/001 1017-0503/002
1017-0504 2 1017-0504/001
1017 0505 58.0 1 1017-0505/001 1017 0505/002
1017-0505 2 1017-0500/001
1017-0507

59.0 1 1017-0507/001 1017-0507/002
1017-0508 2 1017-0508/031
1017-0509 61,0 1 1017-0509/001 1017-0509/002

200
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9
X
Г.fг2 2

II
«-*w

и*  с

Ришюом«
К<|ДЫ)Я

i i  | 4.
MW

Кга- к ЯX
о

« V

и

s i

Не*. 1 Матрица 
Кем. I

ПО.. 3 Пу»игв1| КоЯ. I

Ойплтминко

1017-051 61.0 2 94 о.&з 1017-0511/001 1017-0509/002
1017-0515

62.0 1.

0,92

1017-0512/001
1017-0512/0021017-051; 2

104

1017-0513/001
1017-051

02.3
1 1017-0514/001

1017-0514/002 11017-051’ 2 1017-0515/001
1017-OSK

6.1,5 1 1017-0516/001
1017-0517/001 Ю17-ОЫ6/0021017-0517 2

1017-031?

3,6

61,5 1 1017-0518/001
1017-0510/00!

1017-0518/0021017-05|[ ■ __2
1017-0521

66.5 1 1017-0521/001 
1017-0522/001

1017-0521/0021017-0522 2
1017.032:1

67,5 1 1017-0523/001
1017-0521/001

1017-0623/0021017-052-1
—

2
1017-0525

68,5 I 1017-052.5/001
1017-0526/001

1017-052.5/0021017-0526 2
1017-0527

69,5 1 1017-0527/001
1017-0528/001

1017-0527/0021017-0528 2
1017-0529 70,5 1 1017-0529/001

1017-0531/001
1017-0529/0021017-0531 2

1017-0532
72.5 1

124 1,42

1017-0532/001
1017-0533/001

1017-0532/0021017-0533 2
1017-0534

73.5 1 1017-0534/001
1017-0535/001

1017-0534/0021017-0535 2
1017-0536

74,5 1 1017-0536/001
1017-0537/001

1017-0530/0021017-0537 2
1017.0533

76,5 1 1017-0538/001
1017-0539/001

1017-0538/0031017-0539 2
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Продолжение табл. I
•»s:
5Г Ша

Редоювь*кодл-г
и* С* о Пи». 1 Marpi-ua Пиз. 2 

П таком
я»
i s 5гI о *  1 Ч, i

а
*Л S3

Кол. 3 Кол. 3
о  _
О с С5 2 мм WS ООоэшчсипв

I0I7-0541 77.5 1 1017-0541/001 1017-0341/002
1017-0512 2 1017-0512/001
1017-0543 78,5

1 1017-0513/001 1017.0543/002
1017-0544 2 1017-0541/001
1017-0545 80,5

1 1017-0545/001 1017-0515/002
1017-0516 2 1017-0516/001
1017-0547 82.5

1 1017-0547/СО 1 I017-0547/002
1017-0548 2 1017-0548/001
1017-0549 83,5

1 1017-0549/001 I017-0519/002
1017-0551 2 1017-0551/001
1017-0552 81.5 1 124 1.42

1017-05.52/00) 1017-0552/002
1017-0555 2 1017-0553/001
1017-0554 85.5

1 1017-0551/001 1017-0551/002
1017-0555 3,0 2 1017-0555/001
1017-0550 87.5

I 1017.0538/001
11017-0557/001

1017-0.556/002
1017-0557 2

1017-0558 88.5 I 1017-0358/001 
1 1017-0339/001 

1017-0.361/00!

1017-06.8/002
1017-0550 2

1017-0561 90.5 1 1017-0.561/002
1017-05С2 2 1 Ю17-Ос/.2/0О1
1017-0565 52.0 1 10|7-05ЙЗ/С01_

ТО|7-0>Й/001
I0l7-0j6?/002

1017-0504 2

1017-0565
93.0

1 1017-0.6.5/001 1017-0565/002
1017-0-Лб 2 1017-0305/001
1017-0567

94,0 1 134 1,30 1017-0567/001 1017-0"67/002
1017-0568 2 1017-0308/001
1017 05G9 96.0 1 1017-0.569/001 1017-0509/002

202
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Продолжение табл. I

X
Z
т

О ?

1017-0571

| б0 .0
Е Я

Резина
xiun.au

| d,

tf*V
V  
X

3c
о
s

s
я

Q

u

3 5

Пот. 1 
МатрицаКол. 1

Пот. 2 
Пуансон 

Кол. 1

им Обоамакиия

3.6

96.0 2

131 1 .3 0

1017-0571/001 1017-0509/002
1017-0572

97.0 1 1017-0572/001 1017-0572/002
1017.057.3 2 1017-0573/001

1017-0574 98.0 1 1017-0574/001 1017-0574/002
1017-0575 2 1017-0575/001
1017-0570

4.G

27.5
1

62 0 ,3 6

1017-0.576/001 1017-0576/002
1017.0577 _2

1
1017-0577/001

1017-0578 29.5 1017-0578/001 1017-0578/002
1017-0579

—
2 1017-0579/001

1017-0581 31.0
1

70 0,45

1017-0581/001 1017-0581/002
1017-0332 2 1017-0582/001
1017-0383 33,0 1 1017-0583/001 1017-0581/002
1017-0584 2 1017-0584/001
1017-0585?

34.0
1 1017-0585/001 1017-0585/002

1017-0;.8б1 2 1017-0586/001
1017-0587* 35.0

1 1017-0587/001
1017-0588/001

1017-0387/002
1017-0588 2
1017-0589 36,0 1 1017-0583/001 I017-0589/002
10!/-0501 2 1017-0591/001
1017-0592 37,0 1

74 0,48

1017-0392/001
1017-0593/001

1017-0592/002
1017-0593 2
1017-0594

30.0
1 1017-0594/001 1017-0584/002

1017-0505 2 1017-0595/001
1017-05% 41.0

1
2

84 0.64

1017-0596/001 1017-0596/002
1017-0597 1017-0597/001
1017-0548

43,0
1 1017-0508/001 1017-0598/С02

1017-0509 2 1017-0599/001
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Продолжение табл. I
•ж
2
▼2 * 

11

tr
У

1£
i xЕ X

5>.зинувн*

£» | <h

Ц

О
В<1

2
а

Q

Ж 4» 
.  V

51
Ппз. 1
Матрица
К о л . 1

ПО» 2 Птаисо** 
Ко*. 1

УМ О б еэяачгм м

1017.0601

4,6

44.0 1

84 0.64
1017-0601/001 1017-0601/002

1017-0602, 2 1017-0602/001
1017-0603.* 46,0 1 1017-0003/001

1017-0004/001
1017-0603/002

1017-01304 2
1017-0603 47.0 1

94 0.81

1017-0605/001 1017-0005/002
1017-0606 2 1017-0606/001
1017-0607

■49,0 1 1017-0607/001 1017-0607/002
1017-0608 2 1017-0008/001
1017-0609 51 ,П 1 1017-0609/001 1017-0609/002
1017-0611 2 1017-0611/001
1017-0612

53.0 1 1017-0612/001 1017-0612/002
1017-0611 2 1017-0613/001
1017-0614 — - .34.0

50.0

1 1017-0614/001 1017-0614/002
1017-0615 2

1
1017-0615/001

1017-0016. 1017-0616/001 1017-0616/002
10.7-0617 2 I017-0617/031
1017-0618

57,0
1 I017-06I8/03I 1017-0618/002

1017-0619 2 1017-0619/001
1017-0621/001
1017.0622/001

1017-»",21 
1017-0622

59.0 1
2

1017-0621/002

1017-0621
61.0 I

104 0,96

1017-0623/001 1017-0623/002
1017-0621 2 1017-0624/001
1017-062',

62.0 1 1017-0625/001 1017-0625/002
1017-0626 2 10)7-0026/001
1017-0627

62,5 1 1017-0627/001 1017-0627/032
1017-0528 2 1017-0628/001
1017-062? 63.5 1 1017-0629/001 Ю17-062Э/ООЙ
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ГОСТ 24514—М Стр. 25

Продолжение табл. 1
VX
1
1с
•SgОс

1

Ц

Геэнлоаискольца %XиX
О яя

Q

« а . <* 
3S 
** :• л

ПЛ1 1 
Матриц* Кол. 1

n«w- sПуансон Код. 1
4. | J,

ни О йота ил. .и

1017-0631 63,5 2
1

104 0,96

1017-0511 .'001 1017-0629/002
1017-0632

65.5

03.5

1017-0612/001 1017-0632/002
1017-063.3 2 1017-0013/001
1017-0634 1 1017-0634/001 1017-0634/002
1017-0635 2 1017-0535/001
Ю17-06Л6

68.5 1

124 1,46

1017-0636/001 1017-0536/002
1017-0637 2 1017-0*337/001
1017-0636

70.5 1 1017-0638/001 1017-0538/002
1017-06.39 2 1017-0639/001
1017-0G41

72.5 !
2

1017-0641/001 1017-0641/002
1017-0642 1017-0642/001
1017-0643

73,5 1 1017-0641/001 1017-0043/002
1017-0644 2 1017-0641/001
1017-0648 4,6 78,5 1 1017-0*345/001 1017-0645/002
1017-0616
1017-0647

_ 2_ 
1

1017-0645/001

76.5 1017-0617/001 1017-0047/002
1017-0648 2 1017-0348/001
1017-0019

78.5 1 1017-0649/001 1017-0*519/002
1017-0651 2 1017-0651/001
1017-06.52

80.5 1 1017-0652/001 1017-0352/002
1017-0653 2 1017-0653/001
1017-0604

82.5 1 1017-0651/001 1017-0654/002
1017-0668 2 1017-0655/001
1017-0056

85.5 1 1017-0656/001 10I7-06.V3/002
1017-0657 2 Ю17-0657/001
IO17-0G58

88.5 1 1017-0658/001 1017-0658/002
1017-0559 2 1017-0559/001



Стр. 26 ГОСТ 24514—М

Продолжение табл. 1

ьо "

V

и

Рсшмюгыс
кольца Is XX

Q

* и. о
S3
х°
=:£

По». • 
Матрица Ко.». I

Поэ. 2 Пу лысой 
Кол. 1

А | е, SсуИМ ОбоаюФНин

1017-0661

4,0
90,5 1

134 1.33

1017-0661/001 1017-0661/00$
1017-0662 2 1017-0662/001
1017-0033 92,0 1 1017-0663/001 1017-0663/002
1017-0664 2 1017-0661/001
1017-066.',

5*8

49.0 1

9» 0,81

1017-0665/001 1017-0665/002
1017-0G66 
1017-0;',67

2 1017-0666/001

52,0 1 1017-0667/001 1017-0667/092
1017-1X168 2 1017-0G68/001
1017-0669 54,0 1 1017-0669/001 1017-C669/i>92
1017-0671 2 1017-0571/001
1017-0672
1017-0673

55.0 1

101 0.98

1017-0572/001 1017-0672/002
2 1017-0673/001

1017-0674
.60.0 1 1017-0674/001 1017-0674/002

1017-067.6 2 1017-0075/001
1017-0676 60,0 1 1017-0676/001 1017-0676/002
1017-0177 2 1017-0677/001
1017-0678

61,0 1 1017-0678/001 1017-0678/002
1017-0679 2 1017-0679/001
1017-0681 63.5 1 1017-0681/001 1017-06S1/002
1017-0682 2 1017-0582/001
1017-0683

68,5 1

124 1.37

1017-0683/001 Ю17-0683/С02
1017-0681 2 _

1
1017-0684/001

1017-0685 70.0
1017-01:85/001 1017-0685/002

1017-0686 2 1017-0566/001
1017-0687

73,5 1 1017-0687/001 Ю17-1Х,87/002
1017-0388 2 1 0 1 Об88/001
1017-0689 78.5 1 1017-СШи*)1 1017-№589/002
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ГОСТ 24514—SO Стр. 27

Продо.икение табл. I

к=
*
5 2
й  °
О  М

*•

Е §

и о д т а
44
ЯS44ш
1

3
X

Q

а  -9

§ 1
Х и

Поэ. 1 
М атрица 
Коя. 1

I t o .  2 
Пуансон 

Коя. 1
<1, |  а ,

ИМ О беспеченна

1017-0691

5.8

78.5 2

124 1 .3 7

1017-0091/001 1017-0689/002
1017-0692

80,5
1 1017-0632/001 1017-0592/002

1017-0693 2 1017-0093/001
1017-0694 83.5

1 1017-0694/001 1017-0694/002
1017-069 j’ 2 1017-0695/001
1017-06913

85.5 1

134 1,42

1017-0696/001 1017.06УС/002
1017-0697 2 1017-0697/001
1017.0698

88,5 1 1017-03'8/001 IQ17-OVU8/002
1017-069^ 2 1017-0693/001
1017.0701

90.5 • 1017-0701/001 1017-0701/002
1017-0/02

2
10I7-0/U2/001

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пакета для рези
нового кольца t-js группы точности размерами 1/2 = 1,9 мм, 
di=10,0 мм исполнения I, средняя усадка резиновой смеси 1,8% 
(интервал усадок 1,5 ■* 2,1%) по ГОСТ 24513—80:

Пакет 1017-0038 1,8 ГОСТ 2151-1— 80

То же, для резиновою кольца 2-й группы точности:
Пакет 1017 0038 1.8 2 ГОСТ 2-1511 SO

3. Компоноика пакетов в блоках универсальных пресс-форм 
но рекомендуемому приложению.

4. Маркировать шрифтом 2.5 по ГОСТ 2.304—81 или 2,5-ПрЗ по
ГОСТ 26.020- 80: •

на пуансоне (поз. 2) — обозначение пакета, процент средней 
усадки резиновой смеси, код материала пуансона и матрицы — 
по ГОСТ 14901—79, порядковый номер пакета (при индивидуаль
ной сборке), номер настоящего стандарта, товарный знак пред
приятия-изготовителя и обозначение изобретения — авт. св. 
Ni■ 546480 и № 562436;

207



Стр. 28 ГОСТ I4J14—80

на матрице (поз. I) — обозначение пакета, процент средней 
усадки резиновой смеси, порядковый номер пакета (при индиви
дуальной сборке).

5. Технические требования — по ГОСТ 14901—79.
6. Конструкция и размеры матриц должны соответствовать 

указанным на черт. 2 и в табл. 2.

* 7 М

Черт. 2

2Э8
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ГОСТ 24514—80 Стр 29

I

Для матриц с диаметром О, <33 мм

Исполнение I Исполнение 2

Для матриц с диаметром £>;>33 мм

Исполнение I Исполнение 2

Черт. 2 (продолжение)

♦ Размеры О, /, /, d по ГОСТ 24513—60.
Пр и м е ч а н и е .  Параметры шероховатости поверхностей разъема, фор

мообразующих полостей и облойных канавок — по ГОСТ 14901—79.



Стр. 30 ГОСТ 24514—80

Р а з м е р ы  в мм
Т а б л и ц а  2

06oSB3if иче
РОЭИНООЫй

полька *
1 Р.

о,(прел. о, О. Н ц
§1матрицы *аV

UTKJ.по b»i)
О. С

1017-0001/001 2,8 i
1017-0002/001 м 2 0,023
1017-0003/001 3.8 I
1017-0001/001 2 16,0

Ю17-О0ОГ./0О1 2.8 I
1017-0006/001 2
1017-0007/001 9 О I
1017-0008/001

О, L
2

1017-0009/001 'К ft I 23 15 17,0
1017-0011/001

0*0
2

1017-0012/001 Л 0 I 0.021
1017-0013/001 2 8 15.0
1017-0011/001 Л 7 I 1

1017-0011/00 S
1,1

2 тт 1.'

1017-0010/001 1.9 г 0 1
1017-0017/001 2
1017-0018/001 5,7 1

т

1017-0019/001 2
I ■» ,vl

1017-0021/001 6,2 1
1017-0022/001 2
1017-0023/001 0.7 1
1017-0021/001 2 25 17 19,0 15.0 0,027
1017-0025/001 7 0 1
1017-0026/001

9 , ь
2

1017-0027/001 7 7 1
1017-0028/001 2

1017-0029/001 8.2 1 29 21 23,0 12 16,0 0,036
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ГОСТ 24514—вО Стр. 31

Продо.гжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

О&оаиачснмс
Роиковмт
копии

41=ВО
Р\

D,(ПрПЯ.
матрицы

«г. А
П0
1

<1ТКД.
по Ы»)

1017-0031/001 8.2 2

1017-0032/001
8,7

1

1017-0033/001 2

1017-0031/001
0.2

1

1017-0036/001 2

1017-0036/001
9.7

I
1017-0037/001 2

211GI7-0038/001
10,0

1
29

Ю17-ОГКЗЭ/001 2
1017-0041/001

10.6
1

1017-0042/001 2

1017-0043/001
п.о

1
1017-0044/001

1.9
2

1017-0045/001
11.6

1
1017-0046/001 2
1017-0047/001

12.0
1

1017-0048/001 2
1017-0043/001

12,6
1

1017-0051/001 2

1017-0052/001
13.0

1

1017-0053/001 2

1017-00-54/001
13,6

1 33 25

1017-0055/001 2

1017-0056/001
14.0

1

1017-0057/001 2

1017-0058/001
14,G

1

1017-0009/001 2

D, о. О,

23.0

27.0

12

16

16,0

18.0

1,7

0.036

0,016
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Стр. 32 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  а ми

OrtojK»4fni-<
Рсланони»

К0.1Ы11 * , о.(прел.
074.1.
во 1.6)

м« 1|1м*:»4
А 4,

ВО
X

о , О, О. о н С

1017-0061/001 15.0 I
1017-0052/001 2 33 25 27.0 0.046
I017-C063/001 jg  g 1
1017-0061/001

(Э'О
2

1017>0060/001
16,0 1 18,0

1017-0066/001 2
1.7

1017-0067/001
16,6 1 37 27 29.0 0.0541017-0068/001 2 16

1017-0069/001 1
1017-0071/001

17.5
2

1017-0072/001 1 '

1017-0073/001
18.5

2
1017-0074/OOI

1.9 • Л Г 1 *11 30 32,0 х m  Г 0.0601017-0075/001
19,3

2
*1 19,5

1017-0076/001
20,5 1

1017-0077/001 2
1017-0078/001

21,5 1
1017-0079/001 2
1017-0081/001 1 44 33 35.0 6 •114 А 2.5
1017-0082/001

22 . j
2

aU.U 0,069

1017-0084/001 1
1017-0OR4/00I

23.5
2 20

1017-0085/001 1
1017-0083/001

24,5
2

1017-0087/001 1 52 39 41,0 8 21.5 0.093
1017-0088/001 2

1017-0089/001 26.5 1
2I2



ГОСТ 14514 — 8* Стр 33

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Gju3n»4eii*r
Pc-ihiiooi. - 

«ci-ii.ua
0nr1

1
г».

('■Й'Д o. Я. It 8*
Miipvuu

4. a,
•t
о
в

О,
no !(•> sS

1017-0091/001 23.5 2

1017-0092/001 1 1
1017-0091,'001 2 52 39 41.0 20 8 21.5 0.095

1017-0091 /001 OB " 1

1017-0090/001
«60 ,0

2

1017-0090/001
29,5

l *

1017.0097/001 2

1017-0098/001
31,0

1

101?.«199/001 2

1017-0101/001
52.0

1

1017 0102/001 2 !

1017-0103/001
33.0

1 rrn 18.0 2» 10 21.0 0.120
1017.0104/001

1.9
2

»yj <lb

2 ,51017-0105/001
31.0

I

1017*0106/001 2

1017-0107/001
35,0

1

1017-0108/001 2

1017-0109/001
36.0

1

1017-01I I /001 2

1017-0112/001
37,0

l

1017-0113/С01 2

1017-0114/001 >0 Л 1 02 •i9 51.0 30 22.0 0.141
1017-0115/001

•JO, V
2

1017-011G/C0I ОЛ Л 1
12

1017-01I7/C01
• 5 J ,U

2

1017-0118/001
41.0

1
?A Г/* 59.0 o r. 25.0 0.156/V Ob

1017-0119/001 2



Стр. 34 ГОСТ 24514-80

Продолжение табл. 2
Раз меры в мм

Обозначение
Рсзииеаис

кольва
ОКИ«4с о.

Л
<пр*1. />. н 1

матрицы
rf» rf,

по
8X

ОШ. 
по 1£)

о % 4>. с о ^

ЙIS

1017-0121/001 41.0 1

1017-0122/001 2 70 56 59.0 12 25,0 0.1 Го
1017-0123/001 А/* А 1

1017-0121/001 1 0
1(»,0

2 36 2,.г>

1017-0125/001
47 .0

1

1017.0126/001 2 74 СО 63.0 1S 21,0 0.200
1017-0127/001

49.0
1

1017-0128/001 2

1017-0129/001
3 .8

1

1017-0131/001 2 15 о
1017-0132/001

4 .2
1

1017-0113/001 2 23 15 17.0 0.024
1017-0131/001

4.7
1

1017-0135/001 2 14,5
1017-0136/001

5 .2
1

1017-0117/001 2 8
1017-0139/001

5.7
1

1017-0139/001 2.5 2 — >.7

1017-0141/001
6.2

1

1017-0112/001 О 25 17 19.0 15.0 0.027

1017-0143/001
6.7

1

1017-0144/001 2

1017-0145/001
7.2

1

1017-014G/C01 2

1017-0147/001
7.7

1

1017-0148/001 2 29 21 23 ,0 12 16,0 0.036

1017-0149/001 8,2 1

214



ГОСТ 24114—80 Стр. 35

Продолжение табл. 2
Р а зм ер ы  в мм

ОГхчиачеии*
матрацы

Реэаирамо
кольца

A  if.

ft(пред
0 7 X J .
по hfi)

8 . 2 2

о •?
1

а ,  1
2

9 , 2
1

2

9 . 7
1

2

1 0 .0
l

2

1 0 .6
1

2

1 1 .0
1

2

1 1 .6
1

2

1 2 .0

1 2 .0

1

2 _

1

2  1

1 3 .0
1

2

1 3 .6
1

2

1 1 г\ 1
1 i  ,V

2

1 4 .6
1

2

Di ft ft
и 0

s i
К

1 0 1 7 -0 1 5 1 /0 0 1

1 0 1 7 -0 1 5 2 /0 0 1

1 0 1 7 -0 1 5 3 /0 0 1

1 0 1 7 -0 1 5 4 /0 0 1

1017-0155/001 
1 0 1 7 -0 1 5 6 /0 0 1

1 0 1 7 -0 1 5 7 /0 0 1

1 0 1 7 -0 1 5 8 /0 0 1

1017- 0159/001
1 0 1 7 -0 1 С 1 /0 0 1

1017-016*2/001

1 0 1 7 - 0 1 6 4 /0 0 1

ш; 7-0к> i/ooi
Ю 1 7 -0 1 С 5 /0 01 

1017-01  r v ;/ o o i 

1 0 1 7 - 0 1 6 7 /001  

Ю Г / - 0 1 6 8 / 0 01 

1 0 1 7 - 0 )6 0 /0 0 1  

1 0 1 7 -0 1 7 1 /0 0 1  

1017-0 17 2 /0 1 )1  

1 0 1 7 -0 1 7 3 /0 0 1  

1017-0 17 1 /0 1 )1  

1 0 1 7 - 0 1 7 3 ,1001 

1 0 1 7 -0 1 7б/<К)1 

1 0 1 7 - 0 1 7 7 /0 01  

1 0 1 7 -0 1 7 8 /0 0 1

1 0 1 7 -0 1 7 9 /0 0 1

2 9 21 2 3 .0 12

3 3 25

10.0 0 .0 3 6

1 .7

2 7 .0  i  10 16.0 0.0К>

2 1 5



Стр. 36 ГОСТ 24514—80

f lp c d o .v K tH u e  т абл. 2
Р а з м е р ы  в ым

Об-ммлчемкг

Рсэииоот
UO.UlM

«1

S D:
(пред.
<ПИ.!.
ПО (.6)

ь*  С*
матрицы

d .
1
1 d ,

**ОО
S

D, А D , о . Н с . V
Г о

1 0 1 7 .0 1 8 1 /0 0 1
1 5 ,0 1

1 0 1 7 -0 1 8 2 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 1 8 .3 /0 0 1 1 С Г. 1 3 7 2 7 2 9 ,6 1 8 ,0 1 .7 0 .0 5 7

1 0 1 7 -0 1 8 1 /0 0 1
10,И

2

1 0 1 7 -0 1 8 0 /0 0 1 1
1(1 А 1

1 0 1 7 -0 1 8 6 /0 0 1
1 0 ,0

2 16

1 0 1 7 -0 1 8 7 /0 0 1
1 7 .5

1

1 0 1 7 -0 1 8 8 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 1 8 9 /0 0 1
1 8 ,5

1
I I 3 0 3 2 . 0 4 1 9 .5 0 .0 7 1

1 0 1 7 -0 1 9 1 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 1 9 2 /0 0 1
1 9 ,5

1

1 0 1 7 -0 1 9 3 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 1 9 1 /0 0 1
2 .5 2 0 .5

1

1 0 1 7 -O IS 5 /0 O I 2

1 0 1 7 -0 1 9 6 /0 0 1
2 1 . 5

1
•14 3-1 3 5 , 0 2 0 ,0 0 ,0 8 4

1 0 1 7 -0 1 9 7 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 1 9 8 /0 0 1
2 2 . 5

1 2 . 5

1 0 1 7 -0 1 9 9 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 2 0 1 /0 0 1 еу\ Л 1

1 0 1 7 -0 2 0 2 /0 0 1 2 2 0

1 0 1 7 -0 2 0 3 /0 0 1
2 4 ,5

1

1 0 1 7 -0 2 0 4 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 2 0 .9 /0 0 1
2 5 ,5

1 5 2 3 9 4 1 .0 8 2 1 , 5 0 . 0 9 5

1 0 1 7 -0 2 0 6 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 2 0 7 /0 0 1
2 6 , 5

1

1 0 1 7 -0 2 0 4 /0 0 1 2

1 0 1 7 -0 2 0 9 /0 0 1 2 7 ,5 1



ГОСТ 24514—80 Стр. 37

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
1'«шовм>

колыи К
3 О-.(прел. 

OHCJ. 
qo 1А|

D. о . £>• Н
* *V

матрицы
л. 4. iо

О, С
и
£2

1017-0211/001 27.5 2
52 39 ■11.0 20 8 21.5 0.0951017-0212/001 oft i; 1

1017-0213/001 2
1017-0214/001

29.5 1
1017-0215/001 2
1017-0216/001 31.0 1
1017-0217/001 2 59 40 48,0 2.1 10 23,0 0.120
1017-0218/001 33.0 1
1017-0219/001 2
1017-0221/001

35.0 1
1017-0222.001 2
1017-0223/001 ОА Л 1 1

1017-0224/001
2.5

oO.U
2 ЛЛ А 2.5 А 1 70

1017-0225/001 37.0 1
62 49 51,0 30 22,\з V). 1 VJ

1017-0225/001 2
1017-0227/001 ол л 1
1017-0228/001

оУ,и
2

1017-0220/001 40.0 1
lC17-O2.il/0Ol 2
1017-0232/001 41.0 1

>2

1017-0233/001 2
70 56 59.0 36 2.3.0 0.223

1017-0234/001 42.0 1
1017-0235/001 2
10.7-0216/001 43.0 1
1017-0237/001 2
1017-0238/001 41,0 1

1017-0239/00! 2

217



Стр. 38 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
Рмямомм

«одни
«1Я
ЯS

О.(Прел.
D, н

и* «Л
матрицы

а, л.
6ста

о, огхл- по Г.6» 4>. С
51

1017-0241/001 45,0 1 70 56 59.0 12 25,0 0.226
1017.0212/001 2
1017-0213/001 17.0 1 36
1017-0244/001 2

74 АЛ АЧ Л 1 и 24,0
1017-0245/001 ло л 1

ои и,*»*

1017.0246/001
•1У ,v

2
1017-G247/001

50,0
1

1017-0248/001 2

1017-0249/001
51.0

1
1017-0251/001 2
1017.0252/001

53.0
1 84 67 71.0 22 25,0 0,261

1017-0253/001 2 1
1017-0234/001

2,5 54,0 1
1
1

2.51017-0255/001 2 1
1017-0256/001

55.0
1

1017-0257/001 2 1

1017-0258/001
57,0

1 45

1017-0259/001 2

1017-0261/001
59.0

1

1017.0262/001 2
1017-0263/001 1

1017-0264/001
60,0

2 91 75 81.0 Г, 2 6 ,0 0.304

1O17-O2S5/0OI с« л 1
1017-0266/001

Ы ,0
2

1017-0267/001 АО А 1
1017-0268/001

02,0
2

10! 7-0259,'001 63.5 1

218



ГОСТ 24514—SO С»р. 39

Продолжение табл. 2 
Р а з м е р ы  в мм ________________

О * » и 1чоаис

Ретмкоаые
кольца

*я
щ*■

о .
(орег. n u С

«Г

! - *

s i

матрицы

4 . rf.
6
5

01КЛ.
ш> Ь0)

О, D* V» 1»

1017 .0271/001 6 3 .5 2 94 73 8 1 ,0 45 25 2 6 .0 2 .5 0 .3 0 4

1017-0272/001 ЛА К 1

1017.027:1/001
W) ,%>

2

1017-0274/001
6 8 .5

1

1017-0275/001 2 104 85 8 9 .0 56 .32 2 7 .0 0 .2 8 1

1 0 17-02 70/0 0 !
7 0 .5

1

1017-0277/001 2

1017-0278/С01
7 3 ,5

1

1017-0279/001 2

1017-0201/001
7 6 ,5

1

1017-0282/001 2

1017-0283/001
7 8 ,5

1

1017-0284/001
2 .5

2

1017-0285/001
8 0 ,5

1
3 ,0

1017-0285/001 2

1017-0287/001
8 3 .5

1

1017-0258/001 2
124 107 1 0 9 .0 71 38 2 8 ,0 0 .6 1 1

1017-U289/001
8 5 . Г»

1

1017-0291/001 2

1017-0292/001
8 3 .5

1

1017-0293/001 2

1017-0201/031 оп А 1

1017-0295/031
J U , о

2

1017-0296/031 ло п 1

1017-0297/001
» } . v

2

1017-0298/001 о л  Л 1 i q i I |Ц 117 Г) 85 j 2 6 .0 0 .5 »

1017-0299/001 2

io*t 1 lO 1 ■ • • V

219



Стр. 40 ГОСТ 24514—80

Прод».*жение гвбл 2
Р а з м е р ы  ■ мм

Яеэишжыг у
О:

(п ЯЧ.оа
7>, 0, D И

■* в _ *
И* Гр'ПИ

А
вгС
S

Olk.1.
IV. »£>

о . С
И

1017 .0301/001
9 8 .0 1

1017-0302/001 2 ,5 2 1.14 115 1 1 7 .0 8 5 GO 2 6 .0 з .о 0 .5 3 0

1017-0303/001 1 <\Л Л 1

1017-0304/001
100,11

2

1017-0 3 0 г /001
9 .7

1

1017-0306/001 2

1017-0307/001
ю .о

1

1017 030R/001 2 2 9  0

1017-0309/001
1 1 .6

1 .37 27 2 3 .П - 1 .7 0 ,0 6 5

10 17 .03 11/00 1 2

1 0 1 7 .0 3 1 2 /0 0 !
1 2 .6

1

- 1017-ОЭ13/<ХП 2
10

1017-0314/001
1 3 .6

1 1 8 .0

1017-0315/001 2

1017-0316/001 з .о
1 4 .6

1

1 0 1 7 0 3 1 7 /0 0 1 2

1017-0318/001
1 5 .6

1 4 I 30 3 2 .0 •1 19 . Г. 0 .0 7 1

1017-0319/001 2

1017-0321/001
1 6 .6

1

1017-0322/001 2
2 .5

1017-0323/001
1 7 ,3

1

1017-0324/001 2

1017-0025/001

1017-032о/001
1 5 .5

_
2

41 33 3 5 .0
2 0

6 2 0 .0 0 .0 8 3

1017-0327/001
1 9 .5

1

1017-0323/001 2

1017-0329/001 2 0 ,5 1 52 39 4 1 ,0 8 2 1 .5 0 .1 1 7

220



ГОСТ 24S14—M Crp. 41

Р а з и с р и  в им
Продолжение табл. 2

ОЛовнвчепие

К чилоаи .
•.««ми

Vяи+
D;

0-
(прея.
0-/1Д 
Bl> tfi i

IIчатрицк

Л
о
a

D, D. o.

1017-0331/001
1

2 0 .5 2

1017-03.12/001
2 1 ,5 l

1017-0333/001 2

1017-0334,’ 001 оо Г, 1

1017-0335/001 2
5 2 39 •11,0 20 2 1 .5

1017-0336/001
2 3 .5

l
8

1017-0337/001 2

Ю 17-оп.за/оо1
2 4 ,5

l

1017-01.39/001 2

1017-0341/001
2 5 .1

1

1017-0342/001 2

1017-0343/001
2 6 .5

1

1017-0344/001 2

1017-0343/001
з .о

2 7 .5
1

1017-0346/001 2
1

1017-0347/001
2 8 .5

1

1017-0348/001 2
5 9 •46 4 8 .0 2.7 10 2 3 ,0

1017-0349/001
ОП 1

1017-0351/001 2

1017-0352/001
3 1 ,0

1 1
1017-0.353/001 2 1

10! 7-0 .354/СО! 1 1

1017-0355/001 2

I017-0356/C01
3 3 .0

1

1017-0357/001 2
62 49 5 1 .0 30 12 2 2 .0

1017-0358/001 XL C\ 1

I017-0i359/001

*7T ,U

2

в. II/

2,>

О. Ш

0 .1 5 0

221

W
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Стр. 42 ГОСТ 24S14—80

Продолжение табл. 2
Р а зм ер ы  в мы

OdoaaMeime
Реаивмые

КОЛЬЯ*
#ж
i D.(прел.

07КЛ.
по Ы!)

D,
И «4

матрицы
* .

■е
§
X

/>• О. о. И С n gW'O

1017-0Э61,ЧЮ1 35.0 1 62 49 51.0 30 22.0 0.150
1017-0362/001 2
1017-0363/001

36.0 1
1017-0361/001 2 12
1017-0365/001

39,0 1 70 56 59.0 36 0,194
1017-0366/001 2
1017-0367/001

41.0 1
1017-0358/001 2
1017-0369/001

44,0 1
1017-0371/001 2

25.0
1017-0.372/001

46.0 1
1017-0373/001 2
1017-0374/001

3.0 4Л Л 1 84 67 71.0 22 0.260
1017-0375/001

•19.0
2 2.5

1017-0376/001
50.0 1

1017-0377/001 2
1017-0378/001 51.0 1
1017-0379/001 2 45
1017-0381/001 54.0 1
1017-0382/001 2
1017-0383/001 се п 1
1017-0381/001

оэ.о
2

1017-0385/001 so л 1 91 75 81,0 25 26.0 0.436
1017-0386/001

Оо,0
2

1017-0387/001
59.0 1

1017-0388/001 2

1017-0389/001 62,0 1

222



ГОСТ 24514—80 Стр. 43

Р а з м е р ы  и мм
Продолжение табл. 2

Обозначая*матрицы

I'ca / .n n su c
колье*

D ,

D,
(ор«д. 
от*л. 
no й$1

D, О. О.

*л

1017-0391/001

1017-0392/001

1017-0393/001

1017-0391/001

I017-03&.3/001

1017-0390/001

Ю 17-0397/С01

1017-0398/001

1017*0399/001

1017-0101/001

1017-0102/001

1017-0103/001

1017-0401/001

1017-0403/001

1017-0103/001

1017-0-107/001

101Г-0-108/001

1017-0-109/001

1017-0111/001

1017-0112/001
1017-0113/001

10 17 .01 14/00 1

1017-0415/001

1017-0110/001

1017-0417/001

1017-0418/001

10 17 .01 19/00 1

G 2 .0

6 3 .5

6 4 .5

6 8 ,5

6 9 .5

7 3 ,5

78.5

5.0 /
8 0 .5

8 .3 .5

8 5 .5

89.5

9 0 .5

9 3 .0

9 5 ,0

94

104

121

134

7 5

85

102

107

115

8 1 .0

1 0 9 .0

1 1 7 ,0

45 2В

8 9 ,0  3 6 32

66

138

85

2 6 .0 2 .5

2 7 .0

2 8 ,0

60 2 6 .0

0 .4 3 6

3.0

0 .4 5 1

0..321

0 .5 7 3

22 3



Стр 44 ГОСТ 24514—Ю

Продолжении табл. 2
Р а з м е р ы  о мм

Otmi'lC'iit
Ргэнноэис

ье.чц»
Ci■rо D,(пр*д. ft H

* *
матрицы

d, rf.
n
I

ft of»*, no hS)
ft ft c 33

s s

1017-0*21/001 3,0 98.0 l 134 115 117.0 85 60 26.0 3.0 0.573
*017-0*22/001 2
1017-0*23/001 13,6 1

1017-0*24/001 2
1017-0*25/001 И. 6 1 •It 30 32.0 16 4 19.5 0.073
*017-0426/001 2
1017-0*27/001 13.6 

_____

l
1017-0*28/001 2

1017-0129/001
1
1 А 1

1017-0*31/001 ' 2

1017-0*32/001 17 R 1 .14 33
f

V. ft 1 6 20,0 0 082
1017-0*33/001

1 4 ■ U
2

1017-0*31/001 1ft R >
1017-04Э5/001

lv,^
2

ю>;-(м.»/оо1 З.С
19,5 1 2.5

1017-0*37/001 2
101/.0438/001 on я 1 20
1017-0130/001

-V|U
2

1017-0141/001 01 Я 1
1017-01*2/001 2

32 39 41*0 8 21,5 0.130
1017-0413/001 •)‘> *4 1
1017-0114/001 2 !

1017-0*4 /̂001 23.5
1

1017-0*46/001 2
1017-0*47/001

24.5
1

1017-0448/001 2

1017-0149/001 25.5 1 59 46 48,0 25 10 23.0 0.158



ГОСТ 24514—80 Стр. 45

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение табл. 2

Обеэк*чии*«
1 > С Э ; Ш 0 п и с

К0.1М1Л za:<4
Я 0.

/>.(llptA. л о. о . Hнатри и * r,о ОТКЯ. 
П О  lift)

С
d, V

1017.0151/001 25.5 2
1017-0152/001 26,5 1
1017-0453/001 2
1017-0451/001 27.5 1
1017-0455/001 2

59 46 18.0 25 10 23.01017.0141/001 28.5 1
1017-0157/001 2
1017-0158/001 29.5 1
1017-0459/001 2
1017-0461/001 31.0 1
1017-0162/001 2
1017-0463/001 n 1
1017-0161/001

3.6

WiV
2

62 1(1 51.0 30 22.0 2,01017-0165/001 31,0 I
1017-0166/001 2
1017-0167/001 -jr, n 1
1017-0164/001 2
1017-0469/001 •>7 A 1 12
1017-0171/0(11

Ol |V
2

1017-0172/001 38.0 1 70 56 39.0 25,0
1017-047Л/001 2

36
1017-0171/001 39.0 1
1017-0175/001 2
1017-0176/001 4I.0 1
1017-0177/001 2
1017-0478/001 At П 1

71 03 () 18 О-» 0
1017-0-179/001 2

(1 w

Ц
VO

5л

0.158

0.11»

0.221

8  Зл^. 271

0.185

225



Стр. 46 ГОСТ 74И4-80

Продолжение табл 2
Р а з м е р ы  в мм

0вО)иач«ик*
ыатрини

PpSI!HO»Mt
кОЛ1-и>

D,
О»(прел

откл.
во ы>:

Dj О.

1017-0181/001

1017-0482/001

1017-0483/001

1017-0484/001

1017-0485/001

1017-0485/001

1017-0487/001

1017-0488/001

1017-0189/001

1017-0491/001

1017-0492/001

1017-0493/001

1017-0494/001

1017-0495/001

1017-019G/001

1017-0497/001

1017-0498/001

1017-0499/001

1017-0501/001

1017-0502/001 

1017-0503/001

1017-0504/001

1017-0505/001

1017-0506/001

1017-0507/001

1017-0508/001

1017-0509/001

44,0 _ 1
2

3d Л _ 1
4о,0

2

47,0 1
2

48.0 1
2

49.0 1
2

51,0 1
2

6
1
2

54,0 1
2

55,0
1
2

56.0 1
2

57,0 1
2

58.0 1
2
1

59.0
2

61.0 1 1

GO

94

63.0

67 71.0

75

36

81.0

D,

18

22

45

24,0

8*

25

25.0

0.185

2.5

0.26*1

26.0 0,347

226



ГОСТ 24514—И  Стр. 47

Р а зм ер ы  в мы

Продолжение таб.1. 2

Обозначение
матрицы

Резиновыепольза О.(llpcj 
Ot«* 
по W )

о, Dt
* I._ V
53

1017-0511/001
1017-0512/001
1017-0613/001
1017-0514/001
1017-0515/001
1017-0510/001
1017-0517/001
1017-0518/001
1017-0519/001
10)7-0521/001
1017-0522/001
1017-0523/001
1017-0524/001

1017-0525/001
1017-0526/001
10)7-0627/001
1017-0528/001
1017-0529/001
1017-0531/001
1017-05:12/001
1017-0533/001
1017-0534/001
1017-0535/001
1017-0636/001
1017-0537/001
1017-0538/001

1017-0539/001

3.6

61.0

62.0

62.5

63.5

64,5

66.5

67.5

68.5

60.5

70.5

72,5

73,5;

74,5

76,5

94

104

124

75

85

81.0 45 25

83,0

107 109.0

26.0 2.5

66

71

32

38

27,0

3,0

28,0

0.3*7

0,372

0.634

8'
2Тт



Стр. 48 ГОСТ 24514—80

Р а з м е р ы  п мм

Обпмачмив
Рсэмиови<

К0.1Ы1»
V
в , *

мирным
ч,

3сУ
о, СПИЛ.

по Ы5]
Ds

1017.0541/001 77.5 1
1017-0542/001 2
1017-0513/001 70 г 1

Ю17-0544/С01
7о,5

2

1017-0545/001 or* г 1
1017-0346/001

80,5
2

1017-0547/001 GO Г. 1
1017-0548/001

52, Г»
2

1017-0549/001
83.5 1

1017-05-51/001 2

1017-0552/001
84.5

1
124 107

1017-0553/001 2
109.0

1017-0954/001
3.6 86,5 1

1017-0ГЛ5/П01 2
1017-0.550/001 07 * 1
1017-0557/001

of ,.1
2

1017-05.58/001 СО TL 1
1017-0659/001

ОЙ,.|
2

1017-0661/001
90.3 1

1017-0062/001 2

1017-0563/001
92.0

1
1017-0564/00) 2

1017.0565/001 0*1 А 1

1017-0566/001 2

I017-0567/C01 1 134 115 117,0

1017-0568/001
91.0

2

1017-0669/001 96.0 1

Продолжение юбл. 2

о. о.

а.

38

»

28.0

3.0

0.634

26.0 0,573

228

*l
и»

 o
oi

ec



ГОСТ 24514—80 Сгр. 49

Продолжение хаб л. 2
Р а з м е р ы  » мм

ОАюял'ММК*
Резицозмс■ольиа

4»шS4*
И

D,(|1рв.|- D.
и* а * V

иатрмт
Л» Л,

п
gи

Ох отяд 
по Г С)

/>* п с
и

1017.9571/00! 06.0 2
1017-0572/001 97,0 1

134 115 117,0 85 60 26,0 3.0 0.573
1017-007.3/001 3.6 2
1017-0574/001

98.0 1
1017-0675/001 2
1017-0576/001 27,5 1 «

1017-0577/001 2 62 49 51.0 30 22.0 0.169
1017-0578/001

29,5 1
1017-0579/001 2
1017-0581/001

31.0 1
1017.0582/001 2
1017-0583/001 *»0 А 1 12
1017-0584/001

ЗЛ,0
2

1017-0585/001 04 А 1 70 56 59.0 25.0 0.220

1017-0586/001
34,0

2
1017-0587/001 4.6 35.0 1 36 2.3
1017-0588/001 2
1017-0689/001

36.0 1
1017-1X591 /001 2
1017-0.592/001 37.0 1
1017-0593/00! 2 74 60 63.0 18 24,0 0.229
1017-0594/001 *10 п 1
1017-0595/001

'W.U
2

1017-0.^0/001 41.0 1
1017-0597/001 2 01 67 71,0 45 22 25,0 0.2Э1
1017-0598/001 43.0 1

о*?

1017-0599/001 2
229



Стр. 50 ГОСТ 24514—SO

Р а з м е р ы  в мм
Продолжение табл. 2

ОГипнааглигматриц*

Резикови*
КОВШ*

D,
О,

(иреа. 
о тц а , 
по 36)

О, О. D.
а*

1017-0601/001
1017-0602/001
1017-0603/001
1017-0604/001
1017-0605/001
1017-0306/001
1017-0507/001
1017-0608/001
1017-0609/001
1017-0611/001
1017-0612/001
1017-0613/001
10I7-06J4/00I
1017-0615/001
1017-0616/001
1017-0617/001
1017-0618/001
1017-01319/001
1017-0621/001
1017-0622/001
1017-0623/001
1017-0624/001
1017-0625/001
1017-0626/001
1017-0627/001
1017-0628/001

1017-0629/001

230

4.6

44,0

46.0

47,0

49.0

51,0

53,0

54.0

56.0

57,0

59.0

61,0

62.0

62.5

63.5

84

94

104

67

75

71.0 22

45

81,0 2Л

89.0 56 32

25.0

26,0

27,0

0.291

2.5

0,36»

3,0 0.383



ГОСТ и  Я  4-М  Crp. 5t

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

Овомач?ние

Р«»иио*ие
кольца

VК
■1»т о.

О .
(мрел.

матрицы

Л <х
щоки

2

ОТХД.
no h6)

10 17-0631/001 6 3 ,5 2

10 17-0632/001
6 5 ,5

1
104 85

1017-0633/001 2

1017-0634/001
С б .5

1

1017-06.35/001 2

1017-0635/001
6 8 ,5

1

1017-0637/001 2 •
1 по

1017-0538/001
7 0 .5

1

1017-0519/001 2

1 0 1 7 0 6 4 1 /0 0 1
7 2 .5

1

1017-0642/001 2

1017-0643/001
7 3 .5

1

1017-0611/001
4 .6

2

1017-0645/001
7 5 .5

1

1017-0645/001 2

1017-0647/001
7 6 ,5

1
124

1017-0648/001 2

1017-0619/001
7 8 .5

1 107

1017-0651/001 2

1017-0652/001 ЯЛ *; 1

1017-0653/001 2

1017-0654/001
8 2 ,5

1

1017-065.5/001 2

1017-0656/001
8 5 .5

1

1017 >0657/001 2

1017-0658/001
8 8 .5

1

1017-0659/001 2

89.0

1 0 9 ,0

D. О.

5 6 32

Об

71

3 8

2 7 .0

2 8 .0

3,0

ц
тЛ

0 .3 8 3

0 ,8 1 9
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С тр . 52  Г О С Т  24514— 80

Продолжение табл. 2
Р а з м е р ы  в мм

0<М)Э«а'1«*ис

Рези ли вис 
кольцо S0

1
Q
иV
X

О ,
./пред.
0 IK .I .
по L6

и
X  44

чир.'.нм

л . rf.

О . о . Р , н С .  4»

I0 1 7 -0 6 6 I/0 0 1
9 0 ,8 i

1017-0062/001 4 . С 2 131 115 [1 7 .0 85 60 3 ,0 0 ,5 6 7

1017-0663/001 ЛЛ Л 1

1017-0664/001
9 2 ,  U

2

1017-0665/001
4 9 ,0

1
2 6 ,0

1017-0666/001 2

1017-0667/001 г .0  Л 1 94 75 8 1 .0 45 2 5 2 .5 Л 170

1017-0668/001
• i Z , I I

2
и ,о / у

1017-0*569/001
5 4 ,0

1

1017-0671/001 2

1017-0672/001
5 5 ,0

1

1017-0673/001 2

1017-0674/001
5 9 .0

1

1017-0675/001 2

1017-0676/001
6 0 .0

1 104 8 6 8 9 .0 50 32 2 7 ,0 0 .4 0 8

1017-0677/001 5 ,8 2

1017-0678/001
6 1 .0

1

1017-0679/001 2

1017-0681/001
6 3 ,5

1 3 ,0

1017-0682/001 2

1017-0683/001
6 8 ,5

1

1017-0684/001 2
95 6 0

1017-0685/001
7 0 .0

1

1017-0686/001 2 124 1 0 9 ,0 38 2 8 ,0 0 .5 7 1

1017-0! 587/001
7 3 .5

1

1017-00*83/001 2 ' 107
71

1017-068Э/001 7 8 .5 1

232



ГОСТ 24514—tO Стр. 53

Продолжение табл. 2 
Р а з м е р ы  п мм __________________

(K m a tu 'ic a x c
матрицы

Р« анилина 
k u .h u * иЩ

п
§
S

D.
Л

(a p « j .
OIK.I.no llf>)

D, D, D . н С и
|!i f . tf.

1017-0641/001 78,5 2

1017-0602/001 80,5 1

1017-С693/001 2 124 107 100,0 71 38 28.0 0.571

1017-0594/001 83.5
1

1017-0695/001 2

I017-069G/001 5.8 86.5 __1_ 3,0
1017-0697/001 2
1017-0698/001 88.5 1 134 115 117.0 85 60 26,0 0,621
1017-0699/001 2

1017-070I/C01 90.5 1
1017-0702/001 2

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  матрицы для ре
зинового кольца 1-й группы точности размерами ^ = 1 ,4  мм, 
(I, =  2,8 мы, исполнения 1, средняя усадка резиновой смеси 1,8% 
(интервал усадок 1,5-4-2,1%) но ГОСТ 24513—80, код материала 
матрицы 02.3.33 по ГОСТ 14901—-79:

Матрица 1017-0001/001 1.8 02.3.33 ГОСТ 24514-80

То же. для резинового кольца 2-й группы точности:
Матрица 1017-00011001 1.8 02.3.33 2 ГОСТ 24514-80

6.1. Материал матриц и технические требования — по ГОСТ 
14901—79.

6.2. Допуски формы и расположения поверхностей матриц по 
ГОСТ 24643—81, углов по ГОСТ 8908—81 указаны в табл. 3.
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Cip. 54 ГОСТ 24SI4—tO

Т а б л и ц а  3
Допуски

Групп» точ
ности рези
новых колец 

*0 ГОСТ 
9833—ТТ

уг« 
АТ'а

RpavOAHHfА- 
пости обра
зующей 150- 
■ ерхаости
pJll.i’MJ

крутости
поверхности

разъема

соосности 
диаметра П 
отаосиюльио 
поверхности 

конус*

торцевого биение 
иовсрхпостсА А ■ 
Б ОТИООГГИДЬИО поверхности 

конуса

Степень точности

1 АТ 9. 6 7 7 6

2 АТ 10 7 8 8 7

П р и м е ч а н и е .  Выбор методов и средств контроля конических поверхнос
тей -  по ГОСТ 2848-75.

б.З. Неуказанные предельные отклонения размеров матриц — 
по классу точности «средний» С'Г СЭВ 302—76.

7. Конструкция и размеры пуансона должны соответствовать 
указанным на черт. 3 и в табл. 4.
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ГОСТ 24514—И  Стр. 55

Для пуансонов с диаметром £>1=23 мм

Для пуансонов с диаметром 25 мм

* Размер для справок.
П р и м е ч а н и е .  Размеры D и d — по ГОСТ 245!3—80. Размер в скобках— 

после сборки.
Параметры шероховатости поверхностей разъема и формообразующих по

лостей по ГОСТ 14901—79.
Черт. 3
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Стр М ГОСТ 24544—М

Обозначениеnjniicoin
Рсэимопие

колли О, (г.рмоткл. О. О. Н С к
Масса, кг. ие йоде** 4. по 117»

1017-0001/002 1.4 2.8 3.1 0.027
1017-0005/002 3.8 7,0 2.5
1017-0005/002 2.8 2.6
1017-0007/002 3.2 2.4
1017-0009/002 3.8 23 15 17.0 2,1

0.0261017-0012/002 4.2 6.0 1.9
1017-0014/002 4.7 8 1.6
1017-0016/002 5.2 1.4
1017-0018/002 5,7 5.5 1.1
1017-0021/002 G.2 1.8
1017-002.1/002 6,7 25 17 19.0 6.0 1.6 0.033
1017-0025/002 7.2 1.3
1017-0027/002 7,7 1.1
1017-0029/002 8.2 1.7 2.8
1017-0032/002

1,9 8.7 2.5
1017-0034/002 9.2 2,3
1017-0036/002 9.7 29 21 23.0 4 О 7,0 2.0 0,034
1017-0038/002 10,0

М
1.9

1017-0041/002 10.6 1.6
1017-0043/002 11.0 1.4
1017-001$/002 11.6 1.1
1017-0017/002 12.0 2.9
1017.0049/002 12.6 2.5
1017-0052/002 13.0 33 23 27.0 16 9.0 2.3 0,054
1017-0051/002 13,6 2.0
1017-0056/002 14,0 1.8
1017-0058/002 14,6 1.5
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ГОСТ 24514—80 Op. 57

Продолжение табл. 4 
Р а з м е р ы  в мм ____________________

Оботюиис
пуансона

Р с З Д Н О Э Ь К
кольца 0,

0»
( п р е л .01К.1. 0. п. И С А

Масса, кг. I l f  Со ICC
4, | л, ао Н7>

1017-0051 /01-2 15.0 33 25 27,0 1.3 0.054
1017.0063/002 15.6 1.0

1017-0065/002 • 16.0 9.0 1.7 1.8

1017-0067/002 16,6 37 27 23.6
16

1,5 0.046

1017.0369/002 17.5 1.0

1017-0072/002 18.5 2.0

1017-0074/002 10.5 41 30 32.0 10,5 1.5 0.090

1017-0076/002 20.5 1.0

1017-0078/(4)2 21.5 2.0

1017-0081/002 22.5 44 33 15.0 11.0 1.5 0,101

1017-0081/002 23.5’ 1.0

1017-0083/002 24.5 20
3 4

1017-0087/(102 25.5 52 39 •11.0 12.5 2.9 0,125
1017 0083/002 1.9 2).5 2.4

101/ 0092/002 27,5 1.9

1017-0094/002 23. Г, 2.5 •1.4

1017-0090/002 29.Г. 4 4

1017-0098/002 31.0 3.6

1017-0101/002 32.0 3.1

1017-0103/002 33.0 59 46 18,0 25 14.0 2.6 0.190

1017-0106/002 34.0 2.1

1017-0107/002 35.0 1.5

1017-0109/002 36.0 1.0 ___
1017-0112/002 37.0

30
2.0

0.159
1017-0114/002 38.0 62 49 51.0 13.0 1.5

1017-0116/002 39.0 1.0

3017-0118/002 41.0 70 56 59.0 24 16.0 3.5 0.175
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Crp. 58 ГОСТ 24514—SO

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

Оболав?св»с
пуадеома

Резниовм*
KO/.MU О,

0 .<вр«д СП XI.
no Н?)

D, D. и с к
Mice*. яг. и* 
ОодссЛ,

1017-0121/002

2,5

44.0 7(\ 56 59.0 24 16 ,0

2 .5

1.9

0 .9
0.175,

1017-0123/002 46.0

1017-0125/002 47.0
74 G0 63.0 30 15.0

2.4
0.1901017-0127/002 49.0 1.3

1017-0129/002 3.8

О! 16 17.0

8

6 ,0

1,7

1.5
1017-0132/002 4.2 1.3

0,027
1017-0134/002 4.7

S.5 1 . 1

1017-0136/002 5.2 0 .8

1017-0138/002 5.7

25 17 19.0 6 .0

1.5
1017-0141/002 6 .2 1.3

0.033.
1017-0143/002 6.7 1 .0

1017-0145/002 7.2 0 .8

1017-0147/002 7.7

29 2 1 23.0 12 7.0

2.5

0.034

1017-0149/002 8 .2 2 ,3

1017-0152/002 8.7 2 ,0

1017-0154/002 9 .2 1.7

1017-0156/002 9 .7 1.5
1017-0158/002 10 ,0 1.3

1017-0161/002 10 ,6 1 .0

1017-0163/002 1 1 ,0

33 20 27.0 16 9.0

2 .8

0.054,

1017-0165/002 1 1 . 6 2.5

1017-0167/002 1 2 .0 2 .3
1017-0169/002 1 2 .6 2 .0

1017-0172/002 13.0 1 .8

1017-0174/002 13.6 1.5

1017-0176/002 14,0 1.3

1017-0178/002 14.6 1.0



ГОСТ 24514—$0 Стр. 59

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  я мм

Обозначение куаксона
Резиновые

кольца D,
D.(прев, откл. 

по Н?)
D, О. Н С А

Мвее». кг. ие более
А А

1017-0181/002 15.0
37 27 29.6

1А

9.0 1,7
1.8

0.1031017-0183/002 15.6 1.5

1017-0185/002 16 .6 1.0
1017-0187/002 17.5

ID
2.0

1017-0189/002 18,5 41 30 32,0 10.5 1.5 O.OS6

1017-0192/002 19.5 1.0

1017-0194/002 20.5 1.9
1017-0196/002 21.5 44 33 35,0 11.0 1.4 0.056

1017-0198/002 22.5 0.9

1017-0201/002 23.5 3.4
1017-0203/002 24.5 20 2.9
1017-0205/002 25.5 52 39 41.0 12.5 2.4 0.135
1017-0207/002 26.5 1.8
1017-0209/002 2.5 27.5 2.5 1.3
1017-0212/002 28.5 0.8
1017-0214/002 29.5 3.8
1017-0216/002 31.0 59 46 48.0 25 14.0 3.0 0,140
1017-0218/002 33.0 2.0
1017-0221/002 35.0 1.0
1017-0223/002 36.0 62 49 51.0 30 13.0 2.0 0.077
1017-0225/002 37.0 1.5
1017-0227/002 39.0 3 9
1017-0229/002 40.0 3 4
1017-0232/002 41.0 2.9
1017-0234/002 42.0 70 56 59.0 24 16.0 2.4 0,101

1017.02.16/002 43.0 1.9
1017-0238/002 44.0 1.3
1017-0241/002 45.0 1 0.9

239



Стр. 60 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

Обоэначеян*
|1}*||С0М!|

Рсзичопме
холмы t>.

-
< В | Ч 1 .
Мт.| 
по 117)

о. 1>. н г Л «м « . кг, ие 
б<х»сел Л

1017-0243/002 47.0 74 60 63,0 30 15.0 1.8
1017-024.3/002 49.0 0.8

0, »08

1017-0247/002 ijQ.O 3.8
1017-0249/002 51.0 3.3
1017-0252/002 53,0 84 67 71,0 35 16.0 2.2 0,236
1017-0254/002 04.0 1.7
1017-('2Г>6/002 55.0 2.5 1.2
1017-0258/002 57.0 4.2
1017-0251/002 59.0 3.2
1017 -0253/002 60.0 94 75 81.0 41 17.0 2.6 0,450
1017-0265/002 61.0 2.1
lli 17-0267/002 62.5 1.3
1017-0269/002 63.5 0,9
1017-0272/002 2.5 66.5 4.3
1017-0274/002 68.5

104 85 3.3
1017-0276/002 70.5

89.0 49 18,0
2.2

0.529

1017-0278/002 73.5 0.7
1017-0281/002 76.5 10.1
1017-0281/002 78.5 9.1
1017-0285/002 80.5 8.1
1017-0287/002 83.5 124 107 109.0 09 19.0

3.0
6 6 0.679

1017-0289/002 86.5 5.0
1017-0292/002 88.5 4.0
1017-0294/002 90.5 3.0
1017-0296/002 93,0 1.7
1017-0298/002 96.0 4.1
1017-0.301/002 98.0

134 1 !•> 117,0 81 17.0
3.1

0.670
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ГОСТ 24J14—ЗД Ctp. 6t

Продолжение габл 4
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение
nyoncoita

PC.1IIIKI0UC
*о*ым А (1ф<Л.ОТ1Дno H7J

D, А И С л
.Часе*, 
кг. н« болччл. 4.

1017-0303/002 2.5 100.0 134 115 117.0 81 17.0 3.0 2.0 0.670

1017-0305/002

3.0

9.7

37 27 29,6

16

н .о
1.7

3.4

0,075

1017.0307/002 10.6 3.0
1017.0309/002 11.6 2.4

1017-0312/002 12.6 1.9
1017-0314/002 13.G 9,0 1.4
1017-0316/002 14.6

4! 30 32.0 10,5

‘2.5

2.4
0.0791017-0318/002 15.6

10.6
1.9

1017-0321/002 1.4

1017-0323/002 17.5
44 3:1 35.0

20

11.0
2.4

0.0871017-032Л/00? 18.5 1.9
1017-0327/002 19.5 1.4
1017-0329/002 20.5

21.6

52 39 41.0 12.5

3.9

0.123

1017-0332/002 3,3
1017-0331/002 22.5

23.5
2.8

1017-0336.002 2.3
1017-0338/002 24.5 1.8
1017-0341/002 25.5 1.3
1017-0343/002 26.5

69 40 18.0 25 14.0

4.3

0.117

1017-0345/002 27.5 3.8
1017-0317/002 28.5 3.2
1017-0349/002 29.5 2.7
1017-0352/002 31.0 2.0
1017-0:354/002 32.0 1.4
1017-03.56 .'002 33.0

62 49 51.0 30 13.0
2.4

0.1601017-0358/002 34.0 1.9
1017-0361/002 35,0 1.4

2»1



Стр. 62 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  а мм

ОФозначгнхс пуши,нл
Резкими*кольца О,

Ош
(пред.
UTXJ. О. О. И С h

м »«*,
кг. и*

ix rf, no Н7) Солее

10J7-0363/002 36.0 4.4

1017-0365/002 39.0 70 56 59,0 24 2.9 0.176

1017-0367/002 41.0 1.8

1017-0369/002 44.0
16.0

5 .8

1017-0372/002 46.0
84 67 71,0 35

4.8
0,290

1017-0374/002 49.0 3.2

1017-0376/002 50.0 2.5 2.7

1017-0378/002 51.0 2.2

1017-0381/002 54.0 4.6

1017-0383/002 55.0 ГII 75 81,0 Л | 17,0
4.1

0.394
1017-0365/002 58.0

я»
2 .6

1017-0387/002 59.0 2.1

1017-0389/002
3.0

62.0 0 .6

1017-0392/002 63 .5 4 .8

1017-0394/002 64.5 104 85 89.0 49 18.0 4.3 0.429
1017-0396/002 68.5 2.2

1017-0398/002 69.5 1.7

1017-0401/002 73.5 102 64
8.1

1017-0403/002 78.5
1017-0405/002 80.5 3 .0

7.0

1017-0407/002 83.5
124 109.0 19,0

5.5
0,989

1017-0409/002 85.5 107 69 4 .5

1017-0412/002 88.5 2.9

1017-0414/002 90.5 1.9

1017-0416/002 93.0 0 .6

1017-0418/00 3 95.0 134 115 117.0 81 17.0 3.6 0,727
1017-0121/002 93.0 2 .0

342



ГОСТ 24514—80 Стр 6S

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

Обо«ичаи*о 
■ ytNCOWB

Реямоммкольца ft
ft<П|*Д. 

откл. 
no Н7)

D, ft н с h
Месса. 
>г. не 
|>элее

rf, 4,

1017-0423/002

3,6

13,6
41 30 32.0 16 10.5

2.5

2.4
0.0771017-0425/002 14.6 1.8

1017-0427/002 15.6 1,3

1017-0429/002 16,6
44 33 35.0

20

И .0

2 .3
0,0831017-0432/002 17,5 1.9

1017-0434/002 18.5 1.2

1017-0436/002 19,5

52 39 41,0 12.5

3.8

0.120

1017-0438/002 20.5 3 .3

1017-0441/002 21.5 2 ,8

1017-0443/002 22.5 2.3

1017-0445/002 23.5 1.8

1017-0447/002 24.5 1.3

1017-0449/002 25.5

59 46 48.0 25 14.0

4 .2

0.150

1017-0452/002 26.5 3.7

1017-0454/002 27.5 3.2

1017-0456/002 28.5 2.7

1017-0458/002 29.5 2.2

1017-0461/002 31.0 1.4

1017-0463/002 33.0 62 49 51.0 30 13.0 1.9

1017-0465/002 34.0 1.4

1017-0467/002 35.0

70 56 59.0 24 16.0

4 .4

0,1101017-0469/002 37,0 3,3

1017-0472/002 38.0 2 .8

1017-0474/002 39.0 2 .3

1017-0476/002 41.0 1.3

1017-0478/002 43.0
74 60 63.0 30 15,0

2 .3
0.1901017-0481/002 44,0 1.7

1017-0431/002 45.0 1.2
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Стр. 64 ГОСТ 24S14—80

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

ОбОЯ||.1Ч<ШЫ
Пуажоиа

Резиновые 
кол ил о, <ПрСЛ.

a m / : . о, D. н ( А
•Масса, 
кг. и*

4, 4. к. н:> оол*«

1017-0485/002 47.0 3 .7

1017-0487/002 48.0 84 67 71.0 35 16.0 3 .2 0,280

1017-0489/002 49.0 2.7

1017*0492/002 51.0 1.6

1017-0494/002 53.0 4.G

1017-0496/002 54.0 4.1

1017-0498/002 55.0 2 ,5 3.8

1017-0501/002 56.0
94 75 81.0 41 17.0

3.1
0.480

1017-0503/002 57.0 2 ,6

1017-0505/002 58.0 2.1

1017-0507/002 59.0 1,6

1017-0509/002 61.0 0.5

1017-0512/002 62.0 5.0

1017-0.5Н/002 3.6 62 .5 4.7

1017-0516/002 63.5 4,2

1017-0518/002 64 .5
49 18,0

3 .8
0.510

1017-0521/002 66 .5
104 8> 89.0 2.7

1017-0523/002 67.5 2.2

1017-0525/002 68.5 'Х Л 1.6

1017-0527/002 69.5 1.1

1017-0529/002 70.5 0.6

1017-0532/002 72.5 10.6

1017-0534/002 73.5 10.1

1017-0536/002 74.5 124 107 109.0 69 19.0 9 .6 0.786

1017-0538/002 76.5 8.5

1017-0541/002 77.5 8 .0

1017-0543/002 78.5 7 .5
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ГОСТ 34514-М Стр. 65

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

Обозначение 
пуд.«с она

PtOIIUOlUC
»04k 'i* о,

D,
(пред.
отхл. о. о. « с А

Масса.
кг. не

Л, А по Н7) волов

I017-0545/002 80,5 6 ,5

1017-0547/002 8», 5 5.4

1017-0549/002 83,5 4.9

1017-0552/002 84,5
107 109,0 69

4.4

1017-0554/002 86.5
124 19,0 3.4 0.786

1017-0656/002 87.5 2.9

1017-0558/002 3 ,6 88.5 3,0 2.4

1017-0561/002 90.5 1.3

1017-0563/002 92,0 0 .6

1017-0565/002 93.0 4,1

1017-0567/002 94.0 134 11-5 117,0 81 17,0 3 ,5
0,720

1017-0569/002 96.0 2.5

1017-0572/002 97.0 2.0

1017-0574/002 98,0 1.5

1017-0576/002 27.5 62 49 51,0 -30 13,0 3.4
0.190

1017-0578/002 29.5 2.4

1017-0581/002 31.0 5.1

1017-0583/002 33 .0 70 56 59.0 24 16.0 4.1
0,230

1017-0585/002 34.0 3.6

1017-0587/002 35,0 3.1
1017-0589/002

4 ,6
36.0

2 .5 2 .5

1017-0592/002 37.0 74 60 63,0 30 15.0 4.0 0.2-50
1017-0591/002 39,0 3 .0

1017-0596/002 41.0 5 .5

1017-0598/002 +3.0 84 67 71,0 35 16,0 4 .5 0,340
1017-0601/002 41.0 4 .0

1017-0603/002 46,0 2 .9
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Стр. 66 ГОСТ 24514—80

Продолжение табл. 4
Р а з м е р ы  в мм

Ободеаяеняе
nyancona

Р#эино»м?
кольца (пр*>.

(ПН л D, <0, II С Л
Масса, 
кг. не

А d, no М7)

I0I7-0GO5/002 47.0 6.4

1017-0607/002 49.0 5 .4
1017-0609/002 51.0 4 .3
1017-0612/002 53.0

75 81,0 41 17,0 2 ,5
3 .3

0.4601017-0614/002 54.0
94

2.8
1017-0616/002 .56,0 1.8

1017-0618/002 57.0 1.3

1017-0621/002 59.0 0 .3
1017-0623'002 61.0 4 .2
1017-0625/002 62.0 3 .7
1017-0627/002 62.5 104 85 89.0 49 18.0 3.4 А  -СТА

1017-0629/002 63.5 2 .9  '
U , a J A >

1017-0632/002 65.5 1.9
1017-0634/002 4 .6 66.5 1.4
1017-0636/002 68,3 102 64 8 .8
1017-0638/002 70.5 7 .8
1017-0641/002 72.5 9.3
1017-0643/002 73.5 8 .8
1017-0645/002 75.5 3 ,0 7.7
1017-0647/002 76.5 124 109.0 19.0 7 .2 0.640

1017-0649/002 78.5 107 69 6 .2
1017-0652/002 80.5 5 .2
1017-0654/002 82.5 4 .2
1017-0656/002 85.5 2 .6
1017-0658/002 88,5 1.1
1017-0661/002 90.5 134 115 117.0 81 17.0 4.1 0.770
1017-0663/002 92,0 3,3
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ГОСТ 24514—80 Cip. 67

Пpijdo.ixtHue табл. 4
Р а з м е р ы  в м м ____________ _

Обсомменке
луавсоий

Рыииоьис
килт»

d, 1 d,

О,
(»р*л.
ОТИЛ. 

ПО H i)
Р. D. н С А

М асс», 
кг. ме 
всчдес

1017-0605/002

5 .8

49.0
94 75 81.0 41 17,0 2 .5

3 .0
0,4301017-0667/002 52.0 1.5

1017-0669/002 54.0 0 .5

1017-0672/002 55.0

104 85 89,0 49 18,0

3,0

4,9

0.5721017-0674/002 59.0 2 .9

1017-0676/002 60.0 2.4

1017-0678/002 61,0 1.8

1017-0681/002 63.5 0 .6

1017-0683/002 68,5

124

95

109,0

57

19,0

3 .0

0.799

1017-0685/002 70,0 2.2

1017-0687/002 73.5

107 69

6.4

1017-0689/002 78.5 3.9

1017-0692/002 80,5 2.8

1017-0694/002 83.5 1.3

1017-0606/002 86,5
134 115 117,0 81 17,0

3.4

1017-0698/002 88.5 2.7

1017-0701/002 90,5 1.7

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  пуансона для 
резинового кольпа 1-й группы точности размерами </2=-1,9мм, 
Л ,=  10,0 мм, средняя усадка резиновой смеси 1,8% (интервал уса
док 1,5 : 2,1%) по ГОСТ 24513—80, код материала пуансона 
02.3.33 — по ГОСТ 14901—79:

Пуансон 1017-0038/002 1,8 02.3.33 ГОСТ 24514—80

То же, для резинового кольца 2-й группы точности:

Пуансон 1017-00381002 1,8 02.3.33 2 ГОСТ 21514-80

7.1. Материал пузнсонов и технические требования —■ по ГОСТ 
14901-79.
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Cip. 68 ГОСТ 24514—во

7.2. Допуски формы и расположения поверхностен пуансона 
должны соответствовать указанным в табл. 5.

7.3. Неуказанные предельные отклонения размеров пуансонов— 
по классу точности «средний» СТ СЭВ 302—76.

Т а б л и ц а  5

Д о п у с к и

Г р у п п »  то ч 
н о с ти  р сэи я о - 
ftUX KO JCU  no  

Г О С Т  9 8 » - 7 2

у г л я  А Т ' «

и р ям о .ти и е в -  
к о с т и  о б р а 

з у ю щ е й  п о 
в е р хн о сти  
р в тв е м »

к р у г д о с т я
п о в е р хн о сти

р м г е м а

со о с н о сти  ЛИ- 
АИСТра D о п т -

к О С и П М Ь Ь О
п оверхн о сти  

к о н ус  А

то р ц е в о го  б и ен и и  
п о в е р х н о с т и  А  

от и о си  тех»-но 
п о в е р хн о сти  

х о я у с х

С те ^ е н в  то ч н о с ти

н о  Г О С Т  
81

по  Г О С Т  21643 81

\ А Т  9 6 7 7 6

2 А Т  10 7 8 8 7

П р и м е ч а н и е .  Выбор методов н средств контроля конических поверхнос
тен -  по ГОСТ 2848—75.
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ГОСТ 24514—80 Ctp. 69

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Компоновка пакетов с блоками

О Г к п и а ч е м и е
ЯЙКГТА

Р с т и л о в ы с  КН.-МП

О б о д а ч е и н с  б л о к а
с о  Г О С Т  2 4 S 1 1 - WА 4.

N N

«017-0001.1017-0004 1.4 от 2.8 до 3.8 1007-0-481 — 1007-0191
1017-0005-1017-0019

1.9

от 2.8 до 5,7
1017-0021 -  1017-0028 от 6,2 до 7.7 1007-0492-1007-0502
1017-0029-1017-0040 от 8 .2 до 11.0 1007-0503-1007-0513
1017-0047-1017-0064 от 12.0 до 15,6 1007-0514 -1007 -Ог>24
1017-0065 1017-0071 от 16.0 до 17,5 1007-05 >5- 1007-0535
1017-0072 -1017-0077 от 18.5 до 20.0 1007-0537 — 1007•0546
1017-0078-1017-0084 от 21.5 до 23,5 1007-0518 - 1007-0557
1017-0083-1017-0095 от 24.5 до 28.5 1007-0558-1007-0567
1017-0095- 1017-0111 от 29.5 до 36,0 I007-0.3GS -1007-0576
1017-0! Г2 -1017-0117 от 37.0 до 39.0 1007-0577-1007-0585
1017-0118-1017-0124 о т  41.0 до 40,0 1007-0586 1007-0594
1017-0125 -1017-0128 от 47.0 до 49,0 1007-0595-1007-0602
1017-0129 —1017-0157

2,5

от 3.8 до 5.2 1097-0481 1007-0491
1017-0138 1017-0116 от 5.7 до 7.2 1007-0492 - 1007-0502
1017-0147-1017-0162 от 7.7 до 10.6 1007-0503-1007-0513
1017-0163-1017-0179 от 11.0 до 14.6 1007*0514- 1007*0524
1017-0181 -1017-0185 от 15.0 до 1G.6 1007*0525—1007*0535
1017-0187-1017-0193 от 17.5 до 19,5 1007-0537—1007-0516
1017-0191-1017-0199 от 20.5 до 22.5 1007-05-18-1007-0537
1017-0*201 —  1017-0213 от 23.5 до 28.5 1007-0358 -1007-0567
1017-0214 -1017-0222 от 29.5 до 35.0 1007-0568 1007-0576
1017*0223—1017-0226 от 36.0 до 37.0 1007-0577-1097-0585
1017-0227-1017-0242 от 39,0 до 45.0 1007-0856-1007*0594
1017-0243-1017-0246 от 47,0 до 49.0 1007-0595-1007-0602
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Стр. 70 ГОСТ J4S14—80

Продолжение
Р о и я о п ы е  к о л и »

О б с о к а ч м ш *  б л о к а  
п о  Г О С Т  Ш и -  Ю

О б о з н а ч е н и е
л а к е г д r f i d t

МУ

10I 7-0247—1017-0257

2,5
от 50,0 до .55,0 1007.0603-1007-0609

1017-02.58-1017-0271 от 57,0 до 63,5 1007-0612— 1007-0615
1017.0272-1017-0279 от 66,5 до 73,5 1007-0616-1007-0621
1017-0281—1017-0297 от 76,5 до 93.0 1007-0624-1007-0526
1017-0298-1017-0304 от 96,0 до 100.0 1007-0627- 1007-0629
1017-0305- 1017-0315

3,0

от 9.7 до 13.6 • 1007-0525-1007-0535
1017-0316-1017-0322 ог 14.0 до 16.6 1007-0537-1007-0546
1017-032.3—1017 0328 ог 17,5 до 19.5 1007-0548-1007-0557
1017-0329-1017.0342 от 20,5 до 23.5 1007-0558-1007-0567
1017-0343-1017-035.5 от 26,5 до 32.0 1007-0568-1007-0576
1017-0356 — 1017-0362 от 33.0 до 35.0 1007 •  0577— 1007 • 0585
1017-0363- 1017-0368 от 36.0 до 41.0 1007-0.586-1037-0594
1017-0359-1017-0379 от 44.0 до 51.0 1007-0603-1007-0609

1017-0381-1017-0391 от 64.0 до 62.0 1007-0612-1007-0615

1017-0392-1017-0399 от 63.5 до 69.5 1007-0616 -1037-0621
1017-С401 — 1017-0417 ог 73.5 до 93.0 1007-0624 - 1007-0626
1017-0418-1017-0422 от 95.0 до 98.0 1037-0627—1007-0529

1017-0423-1017-0428

3.6

ог 13,6 до 15.6 1007-0537—1007 - 0546

1017-0429 - 1017-0435 от 16,6 до 18.5 1007-0548—1007-0557
1017-0436-1017-0148 от 19.5 до 24,5 1007-0558—1007-0567
1017-0449-1017-0462 от 25.5 до 31,0 1007-0568-1007-0576

1017-0463- 1017-0466 от 33.0 до 34.0 1037-0577-1007-0585
1017-0467-1017-0477 от 35.0 до 41,0 1007 -0586—1007-0594
1017-0478- 1017-0484 от 43.0 до 45.0 1007-0595-1007-0602

1017-0485-1017.0493 ог 47,0 до 51.0 1007-0603-1007-0609

1017-0494 -  1017-0511 от 53.0 до С 1.0 1007-0612-1007-0615

1017-0512-1017-0531 от 62.0 до 70.5 1007-0616-1007-0621

1017-0532—1017-0564 ог 72.5 до 92,0 1007-0624—1007-0626
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ГОСТ 24514-М Стр. 71

Продолжение

Обоммчгми*
я г к е т л

Г'< > М »0 11М . к с и  т а  

<*. | d, Обозшчекн» $.«>«» по ГОСТ 21511—«0
ММ

1017-0565—1017-0575 3.6 от 93,0 до 98,0 1007-0627-1007-0629

1017-0576-1017-0579 от 27.5 до 29.5 ‘ 1007-0577-1007-0585

10170581-1017-0591 от 31.0 до 36.0 1007-0586—1007.0594

1017-0592-1017-0595 от 37,0 до 39.0 1007-0595-1007-0602

1017.0596-1017.0604 4,6 от 41,0 до 46,0 1007-0603-1007-0609

1017-0605-1017-0622 от 47,0 до 59,0 1007-0612-1007-0615

1017-0623-1017-0605 от 61.0 до 66,5 1007-0616-1007-0621

1017-0636-1017-0659 от 68.5 до 88.5 1007-0624-1007-0626
1017-0661-1017-0664 от 90,5 до 92.0 1007-0627-1007-0529

1017-0665- 1017-0671 От 49,0 до 54.0 1007-0612- 1007-0615

1017-0672-1017-0682 5.8 от 55.0 до 63.5 1007-0616-1007-0621

1017-0683-1017-0695 от 68.5 до 83,5 1007-0524-1007-0626

1017-06Э6-1017-0702 от 86,5 до 90,5 1007-0627-1007-0629



И(мснс’мие АЬ I ГОСТ 24514—80 Пакеты быстросменные с коническим разъ
емом пресс фирм для изготовления резиновых колец круглого сечения. Конст
рукция и размеры
Утверждено и квецено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.06.88 № 2258

Дата введения 01.01.89

Пункт 2 дополнить абзацем: «Огобениостя конструкций пакетов для мало- 
облойиых и ОезоОлонных резиновых колец круглого сечения приведены в спрэ- 
вс’-ном приложении 3 к ГОСТ 24513—80»

Чертеж» I, 3 Заменить размер: 0i>25 мм на «/)i от 25 до 70 мм»; 
исключать указанные на чертеже допуск симметричности, базу А и сноску. 
Таблица 1. Заменить обозначении; 1017-0374/071 па 1017-0374/001, 

1017-0492/002 на 1017-0492/001.
* (Продолжение с.м. с. % )
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24514—80)
Пункты 6.3, 7.3. Заменить ссылку: СТ СЭВ 302—76 на ГОСТ 25670—83. 
Пункт 7. Таблица 4. Графа dt Для пуансонов от 1017-0121/002 до 

1017-0127/002 заменить размер: 2.5 на 1.9.
Пункт 7.2 после слова «поверхностей» дополнить словами: «и углов». 
Приложение. Таблица. Графа dt. Заменить значение: 20.0 на 20,5; 
графа «Обозначение блока по ГОСТ 24511—80». Заменить обозначение: 

1007-0856 — 1007-0594 на 1007-05S6 — 1007-0594.
(ИУС Л’? 10 1983 г.)

ГОСТ 24514-80

http://files.stroyinf.ru/Index/307/30792.htm

