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МРАМОР

Метод определения содержания суммы окислов 
кальция н магния, растворимых а воде

Method lor the determination of calcium oxide and 
magnesium oxide, soluble in water

ГОСТ
23260.3-78

Взамен
ГОСТ 16436— 70 
в части п. S.6
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с 01.01. 1880 г. 

до 01.01. 1985 г.’

Несоблюдение стандарте преследуется по закону

" аСТ0ЯЩИЙ стандаРт Распространяется на естественный моа- 
Д ВИДе кР°шки. порошка и устанавливает метод определения 

содержания суммы окислов кальция и магния. Дстворимых «

Метод основан на титровании соляной кислотой окислов ка™. 
цин и магии я в водной суспензии пробы мрамора.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к  методу определения суммы  о кисло в  
кальция н магния, растворимых в воде — по ГОСТ 23260.0—78.

2. РЕАКТИВЫ и  РАСТВОРЫ

фиксанала3 С°'’""аЯ Г° СТ 3U 8_77' °-‘ »• Ра<™>Р; готоааг „а 
Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 5962—67

J S f t S S T  <”W"KaTOp) по Г0СТ 5850“ 72- 1%-ный спар.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

мрамора массой 0.5 г помещают в колбу вместнко- 
"*• ”Риливают 100 мл воды и 2 - 3  капли рас?вора фе

нолфталеина. Перемешивают содержимое колбы до образования

Издя официально* Перепечатка воспрещена
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однородной суспензии «и титруют при 'интенсивном перемешивании 
0.1 н. раствором соляной кислоты до первого исчезновения розо
вой окраски раствора.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю суммы окислов кальция н магния, раство
римых в воде, в пересчете на окись кальиия (X) в процентах вы
числяют по формуле

У  _  К О,002804-100

где V— объем 0.1 -я. раствора соляной кислоты, израсходо
ванный на титрование, мл;

0,002804 — титр 0,1 н. раствора соляной кислоты, выраженный в 
граммах окпси кальция; 

т — масса навески пробы, г.
4.2. Допускаемое расхождение между результатами парал

лельных определений при доверительной вероятности Р =  0,95 не 
должно превышать 0,1%.

Если расхождение между результатами параллельных опре
делений превышает приведенную величину, определение повто
ряют.

За окончательный результат анализа принимают среднее 
арифметическое результатов трех последних параллельных опре
делений.
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