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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й *  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КИРЗА ОБУВНАЯ 

Технически* условия

„Kirza** for foot-wear.
Specifications

ОКП 87 1241

Постановлением Комитете ст4мд*ртое, мер и измерительных приборов при Св
еет* Министров СССР ОТ 21 апреля 1970 г. И9 $41 срок введения установлен

< 01.01.71
Проверен в 1981 г. Постановлением Госстандарта от 12.0I.8J Нв 3744
срок действия продлен до 01.01.84

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на искусственную ко
жу — обувную кирзу, представляющую собой тканевую основу — 
трехслойную кирзу, пропитанную дисперсиями синтетического кау
чука в смеси с соответствующими материалами.

Кирзу применяют для изготовления голенищ сапог.
1. виды

1.1. В зависимости от применяемых для пропитки материалов 
обувную кирзу изготавливают двух видов:

А (акрнннт) — искусственная кожа, получаемая методом про
питки тканевой основы латексами в смеси с соответствующими, ма
териалами и полнметнлакриловой отделкой, изготовляемая по 
Государственному заказу и вырабатываемая по методике, согла
сованной с организациями-потребителями;

Б (бензоводная)— искусственная кожа, получаемая методом 
пропитки тканевой основы бензоводной дисперсией каучука в сме
си с соответствующими материалами. ,

(Измененная редакция, Изм. Л* 2).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для изготовления обувной кирзы в качестве тканевой ос
новы должна применяться суровая трехслойная кирза первого и
Ивдвкм* официальное Перепечатка воспрещена

•  Переиздание февраль 1984 г  с Изменениями М  I ,  2. 3. 4. утвержденными 
а ноябре J973 г., июле 1979 г., августе I 9S 1 г., августе 1983 е,

( И У С  12- 73, 9- 79. 11- 31. 11—83).
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в т о р о г о  сортов по ГОСТ 2291-77 и кирза трехслойная хлопкб-по- 
лиэфнрная по нормативно-технической документации, утвержден
ной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. J4 4).
2 2 Обувная кирза должна быть равномерной по толщине. Ли

цевая c S a  должна быть чистой, без налетов, с отчетливым ри
сунком тиснения и равномерной окраской по всей поверхности^
' Рисунок тиснения и окраска должны соответствовать эталонам, 

утвержденным в установленном порядке.
' 2 3 Кирза по физико-механическим показателям должна соот
ветствовать требованиям и нормам, указанным в таблице.

Наименовав*» по«а»вте«Я

Нормы ДЛЯ py-touos 
шрам ПИЛ*

1. Толщина ВИЧ

2. Ширина в см

3 Масса 1 м’ в г, не яеьее
4. Разрывная нагрузка полоски 

кирзы размером 20X-NX) м*- в 
кге, не менее:

по основе
но утку ‘ а.

5. Удлинение при разрыве в ЧУ», 
нс менее:

по основе
ПО у*ку6 Паропронниаемостк в изотер 

мических условиях.. мг/см* ч. не 
менее7. Водопроницаемость в 
см*/сы*-ч, не более

8 Усадка после двухчасового 
намокания н последу книего высу
шивания в %. не более: 

по основе

• О.^Истираемость. в r/кВт-ч. не
более ,  „ _

10. Стойкость (жесткость) в г.

нс менее
не более . _ „ _

П , Намокаемость после 2 ч в 
%. не более

13-1 .6

84 ±1.5; 
85±1.5; 
86±1,5. 
88.5±1.5 

1000

120
.80

1.3-1,6
84±1.5 
86±1.5 
88.5 ±1.6

1020

120
80

13
18

1.0
1.0

й
550

50
90

55

13
17

1.0

1.5

3.0
0.5

600

55
120

.  Методы вспутаквА

По п. 3.7 настоящего
стандарта . __

По ГОСТ 17073-71

По ГОСТ 17073-71 
По ГОСТ 17316—71 и 

п. 3.8 настоящего стан
дарта

По ГОСТ 17316-71 к 
п. 3.8 настоящего стан
дарта

По ГОСТ 22900—78

По ГОСТ 22944-78 

По ГОСТ 8972-78

По ГОСТ 8975-75

По ГОСТ 8977-74 и 
пГ 3.10 настоящего стан
дарта

По ГОСТ 8972-78
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Примечания:
1. Показатель «Водопроницаемость» определяют периодически не реже одно

го раза п неделю.
2. Показатель «Усадка после двухчасового намокания н последующею высу

шивания» определяют периодически нс реже одного раза и месяц.
(Измененная редакция. Изм. № 2. 4). ■
2.4. Кирзу, соответствующую требованиям настоящего стан

дарта. подразделяют на первый и второй сорта.
К первому сорту относят кирзу без пороков на лицевой сто

роне.
Ко второму сорту относят кирзу, на I м которой допускается не 

более двух из перечисленных ниже пороков:
шероховатость — не более двух мест, площадью не более 5 см2 

каждое;
поверхностные царапины — не более двух мест, длйной не бо

лее 10 см каждое;
разнооттеночность — не более двух мест, площадью не более 

5 см2 каждое (но эталону);
неравномерное тиснение рисунка (по эталону).* '
2.5. В кирзе второго сорта допускается дефектный край на 

расстоянии не более 2 см от кромки ткани.
2.6. Наличие ткацких пороков в пределах, предусмотренных 

ГОСТ 2291—77 ца трехслойную кирзу первого и второго сортов 
и нормативно-технической документацией на трехслойную хлоп
ко-полиэфирную кирзу, сортность обувной кирзы нс снижает:

(Измененная редакция, Изм. №  4).
2.7. Обувную кирзу одного вида и сорта наматывают лицевой 

стороной внутрь в рулоны длиной 20—30 м. В каждом рулоне'до
пускается не более трех отрезов кирзы одной ширины или услов
ных вырезов. Длина наименьшего отреза должна быть не -менее 
5 м. Отрезы маркируют с обоих концов.

Отрезы кирзы от 0,5 до 5 м маркируют и упаковывают в от
дельные рулоны и сдают в количестве не более 5% 07 партии.

По согласованию с потребителем допускается дефектную часть 
не вырезать, а ставить в начале и конце этой части клеймо с обо
значением «Выреза.

2.8. По внешнему виду кирза вида А должна соответствовать 
образцам—эталонам, согласованным с заказчиком, а кирза вида 
Б — образцам по ГОСТ 15.007—81.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

2а. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2а.1. Правила приемки — по ГОСТ 25451—82.
(Введеи дополнительно Изм. Л  4).

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

3.1.—3.3. (Исключены, Изм. № 4).

I
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и « Л 1 в 2 ^ ЖДОГО _0^ Р анного рулона вырезают пробу без внешних дефектов длиной 0,3о м во всю ширину.
3.5. (Исключен, Изм. № 4).

. _ 3.6. Подготовка образцов к испытанию -по ГОСТ 173I6_7!
разд. о. v  , *

(Измененная редакция. Изм. .'А 4). ,
3.7. Толщину кирзы измеряют толщемером типа ТН 10-60 с

п»°?!>0Г1 Ж ЩаЯК0Й д”аметР°м 10 мм по ГОСТ 11353—74 или ти- 
i , 0 С 0,,°РН0Й площадкой диаметром !6 мм по ГОСТ 

ПЗо#— /4 с измерительным усилием 80-200 г. Толщину измеряют 
с погрешностью не более до 0,01 мм я округляют до О Г „м  

(Измененная редакция, Изм. JA 2, 4).
3.8. Для определения разрывной нагрузки и удлинения прн 

разрыве „слышвают по три оеяовных и уточных образца разне
ром рабочего участка 20X 100 мм. F

(Измененная редакция, Изм. № 4).

1000 обоПрРо“ ах°"РеДеЛСН" И “с™'>аемос™ "спытания проводят „а 
(Измененная редакция, Изм. JA 2).
3.10. Для определения стойкости (жесткости) испытывают два 

образца размером (!60±0,25) мм по основе и (20±0.25) мм по 
утку.

Масса применяемых шариков должна быть 0 88 г 
( Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

пп г п г т а озог?ВКо; упаковка’ транспортирование и хранение — 
по ГОСТ 24957 8) со следующим дополнением: рулоны кирзы
r T n w I T u  лицевой стороной внутрь без применения втулок и 
стержней. Рулоны обвязывают без применения упаковочных ма- 
юриэлов.

(Измененная редакция, Изм. № 4).
4.2.—4.3. (Исключены, Изм. № 4).
4.4. (Исключен, Изм. М 1).
4.5. —4.6. (Исключены, Изм. № 4).
iJ :  Цри пР°изводстве, хранении кирзы и изготовлении изделий 

из нее должна быть исключена возможность выделения из кирзы 
вредных веществ, горения, самовозгорания и разложения ее 

. (Измененная редакция, Изм. Л  2).
4.8. (Исключен, Изм. ЛЬ 4).

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие обувной кирзы тре
бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий приме
нения, транспортирования н хранения.

I
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5.2. Гарантийный срок хранения — I год с момента изготовле
ния.

Разд. 5. (Введен дополнительно, Изм. ЛЬ-4).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИБОР ФЕДОРОВА
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