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I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод определения цветостойкости резиновых презервативов.

2. ПРИНЦИП

Презерватив обильно смачивают дистиллированной водой и затем заворачивают его в белую 
абсорбирующую бумагу. После определенного периода времени бумагу осматривают, проверяя ее 
на окрашивание.

3. ОБОРУДОВАНИЕ

3.1. Белая абсорбирующая бумага.
3.2. Сосуд, необходимый для предотвращения потери влаги с поверхности изделия на протя

жении заданного времени испытания.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Внутреннюю и внешнюю стороны презерватива обильно смачивают дистиллированной 
водой, не пытаясь удалить внешний слой смазывающего материала. Мокрый презерватив заворачи
вают в белую абсорбирующую бумагу так. чтобы по возможности большая площадь поверхности 
презерватива контактировала с бумагой, и все вместе помещают в сосуд, закрывая его для предот
вращения потери влаги. Сосуд и его содержимое оставляют стоять в течение 16—24 ч при комнатной 
температуре.

4.2. После удаления из сосуда абсорбирующей бумаги ее визуально при дневном свете прове
ряют на наличие признаков окрашивания.

5. ОТЧЕТ ОБ ИСПЫТАНИИ

Отчет об испытании должен содержать следующие данные:
1) идентификацию образца;
2) описание наличия признаков окрашивания на абсорбирующей бумаге;
3) дату проведения испытания.

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЯ

Презервативы, подвергавшиеся настоящему испытанию, должны быть уничтожены.
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