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Настоящий стандарт распространяется на технические ткани и устанавливает правила приемки 
и метод отбора проб для лабораторных испытаний.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в приложении.

1. ПРАВИЛА ПРИЕМ КИ

1.1. Ткани сдают и принимают партиями. Партией считают количество рулонов или кусков 
ткани одного наименования, артикула, сорта и вида отделки, оформленное одним документом о 
качестве.

1.2. Проверке качества ткани по внешнему виду, соответствия упаковки и маркировки требо
ваниям нормативно-технической документации подвергают 100 % продукции.

Допускается потребителю подвергать проверке качества ткани по внешнему виду не менее 5 %  
рулонов или кусков от партии, но не менее трех.

При получении неудоатетпорительных результатов проверки качества ткани по внешнему виду 
хотя бы по одному рулону или куску проводят повторную проверку удвоенного количества рулонов 
или кусков, отобранных от той же партии.

При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки качества ткани по 
внешнему виду хотя бы по одному рулону или куску проверке подвергают 100 %  продукции.

1.3. Для проверки качества ткани по физико-механическим и химическим показателях! от 
партии отбирают количество рулонов или кусков в соответствии с таблицей.

К оличество  гкаи и  в п арти и , м

До 10000
Св. 10000 3

______К оличество  рулонов или кусков , отобранны х  о т  партии_______

3
и дополнительно 1 от каждых последующих начатых 5000 м

Допускается изготовителю отбирать куски или рулоны в процессе комплектования партии. 
Отбор кусков или рулонов осуществляют методом наибольшей объективности по 

ГОСТ 18321.
1.4. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из 

физико-механических или химических показателей по нему проводят повторную проверку удвоен
ного количества кусков или рулонов ткани, отобранных от той же партии.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.
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2. МЕТОД ОТБОРА ПРОБ

2.1. От каждого отобранного куска или рулона отбирают точечную пробу в виде отрезка во 
всю ширину ткани. Длину точечной пробы определяют в зависимости от ширины ткани и вида 
лабораторного испытания.

Точечную пробу отбирают из любого места куска или рулона ткани, но не от самого конца. 
Допускается изготовителю отбирать точечную пробу в месте среза ткани непосредственно со 

станка.
Точечную пробу отбирают в направлении длины и ширины куска или рулона ткани без разрыва 

шли разднра. Точечная проба не должна иметь пороков внешнего вида, смятых мест и заломов. 
Если кромка ткани удалена, то на точечной пробе отмечают направление основы.
Точечная проба должна иметь ярлык или бумажный вкладыш с указанием:
наименования предприятия-изготовителя (при необходимости);
наименования продукции;
номера партии;
номера куска или рулона;
даты отбора проб;
подписи лица, проводившего отбор проб.
2.2. От каждой точечной пробы отбирают элементарные пробы для проведения конкретных 

испытаний. Размер и форму элементарных проб устанавливают в стандартах на методы испытаний.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Т е р м и н П о я с н е н и е

Проба По ГОСТ 15895*
Точечная проба По ГОСТ 15895*
Элементарная проба Часть точечной пробы (полоска, кружок и яр.), используемая не

посредственно для определения показателя качества

На территории Российской Федерации действуют ГОСТ Р 50779.10—2000, ГОСТ Р 50779.11—2000.
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