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Periodic sections produced 

by cross—helical rolling for gear shaft. Dimensions
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Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного Совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (НУС 11-12—95)

1. Настоящий стандарт распространяется на горячекатаные круглые периодические профили 
для вала-шестерни, изготовляемые поперечно-пинтовой прокаткой.

2. Размеры профилей и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным на 
чертеже и в таблице.
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Переиздание.
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строительство каркасного дома
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