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УДК 621.791.75.052:006.354 Группа В05

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

РУЧНАЯ ДУГОВАЯ СВАРКА. 
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

ГОСТ
5264-80

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Manual arc welding. Welding joints.
Main types, design elements and dimensions

Взамен
ГОСТ 5264-69

МКС 25.160.40 
ОКП 06 0200 0000

Постановленном Государственного комитета СССР но стандартам от 24.07.80 №  3827 дата введения установ
лена

с 01.07.81
Ограничение срока действия снято по протоколу ЛЬ 5—94 Межгосударственной) совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МУС 11-12—94)

1. Настоящий стандарт устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры 
сварных соединений из сталей, а также сплавов на железоникелевой и никелевой основах, выпол
няемых ручной дуговой сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения стальных трубопроводов по 
ГОСТ 16037-80.

2. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.
3. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2—54.

Т а б л и и а 1

Тип
соединени я

Ф орма 
МОД го топленных 

кром ок

Х арактер 
спарнохо шва

Ф орм а поперечн ого сечени я

иодгогоадеи ны х кром ок спарнохо шва

Тол ш ин а 
сваримае- 
м мх д е т а 
лей . мм

У словное 
о б о зн ач е 
ние с о е 
динения

Стыко
вое

e z z z 9 5 s s s 3 1 -4

С отборгон
кой кромок

Односторон
ний

1-12

С отбортов
кой одной 
кромки______ 1 -4

Без скоса 
кромок

Односторон
ний на сьсм- 
ной подкладке

Односторон
ний на остаю
щейся под
кладке

1 -4

Cl

С28

с з

С2

С4

С5

И мание официальное Перепечатка воспрещена

^  Издание (ноябрь 2009 г.) с Изменением №  I, утвержденным в  январе 1989 г. (ИУС 4—89).
Поправкой (ИУС 9—2009).

© Издательство стандартов, 1980 
© СТЛНДЛРТИНФОРМ, 2010



С. 2 ГОСТ 5264-80

Продолжение табл. I

Тип
соединении

Ф орм а
подготовленны х

Кромок

Х арактер 
сварного  шиа

Ф орм а п оперечн ого  сечении

подготовленны х кром ок сварн ого  ш ва

Т олщ ина 
сп ари вае
мых дета
л ей . мм

У словное 
обо ш аие- 
ние сое» 
динеиия

Стыко
вое

Без скоса 
кромок

Односторон
ний замковый 1 - 4 С6

2 - 5 С7

Без скоса 
кромок с пос
ледующей 
строжкой

Двусторон
ний

6-12 С42

Со скосом 
одной кромки

С криволи
нейным ско
сом одной 
кромки

С ломаным 
скосом одной 
кромки

С двумя 
симметрич
ными скоса
ми одной 
кромки

С двумя 
симметрич
ными криво
линейными 
скосами од
ной кромки

С двумя не
симметрич
ными скоса
ми одной 
кромки

Односторон
ний тш CS

Односторон
ний на сьсм- 
ной подкладке

С9

Односторон
ний на остаю
щейся под
кладке

3 -6 0 С10

Односторон
ний замковый СП

С 12

С13

15-100

CI4

Двусторон
ний 8-100 С15

р :

30 -1 2 0 CI6

р :

41 12-100 С43



ГОСТ 5264-80  С. 3

Продолжение табл. I

Тип
соединени я

Ф орм а 
подготовленны х 

кром ок

Х арактер 
сварного  шва

Ф орм а поперечн ого сечени я

НОД ю  то идейны х кром ок сварного  шва

Тол ш и на 
св ар и в ае
мых д с т а 
л ей . мм

У словное 
о б о ш а ч е - 
ии е с о е 
динения

Стыко
вое

Со скосом 
кромок

Со скосом 
кромок с  пос
ледующей 
строжкой

С криволи
нейным ско
сом кромок

С ломаным 
скосом кро
мок

С двумя 
симметрич
ными скоса- 
ми кромок

С двумя 
симметрич
ными криво
линейными 
скосами кро
мок

С двумя 
симметрич
ными лома
ными скоса- 
ми кромок

Односторон
ний

Односторон
ний на съем
ной подкладке

Односторон
ний на остаю
щейся под
кладке

Односторон
ний замковый

Двусторон
ний

С двумя не
симметрич
ными скоса
ми кромок

Двусторон
ний

0 7

3 -6 0

CIS

6 -1 0 0 CI9

С20

3 -6 0

C2I

8 -4 0 С45

С23

15-100

С24

8-120 С25

30-175 С26

30-175 С27

С 39

1 2-12 0

С40



С. 4 ГОСТ 5264-80

Продаьжение табл. I



ГОСТ 5264-80  С. 5

Продолжение та&г. I

Тип
соединени я

Ф орма
МОД ГО! ОИЛС НИ ЫН

кром ок

Х арактер 
сварного  шва

Односторон
ний

Без скоса 
кромок

Двусторон
ний

Односторон
ний

Со скосом 
одной кромки

Тавровое

С криволи
нейным ско
сом одной 
кромки

Ф орм а поперечн ого сечени я

и о д ю го в л еш ш л  кром ок с в ар н о ю  шва

Тол ш и на 
св ар и в ае
мых дета
л ей . мм

У словное 
о б о зн ач е 
ни е сое*
лимения

TI

С  двумя 
симметрич
ными скоса
ми одной 
кромки

Двусторон
ний

С двумя 
симметрич
ными криво
линейными 
скосами од- 
ной кромки

Односторон
ний

Нахлсс-
точнос

Без скоса 
кромок

Двусторон
ний



С. 6 ГОСТ 5264-80

Р а з  м с р ы. мм
Т а б л и ц а  2

Усланное 
обозначе
ние свар 
пою сое
динения

Комсгруминные элементы

Д

ь

R 1 е,
не болееподготовленных кромок 

свариваемых легален сварною шва Помин Пред.
откл.

С1 JL От 1 до 2

0

+0,5
Or s 
до 2s

От j 
до 3s 1 т *  3I.

з , г  1
Св. 2 до 4 •*■1,0

* Размер дли справок.

Р а з  м с р ы. мм
Т а б л и ц а  3

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  4

У словное 
обо зн ач е
ни е с в а р 
н о ю  сое 
линения

К онструктивны е элементы

д

ь

л 1 Г.
нс болееподготовленны х кром ок 

свариваем ы х деталей
с в ар н о ю  шва Н ам н и . Пред.

откл .

с з
*

Or 1 до 2

0

+0.5

От s до 
2s

Or s  до 
3s 2.т + 3

s, 2  1

E 2 Z Z a t e S 3

Св. 2 до 4 + 1,0

* Размер для справок.

УелоИНОС 
обо зн ач е
ние свар 
п о ю  с о е 
динения

К онструктивны е элем енты

5 - 5 ,

ь
г. не 

более

S

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей

сварн ого  шва II ОМ ИИ. Пред.
откл.

П омни
П ред.
ОТЖЛ.

С2 \  Н К * 1 ^ ч
Or 1.0 до 1.5 0 +0.5 6 1.0 ±0.5
Св. 1,5 до 3.0 I ±1.0 7 1.5

±1.0j / / / k s - .  \  у  |
Св. 3.0 до 4.0 2 + 1.0 

- 0 ,5 8 2.0



ГОСТ 5264-80  С. 7

У словное 
обо зн ач е
ние свар 
н аго  с о е 
динении

К онструктивны е элементы

Г -  Ij

ь
е, не

более
с*, не 
более

к

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей сварн ого  ш ва

Но-
мим.

Пред
о т к л .

Н о-
м ии.

Пред.
«ТЫ .

U*-l Oil Or 1,0 до 1,5 0 +0.5 6 4 1 ,0 ±0.5

С4 h
« | | « -  <л

I I Св. 1,5 до 3.0 1 ±1,0 7 1 ,5

Ь '
о Ц-----------Л а Св. 3.0 д о  4.0 2 + 1,0 

- 0 ,5 8
6

2.0
±1,0

Т а б л и ц а  7
Р а з м е р ы ,  мм

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  8

У словное К о н с т р у к т  в и ые м е м с к ш ь 8
обо зн ач е
ни е с в а р 
н о ю  с о е 
динения

под го  г о  влей  пых кром ок 
свариваем ы х деталей сварн ого  шва

л
П омин

Пред.
откл.

е .  не 
более

Н ам н и .
Пред.
откл.

.  Р  . N .  ■
Or 1.0 до 1,5 0 +0.5 6 1,0 20.5

С 6
Х \  е  - Ц |

Ь
Св. 1.5 до 3.0 1 ±1.0 7 1.5

±1.0
x s . j s

Св. 3,0 до 4.0 2 + 1,0 
- 0 .5 8 2.0

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  9

У словное К онструктивны е э л е м е н т ь
обо зн ач е
ние свар 
н о ю  с о е 
динения

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей сварного  шва

s -  г,

П ом ин.
П рел.
откл.

с, не 
более

8
±1

2
± 1 ,0

8
1 ,5

С7 1 *1 9-Т ■ . , ■ « уд 1 * 1 — £ -----------%■ (_в. 2 до 4 2
■о 1 V ///A  I

Св. 4 до 5 +  1,5 
- 1 . 0

10 2 ,0



С. 8 ГОСТ 5264-80

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  10

У словное
обозн ачение

сварн ого
соединени я

К онструктивны е алименты

т “  *1
Л
*1

/
i t

г . не 
более

f | ,  не 
болееподготовленны х кром ок 

свариваем ы х деталей сварного  шва

С42

Ог 6 до 8 4 7 10 12

Л + 1£
в | |  * - 2 . 0 Св. 8 до 10 6 9 12 14

«о

‘$

11

Св. 10 до 12 8 11 14 16

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  II



ГОСТ 5264-80  С. 9

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  12

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  13



С. 10 ГОСТ 5264-80

Р а з  м с р ы. мм
Т а б л и ц а  14

Р а з XI с р ы, мм
Т а б л и ц а  15



ГОСТ 5264-80  С. 11

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  16

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  17

У словное
обозн ачение

сварного
соединени я

К онструктивны е элементы

подготовленны х кром ок 
с вари наем и х  деталей сварн ого  шва

j 1.

Or 15 до 17
Св. 17 до 20
Св. 20 до 24
Св. 24 до 28
Св. 28 до 32
Св. 32 до 36
С в. 36 до 40
Св. 40 до 44
Св. 44 до 48
Св. 48 до 52
Св. 52 до 56
С в. 56 до 60
С в. 60 до 64
Св. 64 до 70
Св. 70 до 76
Св. 76 до 82
Св. 82 до 88
Св. 88 до 94
Св. 94 до 100

к
И Н о- Пред.

ми и. откл.

*1
12 Н о- Прел, 

м и н . опел.

10

12

_16_
_1_7_
_18_
_19
_20
22
24
26
28
_30
32
34
36
38
40
42
44
46
48

10
±3

12
±4

±5 14

+2,0
- 0 ,5

0,5

+3.0
- 0 .5



С. 12 ГОСТ 5264-80

Р а з м с р ы. мм
Т а б л и ц а  18

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  I1)

У словное
o f t o i t t U ' I C H l U '

сварного
соединем ин

К о н с т р у к т  в мыс элем енты

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей сварн ого  ш ва

s л,

CI6

Or 30 TO32
Cb. 32 до 36
Cb. 36 до 40
Cb. 40 до 44
Cb. 44 до 48
Cb. 48 до 52
Cb. 52 до 56
Cb. 56 до 60
Cb. 60 до 64
Cb. 64 до 70
Cb. 70 ДО 76
Cb. 76 до 82
Cb. 82 до 88
Cb. 88 до 94
Cb. 94 до 100
Cb. 100 до 106
Cb. 106 до 112
Cb. 112 до 118
Св. 118 до 120

€ g
R
i l П о 

мин.
П ред . Но 
отк.ч. мни.

Пред.
откл.

8

10

J 2
i i
_19
.20
i i
i i
i i
J i
i i
i i
i i
i i
л
i n
i i
34
i i
38

±3

±4

* 2.0
-0 .5

0.5

*3.0
-0 .5



ГОСТ 5264-80  С. 13

Р а з м е р ы ,  мм

У словное
обозначение

сварного
соединени я

К онструктннны е элементы

подготовленны х кром ок 
си ар и ы ех 'м х  деталей

сварн ого  ш ва Н о-
м ин.

Пред.
откл.

Т а б л  и ц а 20

s - s ,

Н о
м ин.

П ред.
о т .

Н о .
мни.

П ред.
О Г К Л -

С43

От 12 до 14

Св. 14 до 17
Св. 17 до 20
Св. 20 до 24
Св. 24 до 28
Св. 28 до 32
Св. 32 до 36
С в. 36 до 40
Св. 40 до 44
С в. 44 до 48
С в. 48 до 52
Св. 52 до 56
С в. 56 до 60
Св. 60 до 64
Св. 64 до 70
С в. 70 до 76
Св. 76 до 82
Св. 82 до 88
Св. 88 до 04

18 ±2

19

20
22
24
27
30

±3

33
36
39
42
45
48

Св. 94 до 100

51
54
57
60

±4

63
66
69

15

16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45

±2

±3

0.5

+ 1.5 
- 0 .5

* 2,0
- 0 ,5

*3.0
- 0 ,5

Т а б л и ц а  21
Р а з м е р ы ,  мм



С. 14 ГОСТ 5264-80

Р а з  м с р ы. мм
Т а б л и ц а  22

Т а б л и ц а  23
Р а з м е р ы ,  мм



ГОСТ 5264-80  С. 15

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  24

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  25



С. 16 ГОСТ 5264-80

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  26

У словное
O IK ) I H U 'IC H I I C

св ар н о ю
соединении

К онструктивны е элементы

подготовленны х кром ок  
свариваем ы х деталей сварного  ш ва

JL /  
•2 
-  1

Г я -*i

а - л ,
С

* 2 
-1

А 
► 2 
-  1

Но
м 

нн П р е д .

о т к л .

е1
1 2 2Z3?сГ

П рсл. 
откл.

От 8 до II 14
±2

+  1.5

Св. 11 до 14 4 6 12 16 18 - 0 .5

Св. 14 до 17 20

Св. 17 до 20 24 0,5

Св. 20 до 24 7 9 14 27 ±3
20 + 2 . 0

- 0 .5
Св. 24 до 28 30

Св. 28 до 32 34

Св. 32 до 36 10 12 16 36 22

Св. 36 до 40 38

С45

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  27



ГОСТ 5264-80  С. 17

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л  и ц а 28

У слоимое 
оботиачение 

св ар н о ю  
соединени я

К оп струкп ш н ы е э л е м е н т

п о л о г о  плен н и х  кром ок 
спариваем ы х деталей

сварн ого  шпа
л -  л, П о 

м н и .
Прея, 
от к.».

1 2

К -  «I

П о 
мин.

П рея, 
о  пел.

(12* 1f

С24

От 15 id I?
Св. 17 до 20
Св. 20 до 24
Св. 24 до 28
Св. 28 до 32
Св. 32 до 36
С в. 36 до 40
С'в. 40 до 44
С в. 44 до 48
Св. 48 до 32
Св. 52 до 56
Св. 56 до 60
Св. 60 до 64
Св. 64 до 70
Св. 70 до 76
Св. 76 до 82
Св. 82 до 88
Св. 88 до 04
Св. 94 до 100

24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60

±3
10

+2.0
- 0 ,5

12 0.5
±4

±5 14 +3.0
- 0 ,5

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л  и ц а 29

У словное 
обо н ич ем пс 

сварного 
соединени я

К онструктивны е элементы

пол ю т а  пленных кром ок 
спариваем ы х деталей

сварн ого  шва П ом ин Прея.
о  пел.

П ом ин . П ред.
откл.

(2И 2}°

С25

От 8 до 11
Св. 11 до 14
Св. 14 до 17
Св. 17 до 20
Св. 20 до 24
Св. 24 до 28
Св. 28 до 32
Св. 32 до 36
Св. 36 до 40
Св. 40 до 44
Св. 44 до 48
Св. 48 до 52
Св. 52 до 56
Св. 56 до 60
С'в. 60 до 64
Св. 64 до 70
Св. 7Q до 76
Св. 76 до 82
Св. 82 до 88
Св. 88 до 94
Св. 94 до 100
Св. 100 до 106
Св. 106 до 112
Св. 112 до 118
Св. 118 до 120

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

Ж
42
45
48
51
54
57
60
63
66
68

±2 + 1.5 
- 0 .5

+2.0
- 0 .5

0,5

±4 +3.0
- 0 ,5



С. 18 ГОСТ 5264-80

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  50

У словное
оботниченне

спорною
соединении

К онструктивны е элементы

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей

с в ар н о ю  ш ва

Г к

**• *, Помин. П ред.
откл. П омин. П ред.

откл.

Or 30 ло 34 23
Св. 34 ло 38 24
Св. 38 ло 42 25

±3 +2.0
Св. 42 ло 46 26 - 0 ,5
Св. 46 до 50 27
Св. 50 ло 54 28
Св. 54 ло 60 29
Св. 60 ло 66 31
С в. 66 ло 72 33
Св. 72 до 78 34
Св. 78 ло 84 36 0.5Св. 84 ло 90 38 ±4
Св. 90 ло 96 40
Св. % ло 100 42

+3.0Св. 100 до 108 44
Св. 108 ло 116 46 - 0 ,5
Св. 116 ло 124 48
Св. 124 ло 132 50
Св 132 ло 140 52
Св. 140 ло 148 54

±5Св. 148 ло 156 56
Св. 156 ло 164 60
Св. 164 ло 170 64
Св. 170 до 175 68

Т а б л и ц а 31

(1212)

С 26

Р а з м е р ы ,  мм



ГОСТ 5264-80  С. 19

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л  и ц а 32

Т а б л и ц а  33
Р а з м е р ы ,  мм



С. 20 ГОСТ 5264-80

Т а б л и ц а  34
Р а з м с р ы. мм

У словное
обозн ачение

св ар н о ю
соединении

К онструктивны е элементы ь
R 1

е, не 
болеепод го  говлениы  \  кром ок 

свариваем ы х деталей
сварн ого  шва

s
Но*

Н И Н .

Пред.
О Т К Л .

У1
ь У

1

я  -~1

f
J - U ,
Ш _______________

Or 1 до 2

0

+0.5

Or s  
до 2s

Or s 
до 3s 2 s +  3U-

S, г  I

Св. 2 до 4 +  1,0

* Размер для справок.

Т а б л и ц а  35
Р а з х! с р ы, мм

У словное К онструктивны е элементы
обозн ачение

с в ар н о ю подготовленны х кром ок
с в а р н о ю  ш ва

соединении евзри вием ы х деталей

с,
не более Пойми. П рея-

откл.

У2

Or 1 до 2 + 1

Г, г I

Св. 2 до 6

С в. 6 до 9

Св. 9 до 12

От 5 
до 2s

13

17

+2

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  36

У словное
обозн ачение

св ар н о ю
соединени и

К онструктивны е элементы

S П
ь

е. нс 
болеепод готовлен  пых кром ок 

свариваем ы х деталей
сварного  шва П ом ин Пред, 

отк л.

У4

Or 1.0 до 1,5

ОгО 
до 0,5s 0

+0,5 6

Св. 1.5 до  3,0 +  1.0 81^ЧЧЧЧЧЧ^
- *■l£ i ^

J j ! Р
■ЧЧЧЧ

Св. 3.0 до 5,0
+2.0

10

s, 2 1
Св. 5,0 до 6.0 12
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  37

У словное
обозначение

сварного
соединени я

К онструк!м пиы е элемента

& п

ь

под того пленны х кром ок 
спариваем ы х деталей

сварного  шпа Н о н и н . П ред.
О Ш .

4щ
1

i1
От 1.0 до 1,5 +0,5

У4 и Т
Св. 1,5 до 3,0 Св. 0.5s д о  з 0 + 1.0

S{ г  I Св. 3.0 до 30.0 +2,0

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  38

У слоимое 
обозн ачение 

сварного  
соединени я

У5

К онструктивны е элементы

иодю топ лем иих  кром ок 
спариваем ы х деталей сварного  шва

з , г 2

5 Я

Ь
не

более
П ом ин.

Пред.
О Т К Л .

От 2 до 3

От 0 до 0.5з 0

+ i 8

Св. 3 до 5

+2

10

Св. 5 до 6 12

Св. 6 до 8 14

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  39
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  40

У словное
обозн ачение

сварного
соединении

К онструктивны е элементы Г *

подготовлен  н и  ж кром ок
сварн ого  швл

S

Помин. П рея.
Н о н и н .

П ред.
саарииаемых деталей откл. О Т К Л .

От 3 до 5 8

Св. 5 до 8 12 ±2 + 1,5 
- 0 ,5

Св. 8 до 11 16

Св. 11 до 14 20

Св. 14 до 17 24
Св. 17 до 20 28

I Св. 20 до 24 32 ±3
0.5

щ Св. 24 до 28 35

«1 Св. 28 до 32 38 +2,0
S, Св. 32 до 36 41 - 0 ,5

г  0.5 5
Св. 36 до 40 44

•vl Св. 40 до 44 49
Св. 44 до 48 53

±4
Св. 48 до 52 56

Св. 52 до 56 60
Св. 56 до 60 64

У6

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  41
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  42

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  43
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Р а з м с р ы. мм
Т а б л и ц а  44

У словное
обозн ачение

св ар н о ю
соединении

К онструктивны е элем енты *

п о л  отопленны х кром ок 
сваримиемых деталей с в ар н о ю  шва

1
Н ам ин.

П рея.
01КЛ.

Т1 1г1
От 2 д о  3

0

* i

С в .  3  д о  15 * 2

*1 2  2 С в .  15 д о  40 * 3

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  46

У словное
обозн ачение

св ар н о ю
соединении

К онструктивны е элементы

S

6

нодгоговлениы х кром ок 
свариваем ы х деталей сварн ого  ш в а Н ам и н .

П рея.
С 1!К Л -

т з

4ш

5  |ч

У / 1 к

От 2 до 3

0

* i

N  тс| Св. 3 до 15 * 2

i ,  2  2 Св. 15 д о  40 +3
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Р а з м е р  ы, мм
Т а б л и ц а  48
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  49

Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  50
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Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  51

Р а з м е р ы ,  мм

У С Л О И М  ОС

обозн ачение
сварного

соединени я

Комструкти ины е элементы

подготовленны х кром ок 
снари& аечмх деталей

сварн ого  шпа

Т а б л и ц а  52

liOMSIll. Пред.
откл.

1 20 *2 }*

Т5

sI 2  0,5 s

Or 30 до 32

О - 32 до 36
Св. 36 до 40
Св. 40 до 44
Св. 44 до 48
Св. 48 до 52
Св. 52 до 56
Св. 56 до 60
Св. 60 до 64
Св. 64 до 70
Св. 70 до 76
Св. 76 до 82

О - 82 до 88
Св. 88 до 94
Св. 94 до 100

22О

100 до 106
Св. 106 до 112

О 8 112 до 118
Св. 118 ло 120

10

14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
24
36

±3

±4
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Р а з  м с р ы. мм
Т а б л и ц а  53

У словное
обозн ачение

св ар н о ю
соединении

К онструктивны е элементы

1 в
Ь

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей

с в а р н о ю  шва Н ам н и . Пред.
откл.

Н1

и к От 2 до 5 3 -2 0

0

*1.0

■Ci Ж * С'в. 5 до 10 8 -4 0 *1.5

в Св. 10 до 29 12-100
+2.0

5 , г 2 Св. 29 до 60 30-240

Т а б л и ц а  54
Р а з  м с р ы. мм

У словное
обозн ачение

св ар н о ю
соединении

К онструктивны е зл ем еш ы

1 в
Ь

подготовленны х кром ок 
свариваем ы х деталей

с в а р н о ю  шва Камин. Пред.
откл.

1
От 2 до 5 3 -2 0 + 1.0

Н2 1 Ж Г А
Св. 5 до 10 8 -4 0 0 + 1.5

в Г Св. 10 до 29 12-100
+2.0

' з ,2  2 Св. 29 до 60 30-240

4. Сварка стыковых соединении деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышаю
щей значений, указанных в табл. 55, должна проводиться так же, как деталей одинаковой толщины; 
конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по 
большей толщине.

ММ
Т а б л и ц а  55

Т о л щ и н а тонкой  детали Разн ость  тал ш и н  деталей

Or 1 до 4 1
Св. 4 до 20 2
С в. 20 до 30 3
Св. 30 4

Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное 
расположение поверхности шва (черт. 1).

Черт. I
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При разности в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 55. на детали, 
имеющей большую толщину 5,, должен быть сделан скос с одной или двух сторон до толщины 
тонкой детали s, как указано на черт. 2, 3 и 4. При этом конструктивные элементы подготовленных 
кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

(/SS2J°

Черт. 3

5. Допускается смещение свариваемых кромок перед сваркой относительно друг друга, не 
более:

0,5 мм — для деталей толщиной до 4 мм;
1.0 мм — для деталей толщиной 4—10 мм;
0,1 s, но не более 3 мм — для деталей толщиной 10—100 мм;
0,01 5 + 2  мм. но не более 4 мм — дтя деталей толщиной более 100 мм.
6. В стыковых, тавровых и угловых соединениях толщиной более 16 мм. выполняемых в 

монтажных условиях, допускается увеличение номиндтьного значения размера Л до 4 мм. При этом 
соответственно сможет быть увеличена ширина шва е , е,.

(Измененная редакция, Изм. S s  1).
7. При сварке в положениях, отличных от нижнего, допускается увеличение размера £ и £, не 

более:
1.0 мм — для деталей толщиной до 60 мм;
2.0 мм — для деталей толщиной свыше 60 мм.
8. При выполнении двустороннего шва с полным проплавлением перед сваркой с обратной 

стороны корень шва должен быть расчищен до чистого металла. Для несимметричных соединений 
с двусторонним швом в случае строжки корня первого шва допускается увеличение размеров 
подварочного шва до размеров первого шва.

9. Размер и предельные отклонения катета углового шва К. Кх должны быть установлены при 
проектировании. При этом размер катета должен быть не более 3 мм для деталей толщиной до 3 мм 
включительно и I, 2 толщины более тонкой детали при сварке деталей толщиной свыше 3 мм. 
Предельные отклонения размера катета угловых швов от номинального значения приведены в 
приложении 3.

8, 9. (Измененная редакция, Изм. №  1).
10. (Исключен. Изм. №  1).
11. Минимальные значения катетов угловых швов приведены в приложении 1.
12. При применении электродов с более высоким временным сопротивлением разрыву, чем у 

основного металла, катет углового шва в расчетном соединении может быть уменьшен до значений, 
приведенных в приложении 2.
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13. Допускается выпуклость и вогнутость углового шва до 30 % его катета. При этом вогнутость 
не должна приводить к уменьшению значения катета К,, (черт. 5). установленного при проектиро
вании.

П р и м е ч а н и е .  Катетом А'„ инляетси катет наибольшего прямоугольного треугольника, вписанного 
во внешнюю часть углового шва. При симметричном шве за катет Кп принимается любой из равных катетов, 
при несимметричном шве — меньший.

(Измененная редакция, Изм. №  1).
14. Допускается применять установленные настоящим стандартом основные типы сварных 

соединений, конструктивные элементы и размеры сварных соединений при сварке в двуокиси 
углерода электродной проволокой диаметром 0.8—1,4 мм (УГ1).

15. Допускается п местах перекрытия сварных швов и в местах исправления дефектов увели
чение размеров швов до 30 % номинального значения.

16. При подготовке кромок с применением ручного инструмента предельные отклонения угла 
скоса кромок могут быть увеличены до ±5*.

При этом соответственно может быть изменена ширина шва е, е ,.
15, 16. (Введены дополнительно, Изм. №  I).
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

мм

П редел текучести М и н и м альн ы й  катет у гл ов ою  ш в а  дли толщ ины  более толстого ит свариваем ы х длеыенгов

свари ваем ой  стал и . 
М П а О т 3 С в. 4 С в . S С в. 10 С в . 16 С в. 22 С в. 32 С  в. 40

до 4 д о  5 ао  10 до 16 я о  22 я о  32 до 40 я о  80

До 400 3 4 5 6 7 8 9 10
Св. 400 до 450 4 5 6 7 8 9 10 12

П р и м е ч а н и е .  Минимальное значение катета нс должно превышать 1.2 толшины более тонкого 
элемента.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

мм

К лзет угловою  ш ва x iu  отн ош ен ии  в р ем ен н о ю  со п роти вл ен и я  разры ву ы еп Л М  шил к в р ем ен н ом у  сопротивлению
разры ву осн овн ого  м еталла

1.0 ».! 1.2 1.3 1.4

4 4 4 3 3
5 5 4 4 4
6 6 5 5 4
7 7 6 6 5
8 7 7 6 6
9 8 8 7 7

10 9 9 8 7
11 10 9 9 8
12 II 10 9 9
13 12 11 10 9
14 13 12 11 10
15 14 13 12 II
16 15 14 13 12
17 16 14 13 12
18 17 15 14 13
19 17 16 15 14
20 18 17 16 14
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  3  
Р еком ендуем ое

мм

Н ом и н ал ьн ы й  разм ер  катета углового шва П рсасльное отк л он ен и е разм ера катета углового ш ва

От 3 ДО 5 + 1.0 
- 0 ,5

Св. 5 до 8 +2.0
- 1 .0

Св. 8 до 12 +2,5
- 1 ,5

Св. 12 +3,0
- 2 .0

П Р И Л О Ж Е Н И Е  3. (Введено дополнительно. Изм. Лв 1).
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