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ПАЙКА

Классификация способов

Methods of brazing and spidering. Classification.

ГОСТ
17349-79

Взамен
ГОСТ 17349—71

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 декабря 
1979 г. № 5048 срок введения установлен

с 01.01. 1981 г.

1. Настоящий стандарт устанавливает технологическую клас
сификацию способов пайки и порядок формирования наименова
ния способа пайки.

2. Классификация способов пайки осуществлена по следующим 
независимым признакам: удалению окисной пленки, получению 
припоя, заполнению зазора припоем, кристаллизации паяного шва, 
истрчнику нагрева, наличию-давления на паяемые детали, одно
временности выполнения паяных соединений.

3. Классификация способов пайки по признакам приведена на 
чертеже.

4. При формировании наименования способа пайки конкрет
ного изделия следует брать из чертежа в порядке слева направо 
по одному наименованию способа пайки от каждого признака.

Пример формирования наименования способа пайки конкрет
ного изделия: «Пайка в вакууме композиционным припоем капил
лярная диффузионная в печи под давлением ступенчатая».

Издание официальное 
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Перепечатка воспрещена
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