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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ШЕРСТЬ ОВЕЧЬЯ НЕМЫТАЯ 
ПОЛУГРУБЛЯ МАССИРОВАННАЯ

ГОСТ
19779—74*

ОКИ 98 3134

Unwashed scmicoavse classed sheep wool 
Specifications

Технические условия Взамен
ГОСТ 7938-56, 

ГОСТ 10927-64 и 
ГОСТ 7939—56 в части 

балбасской шерсти

Постановлением Государственною комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 13 мая 1974 г. 1124 срок введения установлен

Настоящий стандарт распространяется па немытую классиро- 
папную полугрубую неоднородную овечью шерсть, состригаемую 
с иолугрубошерстпых озец, тонкорунно-грубошерстных и полутон- 
корунно-грубошерстных помесей, дающих полугрубую неоднород
ную шерсть.

1.1. Полугрубую неоднородную шерсть состригают со взрос
лых овей два раза в год — весной и осенью и с молодняка (ягнят) 
при первой стрижке — один раз п год летом или осенью.

1.2. Полугрубую неоднородную овечью шерсть в зависимости 
от времени стрижки и возраста овец, подразделяют на весеннюю, 
осеннюю п поярковую (с молодняка).

1.3. Ш е р с т ь в е с е н н е й  с т р и ж к и
1.3.1. Полугрубая неоднородная шерсть весенней стрижки ха

рактеризуется косичним строением руна, неурависиностыо по

Издание официальное
★

• Переиздание (январь 1992 г.) е Изменением \г  /. 
уюерждепным о декабре 1932 г. (МУС 4—83).

g  Издательство стандартов, 1974 
4 g  Издательство стандартов, 1992 

Переиздание с изменениями
Настоящий стандарт нс может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта России

с 01.01.77
Постановлением Госстандарта от 10.05.91) Л1 1142. 
Срок действия продлен

до 01.01.94

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
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толщине и длине волокон, состоит в основном из длинных пуховых, 
переходных и тонких остевых волокон, содержит мепыиее коли
чество ости и поэтому более уравнена по толщине и длине волокон, 
по сравнению с шерстью грубошерстных овец.

1.3.2. Полугрубую неоднородную шерсть весенней стрижки в 
зависимости от породного происхождения подразделяют по наи
менованиям в соответствии с табл. 1.

Таблица I

Н т н и с н о т а ч и е  u ietx ’T.j ПОк>ОАМа ftfi|lOJM a« Г р у п п *  II n ОЧСч**
Обоимчеяме

д л п  и а т м г р у в н

Балбасская Салбае л.-гр.бал.
Сарлджинскач Сараджннская «т гр.саг
Таджикская Таджикская п'гр.тадж.
ДлаГнкая \ . тайские п/гралаПск
Полутрубая помесная Помеси ТонКорунио-грубоШерсгных 

и полуюнкор) нио-трубошеремшх
п/гр.пом.

овен

1.3.3. Ш ерсть всех наим енований  по д р азд ел яю т  на рунную , 
кусковую  и о ткл ассн р о вк и  в соответствии  с требованиям и , у к азан -
кы м и в таб л . 2.

Т а б л и ц а  2

< > (> см я ач с |;н е
П о д о  т д с о с и к с  арсрсти Хяр*1.Т«ТЧ1СТ*»* ш е р с т и ДДЧ MupKUfHMVvM

Рунная Шерсть, снятая с одной овцы и 
состоящая из косиц, более или метке 
связанных между собой в одно ие- 
.н*е руно, неполные руна, а также нет 
загрязненные куски шерсти, за
вернутые в руно, от которого они от
делились

Кусковая Незагрязненные куски шерсти мас
сой менее 100 г каждый, предъявлен
ные к сдаче от дел ыто'от рун

кус к.

О т  класа; рои ки;
Мелкие загрязненные жскреме.п.1-клок К Л О К .

ми клочки шерсти, отделившиеся «т 
руна при стрижке, а также клочки, 
получаемые при классировке. путем 
обрыва загрязненных пожелтевших
окрась, и шерсть подстрижка (ко
роткие волокна повторная стрижки)

клюккер М е л к и е  к.точ>в< шерсти, сильно за- 
грнзненные прилининтмн к ими ж е -  
кремептамп

клюй.

П р и м е ч а н и е .  В рунной шерсти допускается подстрижка п количестве- 
не Солее 1% от массы шерсти.
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! 1.3.4. Рунную шерсть подразделяют:
по н а и м е н о в а н и я м  в соответствии с табл I; 
но т о л щ и н е  и д л и н е  на: 

классы — I. II; 
п о с о с т о я н и ю  на: 

нормальную, 
сорно-репейную, 
дефектную.
сорпо-репейно-дефектную; 

по ц в е т у  на:
белую.
ОНеТЛО*СС|>\ ю, 
цветную.

1.3.5. Кусковую шерсть подразделяют:
по н а и м е н о в а н и я м  в соответствии с требованиями табл. I:. 

по ц в е т у  и а:
белую и светло-серую вместе, 
цветную.

П р и м е ч а н и е .  Кусковую шерсть по классам и состоим»» не подрези
ляюг.

1.3.6. Отклассировки по наименованиям шерсти, классам, сос
тоянию н цвету не подразделяют.

1.3.7. Класс рунной шерсти определяют в зависимости от тол
щины волокон, соотношения волоком различных типов — пуховых^ 
переходных н остевых, и их длины, наличия мертвых и сухих во
локон основной массы шерсти, под которой понимают не менее 
55% массы или площади руна, в соответствии с требованиями, 
указанными в табл. 3.

Таблица 3

H a i i w f i t t f n * -  
КН С lUCIHMI» Х а р а к т е р и с т и к а  н н т о и

\
Ш

Х а р а к т е р и с т и к *  к л а с с *

Балбзс- Косицы мягкие, волнистые. 1 Косицы средней длины с
С К Э Я средней длины, содержат зна

чительное количество пуховых, 
переходных волокон; незначи
тельное количество тонкой 
ости.

мелкой и средней волнис
тостью. С О С Т О Я Т  »  О С П О В М О М  К »  

п у х о в и к ,  переходных волоком 
и  незначительного количеств
юнкоП О С Т И

Шерсть элвст isiiioi. часто с 
небольшим блеском

Пост шерсти: белая и свет
ло-сера»

•

II Косицы боле* длинные и 
жесткие, чем в 1 классе, < 
крупной В О Л Н И С Т О С Т Ь Ю . С О С Т О Я Т  

в ос ноя ноо из переходных но- 
локон, незначительного коли
чество пуховых и остевых т>- 
локон.

Имеются сухие и мертвые 
волокна.
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Продолжение табл. 3
Ibnvcnoa*. “
ние шерсти Х.1|1лыс|1и<тмка шерсти 5 Характеристика класс*

Сарад-
жнкская.

тад
жикская.
алайская

I Ъ м у г р у *
(>&■>: ПО- 
жл пая 
U k T C fb

Косипы мягкие, содержащие 
в основном пуховые волокна 
длиной не менее 50 мм. пере
ходные волокна, а также не
значительное количество топ
кой ости.

Шерсть часто имеет слабый 
блеск.

Цвет шерсти: белая и светло- 
севак

Косицы состоят из пуховых, 
переходных и остевых волокон 
в различном соотношении, име
ют явные признаки помесной 
шерсти, выражающиеся в уве
личении количества более 
длинных nvxosux и переход 
П Ы Х  волокон прм у гонении ос
тевых волокон и увеличении 
количества жиропота по срав
нению с шерстью исходных 
груйоютрепшх овец 

Сухие и мертвые волокна 
встречаются в различном коли
честве

Цвет шерсти различный — 
от белой до цветной 

К помесной полу грубой шер
сти относят р\на, содержащие 
наряду с неоднородной шер
стью однородную шерсть

И

Косицы нежные, состоят в 
основном нз пуховых, переход
ных волокон и незначительно
го количества тонкой ости. 
Тонкая осп. заметно выступа
ет над массой пуха.

Шерсть эластичная с неболь
шим блеском к мслхой вол
нистостью.

В алайской шерсти встреча
ются сухие и мертвые волок
на

Косицы более жесткие, чем 
и I классе, с крупной волни
стостью. Пуховые и переходные 
волокна по количеству преоб
ладают над остыо.

Встречаются сухие и мерт
вые волокна

П р и м е ч а н и я :
!. Длину пуховых волокон измеряют в распрямленном, но мс растянутом Состояния. г J
2. Рунную полугрубую помесную шерсть по классам нс подразделяют.
(Измененная редакция. Н»м?№ I),

1.3.8. Состояние рунной шерсти определяют в соответствии с 
требованиями, указанными в табл. 4
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Состояние

Нормальна*

Сорнорепейная: 
первая группа

Характсрденш* сосю анш

Шерсть прочная на разрыв по ор
ганолептической оценке. Допускается 
шерст*. содержащая растительные 
легкоотдедимне примеси, независимо 
от местонахождения их на руне, а 
также шерсть, содержащая расти
тельные трудноотделимые примеси 
(репей-пилка, тырса) на второстепен
ных частях руна (шея. брюхо, ляж
ка) каждая в отдельности или и об
щей сложности в количестве не бо
лее 10% от площади илн массы ру
на.

Шерсть, утратившую натуральный 
цвет по всей площади руна более 
чем на 1/3 длины косииы (изменение 
цвета шерсти ясно заметно в немы
той шерсти), вследствие неправиль
ного купания или содержания овей, 
относят к пожелтевшей

Шерсть, содержащая раетшедь- 
ные легкоогделимые примеси в ко
личестве более 10 до 30% от площа
ди мая массы руна, плн шерсть, со
держащая расттельиые трудноотде- 
лнмыс примеси не более 15% от пло 
щади или массы руна, независимо 07 
местонахождения их на руне

При наличии в руке одновременно 
легкоотделииых и трудвоотделнмых 
примесей общее количество засорен
ной этими примесями шерсти не дол
жно превышать 30% от плошали или 
массы руна, в том числе шерсти, со
держащей трудноот делимые прямеса 
не более 15% от площади или массы

вторая группа

Дефектная: 
первая группа

руна.
В остальном характеристика та же. 

что и для нормальной шерсти
Шерсть, содержащая растительные 

легкоогделимые п трудиоотделнмыс 
примеси в количестве, превышающем 
установленные допуски для первой 
грт-ппы сорно-репейной шерсти.

В остальном характеристика та же. 
что и для нормальной шерсти

Шерсть с псрсследом у основания 
или на конце косины.

В остальном характеристика та же. 
что и для нормальной шерсти

Т а б л и ц а  4

Овозкачеянс 
дли маркирован

норм.

пожел.

ср. 1 гр.

ср. 2 гр.

деф. 1 гр.
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Продолжение табл. 4

Со«т<»«и*с Xap»vr*pHCriHC« СОСГ^ЯИНЯ
О04Э»М<*М11Г 

д,1Я m jjtkk |m>b a :(

вторая группа «• Шерсть с переслелом посередине 
КОСЦЦЫ или с Перес ледов у основания 
н одновременно на копие косниы. 
шерсть, потерявшая натуральный 
цвет н прочность на разрыв вслед 
стоне-неправильного купания или со
держания овею а также шерсть с 
большим количеством перхоти, по 
крытая с .подоплеки руна на большей 
его части (свыше- 501)» п/ющади)

деф. 2 гр

• : ■ ..} ■ 

Сорно-рстк-йио-дефект-
.1»Я

крупными ороговевшими пленками 
перхоти.

В- остальном характеристика та 
же. что и для нормальной пк-рстн 

Шерсть еорио-]»спейная первой -ыи 
второй группы и одновременно ц- 
фектная первой или второй группы

ср.1.

1.3.9. Р ун н ую  и кусковую  ш ерсть по д р азд ел яю т  по цвету в со 
о тв е т ст в и и  с  тр ебован и ям и , указан н ы м и  в табл . 5.

Т а б л и ц а  3

11»сг ш ер е ти Х а р я  « т е р я е ш ь *  ц и е га  «яар еш
Обозначет* 

для маркировки

Белая Белая. В заннснмостн от цвета 
жиропота н минеральных примесей 
немытая шерсть может иметь различ
ные оттеккн

бел

См-тло-серая

Цветная

Белая с проросшими цветными во
локнами

Шерсть натуральных цветов: серо
го, темно-серого, коричневого всех 
оттенков, черного

гп сер.

11В

Г! ji » м е ч а н и я
1. В белой шерсти допускается наличие- случаен их единичных посторонни» 

■цветных волокон
2. Белую шс|>сгь. засоренную цветными волокнами млн клочками цветной 

морем, относят к светло-серой.

1.4. ' Ше р с т ь  о с е н н е й  с т р и ж к и  и п о я р к о в а я
1.4.1. Полугрубая неоднородная шерсть осенней стрижки харак

теризуется отсутствием прочного сцепления между отдельными 
пучками волокон и концами, вследствие чего косины не образуют 
целого руна, меньшей длиной волокон и меньшей жиропотпостью 
но сравнению с шерстью весенней стрижки соответствующих наи
менований.
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Цвет шерсти различный—от белой до цветной.
1.4.2. Полутрубзя неоднородная поярковая шерсть характери

зуется эластичностью, мягкостью и штопорообразным завитком 
косиц, отсутствием прочного сцепления между отдельными пучка
ми волокон н косицами, вследствие чего косицы не образуют це
лого руна, меныией длиной волокон и меньшей жиропотностью 
и загрязненностью по сравнению с шерстью весенней стрижки со
ответствующих наименований.

Цвет шерсти различный—от белой до цветной.
1.4.3. В осенней н поярковой полу грубой помесной неодпо|ч>л- 

ной шерсти допускается однородная шерсть.
1.4.4. Шерсть осенней стрижки и поярковую подразделяют*
п о и а и м е н о в а и и я м в соответствии с требованиями табл. I;
по с о с т о я н и ю  на:  

нормальную, 
сорно-репейную;

но ц в е т у  на: 
белую.
светло-серую,
цветную.

П р и м е ч а н и я :
I Шерсть осенней стрижки и поярковую на классы не подразделяю!
2. Мелкие клочки осенней и пинрковой шерсти, сильно загрязненные экскре

ментами овец, относя; к осенней и поярковой шерсти клюнкс-р без подразде
ления по наименованию, состоянию и цвету.

1.4.5. Состояние шерсти осенней стрижки и поярковой опреде
ляют в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Состояние Xapaxterncr^xa состоянии О С о м и ы и г с  
ДЛЯ ь и р к я г и т и

Нормальная Шерсть, содержащая клочки шер
сти, засоренные различного внлп ра
стительными примесями нс более 
10% от массы сдаваемой шерсти

норм

Сорно-репейная:
пеоааи группа Шерсть, содержащая клочки шер ср. 1 :р

сти. засоренные различного вида ра
стительными примесями более 10 до 
30% о_т кассы сдаваемой шерсти

ср, 2 грвторая группа Шерсть, содержащая клочки шер
сти, засоренные различного вида ра
стительными примесями в коли чес г-
ВС, превышающем установленные до
пуски для первой группы сорно-ре- 
Пейнпй шерсти
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1.5. Но допускается наличие шерсти, имеющей клеймо, нане
сенное несмываемой краской.

1.6. Засорение шерсти посторонними примесями (обрезками 
ниток, веревок, тряпок) не допускается.

1.7. Кассированная шерсть по наименованиям, классам, цвету 
должна соответствовать образцам (эталонам), утвержденным в 
установленном порядке.

2. УПАКОВКА. МАРКИРОВКА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

2.1. Свертывание рун должно производиться следующим обра
зом: руно расстилают на решеточном столе концами косиц вверх 
и отделяют от него клок и клюикер. Затем одну из боковых сторон 
руна, примерно на расстоянии 1/з от края, перегибают вдоль и 
накладывают на середину руна, другую, противоположную сторо
ну руна, таким же образом накладывают на первую, после чего 
руно свертывают валиком одновременно со стороны головы и хвое- 
ia к середине:

2.2. Упаковка, маркировка, транспортирование н хранение — 
го ГОСТ G070—78 со следующим дополнением:

полугрубую неоднородную шерсть упаковывают раздельно по 
ннемени стрижки:

рунную полугрубую неоднородную шерсть весенней стрижки 
упаковывают отдельно по наименованиям, классам, состояниям 
к цвету, предусмотренным настоящим стандартом;

пожелтевшую полугрубую неоднородную шерсть упаковывают
отдельно;

кусковую полугрубую неоднородную шерсть упаковывают от
дельно по наименованиям и цвету (белую и светло-серую вместе и 
о!дельно цветную);

полугрубую шерсть откласснровок упаковывают отдельно — клок 
и клюикер;

полугрубую неоднородную шерсть осенней стрижки и поярко
вую упаковывают отдельно по наименованиям, состоянию н цвету.

(Измененная редакция, Изм. № I).
2.3. 2.4. (Исключены, Изм. № 1).
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