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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПЛИТЫ ПОДОНОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДЛЯ ОПОК РАЗМЕРАМИ В СВЕТУ: 
ДЛИНОЙ от 1000 до 1200 мм, ШИРИНОЙ от 600 до 1000 мм

Конструкция и размеры

Cast iron bottom boards for moulding boxes having inside dimensions; 
length from 1000 to 1200 mm, width lrom 600 to 1000 mm. Construction and dimensions

ГОСТ
20382- 74*

Взамен 
MH 1540-61

а части 0 Ш Ш 4 М М Ш

Постановленном Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 декабря 1974 г. Н» 2781 срои 
введения установлен

с 01.07 1*76 г.
Проварен а 1*80 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры подопочиых плит должны соответствовать указанным на чертеже и 
в таблице.

Перепечатка воспрещенаИздание официальное 
★

Переиздание апрель 1982 г. с Изменением М  1, 
утвержденным в феврам 1981 г.

(ИУС М  4 — 1981 г  ).

застройщик
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Р а з м е р ы  в мм

О б о м ач ем х !
подоводиих

ПДИТ

П рвм чва-
«моеть

Р и в е р ы  
опок •  <в«ту L в Н I t I 1. и

0296-0137 1000X600
1120

710
60 1240 230 500 620

0296-0134 1000x800 950

0296-0151 1200X1000 1400 1180 80 1520 260 630 740

Продолжение

О б о д я д ч с и к х
ВОДОПОЧВЫ Х

М И Т
<• и 1 . 1 . 1> S *

К м и ч е с т я о
о т р е т * »

и

М я с е * .
W

0296-0137
1000 320

630 480
65 14 20

46 115

0296-0134 800 630 54 142

0296-0151 1220 480 1000 750 80 16 22 64 257

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  подоночной плиты размерами L=1120 мм и В = 
710 мм:

Плита подоночная 0296-0137 ГОСТ 20382— 74 

(Измененная редакция, Изм. № 1).
2. Маркировать: обозначение подопочной плиты и товарный знак предприятия-изготовителя.
3. Технические условия — по ГОСТ 20386—74.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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ГОСТ 20382-74

http://files.stroyinf.ru/Index/412/41245.htm

