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Издание официальное
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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

КОУШИ

Конструкция и размеры

Thimbles Design and dimensions

ГОСТ 
1У030— 73

ОКП 75 9970

Срок действия с 01.07.74 
до 01.07.99

1. Настоящий стандарт рас
пространяется на стальные коу
ши, предназначенные для предо
хранения от перетирания петель 
канатов.

2. Конструкция и размеры 
коушей должны соответствовать 
указанным на чертеже и в таб
лице

(Измененная редакция, Иэм. 
№ 1 ,3 ,4 )

3. Коуши должны изготовля
ться в соответствии с требовани
ями настоящего стандарта по 
технической документации, ут
вержденной в установленном по
рядке.

4. Коуши должны изготов
ляться из стали 20 по ГОСТ 
16523—89 (сортамент по ГОСТ 
19904-90).

• Размеры для справок. 
C cipuc хромки закруглить.

Издание официальное 
★

'ф  Издательство стандартов. 1973 
©  Издательство стандартов. 1991 

Переиздание с изменениями
Настоящий саи д а р т  не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешения Госстандарт! СССР
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5. Поля допусков размеров — js 14 по ГОСТ 25347—82. 
(Измененная редакция, Иэм. № 2).
6. Покрытие коушей Кд.Э.хр.— по ГОСТ 9.306—85. Покрытие 

должно быть сплошным и гладким, без пузырей и трещин.
7. Технические требования, маркировка, упаковка, транспор

тирование, хранение и гарантии изготовителя — по ГОСТ 
19031—73.



С. 4 ГОСТ 19030-73

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПОСТАНОВЛЕ

НИЕМ Государственного комитета стандартов Совета Мини
стров СССР от 31.07.73 № 1888

2. Срок проверки — 1993 г., 
периодичность проверки — 5 лет

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН

ТЫ

O f i o m i x o -ис  Н Т Д  
ИЙ КОТОЦМЙ Д«1Й «Ы М С* H o u t p  п у н к т -

ГОСТ 9 ,306-85 6
ГОСТ 16523-89 4
ГОСТ 19031-73 7
ГОСТ 19901-90 4
ГОСТ 25347-82 5

5. Переиздание (октябрь 1991 г.) с Изменениями Лй 1, 2, 3, 4, ут
вержденными в марте 1976 г., марте 1979 г., январе 1989 г., 
ноябре 1988 г. (ИУС 4—76. 4—79. 5—84, 2 -8 9 ) .

6. Срок действия продлен до 01.07.99 Постановлением Госстан
дарта СССР от 24.! 1.88 № 3818
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