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Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР 
от 2S декабря 1972 г. Нг 2322 срок действия установлен

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике н производстве термины н определения основных понятий в 
области упрочняющей обработки.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина 
запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы при
ведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой 
«Ндп».

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, 
а недопустимые синонимы — курсивом.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты на немецком (D) и английском (Е) языках.
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1. Упрочнение
D. Verfestigung 

Hirtung
E. Strengthening 

Hardening
2. Обменное упрочнение
3. Поверхностное упрочнение 
Ндп. Упрочнение поверхности

D. OberflSchenvcrfestigung 
Oberflachenhfirtung

E. Surface Strengthening 
Surface Hardening

4 Упрочняющая обработка
D. Verfestigungsgehandlung
E. Strengthening Treatment

5. Объемная упрочняющая обработка

6. Поверхностная упрочняющая об
работка

7. Совмещенная упрочняющая обра
ботка

8. Совмещенная объгмная упрочняю
щая обработка

9. Совмещенная поверхностная ул. 
рочняющая обработка

10. Комбинированная упрочняющая 
обработка

II. Степень упрочнения

\

Повышение сопротивляемости материа
ла или заготовки разрушению или оста
точной деформации

Упрочнение по всему сечению 
Упрочнение изменением свойств поверх
ностного слоя.

П р и м е ч а н и е .  Упрочнение поверх
ностного слоя — поверхностное упрочне
ние, прн котором повышается сопротив
ляемость поверхностного слоя разруше
нию или остаточной деформации.

Обработка, создающая упрочнение.
П р и м е ч а н и е .  В зависимости от 

вида обработки — обработки пластиче
ским деформированием, термической об
работки, химической обработки и т. д. 
различают: «упрочняющую обработку
пластическим деформированием», «уп
рочняющую термическую обработку», 
«упрочняющую химическую обработку» 
и т. д.
Обработка, создающая объемное упроч
нение
Обработка, создающая поверхностнее 
упрочнение
Упрочняющая обработка, выполняемая 
одновременно несколькими методами.

П р и м е ч а н и е .  Примерами совме
щенной упрочняющей обработки явля
ются: «упрочняющая хпмнко-тсрмпчсская 
обработка», «упрочняющая деформаци- 
окио-теркичгская обработка» к т. д. 
Совмещенная упрочняющая обработка, 
создающая объемное упрочнение 
Совмещенная упрочняющая обработка, 
создающая поверхностное упрочнение 
Упрочняющая обработка, выполняемая 
последовательно несколькими методами.

П р и м е ч а н и е .  Примером комбини
рованной упрочняющей обработки явля
ется термическая упрочняющая обработ
ка с последующим поверхностным плас
тическим деформированием 
Относительное повышение значения за
данного параметра сопротивляемости 
материала или заготовки разрушению 
или остаточной деформации по сравнению 
с исходным о результате упрочняющей 
обработки
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12. Толщина 
но»о слоя

повсрхностно-улрочиен- Кратчайшее расстояние от поверхности 
материала или заготовки до условной 
поверхности, точки которой соответству
ют заданному значению параметра со
противляемости материала или заготовки 
разрушению или остаточной деформации
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