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Термины и определения

Surface Working. Terms and Definitions
I

ГОСТ
18296—72

Постановлением Государственного комитета стандартен Совета Министров СССР  
от 25 декабря 1972 г. Не 2322 срок действия установлен

с 01.0174 
до 01.0179

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех
нике н производстве термины и определения основных понятии в 
области обработки поверхностным пластическим деформированием.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны 
для применения в документации всех видов, учебниках, учебных 
пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный тер
мин. Применять термины — синонимы стандартизованного терми
на запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы 
приведены н стандарте в качестве справочных и обозначены поме
той «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте при
ведены их краткие формы, применение которых разрешается в 
случаях, исключающих их различное толкование.

В стандарте стандартизованные термины даны полужирным 
шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые — 
курсивом.

В стандарте даны два приложения. В рекомендуемом прило
жении I приведены правила образования дополнительных терми
нов. а в справочном приложении 2 — пояснении к терминам и 
определениям и примеры.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные 
эквиваленты на немецком (D) и английском (Е) языках.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в 
нем терминов. л

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр. 2 ГОСТ 18296-72

Термин Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Поверхностно* пластическое де
формирование (ППД)

D. Plastisehe Oberilachemcrfoimung
E. Surface working

Surface plastic deformation

2. Статическое поверхностное пла
стическое деформирование

3. Ударное поверхностное пласти
ческое деформирование

D. Hammer л
E. Peemng
4. Вибрационное поверхностное 

пластическое деформирование

5. Ультразвуковое поверхностно* 
пластическое деформирование

6. Гидравлическое поверхностное 
пластическое деформирование

7. Пневматическое поверхностное 
пластическое деформирование

8. Совмещенное поверхностное пла 
стическое деформирование

9. Комбинированное поверхност
ное пластическое деформирова
ние

10. Поверхностное пластическое 
формообра товаиие

11, Сглаживание
3? Pragepolicren 

Glatfung 
Е. Burnishing
12. Калибрующее поверхностное 

пластическое деформирование

Обработка давлением, при которой 
пластически деформируется только по
верхностный слой материала

Поверхностное пластическое деформи
рование при статическом взаимодействии 
деформируемого материала с ннсгру мен
том. рабочими телами или средой

Поверхиостиое пластическое деформи
рование при ударном взаимодействии де
формируемого материала с инструмен
том, рабочими телами или средой

Поверхиостиое пластическое деформи
рование при относительной вибрации ин
струмента или рабочих тсд и деформи
руемого материала

Вибрационное поверхностное пластиче
ское деформирование при ультразвуковой 
частоте вибраций

Поверхностное пластическое деформи
рование с использованием жидкости з 
качестве рабочей среды

Поверхностное пластическое деформи
рование с использованием сжатого воз
духа в качестве рабочей среды

Поверхностное пластическое леформи- 
ооланне, пыио-ичемое одновременно не
сколькими методами обработки

Поверхностное пластическое деформи
рование. выполняемое последовательно 
несколькими методами

Поверхностное пластическое деформи
рование. образующее определенную мак 
ро- и (или) иикрогеометричсскую форму 
ттоверхмостк деформируемого материала

Поверхностное пластическое деформи
рование, уменьшающее шероховатость 
поверхности деформируемого материала

Поверхностное пластическое деформиро
вание. изменяющее размеры заготовка 
до допускаемых



ГО С Т 16296—72 Стр 3

Термин Определение

13- Поверхностный наклеп (ПН)
D. ObcrflacbcnkaUvcrfornuing
E. Surface cold working

Поверхностное пластическое деформи
рование с изменением структуры мате
риала без его полкой рекристаллизации

14. Напряженный поверхностный 
наклеп

Поверхностный наклеп, при котором 
материал находится в статически напря
женном состоянии

15. Упрочнение поверхностным на
клепом

D. Oberflachenkaltverfestigung
E. Oberflichenkall harlung
F. Surface cold hardening

Surface strain hardening

Повышение сопротивляемости материа
ла или заготовки разрушению или оста
точной деформации поверхноствым на
клепок

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ 
ДЕФОРМИРОВАНИЕМ

16. Накатывание
Ндп. Накатка

D. Walzcn 
Rolien

E. Rolling
17. Упрочняющее накатывание
D. Festwalzen 
Е Deep rolling
18. Сглаживающее накатывание
D. GlaltwaUen 

Feinwaten
E. Rolling finishing
19. Формообразующее накатывание
D. Formwalzen
E. Form rolling
20. Калибрующее накатывание
D. MalJwalen
E. Size rolling
21. Ударное накатывание

22. Вибрационное накатывание
Виброиакатыванне

23. Поверхностное обкатывание
НаЛ. Обкатка

24. Поверхностное раскатывание
Нлп. Раскатка 
Ротаииокное дорновапис

Поверхностное пластическое деформи
рование при качении инструмента по по
верхности деформируемого материала

Накатывание, при котором происходит 
поверхностное упрочнение

Накатывание, при котором происходит 
сглаживание

Накатывание, при котором образуется 
определенная макро- и (или) микрогео- 
метрическая форма поверхности

Накатывание, при котором происходит 
калибрование

Накатывание при ударном взаимодей
ствии деформирующего материала с ин
струментом

Накатывание при вибрации инструмен
та в направлении, касательном к поверх
ности деформируемого материала

Накатывание по выпуклой или плоской 
поверхности деформируемого материала

Накатывание по вогнутой поверхности 
деформируемого материала
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Тернии Определение

25. Поверхностное дорнованне
Пдп JlopuufHmanue 
Выглажиоаю/це* прогяги 
вамие

26. Поверхностное редуцирование

27. Обработка дробью
D. Kugelstrahlen
E. Shot peering 

Shot blasting
28. Дробеабраэмвиая обработка

29. Галтовка
D. Trommeln
E. Tumbling

30. Гидравлическая галтовка
Г нлрогалговка

31. Вибрационная галтовка
Виброга.ттовка

32. Вибрационная ударная обра
ботка
Внброударная обработка 

Иди Вибрационная обра
ботка.
Виброобъсмхая обработка

33. Гидравличсская внброударная 
обработка
Гилровиброударная обработка

Ндп. ГиОроиибрационная 
обработка

34 Ударно-барабанная обработка

35. Центробежная обработка

3G. Обработка механической щеткой

Поверхностное пластическое деформи
рование при поступательном скольжении 
Дорна по охватывающей его поверхности 
деформируемого материала

Поверхностное пластическое деформи- 
роаанве при поступательном скольжении 
фильера по охватываемой км поверхно
сти деформируемого материала

Поверхностное пластическое деформи
рование ударами дроби по деформируе
мому материалу

Совмещенное поверхностное пчастичс- 
гхое деформирование, состоящее из об
работки дробью и полирования частица
ми абразива

Поверхностное пластическое деформи
рован не соударением незакрепленных 
заготовок н рабочих тел в замкнутом 
объеме при их перемещении, ьы тайном 
вращением рабочего органа

Вибрационное ударное позерчнеоное 
пластическое деформирование закреплен
ных :*аготовОк рабочими телами в замк
нутом объеме

Поверхностное пластическое деформи
рование соударением закрепленных в ба
рабане заготовок с рабочими телами, па
дающими вследствие его вращения

Поверхностное пластическое деформи
рование ударами инструментов год воз
действием центробежной силы

Поверхностное пластическое деформи
рование ударами концов ворса вращаю
щейся механической щетки
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Термин Олрдатсиня

37. Чеканка
D. Stcmmen 

Pragen
E. Stamping 

Coining

Поверхностное пластическое деформи
рование при возврато-поступательном 
отопительном перемещении инструмента 
и деформируемого материа ла

38. Упрочняющая чеканка Чеканка, при которой происходит 
упрочнение поверхностным наклепом

39. Рельефная чеканка
D. Pragen

Miinzen
E. Coining 

Emboasmg

Чеканка, при которой па деформируе
мом материале образуются рельефные 
изображения

40. Уплотняющая чеканка
D. Dtchtcn 
Е- Caulking

Чеканка, при которой происходит уп
лотнение стыка поверхностей

41. Калибрующая чеканка
D Priigesfanzen 
Е. Size coining

Чеканка, при которой происходит ка
либрование

42. Выглаживание Поверхностное пластическое деформи
рование при скольжении инструмента по 
локально контактирующей с ним поверх- 
носги деформируемого материала

43. Вибрационное выглаживание
Вибровыглаж иванне



Стр. 6 ГОСТ 18296-72

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Вибровмлтаживанис 43
Вибро: алтовкз 31
Вибромакатыадппе 22
Выглаживание 42
Выглаживание вибрационное 43
Галтовка 29
Галтовка вибраинонная 31
Галтовка гндраилическая 30
Гнлрогалтовка Эф
Деформирование пластическое поверхностное (ППД) 1
Деформирование пластическое поверхностное вибрационное 4
Деформирование пластическое поверхностное гидравлическое б
Деформирование пластическое поверхностное калибрующее 12
Деформирование пластическое поверхностное комбинированное 9
Деформирование пластическое поверхностное пневматическое 7
Деформирование пластическое поверхностное совмещенное 8
Деформирование пластическое поверхностное статическое 2
Деформирование пластическое поверхностное ультразвуковое 5
Деформирование пластическое поверхностное ударное 3
Дорнированм 25
Дорнопание поверхностное 25
Дорночачие !Ю7С1ционнОе 25
Накатка 16
Накатывание 16
Накатывание вибрационное 22
Накатывание калибрующее 20
Накатывание сглаживающее * 13
Накатывание ударное 21
Накатывание упрочняющее 17
Накатывание формообразующее 19
Наклеп поверхностный (ПН) 13
Наклеп поверхностный напряженный 14
Обкатка 23
Обкатывание поверхностное 23
Обработки вибрационная 32
Обработка либрообъемная 32
Обработка виброударизя ^
Обработка виброударная гидравлическая
Обработка тдровиброударная ^
Обработка гидроаибрационная -J3
Обработка дробью 27
Обработка дробеабразнвная 28
Обработка механической щеткой 36
Обработка ударная вибрационная 
Обработка ударно-барабанная 
Обработка центробежная 
Протягивание выглаживающее
Раскатка 24
Раскатывание поверхностное 24
Редуцирование поверхностное 26
Сглаживание И
Упрочнение поверхностным наклепом 15
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Формообразование пластическое поверхностное 
Чеканка
Чеканка калибрующая 
Чеканка рельефная 
Чеканка уплотняющая 
Чеканка упрочняющая

10
37 
М 
39 
•10
38
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ПРИЛОЖЕНИЕ / к ГОСТ /8296-72 
Рекомендуемое

П Р А В И Л А
образования дополнительных терминов общих понятий и методов 

обработки поверхностным пластическим деформированием

Термины понятий поверхностного пластического деформировании (ППД) и 
поверхностного наклепа (ПН) образуются добавление* к терминам «поверхно
стное пластическое деформирование» и «поверхностный наклеп» прилагательных, 
определяющих признак нового понятия Например, понятие поверхностного пла
стического деформирования, выполняемого ударами вибрирующего инструмента, 
называется термином «внброудариос поверхностное пластическое деформирова
ние». Аналогично образуется термин «виброудариый поверхностный наклеп» и 
т. д.

Термины понятий обработки поверхностным пластическим деформированием 
образуются аналогично. Например, термин чеканки, выполняемой соударением 
инструмента с деформируемым материалом, образуется добавлением к родовому 
термину «чеканка» прилагательного «ударная» — «ударная чеканка», а термин 
чеканки, выполняемой статическим взаимодействием инструмента с деформируе
мым материалом, добавлением прилагательного «статическая» — «статическая 
чеканка* и т. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 18296-72 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕРМИНАМ И ОПРЕДЕЛЕНИЯМ И ПРИМЕРЫ

К т е р м и н у  ||. «Поверхностное пластическое деформирование (ППД)»
ППД может выполняться с нагревом поверхностного деформируемого слоя, 

например, токами высокой частоты до различных температур и при комнатной 
температуре. В зависимости от температуры нагрева и свойств деформируемого 
материала при этом достигается повышение пластичности, облегчающее ППД, 
или изменение структуры, в том числе наклеп.

Инструментом при ППД может быть ролик, шарик-ролик со свободной 
осью вращения, боек-чекан н т. а.

Рабочими телами при ППД могут быть дробь, шарики из стали, стекла, 
пластмассы и других материалов и т. д

Рабочей средой при ППД може7 быть жидкость, газ и их суспензии с час
тицами абразива.



Cip. 9

К т е р м и н у  2. «Статическое поверхностное пластическое деформирова
ние».

При статическом взаимодействии деформируемою материала с инструмен
том. рабочими телами или средой при статическом ППД условно понимается 
взаимодействие, при котором инерционные силы не оказывают существенного 
влияния на деформационные характеристики.

К т е р м и н у  3. «Ударное поверхностное пластическое деформирование»
Частным случаем ударного ППД является взрывное ППД.
К т е р м и н у  8. «Совмещенное поверхностное пластическое деформирова

ние»
Примерами методов обработки совмещенным ППД являются ударное нака

тывание. совмещающее м себе накатывание и ударную чеканку, дробеабразивная 
обработка, совмещающая в себе обработку дробью и полирование частицами аб
разива. относящееся к области обработки резанием.

К т е р м и н у  9 «Комбинированное поверхностное пластическое деформи
рование*

Примерам!! комбинированного ППД является формообразующее накатыва
ние (резьбы, шлиаев к т. д ) с последующим упрочняющим или калибрующим 
накатыванием (обкатыванием, раскатыванием), обработкой дробью и др.

К т е р м и н у  10. «Поверхностное пластическое формообразование»
Примерами поверхностного пластического формообразования являются фор

мообразующее накатывание, рельефная чеканка и др.
К т е р м и н у  11. «Сглаживание*
Сглаживание достигается накатыванием (обкатыванием, раскатыванием), 

дориованием. выглаживанием и т. д.
К т е р м и н у  13. «Поверхностный наклеп (ПН)»
В зависимости от температуры, при которой происходит ПН, различат 

«низкотемпературный ПН» и «высокотемпературный ПН».
Наклеп по всему сечению материала или заготовки, я отличие от поверхно

стного, называется объемным.
К т е р м и н у  16. «Упрочнение поверхностным наклепом»
Критерием упрочнения поверхностным наклепом может быть степень повыше- 

ння усталостной прочности и поверхностной твердости.
К т е р м и н у  19. «Формообразующее накалывание»
Формообразующим накатыиэннсм из поверхностного слоя заготовки при вы

соких или комнатной температуре получают резьбу, рифления, шлицы, зубья 
и т. л

К т е р м  и и у 21. «Ударное накатывание*
При ударном накатывании к постоянному усилию накатывания с целью по

вышения эффективности ППД добавляются удары » направлении усилия накаты
вания

К т е р м и н у  22. «Вибрационное накатывание»
Вибрационное накатывание применяется для образования кихроредьефа. 

имеющего форму синусоид,  расположение которых относительно друг друга зави
сит от амплитуды вибраций, подачи инструмента и скорости вращения или про 
дольного перемещения заготовки.

К т е р м и н у  23. «Поверхностное обкатывание»
В отличие от поверхностного, обкатывание, при котором заготовке пластиче

ским деформированием придается цилиндрическая форма, называется объемным.
К т е р м и н у  24. «Поверхностное раскатывание*
В отличие от поверхностного, раекзтываиие, при котором существенно изме

няются диаметры заготовки, называется объемным.
Поверхностное раскатывание, хак и накатывание, может быть упрочняющим, 

сглаживающим, формообразующим, калибрующим, ударным, вибрационным ■ 
т. д.

К т е р м и н у  25. «Поверхностное дорнование»
В отличие от поверхностного, дорнование, при котором существенно изме

няются диаметры заготовки, называется объемным.
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О зависимости or результата дорновання (сглаживание, калибрование, упро
чнение) различают «сглаживающее (дорновакие», «калибрующее дорноазние», 
«упрочняющее дорнованке».

К т е р м и н у  26. «Поверхностное редуцирование»
В отличие от поверхностного, редуцирование, при котором существенно из

меняется диаметр заготовки, называется объемным.
В зависимости от результата редуцирования (сглаживание, калибрование, 

упрочнение) различают «сглаживающее редуцирование», «калибрующее редуци
рование». «упрочняющее редуцирование».

К т е р м и н у  27. «Обработка дробью»
В зависимости от источника кинетической знергии дроби (струя гзэа, жид

кости. газа с жидкостью, зращеане ротора дробекета, свободное падение) pas- 
личяют «дробеструйную обработку*, «гидродробеструйиую обработку», «пневмо- 
гядродробеструйную обработку*, «дробемстную обработку*, «гравитационную 
обработку дробью».

Под дробью понимают округлые тела из различных материалов, а том чи
сле и шарики.

Разновидностью дробеструйной обработки является «пнсвхолинамическая 
обработка», при которой шарики (дробь) и замкнутом объеме перемещаются 
вверх струей воздуха и ударяются об обрабатываемую заготовку. После этого 
шарики падают вниз и снова увлекаются вверх струей воздуха, минуя б\н».ео. 
обычно имеющийся во всех установках для обрабо1ки дробью.

К т е р м и н  у 35. «Центробежная обработка».
Инструментами при цетпробежиой обработке могут быть шарики, бойки со 

сферическими концами, шайбы и г. д„ располагающиеся а радиальных гнездах 
вращающегося ротора.

К т е р м и и у .рЗ. «Обработка механический щеткой*
Ворсом механической щетки может быть проволока или нить пз различных 

упругих материалов
К те  р м и и у 37. «Чеканка»
В зависимости от характера приложения деформирующей силы (статический, 

ударный) различают «статическую чеканку», «ударную чеканку»
Чеканка, при которой происходит пластическое деформирование по всему се

чению материала, например, чехаика сосудов из медных и серебряных пластин-мо
нет называется объемной чеканкой.

К ? е р м и и у 42. «Выглаживание»
Выглаживание применяется для сглаживания и поверхностного упрочнения 

изделий преимущественно из твердых металлических материалов.
Инструмент для выглаживания изготовляется из алмаза, ульбора, твердых 

сплавов и может иметь рабочую поверхность в виде Сферы, цилиндра, такой гра
ни призмы.

К т е р м и и у 43. «Вибрационное выглаживание»
Вибрационное выглаживание применяется для поверхностного упрочнения и 

образования микрорельефа, имеющего вид синусоид, расположение которых отно
сительно друг друга зависит от амплитуды вибраций, подачи инструмента н ско
рости вращения или продольного перемещения заготовки, преимущественно из 
твердых металлических материалов.
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