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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ФОРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (КОКИЛИ) 
С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ

Основные размеры

ГОСТ ; 
1 6 2 3 6 — 7 0 *

Chill moulds with parallel Joint. 
■ Basic dimensions

■m m m  
MH 747—60

Ло«т1иоами1им  Комитет, стандартос, мер и измерительных приборов при 
Со.вте Министров СССР от 2* мюля 1*70 г. И* 11*3 «рок модами. установлен

< 01.01 1*72 г.
Г р о а е р еи  ■ 19*0 г.

Несоблюдение стандарт. преследуете, по миому

1. Основные размеры металлических форм с параллельным 
разъемом должны соответствовать указанным на чертеже и в таб
лице.

Издание официальное
★

П .р |п и 1 т и  вослресцеме

18

Переиздание май 1982 г. с  Изменением Л* 1, утвержденным 
а октябре 1980 г. (ИУС 1-1981  г.)

промбезопасность

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
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а
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по НИ
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(Измененная редакция, Изм. № !) .
2. Толщина стенок металлических форм — по ГОСТ 16237—70.
3. Размеры и расположение ребер жесткости — по ГОСТ 

16238—70.
4. Шероховатость поверхности — по ГОСТ 16241—70.
5. Технические требования — по ГОСТ 16262—70.
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ГОСТ 16236-70

http://files.stroyinf.ru/Index/427/42783.htm

