
Электронная версия

Группа В62

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Т РУ Б Ы  С ТА Л ЬН Ы Е С П О Л Ы М И  РЕБРА М И  

Сортамент
ГОСТ

8646- 68*

Empty-ribbed steel tubes. Range Взамен
ГОСТ 8 6 4 6 -5 7

ОКП 13 4400. 13 5100

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 апреля 
1968 г. Дата введения установлена

01.01.69
Ограничение срока действия снято Постановлением Госс тандарта от 11.06.91 № 850

1. Настоящ ий стандарт распространяется на стальные бесш овные холоднотянутые трубы с 
полыми ребрами.

2. Ф орм а и размеры труб должны соответствовать: 
тип Л  — черт. I и табл. I:
тип Б — черт. 2 и табл. 2; 
тип В -  черт. 3 it табл. 3.

Гнп А

Т а б л и ц а  1
Р а з м е р ы  в мм

D Y
П л о щ а д ь
с е ч е н и и .

с м 3

М ас са  
1 м .  к г

М о м е н т  
и н е р ц и и , с м 1-

М о м е н т
с о п р о т  м и л е н и н , 

с м 1 -

/ , w x

1 .0 4 .6 1 .0 2 0 ,7 9 7 1 .3 0 0 .5 7 3 0 ,6 2 7 0 .4 5 1

2 5 1 ,2 4 .8 1 .2 1 0 ,9 5 1 1 ,5 4 0 .6 7 2 11.746 0 .5 2 9

1 ,6 5 .2 1 ,5 3 1 ,2 0 0 1 .9 5 0 ,8 6 7 0 .9 4 2 0 .6 7 1

Издание официальное Перепечатка воспрещена

• Издание с Изменением №  1, утвержденным в августе 1986 г. (ИУС 11—86).

I l l

переселение из ветхого жилья

http://paritet.stroyinf.ru/programma_pereseleniya.html
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С. 2 ГОСТ 8 6 4 6 -6 8

Гнп Б

22,5

Т а б л и ц а  2
Р а з м е р ы  в мм

D Л Г

П л о -
шань
сече*
п н я .
см*

М асса
1 М .  

КС

М о м е н т
н н е р и н и ,

ем 4-

М о м е нт
С О П |М > Т И П .1 С -

н и и . ем ’  -

/ И’_

1 .0 0 .5 9 3 0 ,4 6 6 0 ,1 9 1 0 ,1 1 6 0 .2 2 8 0 ,0 9 7 2

18 1 .2 4 .0 0 ,7 2 2 0 ,5 6 7 0 .2 2 3 0 .1 3 0 0 ,2 5 9 0 .1 2 0

1 .6 0 ,8 9 6 0 ,7 0 3 0 .2 7 2 0 .1 5 1 0 .3 0 2 0 .1 4 6

Черт. 2

Тип В

Черт. 3

о
П л о ш а л  т> М а с с а  1 м . М о м е н т н н е р и и н . с м * - М о м е н т  с о п р о т и в л е н и я ,  е м 1 -

Т с е ч е н и я ,  с м ’ КГ
W %

18
1 .0 1 .1 6 0 ,9 1 2 0 .1 0 8 2 ,5 5 0 ,1 2 7 1 ,0 0
1.2 1 .3 8 1 ,0 9 0 0 ,1 3 0 3 .0 7 0 ,1 5 3 1 .2 1

П р и м с ч а н и е. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 т/см’.
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ГОСТ 8 6 4 6 -6 8  С. 3

П р и м е р ы  у с л о в н ы х  о б о з н а ч е н и й  
Труба типа Л  наружными размерами D =  25 мм, толщ иной стенки  1,6 мм, длиной, кратной 

1500 мм, из стали марки 10. группы В ГОСТ 13663—86:

_  .  . 25 х  1,6 х 1500 кр ГОСТ 8646-68
Tfy6a * ---------в  п  ГОСТ U663-S6---------

То же. мерной длиной 6000 мм:

Труба А 25 х 1,6 х 6000 ГОСТ 8646 -68  
В 1д ГОСТ 13663-86

То же, немерной длины:

25 х 1,6 ГОСТ 8646-68 
РУ а В 10 ГОСТ 13663-86

Труба типа Б наружными размерами D =  18 мм, толщ иной стенки 1,2 мм, длиной, кратной 
1500 мм, из стали марки 10. группы В ГОСТ 13663—86:

7- ,  .. 18 у. 1.2 х 1500 кр ГОСТ 8646-68
ь -------- В Ш Г о а  1.Ш - В 6---------

То же, типа В:

Тр\ба В 18 у  1.2 у  1500 кр ГОСТ 8646-68 
-------- В lo  l o c i  13663-86--------

При обозначении трубы с полыми ребрами типов Л, Б и В после слова «труба* долж на быть 
соответственно вставлена буква Л . Б или В.

(Измененная релакцня, Изм. №  1).
3. Д зи н а труб, а также предельные отклонения по размерам должны соответствовать ГОСТ 

8639 -8 2 .
4. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663—86.

ГОСТ 8646-68

http://files.stroyinf.ru/Index/431/43145.htm

