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1. Настоящий стандарт распространяется на готовые ткани бытового назначения, выработан
ные из текстильных волокон и нитей всех видов, и устанавливает нормы изменения размеров после 
мокрой обработки.

Стандарт не распространяется на ткани технического и специального назначения, из тексту
рированных нитей, особой структуры, на ткани шерстяные, полушерстяные, шелковые и полушел
ковые ведомственного назначения, а также ткани, не подвергающиеся мокрой обработке.

(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3).
2. По значению изменения размеров ткани разделяют на три группы, указанные в таблице.

И зм енени е ратм еров. %, не более

Группа
ткани

д л я  хлопчатобум аж ны х, 
см еш ан н ы х , льн ян ы х  и 
полульняны х ж а н е й  и 

тк ан ей  и :■ пряж и хи м и 
ческих  волокон

лдя шерстиныX II 
полуш ерстяны х 

тканей

для ш елковы х и 
полуш елковы х 

тканей

Х арактеристика
тканей

п о  изм енению  
разм еров

ПО основе но утку по оси one по утку п о  основе по утку

1 -1 ,5 ±1,5 -1 ,5 -1 ,5 ±1,5 ±1,5 Практически
безусадочные

2 -3 .5 ±2,0 -3 .5 -3 ,5 ±3,5 ±2,0 Малоусадочные
3 -5 ,0 ±2,0 -5 ,0 -3 ,5 ±S,0 ±2,0 Усадочные

(Измененная редакция, Изм. №  3).
3. Для тканей, имеющих изменение размеров после мокрой обработки более чем предусмот

рено нормой для третьей группы тканей, нормы устанаатнваются в каждом отдельном случае в 
нормативном документе на эти ткани.

(Измененная редакция, Изм. №  2, 3).
4. Изменение размеров хлопчатобумажных и смешанных тканей, а также льняных и полульня

ных и тканей из пряжи химических волокон определяют по ГОСТ 8710.
Изменение размеров льняных бортовых и прокладочных тканей из пряжи химических волокон 

определяют по ГОСТ 5665.
Изменение размеров шелковых и полушелковых тканей и тканей с пленочным покрытием 

определяют по ГОСТ 9315.
Изменение размеров шерстяных и полушерстяных тканей определяют по ГОСТ 5012.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2).
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5. При утверждении нормативного документа на ткани должна быть указана группа или норма 
изменения размеров на каждое наименование ткани в соответствии с нормами настоящего стандарта.

6. На подвесных ярлыках, сопровождающих куски ткани с изменением размеров 1 и 2-й групп, 
должен быть поставлен штамп «Безусадочная* или «Малоусадочная*.

5, 6. (Измененная редакция, Изм. №  2).
7. (Исключен, Изм. №  2).
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