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У Д К  669.22:006.354 Группа В51

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

СЕРЕБРО И СЕРЕБРЯНЫЕ СПЛАВЫ 

М арки

Silver and silver alloys. Marks

ГОСТ
6836—80

Взамен
ГОСТ 6836— 72

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 5 августа 
1980 г. № 4015 срок введения в действие установлен

с 01.01 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает марки серебра н сереб
ряных сплавов, предназначенных для изготовления полуфабри
катов, изделий (листов, лент, полос, фольги, проволоки, труб, 
профилей, литых заготовок и других) методом литья, горячей 
или холодной деформации.

2. Химический состав серебра и его сплавов должен соответ
ствовать нормам, указанным в табл. 1—5.

Т а б л и ц а  1
Серебро

М а р к а

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ,  %

I П р и м е с и ,  н е  б о л е е

С е р е б р о ,  I
не  м е н е е  _

j С в и н е н

I
Ж е л е з о С у р ь м а В и с м у т М е д ь В с е г о

Ср 999,9 
Ср 999

9 9 ,9 9  0 ,0 0 3  
9 9 ,9 0  0 ,0 0 3

0 ,0 0 4
0 ,0 3 5

0,001
0 ,0 0 2

0 ,0 0 2
0 ,0 0 2

0 ,0 0 8
0 ,0 1 5

0 ,01
0 ,1 0

Издание официальное 
★

Перепечатка воспрещена

(6) Издательство стандартов, 1980
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Та б л и ц а  2
Серебряно-медные сплавы

М а р к а

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ,  %

С е р е б р о М е д ь

п

С в и н е ц

р и м е с н ,

Ж е л е 
з о

не б о л е

С у р ь 
ма

е

В и с 
м у т

С у м м а
н о р м и р у е м ы х

п р и м е с е й

СрМ 970 96,7—97,3 2,7—3,3 0,004 0,08 0,002 0,002 0,09
СрМ 960 95,7—96,3 3,7—4,3 0,004 0,08 0,002 0,002 0,09
СрМ 950 94,7—95,3 4,7—5,3 0,004 0,10 0,002 0,002 0,11
СрМ 940 93,7—94,3 5,7—6,3 0,004 0,10 0,002 0,002 0,11
СрМ 925 92,2—92,8 7,2—7,8 0,004 0,10 0,002 0,002 0,11
СрМ 916 91,3—91,9 8,1—8,7 0,004 0,10 0,002 0,002 0,11
СрМ 900 89,7—90,3 9,7— 10,3 0,004 0,10 0,002 0,002 0,11
СрМ 875 87,2—87,8 12,2—12,8 0,004 0,10 0,002 0,002 0,11
СрМ 800 79,7—80,3 19,7—20,3 0,005 0,13 0,002 0,002 0,14
СрМ 770 76,5—77,5 22,5—23,5 0,005 0,13 0,002 0,002 0,14
СрМ 750 74,5—75,5 24,5—25,5 0,005 0,13 0,002 0,002 0,14
СрМ 500 49,5—50,5 49,5—50,5 0,005 0,13 0,002 0,002 0,14

П р и м е ч а н и е .  По согласованию изготовителя с потребителем допуска
ется изготовление сплава марки СрМ 875 (вторичный) с массовой долей сум
мы примесей до 1%.

Т а б л и ц а  8
Серебряно-платиновые сплавы

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ,  %

П р и м е с и , не  б о л е е

М а р к а
С е р е б р о П л а т и н а

П а л л а д и й ,  
и р и д и й ,  р о 
д и й ,  з о л о т о  

( с у м м а )

Ж е 
л е з о

С в и 
н е ц

С у м м а
н о р м и р у е м ы х

п р и м е с е й

СрПл-4
СрПл-42

95.6— 96,4
37.6— 88,4

3.6— 4,4
11.6— 12,4

0,15
0,15

0,03
0,03

0,005
0,005

0,18
0,18

Т а б л и ц а  4
Серебряно-палладиевые сплавы

М а р к а

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ,  %

С е р е б р о П а л л а д и й

П р и м е с и ,  не  б о л е е

С у м м а
н о р м и р у е м ы х

п р и м е с е й

П л а т и н а ,  
и р и д и й ,  р о 
д и й ,  з о л о т о  

( с у м м а )

Ж е 
л е з о

С в и 
н е ц

В и с 
м у т

СрПд-20
СрПд-ЗО
СрПд-40

79,6—80,4
69.5— 70,5
59.5— 60,5

19,6—20,4
29.5— 30,5
39.5— 40,5

0,15
0,15
0,15

0,04
0,04
0,04

0,004
0,004
0,004

0,002
0,002
0,002

0,19
0,19
0,19
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Т а б л и ц а  5
Серебряно-палладиево-медный сплав

М а р к а

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в ,  %

С е р е б р о П а л л а д и и М е д ь

П р и м е с и ,  lie б о л е е

С у м м а
н о р м и р у 

е м ы х
п р и м е с е й

П л а т и н а ,  
и р и д и й ,  

р о д и й ,  з о 
л о т о  ( с у м 

м а ) Ж
ел

ез
о

С в и 
н е ц В и с м у т

СрПдМ-30—
— 20

49,2—50,8 29,4—30,6 19,4—20,6 0,15 0,04 0,004 0,002 0,19

В обозначении марок буквы означают:
Ср — серебро, Пл — платина, Пд — палладий, М — медь. 

Цифры в табл. 1—2 — массовую долю серебра в тысячных долях 
(пробах), в табл. 3—5 — массовую долю второго и третьего ком
понентов.

3. Химический состав серебра и его сплавов определяют по 
ГОСТ 12555—67, ГОСТ 12558.1—78, ГОСТ 12558.2—78, ГОСТ
12561.1— 78, ГОСТ 12561.2—78, ГОСТ 13638.1—79, ГОСТ
13638.2— 79, ГОСТ 16321.1—70, ГОСТ 16321.2—70 или другими 
методами, не уступающими по точности стандартным.

4. Данные о плотности и температуре плавления серебра и 
серебряных сплавов указаны в справочном приложении 1, их на
значение — в рекомендуемом приложении 2.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  / 
Справочное

Теоретическая плотность и темнература 
плавления серебра и серебряных сплавов

Т е о р е т и ч е с к а я  
п л о т н о с т ь ,  

г / с м 5

Т е м п е р а т у р а  п л а в л е н и я ,  К ( ° 0 )

М а р к а  с п л а в а В е р х н я я  к р и т и ч е с к а я  
т о ч к а

Н и ж н я я  к р и т и ч е с 
к а я  т о ч к а

Ср 999,9 
Ср 999 10,50 1233,5(960,5) 1233,5(960,5)
С рМ  970 10,44 1213(940) 1193(920)
СрМ 960 ИО,43 1200(927) 1153(880)
СрМ 950 10,41 1183(910) 1143(870)
СрМ 940 10,39 1173(900) 1113(840)
СрМ 925 10,36 1169(896) 1052(779)
СрМ 916 10,35 1161 (888) 1062 (779)
СрМ 900 10,32 1148(875) 1052(779)
СрМ 875 10,28 1128(855) 1052(779)
СрМ 800 10,15 1078(805) 1062(779)
СрМ 770 10,10 1071(798) 1052(779)
СрМ 750 10,06 1058(785) 1052(779)
СрМ 500 9,66 1143(870) 1052(779)
СрПл-4 10,72 1273(1000) 1233(960)
СрПл-12 ,11,19 1333(1060) 1243(970)
СрПд-20 10,79 1423(1150) 1343(1070)
СрПд-30 10,95 1495(1222) 1428(1155)
СрПд-40 11,П 1561(1288) 1506(1233)
СрПдМ-30 —20 10,56 1282(1009) 1219(946)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое

Область применения серебра и серебряных сплавов

М а р к а  с п л а в а П р и м е р н о е  н а з н а ч е н и е

С,р 999,9
Ср 999
СрМ 970 Контакты разрывные и скользящие, элек-
СрМ 960' тротехнические проводники
СрМ 950
СрМ 940

СрМ 925 Контакты разрывные и скользящие, элек-
СрМ 916 тротехнические проводники, ювелирные из-

делия

СрМ 900 Контакты разрывные и скользящие, элек-
тротехнические проводники

СрМ 875 Ювелирные изделия, контакты скользя-
щиеа электротехнические проводники

СрМ 8001
СрМ 770 Контакты скользящие, электротехниче-
СрМ 760 ские проводники
СрМ 500

С.рПл-4
СрПл-12
СрЩд-20
СрПд-30 Контакты скользящие и разрывные
СрПд-40
СрПдМ-30—20

П р и м е ч а н и е ,  Сплав марки СрМ 950 применяется также для струн му 
зыкальных инструментов.
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