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Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного между
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«Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размеща
ются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федераль
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Введение

Углекислый кальций или карбонат кальция (СаС03) применяют при производстве красок и чер
нил, в строительстве, бумажной, пищевой и медицинской промышленности. Сферы его применения 
будут значительно расширены за счет использования углекислого кальция в виде нанопорошка. В свя
зи с этим изготовителям и потребителям необходимо иметь сведения о характеристиках нанопорошка 
углекислого кальция и методах их определения. Настоящий стандарт рекомендует методы определе
ния следующих характеристик нанопорошка углекислого кальция: массовая доля углекислого кальция, 
средний размер кристаллических частиц, средний размер первичных частиц, удельная площадь 
поверхности.

В природе существуют несколько кристаллических модификаций углекислого кальция: кальцит, 
арагонит и ватерит. Однако только кальцит широко применяют в различных отраслях промышленнос
ти, поэтому в настоящем стандарте рассмотрен нанолорошок углекислого кальция, кристаллизован
ный в форме кальцита.

В промышленном производстве применяют измельченный нанолорошок углекислого кальция и 
осажденный нанолорошок углекислого кальция, которые имеют различные характеристики, такие, 
например, как форма частиц и гранулометрический состав. С целью возможности дальнейшего приме
нения нанопорошка углекислого кальция изготовители и потребители должны обладать информацией 
о его характеристиках.

Для определения размеров кристаллических частиц и первичных частиц в настоящем стандарте 
рекомендованы методы рентгеноструктурного анализа и просвечивающей электронной микроскопии 
соответственно, для определения удельной площади поверхности — метод Брунауэра. Эммета и Тел
лера (метод БЭТ).

Нанотехнологии — стремительно развивающееся направление науки и техники, поэтому при 
пользовании настоящим стандартом целесообразно иметь представление о достижениях в области 
нанотехнологий и их влиянии на окружающую среду, здоровье и безопасность человека (1)—(12). Для 
оценки безопасности нанопорошка углекислого кальция допускается применять [7].

Настоящий стандарт можно применять совместно с другими стандартами Международной орга
низации по стандартизации (ИСО) или других организаций по стандартизации.

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Нанопорошок углекислого кальция.
Основные характеристики и методы их определения

Nanotechnologies. Nanopovvder o f calcium carbonate. Basic characteristics and methods fo r determ ination

Дата введ ения —  2016— 07— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает перечень основных характеристик нанопорошка углекислого 
кальция, значения которых учитывают в процессах нанотехнологического производства, с указанием 
соответствующих методов их определения. Настоящий стандарт распространяется на нанопорошок 
углекислого кальция, кристаллизованный в форме кальцита.

Настоящий стандарт предназначен для использования при разработке стандартов и технических 
условий на нанопорошок углекислого кальция, применяемого в конкретной области.

Настоящий стандарт не рассматривает влияние нанопорошка углекислого кальция на окружаю
щую среду, здоровье и безопасность человека. Настоящий стандарт не устанавливает требования и 
меры безопасности при применении нанопорошка углекислого кальция.

2 Нормативные ссылки

Нижеуказанные стандарты содержат положения, которые посредством ссылок в данном тексте 
составляют положения настоящего стандарта.

Для датированных ссылок применяют только ту версию, которая была упомянута в тексте. Для 
недатированных ссылок необходимо использовать самое последнее издание документа (включая 
любые поправки).

ИСО 3262-1 Наполнители для красок. Технические условия и методы испытаний. Часть 1. Вве
дение и общие методы испытаний (ISO 3262-1. Extenders for paints — Specifications and methods of 
test — Part 1: Introduction and general test methods)

ИСО 9277:2010 Определение удельной площади поверхности твердых тел по адсорбции газа с 
применением метода Брункера. Эммета и Теллера (метод БЭТ) (ISO 9277:2010. Determination of the 
specific surface area of solids by gas adsorption using the BET method)

ИСО 13322-1 Анализ гранулометрический. Методы анализа изображений. Часть 1. Статические 
методы анализа изображений (ISO 13322-1. Particle size analysis — Image analysis methods — Part 1: 
Static image analysis methods)

ИСО 14488 Материалы на основе твердых частиц. Отбор и деление проб для определения 
характеристик частиц (ISO 14488, Particulate m a te ria lsS am p ling  and sample splitting for the 
determination of particulate properties)

ИСО 14887 Приготовление проб. Методики диспергирования порошков в жидкостях (ISO 14887, 
Sample preparation — Dispersing procedures for powders in liquids)

ИСО/ТС 27687 Нанотехнологии. Термины и определения нанообьектов. Наночастица, наново
локно и нанопластина (ISO/TS 27687, Nanotechnologies — Terminology and definitions for 
nano-objects — Nanoparticle, nanofibre and nanoplate)

ИСОЯС 80004-1 Нанотехнологии. Словарь. Часть 1. Основные термины и определения 
(ISO/TS 80004-1, Nanotechnologies — Vocabulary — Part 1: Core terms)

Издание оф ициальное

1
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО/ТС 27687. ИСО/ТС 80004-1. а также следую
щие термины с соответствующими определениями:

3.1

просвечивающий электронный микроскоп; ПЭМ (transmission electron microscope; ТЕМ): 
Электронный микроскоп, формирующий изображение объекта или его дифракционной картины элек
тронным пучком (электронным зондом), проходящим сквозь этот объект и взаимодействующим с ним.

[ИСО 29301:2010, статья 3.37)___________________________________________________________

3.2 дифракция рентгеновского излучения (X-Ray diffraction; XRD); Явление рассеяния рентге
новского излучения в результате взаимодействия с электронами вещества, лежащее в основе метода 
рентгеноструктурного анализа, в котором из сформированной дифракционной картины получают 
информацию о структуре исследуемого объекта.

3.3

удельная площадь поверхности (specific surface area): Отношению общей (внутренней и внеш
ней) площади поверхности вещества к его массе.

[ИСО 9277:2010. статья 3.11]____________________________________________________________

3.4

осажденный углекислый кальций (precipitated calcium carbonate; РСС): Карбонат кальция, 
полученный осаждением и состоящий из кристаллов с тригональной (как у кристаллического кальци
та) или ромбической (как у арагонита) сингонией.

[ИСО 3262-6:1998, статья 3.1]____________________________________________________________

3.5 измельченный углекислый кальций (ground calcium carbonate, GCC): Карбонат кальция, 
полученный истиранием природного карбоната кальция.

3.6

первичная частица (primary particle): Частица, не образованная за счет объединения более мел
ких частиц.

П р и м е ч а н и е  — Термин обычно относят к частицам, образовавшимся из зародышей в газовой ф азе до 
того, как произошла коагуляция.

[ИСОЯР 27628:2007, статья 2.16)________________________________________________________

4 Основные характеристики нанопорошка углекислого кальция и методы 
их определения

Перечень основных характеристик нанопорошка углекислого кальция с указанием соответствую
щих методов их определения приведен в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 —  Перечень основных характеристик нанопорошка углекислого кальция с указанием соответству
ющих методов их определения

Наименование характеристики Единица измерения Метод определения характеристики

Массовая доля углекислого 
кальция

% (кг/кг) Титрование (применяют в соответствии с ИСО 3262-1) 
или другие методы химического анализа, установленные в 
стандартах или технических условиях и согласованные 
между заинтересованными сторонами

Средний размер кристал
лических частиц

нм Рентгеноструктурный анализ (формула Шерера)

Средний размер первичных 
частиц

нм Просвечивающая электронная микроскопия

2
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Окончание таблицы 1

Наименование характеристики Единица
измерения

Метод определения характеристики

Удельная площадь поверхности М*/Г Метод БЭТ

П р и м е ч а н и я
1 В настоящем стандарте 8 перечень основных характеристик включены только размерные характеристики 

нанопорошка углекислого кальция и его компонентов, относящиеся к нанодиапаэону.
2 В зависимости от области применения а стандарты или технические условия допускается включать допол

нительные характеристики нанопорошка углекислого кальция.
3 Настоящий стандарт не устанавливает требований к методам определения основных характеристик нано

порош ка углекислого кальция. Для получения достоверных результатов измерений применяемые методы должны 
соответствовать установленным метрологическим требованиям к измерениям.

Значения характеристик нанопорошка углекислого кальция должны быть установлены в стандар
тах или технических условиях и согласованы между заинтересованными сторонами. Результаты опре
деления характеристик должны быть зарегистрированы в протоколе, включая сведения, указанные в 
разделе 6.

5 Отбор проб

Для определения характеристик нанопорошка углекислого кальция пробы отбирают по 
ИСО 14488.

6 Сведения, подлежащие регистрации

В протоколе должны быть зарегистрированы, как минимум, следующие сведения:
6.1 Ссылка на настоящий стандарт.
6.2 Идентификационные данные (наименование материала, химическое наименование).
6.3 Наименование изготовителя и его адрес, номер партии.
6.4 Наименование испытательной лаборатории.
6.5 Результаты определения характеристик.
6.5.1 Результаты определения характеристик и применяемые методы в соответствии с таблицей 

1 (в случае применения метода просвечивающей электронной микроскопии указывают число частиц, 
используемых при определении среднего размера, среднеквадратическое отклонение результатов и 
подробное описание метода).

6.5.2 Погрешность измерений (при условии ее согласования всеми заинтересованными сторона
ми).

6.6 Дополнительная информация (если требуется).

з



ГОСТ Р 56549—2015

П риложение ДА 
(справо чное )

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным 
и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующею национального или 
межгосударственного стандарта

ИСО 3262-1 — ♦

ИСО 9277:2010 — ♦

ИСО 13322-1 - •

ИСО 14488 — •

ИСО 14887 - ♦

ИСОЯС 27687 ЮТ ГОСТ ISO/TS  27687— 2014 «Нанотехнологии Термины и опреде
ления нанообьектов. Наночастица, нановолокно и нанопластина#

ИСО/ТС 80004-1 ЮТ ГОСТ ISO/TS 80004-1— 2014 «Нанотехнологии. Часть 1. Основные 
термины и определения»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо-
вать перевод на русский язык данного международного стандарта.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.

4
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