
«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Исполнительного директора 

Ассоциации «Нащщнально^объединение строителей»

С.В. Пугачев

«02» июня 2017 года

ПОПРАВКА 

к СТО НОСТРОЙ 2.5.135
Укрепление слабых грунтов органического происхождения методом глубинного 

смешивания. Правила, контроль выполнения, требования к результатам работ

В каком 
месте

Напечатано Должно быть

Пункт 1.1 Настоящий стандарт 
распространяется на 
технологию укрепления 
оснований сооружений 
методами глубинного 
механического смешивания 
слабых грунтов 
органического
происхождения с вяжущими. 
Стандарт устанавливает 
требования: к видам и 
свойствам вяжущих 
материалов, способам их 
внесения в грунт, к 
укрепленному грунту, 
составу и видам 
применяемого оборудования, 
последовательности и 
способам безопасного 
производства укрепительных 
работ, а также определяет 
правила и контроль их 
выполнения и приемки 
результатов работ.

Настоящий стандарт распространяется на 
технологию укрепления оснований 
сооружений методами глубинного 
механического смешивания слабых грунтов 
органического происхождения с вяжущими. 
Стандарт устанавливает требования: к 
видам и свойствам вяжущих материалов, 
способам их внесения в грунт, к 
укрепленному грунту, составу и видам 
применяемого оборудования, 
последовательности и способам 
безопасного производства укрепительных 
работ, а также определяет правила и 
контроль их выполнения и приемки 
результатов работ. Положения пунктов 4.1- 
4.9 являются рекомендуемыми.
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