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ПОПРАВКА № 3

К СТ ЦКБА 005.2-2004 «Арматура трубопроводная. Материалы, применяемые в арматуро- 
строеннн. Часть 2. Справочные данные о свойствах материалов»

В каком Напечатаноместе Должно быть

Таблица 
13.19.2, 
стр. 237а

Категория
свойств

Механические свойства при 20 °С

а в, Н/мм2 
(кгс/мм2)

сгт, Н /мм2 
(кгс/мм2)

1 300 (30) 450 (45)
2 350(35) 500 (50)
3 400 (40) 600 (60)
4 450 (45) 600 (60)

Категория
свойств

М еханические свойства при 20 °С

а в, Н/мм2 
(кгс/мм2)

<гт, Н /мм2 
(кгс/мм2)

1 450 (45) 300 (30)
2 500 (50) 350 (35)
3 600 (60) 400 (40)
4 600 (60) 450 (45)
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