
ОКС 11.040.40

Поправка к ГОСТ Р ИСО 5832-3—2014 Имплантаты для хирургии. Металлические материалы. 
Часть 3. Деформируемый сплав на основе титана, 6-алюминия и 4-ванадия

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 1. Область применения (сплав Ti-6-AI-7-V) (сплав Ti-6-AI-4-V)

(ИУС № 6 2017 г.)

1

тнвэд

Поправка

http://libnorm.ru/Directory2/0/4294803/4294803479.htm

