
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СТАНДАРТЫ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа ВЗЗ

к ГОСТ 5582—75 Прокат тонколистовой коррозионно-стойкий, жаростой
кий и жаропрочный. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

П ункт 3.5. Таблица 2. 
Д л я  с т а л и  м а р к и  
12Х18Н10Т (нагартован- 
ное) 8 8 0 -1080

(9 0 -1 0 0 )
8 8 0 -1080
(9 0 -1 1 0 )
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Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805087.htm

