
ПОПРАВКИ, ВНЕСЕННЫЕ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа ВЗО

к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, 
жаростойкие и жаропрочные. Марки и технические требования (см. поправку 
ИУС № 5—92)

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 223. Графа «Должно 
быт-ь» (3 раза) 08Х18Н10 08Х18Н10Т

(ИУС № 7 1993 г.)

27
независимая экспертиза

Поправка

http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294808/4294808268.htm

