
Группа В86

к ГОСТ 12601—76 Порошок цинковый. Технические условия (см. изменение № 3, 
ИУС № 9-37)

В каком месте Напечатано Должно быть

С. 106. Пункт 5.1 Цинковый порошок, Цинковый порошок, пред
предназначенный для назначенный для экспорта,
экспорта, упаковывают в упаковывают в мешочки из
мешочки из полиэтилена полиэтилена по ГОСТ
по ГОСТ 103541—82 с 10354»—82 с последующей
последующей укладкой укладкой заваренных ме
заваренных мешочков по шочков в деревянные ящи
ГОСТ 24634—81 или ки по ГОСТ 24634—81 или

С. 104. Пункт 2.2. Таб
лица 2. Графа «Содержа

ГОСТ 2991—85. ГОСТ 2991—85.

ние фракции —0,63— 
—0,16 мм при просеве 
через сетки К я  063 и 
№ 016К по ГОСТ 6613—
—86»

98

(ИУС № 2 1988 г.)

94

327
накидка на свадебное платье

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/svadebnaya-nakidka-pelerina.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294809/4294809224.htm

