
к ГОСТ Р 50526—93 Огнеупоры. Метод определения предела прочности 
при изгибе при комнатной температуре

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.2. Табли
ца. Графа «Размеры 
испытуемого образ
ца» 230x40x40 200x40x40

(ИУС № 5 1998 г.)

энергосбережение и энергоэффективность

Поправка

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294809/4294809654.htm

