
Изменение № 2 ГОСТ 23365—78 Нити и жгутик синтетические текстурированные. 
Метод определения количества кручений
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.03 90 Jfc 568

Дата введения 01.10.90

Наименование и по всему тексту стандарта. Заменить слова, «количество 
кручений» на «число кручений».

(ИУС № б 1990 г.)
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