
Группа В23

к ГОСТ 23570—79 Прокат из стали углеродистой свариваемой для строительных 
металлических конструкций. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Таблица 4. Головка Толщина листа Толщина полки
Графа «Предел теку

чести». Для марки 18Гпс
толщиной 4, 5—9 мм 235 (24) 245 (25)

(ИУС № 7 1980 г.)
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Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294812/4294812668.htm

