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Пункт 1.9. Второй, третий абзацы исключить. 
Раздел. 1 дополнить .пунктом — 1.14: «1.14. Срок 

10 лет».
службы оси не менее 

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 6690— 83)
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить значение: 100 шт. на 150 шт.
Пункт 3.9. Второй абзац изложить в новой редакции: «Макроструктуру 

осей устанавливают по ГОСТ 4728—79, по документам о качестве на осевую за
готовку».

Пункт ЗЛО изложить в новой редакции: «3.10. Для проверки качества на
катывания у поверхности шейки н подступичной части окончательно обработан
ной оси вырезают шлиф, по сечению которого определяют твердость и глубину 
упрочненного слоя».
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