
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51

Изменение № 1 ГОСТ 123—78 Кобальт. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.02.82 
№ 432 срок введения установлен

с 01.08.82

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 17 3130.
(Продолжение см. стр. 56)

коды тн вэд

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/tn-ved-tnved.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 123— 78)
Пункт 3.4. Заменить слова: «плавки» на «партии», «распределяются» на 

«распространяются».
Пункт 4.5. Заменить ссылки: ГОСТ 741.0-69—ГОСТ 741.18-69 на ГОСТ 

741.0-80—ГОСТ 741.18-80, ГОСТ 8776—71 на ГОСТ 8776—79.

(НУС № 4 1982 г.)
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