
Изменение № 2 ГОСТ 6943.7—79 Материалы текстильные стеклянные. Ме
тоды определения линейных размеров, поверхностной и линейной плотности
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.09.84' 
№ 3374 срок введения установлен

с 01.03.85

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 5950.
Пункт 2.1. Второй абзац изложить s новой редакции: «весы лаборатор» 

ные общего назначения по ГОСТ 24104—80».
Пункт 4.3. Второй абзац. Заменить слова: «не более» на ± .

(ИУС № 12 1984 г.)

сертификат соответствия труб

Источник

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-pipe.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294814/4294814243.htm

