
Группа В02

Изменение № I ГОСТ 10884—81 Сталь стержневая арматурная термомеханиче
ски и термически упрочненная периодического профиля. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 13,05.87 № 1575

Дата введения 01.09.87

Пункт 5.2. Заменить слова: «по ГОСТ 1.9—67» ка «в соответствии с поряд
ком, установленным Госстандартом СССР».

(Продолжение см. с. 74)

купить блузку

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10884— 81)
Пункт 5.3 дополнить словами: «Допускается окраска связок на расстоянии 

0,5 м от концов».
(ИУС №  8 1987 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294815/4294815180.htm

