
Изменение № 1 ГОСТ 9853.3—86 Титан губчатый. Метод определения углерода
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 23.10.87 № 3995

Дата введения 01.03.88

Пункт 1.1 дополнить словами: «с. дополнением по п. 1.1 ГОСТ 9853.1—79»*

(ИУС № 1 1988 г.)

номер сертификата
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