
Изменения главы СНиП I-B.2-88

П остановлением Госстроя СССР от 25 ян
варя 1972 г. № 11 утверждены и с 1 апре

ля 1972 г. введены в действие публикуемые ни
же изменения главы СНиП I-B.2-69 «Вяжущие 
материалы неорганические и добавки для бе
тонов и растворов».

Раздел 1. Классификации вяжущих материалов 
и добавок

Подпункт св» пункта 1Л после слов «швсстково- 
иупдолановые» дополнен словами «известново-зольные». 

Раздел 4. Извеегководдлаковые, 
известковому ццолановые вяжущие и рсмянцемент

'Наименование раздела 4 после слов «иэвестково- 
нуццола новые» дополнено словаш «известково-зольные».

Б пункте 4,4, табл. 11, в графе «Вид вяжущего» 
после слов «известпбово-пуццолановые» добавлены сло
ва «и нзвеегково* зольные».

В примечай-»» I к табл. И после слов «.известконо- 
пуццолаковые» добавлены слова «известково-зольные».

В пункте 4.6 после слов «известково-пуццолановых^ 
добавлены слова «из вес тково - а о л ьн ы х *.

В табл. 12 в графе «Вид вяжущего» после слое «из- 
вестково■ пуццолаковые» добавлены слова *язвеегкопо * 
зольные».

В графе «Основное назначение» после слов m  под* 
водных сооружениях» добавлены слова «а также для 
производства ячеистого бетона л силикатного кирпича».
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