
Изменение № 1 ГОСТ 9733.13—83 Материалы текстильные. Метод испытание 
устойчивости окраски к органическим растворителям
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СССР по стандартам от 29.09.87 № 3795

Дата введения 01.03,88

Под наименованием стандарта проставить^коды: ОКСТУ 8300, 8400, 9000.
Вводная часть. Второй абзац изложить в новой редакции: «Метод основан 

на обработке испытуемой рабочей составной пробы растворителем при перемеши
вании».

Раздел 2. Третий абзац дополнить ссылкой: «по ТУ 6—01—956—86»;
четвертый абзац изложить в новой редакции: «Две смежные ткани, каждая 

размером 10X4 см. Одна из того же волокна, что и испытуемая проба или, в 
случае смешанной ткани, из волокна, преобладающего в смеси, другая — из 
волокна, приведенного ниже».

Пункты 3.1, 4.1. Заменить слова: «составной образец» и «образец» на «рабо
чая составная проба» (4 раза).

Пункт 4.2. Заменить слова: «испытуемого образца» на «испытуемой рабочей 
пробы».
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