
Л. ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ И РЕЗИНОАСБЕСТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа Л 13

Изменение № 3 ГОСТ 844—79 Магнезия жженая техническая. Технические ус* 
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.06.8$ 
Д® 1731 срок введения установлен

с 01.11.86

Пункт 1.3. Таблица 1. Графа «Высший сорт». Заменить значение: 0,03 на 
0,005.

Пункты 4.5.2, 4.5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 12533—76 на ГОСТ 26726—85.
(ИУС N* 9 1986 г.)
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